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Selon une e´tude publie´e en Mai 2003 par la commission europe´enne [1], la consommation e´nerge´tique
mondiale aura double´ en 2030. Si cette augmentation e´tait principalement supporte´e par les e´nergies
fossiles, cela entraˆınerait des e´missions croissantes de gaz a` effets de serre. Les rejets de CO2 augmente-
raient de 18% par rapport au niveau de 1990 pour l’union europe´enne, 50% pour les Etats-Unis et plus
de 200% pour la Chine et l’Inde. ”Notre maison bruˆle et nous regardons ailleurs” (J. Chirac, pre´sident
de la Re´publique Franc¸aise, Johannesburg, 02 septembre 2002). Afin de limiter ses rejets, ”l’Europe doit
promouvoir des initiatives axe´es sur les sources d’e´nergie renouvelables, les piles a` combustible et les
technologies de l’hydroge`ne” (P. Busquin, Commissaire Europe´en charge´ de la Recherche, 2003 [1]).
La pile a` combustible est une technologie prometteuse dans la lutte contre le re´chauffement clima-
tique. Elle est envisage´e comme batterie pour les ordinateurs et te´le´phones portables, comme moteur de
voitures ou encore comme ge´ne´rateur de chaleur et d’e´lectricite´ pour les habitations.
Solution d’avenir, la PAC ne rele`ve pourtant pas d’une invention re´cente. Son principe de fonction-
nement a e´te´ de´couvert par l’e´lectrochimiste britannique William Grove en 1839. La re´action chimique
mise en jeu correspond a` la re´action inverse de l’e´lectrolyse de l’eau. La pile est alimente´e par un com-
burant : l’oxyge`ne (O2) et un combustible : l’hydroge`ne (H2). Les gaz sont se´pare´s par un e´lectrolyte et
re´agissent chacun a` une e´lectrode pour cre´er de l’e´lectricite´. La re´action totale ne rejette que de l’eau.
Un e´lectrolyte est un milieu conducteur ionique. Il existe plusieurs types de PAC, diffe´rencie´es par
la nature de leur e´lectrolyte et leur tempe´rature de fonctionnement :
A basse tempe´rature (60-90˚ C), deux piles sont de´veloppe´es actuellement : la DMFC (direct me-
thanol fuel cell) et la PEMFC (proton exchange membrane fuel cell). Leur combustible, gazeux, est
respectivement du me´thanol (CH3OH) et de l’hydroge`ne (H2). L’e´lectrolyte se pre´sente dans les deux
types de PAC sous la forme d’une membrane polyme`re conductrice de protons.
A haute tempe´rature (700-1000˚ C), la pile SOFC (solid oxyd fuel cell) a pour combustible H2 gazeux
et son e´lectrolyte est un oxyde solide : l’oxyde de Zirconium (ZrO2).
Nous nous inte´ressons a` la PEMFC, qui est actuellement la candidate ide´ale pour les applications
portables et mobiles. La membrane e´lectrolyte de re´fe´rence utilise´e dans les PEMFC est le polyme`re
Nafion, cre´e´ en 1962 par l’entreprise Du Pont de Nemours.
Le Nafion est constitue´ d’un squelette perfluore´ de type Te´flon ( R©Du Pont de Nemours) sur lequel
sont distribue´es des chaˆınes pendantes termine´es par un groupe ionique SO−3 M
+ avec M un ion com-
pensateur ou contre ion qui peut eˆtre Na, K, H. Ce polyme`re est l’objet d’e´tude d’une vaste litte´rature.
Initialement, la membrane Nafion a e´te´ utilise´e en tant que se´parateur ionique pour la production de
la soude. C’est par la suite qu’elle s’est re´ve´le´e eˆtre un e´lectrolyte tre`s performant dans l’optique pile a`
combustible.
Cette membrane posse`de en effet d’excellentes proprie´te´s de dure´e de vie et de conductivite´ a` forte
hydratation. Cependant ses proprie´te´s e´lectrochimiques de´pendent fortement de son e´tat d’hydratation.
Les raisons fondamentales a` la forte conductivite´ protonique du Nafion et a` ses variations avec
le taux d’hydratation sont encore mal comprises, alors meˆme qu’une telle question est critique pour
de´velopper de nouveaux e´lectrolytes plus performants. Il est ne´cessaire de de´terminer le lien entre la
structure du Nafion, son comportement a` l’hydratation et les proprie´te´s de conductivite´ de la membrane.
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Il existe un consensus sur la structure du Nafion. Elle est se´pare´e en deux domaines : l’un hydrophile
et l’autre hydrophobe. Mais, pour de´crire en de´tail ces domaines, aucun mode`le ne fait re´fe´rence. L’or-
ganisation et la taille des domaines fait ainsi de´bat. La structure e´tant mal connue, la conductivite´ du
Nafion devient tre`s difficile a` interpre´ter.
La diffusion de l’ion H+ est fortement couple´e a` la distribution et au transport des mole´cules d’eau
dans la membrane. A l’e´chelle mole´culaire, il est essentiel de savoir comment les mole´cules d’eau vont
s’organiser. Or il existe tre`s peu de donne´es a` cette e´chelle.
Il est ne´cessaire, pour comprendre les proprie´te´s de conductivite´ du Nafion, de comprendre les me´-
canismes d’hydratation a` l’e´chelle mole´culaire, c’est a` dire les interactions entre l’eau et le polyme`re
et ce quelque soit le degre´ d’hydratation. Pour e´tudier de telles interactions, il existe deux techniques
comple´mentaires que sont la spectrome´trie infrarouge (IR) et la simulation par dynamique mole´culaire
(DM). La spectrome´trie IR, du fait de sa sensibilite´ tre`s forte a` la liaison H, permet d’avoir acce`s aux
interactions cre´e´es entre l’eau et le polyme`re lors de l’augmentation de la teneur en eau. La dynamique
mole´culaire permet e´galement de de´terminer les configurations pre´fe´rentielles de l’eau au sein de la mem-
brane Nafion. Ces deux techniques peuvent ensuite eˆtre compare´es.
Cette the`se se de´coupe en 4 chapitres.
• Le chapitre 1 pre´sente les re´sultats connus sur la structure du Nafion. Cette structure a e´te´ tre`s
e´tudie´e expe´rimentalement par diffusion de rayons X et de neutrons, mais e´galement par simulation de
dynamique mole´culaire. Nous rappelons ensuite les proprie´te´s de sorption et de conductivite´ du Nafion.
Enfin nous pre´sentons les mode`les de diffusion propose´s pour l’eau et l’ion H+ au sein de la membrane.
L’ensemble de ces donne´es nous montre l’importance du lien entre teneur en eau et conductivite´. La
compre´hension de ce lien est encore approximative. Pour ame´liorer la connaissance de ce phe´nome`ne, il
est essentiel de connaˆıtre le comportement de l’eau a` une e´chelle mole´culaire. Peu de travaux se sont pen-
che´s sur la proble´matique des interactions de l’eau et des ions H+ avec les groupes constitutifs du Nafion.
• Le chapitre 2 est de´die´e a` l’e´tude expe´rimentale de l’hydratation du Nafion par spectrome´trie IR,
technique qui va nous permettre d’e´tudier les interactions mole´culaires entre le polyme`re et l’eau. Nous
dressons tout d’abord un e´tat de l’art. Les spectres infrarouges du Nafion ont e´te´ mesure´s a` plusieurs
reprises mais aucune e´tude ne propose une analyse pre´cise et quantitative des re´sultats obtenus. Nous
de´crivons ensuite la me´thode d’analyse que nous avons choisi et l’appliquons aux spectres infrarouges
mesure´s.
Nous concluons sur les me´canismes d’hydratation que nous avons extraits de notre analyse. Enfin
nous comparons ces re´sultats aux donne´es expe´rimentales de sorption, conductivite´ et coefficients de
diffusion pre´sente´es au chapitre 1.
• Le chapitre 3 porte sur la membrane hybride Nafion-ZrP. Nous caracte´risons tout d’abord le
compose´ ZrP au sein de la membrane par diffraction de rayons X et RMN du solide 31P. La membrane
est ensuite e´tudie´e par spectrome´trie IR selon le meˆme protocole expe´rimental puis d’analyse que la
membrane Nafion sans ZrP.
L’inte´reˆt de cette e´tude est de de´terminer les effets de l’introduction de nanoparticules de ZrP sur
les interactions mole´culaires entre l’eau et les groupes constitutifs du polyme`re. Nous comparons les
me´canismes d’hydratation trouve´s pour les membranes Nafion et Nafion-ZrP.
• Le chapitre 4 pre´sente la de´marche que nous avons choisie d’adopter pour aborder la simulation
du Nafion par dynamique mole´culaire. Avant de pouvoir simuler le comportement de l’eau au sein du
polyme`re, nous avons cherche´ a` de´terminer des parame`tres optimise´s pour mode´liser le Nafion.
Le protocole utilise´ consiste a` e´tudier d’abord un polyme`re plus simple par dynamique mole´culaire.
Le squelette du Nafion est e´quivalent a` l’unite´ de re´pe´tition du polyte´trafluoroe´thyle`ne (PTFE). Nous
pre´sentons alors la me´thode employe´e pour optimiser les parame`tres du PTFE.
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Contexte et Motivations de l’e´tude : l’hydratation du Nafion 1.1
1.1 Le Nafion, e´lectrolyte re´fe´rence de la pile a` combustible
1.1.1 La pile a` combustible, un syste`me e´nerge´tique ”propre”
La pile a` combustible (PAC) est un convertisseur d’e´nergie : elle transforme l’e´nergie chimique de
la re´action 1.1 en e´nergie e´lectrique. Le comburant est de l’oxyge`ne (O2). Le combustible peut eˆtre du
me´thanol (CH3OH) ou de l’hydroge`ne (H2). Nous nous inte´ressons a` la pile a` hydroge`ne qui a l’avantage




·O2 → H2O (1.1)
Ne´anmoins le combustible H2 n’existe pas a` l’e´tat naturel sur la plane`te. Il faut un apport d’e´nergie
pour le synthe´tiser. L’hydroge`ne est aujourd’hui majoritairement produit par reformage. Cette technique
consiste a` faire re´agir un hydrocarbure avec de l’eau. Elle a le de´savantage de former, outre de l’hydro-
ge`ne, du monoxyde de carbone. D’autres voies de production pour l’hydroge`ne sont en de´veloppement,
notamment l’e´lectrolyse de l’eau a` partir d’e´nergie e´lectrique, ou les cycles thermochimiques a` tre`s haute
tempe´rature dans les centrales nucle´aires.
L’hydroge`ne n’est donc pas une source d’e´nergie mais seulement un moyen de stocker et de transpor-
ter l’e´nergie. C’est un vecteur e´nerge´tique.
La PAC est une technologie prometteuse pour re´duire les e´missions polluantes et notamment les gaz
a` effet de serre. Cependant il faudra a` l’avenir mettre au point un processus propre de fabrication de
l’hydroge`ne, probablement par l’utilisation des e´nergies renouvelables.
1.1.2 Principe de fonctionnement d’une PAC de type PEMFC
La PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) est la candidate ide´ale pour les applications por-
tables et mobiles. Elle fonctionne a` basse tempe´rature (60-90˚ C) et ne rejette que de l’eau.
La figure 1.1 repre´sente le fonctionnement d’une pile de type PEMFC. Elle est alimente´e par un
flux d’hydroge`ne gazeux (H2) a` l’anode et d’oxyge`ne gazeux (O2) a` la cathode. L’H2 subit une re´action
d’oxydation (re´action 1.2) a` l’anode. Les protons (H+) forme´s traversent l’e´lectrolyte de l’anode vers la
cathode et viennent re´duire l’O2 selon la re´action 1.3. Les e´lectrons cre´e´s a` l’anode sont envoye´s vers la
cathode a` travers un circuit e´lectrique : lampe, moteur,...
Fig. 1.1 – Principe de la PEMFC, avec : pb :
plaque bipolaire, a : anode, e : membrane e´lec-
trolyte (Nafion), c : cathode
A l’anode :
H2 → 2H+ + 2e− (1.2)
A la cathode :
1
2
O2 + 2H+ + 2e− → H2O (1.3)
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Contexte et Motivations de l’e´tude : l’hydratation du Nafion 1.1
L’e´lectrolyte ((e) sur la figure 1.1) doit assurer les trois fonctions suivantes de manie`re optimale :
– Il se´pare les gaz H2 et O2. Il doit donc eˆtre imperme´able a` ces deux gaz.
– Il doit eˆtre stable aux niveaux me´caniques et e´lectrochimiques.
– Il assure la conductivite´ protonique.
La famille des ionome`res perfluore´s re´pond a` l’ensemble de ce cahier des charges. Il s’agit de poly-
me`res constitue´s d’une chaˆıne fluore´e sur laquelle sont greffe´s des chaˆınons pendants portant des sites
ioniques. Les plus connus de ces mate´riaux sont : le Nafion, fabrique´ par Du Pont de Nemours (USA),
le Flemion, cre´e´ par Asahi Chemical (Japon) et le Dow de Dow Chemical (USA).
Le Nafion ( R©Du Pont de Nemours) est actuellement l’e´lectrolyte ionome`re de re´fe´rence pour la pile
a` combustible PEMFC. Il pre´sente les meilleurs re´sultats en terme de conductivite´ (10−2 S.cm−1 a`
tempe´rature ambiante et hydratation maximale) et de dure´e de vie.
1.1.3 Pre´sentation chimique du Nafion
Le Nafion est une membrane polyme`re
e´changeuse d’ions. Sa formule chimique
est donne´e sur la figure 1.2. Ce poly-
me`re est constitue´ majoritairement d’un
squelette perfluore´ (CF2)n, qui assure la
tenue me´canique du mate´riau. Il apparaˆıt
pe´riodiquement des chaˆınes pendantes
qui partent du squelette perfluore´ et se
terminent par des groupes ioniques SO−3
M+, avec M un contre ion tel Na, K, ou H.
Les contre-ions peuvent eˆtre e´change´s en
traitant le polyme`re dans des solutions
donne´es : Pour avoir des contre ions Na+,
le polyme`re est plonge´ dans une solu-
tion ionique Na+-Cl−. Pour acidifier la
membrane, la solution utilise´e peut eˆtre,
par exemple, une solution d’acide chlor-
hydrique HCl.
Fig. 1.2 – (a) Formule chimique du Nafion : 5 ≤ x ≤ 14
et 100 ≤ y ≤ 1000 et (b) Sche´ma des chaˆınes pendantes
distribue´es sur le squelette perfluore´
Dans le cas des membranes acidifie´es, le groupe ionique SO3H est tre`s hydrophile. Le Nafion est
en effet fortement acide, avec un pKA compris entre -1 et -5.1 [2]. Les groupes sulfoniques SO3H se
dissocient en pre´sence d’eau. Il se forme alors un groupe sulfonate SO−3 et un ion H
+. Les ions H+
assurent la conductivite´ de la membrane Nafion.
Le squelette polyme`re est de type Te´flon ( R©Du Pont de Nemours), de nom ge´ne´rique polyte´trafluo-
roe´thyle`ne (PTFE), qui est par nature hydrophobe.
Ainsi le squelette est de nature hydrophobe, tandis que les sites ioniques sont hydrophiles.
Lors de la synthe`se du Nafion, il est possible de controˆler le taux de charges, c’est a` dire la quantite´
de charges dans le Nafion, en agissant sur le nombre d’unite´ de re´pe´tition -(CF2-CF2)x- entre les chaˆınes
pendantes. Le parame`tre x (figure 1.2) peut varier de 5 a` 14. Ce taux de charge est caracte´rise´ par
la masse e´quivalente (Meq), correspondant a` la masse de polyme`re par mol de sites ioniques. Elle est
donne´e en gramme par e´quivalent : g.eq−1.
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La nomenclature des membranes Nafion est repre´sente´e par un nombre a` 3 chiffres. La multiplication
par 100 des deux premiers chiffres fournit la valeur de la masse e´quivalente (en g.eq−1) et le dernier
chiffre correspond a` l’e´paisseur en millie`me de pouce. Pour avoir l’e´paisseur de la membrane en µm,
il faut multiplier ce chiffre par 25. Lors de notre travail de the`se, deux types de membranes ont e´te´
e´tudie´s :
• Membranes commerciales Nafion 112 (1100 g.eq−1 (x=7), 50 µm) et Nafion 115 (1100 g.eq−1, 125
µm).
• Membranes reconstitue´es a` partir d’une solution de Nafion pre´pare´e au laboratoire (1100 g.eq−1,
environ 5 µm).
Apre`s avoir pre´sente´ les e´le´ments ge´ne´raux de la pile a` combustible, nous avons de´crit
l’e´lectrolyte polyme`re de re´fe´rence d’une PEMFC : le Nafion. Ce polyme`re assure le passage
des protons de l’anode a` la cathode.
Nous allons voir que les proprie´te´s de conduction protonique du polyme`re sont fortement lie´es
a` sa teneur en eau. Ce constat reste difficile a` expliquer.
La compre´hension de ce phe´nome`ne passe dans un premier temps par une tre`s bonne connais-
sance de la structure du polyme`re. Cette structure a fait l’objet de nombreuses recherches mais
sans parvenir a` un unique mode`le accepte´ par l’ensemble de la communaute´ scientifique.
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1.2 Une structure a` plusieurs e´chelles
De nombreuses e´tudes de structure ont e´te´ mene´es sur le polyme`re Nafion. Les domaines ioniques,
hydrophiles, et les domaines fluore´s, hydrophobes, sont distincts. Sur le spectre de diffusion (rayons X
et neutrons), cette se´paration est caracte´rise´e par une bosse vers 0.15 A˚−1, appele´ pic ionome`re, et qui
se de´place vers les petits angles lors de l’hydratation de la membrane [3, 4]. Le pic ionome`re traduit
l’existence d’une distance de corre´lation de l’ordre de 40 A˚ dans le Nafion, laquelle augmente avec la
teneur en eau. Cette distance caracte´ristique est diversement interpre´te´e dans la litte´rature.
La teneur en eau dans le Nafion est caracte´rise´e par le coefficient λ, e´gal au nombre de mole´cules
d’eau par unite´ de groupe sulfone´.
1.2.1 E´chelle nanome´trique : se´paration de phases hydrophiles-hydrophobes
Mode`le de ”clusters” ioniques dans une matrice hydrophobe
La premie`re e´tude the´orique sur les ionome`res a e´te´ mene´e par Eisenberg [5] au de´but des anne´es
1970. Il a de´crit les ionome`res par une se´paration de phase entre les ions et la chaˆıne hydrocarbone´e. Les
forces dipolaires cre´e´es par les paires d’ions forment des agre´gats ioniques, nomme´s e´galement ”clusters”
ioniques. Cette force est en compe´tition avec la force e´lastique des chaˆınes de polyme`res. Lors de la
formation des ”clusters”, les chaˆınes de polyme`res sont e´tire´es et agissent comme un frein a` l’agre´gation
des ions, limitant la taille des agre´gats a` quelques angstro¨ms.
En 1981, Gierke et al [6] ont propose´ un mode`le structural a` partir de donne´es de diffraction X aux
petits et grands angles, en s’inspirant du mode`le de Eisenberg.
Fig. 1.3 – Mode`le structural de Gierke pour le Na-
fion. Le diame`tre des ”clusters” est de l’ordre de 40
A˚, d’apre`s Gierke et al [6]
D’apre`s Gierke et al, le polyme`re Nafion est
constitue´ d’une matrice perfluore´e dans laquelle
les ions s’agre`gent en ”clusters” sphe´riques. Le
pic ionome`re repre´sente alors le diame`tre de
ces ”clusters”, de l’ordre de quelques dizaines
d’angstro¨ms D’apre`s le de´placement du pic
ionome`re, le diame`tre des ”clusters” augmentent
avec l’hydratation. Les auteurs ont alors postule´
que les ”clusters” ioniques se regroupent lors de
l’absorption d’eau, comme cela est indique´ sur la
figure ci-contre.
A forte hydratation, ces ”clusters” ioniques sont
relie´s entre eux par des canaux d’environ 10 A˚
de diame`tre ce qui permet le passage des protons
et assure ainsi la conductivite´ de la membrane.
Cependant aucune donne´e expe´rimentale n’a pu
mettre en e´vidence l’existence de tels canaux.
Ce mode`le est tre`s utilise´ bien qu’il ait souvent e´te´ remis en cause depuis son apparition. Par exemple,
les re´sultats de spectrome´trie infrarouge obtenus par Falk [7] (1980) ne sont pas compatibles avec le
mode`le de Gierke. Falk a en effet estime´ que les agre´gats ioniques sont soit de plus petite taille que ce
qu’indique Gierke, soit non sphe´riques, contrairement a` ce que propose ce dernier.
Pineri et al [8] (1982) ont utilise´ le mode`le de Gierke pour expliquer leurs re´sultats de diffusion
de neutrons. Ce groupe a de´termine´ des tailles de ”clusters” ioniques d’une centaine d’angstro¨ms en
conditions de saturation, beaucoup plus larges que les valeurs estime´es par Gierke.
Gierke n’a pas pris en compte le fait que les chaˆınes pendantes sont relie´es a` un meˆme squelette
perfluore´. Or la pre´sence de ce squelette influe sur la re´organisation des chaˆınes pendantes. Les de´saccords
sur le caracte`re sphe´rique ou non sphe´rique des domaines ioniques, ou sur la taille des ”clusters”, viennent
probablement de cette approximation dans son mode`le. Nous allons discuter des autres mode`les propose´s
dans la litte´rature.
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Mode`le de couches : canal ionique entoure´ de deux parois hydrophobes
En 1993, Tovbin et Vasyutkin [9] ont remis en question le mode`le de ”clusters” ioniques en se basant
sur les travaux de spectrome´trie infrarouge de Falk et des mesures de diffraction X de solutions de Nafion
dilue´es de Rebrov et al [10] (1990).
Fig. 1.4 – Mode`le structural de Tovbin pour le Na-
fion : L1=30-50 A˚, L2=100-170 A˚, L3=50-100 A˚,
L4=20 A˚ et L5=15-25 A˚, d’apre`s Tovbin et al [9]
Ils ont alors propose´ un nouveau mode`le, avec
une structure en couches. Les couches sont for-
me´es par un encheveˆtrement de chaˆınes fluorocar-
bone´es. Ces couches sont paralle`les les unes aux
autres et forment des canaux dans lesquels sont
situe´es les chaˆınes pendantes. Les canaux sont fer-
me´s par des re´gions interme´diaires ou` les chaˆınes
s’entrecroisent et stabilisent la structure (figure
1.4).
Nous pouvons constater, aux vues des distances
caracte´ristiques L1, L2, L3 (respectivement 40 A˚,
130 A˚ et 70 A˚), que nous avons en fait a` faire a`
un mode`le de ”clusters” non sphe´riques.
Haubold et al [11] ont propose´ une structure identique en 2001 a` partir de re´sultats issus de diffusion
de rayons X aux petits angles. Les spectres de diffusion ont e´te´ ajuste´s avec succe`s a` l’aide d’un mode`le
dont l’e´le´ment de base est un sandwich compose´ de l’eau d’hydratation entoure´e de deux e´le´ments
compose´s chacun de la chaˆıne fluorocarbone´e, des chaˆınes pendantes et des groupes ioniques.
Mode`le de rubans hydrophobes entoure´s d’un domaine ionique
En e´tudiant des solutions a` diffe´rentes concentrations en Nafion par diffraction X aux petits angles,
Loppinet, Gebel et Williams [12] (1997) ont mis en e´vidence des objets de formes cylindriques, de rayon
caracte´ristique de l’ordre de 20 A˚.
En 2000, Gebel [4] a cherche´ a` rendre cohe´rent ces observations d’objets cylindriques avec un mode`le
de type agre´gats sphe´riques. Il a propose´ un me´canisme de dilution base´ sur une inversion de structure.
A partir d’une certaine teneur en eau, la structure du Nafion se re´organise. Elle passe d’une eau entou-
re´e de polyme`re a` un polyme`re entoure´ d’eau. Les chaˆınes de polyme`res s’arrangent alors en agre´gats
allonge´s. Ce sont ces agre´gats de formes cylindriques qui se retrouvent ensuite dans la solution de Nafion
dilue´e.
Afin de ve´rifier cette hypothe`se, le groupe de Gebel a mene´ une e´tude en microscopie de membranes
e´tire´es [13]. Ils ont observe´ une anisotropie de structure qui se manifeste dans la direction de l’e´tirement.
Cette anisotropie ne s’explique pas par un mode`le de ”clusters” sphe´riques. En revanche, un mode`le de
chaˆınes allonge´es permet de de´crire les images obtenues. Leurs re´sultats de diffusion de neutrons [14]
sont e´galement cohe´rents avec le mode`le de cylindres, mais pas avec celui de ”clusters” ioniques.
Rubatat, Gebel et Diat ont re´alise´ des spectres de rayons X aux petits angles sur une large gamme
d’hydratation, la fraction volumique de polyme`re variant de 90% a` 10% [15, 16]. Ils en ont de´duit un
re´sultat important : les agre´gats cylindriques de chaˆınes perfluore´es semblent pre´sents de`s les faibles
hydratations.
Il apparaˆıt donc que les agre´gats de polyme`res allonge´s sont des entite´s de base de la membrane. Le pic
ionome`re caracte´rise alors la distance entre ces agre´gats. Ces agre´gats allonge´s sont plus probablement
sous forme de rubans que de cylindres.
Ce mode`le de rubans a e´te´ e´tudie´ en de´tail par Rubatat [16]. Il a effectue´ une e´tude comple`te de la
structure du Nafion, de l’e´chelle nanome´trique au micron.
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1.2.2 Passage a` l’e´chelle microme´trique
Graˆce a` l’utilisation de plusieurs spec-
trome`tres, Rubatat a mesure´ le spectre
de rayons X du Nafion des tre`s petits
angles (USAXS) aux grands angles
(WAXS), donc sur une large gamme de
vecteur de diffusion ~q : |~q| = 10−4 a` 4
A˚−1. Il a identifie´ plusieurs re´gions sur
le spectre obtenu (figure 1.5), associe´es
a` diffe´rentes tailles caracte´ristiques, ce
qui l’a amene´ a` proposer un mode`le
du Nafion de l’e´chelle mole´culaire a`
l’e´chelle microme´trique [16].
Fig. 1.5 – Spectre de diffusion de rayons
X du Nafion, d’apre`s Rubatat [15, 16]
• Aux grands q (0.6 a` 4 A˚−1, WAXS), deux pics apparaissent, qui caracte´risent l’organisation du
mate´riau a` l’e´chelle mole´culaire. Le premier pic (3 A˚−1) correspond a` la distance entre 2 carbones de la
chaˆıne fluorocarbone´e. Le deuxie`me pic (1.2 A˚−1) repre´sente la distance entre les chaˆınes fluorocarbone´es.
• Le pic ionome`re est situe´ a` q = 0.15 A˚−1 (SAXS). Ce pic e´volue avec la teneur en eau. Il est lie´ a`
la distance entre les agre´gats de chaˆınes de polyme`re.
• La bosse qui se trouve autour de q = 0.05 A˚−1 est appele´e bosse ”matrice”. Elle est attribue´e a`
l’alternance entre domaines amorphes et cristallins.
• La remonte´e aux petits angles (q < 5.10−3 A˚−1, USAXS) est analyse´e a` l’aide d’un mode`le de
fluctuation de densite´, de´crivant l’organisation des agre´gats en faisceaux de longueurs caracte´ristiques
1000 A˚.
La structure issue de ce spectre est repre´sente´e sur la figure 1.6. A l’e´chelle nanome´trique, les chaˆınes
fluorocarbone´es sont regroupe´es en rubans de diame`tre 10 A˚, les groupes ioniques e´tant situe´s a` la surface
du faisceau de chaˆınes. La distance entre rubans est de 40 A˚ et augmente avec l’hydratation. A l’e´chelle
microme´trique, ces rubans sont organise´s sur des tailles caracte´ristiques de 1000 A˚, avec des domaines
comple`tement de´sordonne´s.
Fig. 1.6 – Organisation du Nafion de l’e´chelle mole´culaire a` l’e´chelle microme´trique, (a) structure de
la chaˆıne fluorocarbone´e, (b) rubans constitue´s de plusieurs chaˆınes, (c) organisation des rubans sur
l’e´chelle du nanome`tre, d’apre`s Rubatat [16]
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Variation de la distance entre rubans lors de l’hydratation
Gebel [4] a re´alise´ une e´tude de la position du pic ionome`re en fonction de la fraction volumique de
polyme`re φp. Soit dmax la distance caracte´ristique issue de la position du pic ionome`re (qionome`re) et





Fig. 1.7 – Loi de dilution du Nafion, tire´e de l’e´vo-
lution de la position du pic ionome`re en fonction
de la fraction volumique de polyme`re, d’apre`s Ge-
bel [4]
Gebel [4] a e´tudie´ a` la fois les membranes sature´es
en eau (symboles pleins) et les solutions de Nafion
(symboles vides) pour parvenir a` des fractions
volumiques de polyme`re infe´rieures a` 3%. Il a
constate´ une continuite´ des re´sultats entre la
membrane et la solution de Nafion, interpre´te´e
comme une continuite´ de la structure.
La distance caracte´ristique dmax augmente avec
l’hydratation. Elle varie de 48 A˚ pour une mem-
brane plonge´e dans l’eau a` tempe´rature ambiante,
jusqu’a` 210 A˚ pour une solution de Nafion telle
que φp = 7%.
La courbe posse`de deux re´gimes, avec une rupture
de pente pour φp = 0.5 (λ = 44). La variation est
en φ−1p dans la zone telle que φp > 0.5 (λ < 44), et
en φ−1/2p pour φp < 0.4. Par extrapolation, dmax
= 27 A˚ pour le polyme`re sec.
La structure du Nafion est sujette a` pole´mique. De nombreux mode`les sont apparus mais aucun
ne fait re´fe´rence. Le de´bat sur l’organisation des groupes ioniques reste difficile a` trancher.
Ils peuvent eˆtre sous forme de ”clusters” sphe´riques, comme les de´crit Gierke. Cependant les
forces e´lastiques dues au squelette fluorocarbone´ peuvent maintenir les chaˆınes pendantes
et cre´er des agre´gats allonge´s de chaˆınes de polyme`re, tels ceux propose´s par le groupe de Gebel.
Afin d’apporter un autre e´clairage sur ces mode`les issus d’e´tudes expe´rimentales, plusieurs
groupes ont cherche´ a` mode´liser la structure du Nafion par dynamique mole´culaire.
1.2.3 Simulation par dynamique mole´culaire (DM) de la structure du Nafion
De´finition de la dynamique mole´culaire
Prenons un syste`me contenant une ou plusieurs mole´cules. La dynamique mole´culaire consiste a` si-
muler les configurations d’une mole´cule en calculant les interactions entre ses propres atomes et avec les
atomes d’autres mole´cules.
Pour un atome donne´, nous allons donc sommer tous les potentiels d’interactions qui s’exercent sur
cet atome afin de de´terminer sa position au bout d’une certaine dure´e. Les potentiels d’interactions
commune´ment utilise´s sont le potentiel angulaires, le potentiel de torsion, le potentiel de Van der Waals
et le potentiel e´lectrostatique. L’ensemble des parame`tres qui de´crivent les potentiels d’interaction de
chaque atome est nomme´ : champ de forces (voir annexe B : Principes de la DM, p.187).
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Diffe´rentes e´chelles de simulation du Nafion
Le Nafion est un syste`me complexe a` mode´liser. Il est difficile de rendre compte de toutes les in-
teractions intra- et intermole´culaires. Chaque type d’atomes posse`de son propre champ de forces. Par
exemple, les atomes de carbone situe´s sur le squelette CF2 ne sont pas dans le meˆme environnement que
ceux situe´s sur la chaˆıne pendante O−CF2−CF(CF3)−O−CF2−CF2−SO3H. Il en est de meˆme pour les
atomes d’oxyge`nes et de fluors. Lorsque chaque atome est pris en compte dans le calcul des potentiels
d’interactions, la DM est dite ”all-atom” (AA). Nous parlons alors de mode`le atomistique.
Pour simplifier la mode´lisation du Nafion, il est possible de rassembler certains groupes d’atomes.
Par exemple le groupe CF2, e´le´ment de base du squelette, est parfois de´crit comme une unique particule,
appele´e pseudo-particule. Une telle simulation de DM est dite ”united atom” (UA). De telles simplifica-
tions permettent de diminuer les temps de calculs et ainsi d’atteindre de longs temps de simulation (de
l’ordre de la dizaine de nanosecondes) et/ou de grandes longueurs de boˆıtes de simulation (de l’ordre de
la centaine d’angstro¨ms).
Outre la DM, certains auteurs ont simule´ la re´ponse des chaˆınes pendantes du Nafion a` l’hydratation
par calcul ab initio. Du fait de la dure´e excessive de tels calculs, ils sont oblige´s de n’e´tudier que des
petites mole´cules repre´sentatives des chaˆınes pendantes.
Calcul ab initio : Pre´cision du calcul au de´pens de la taille des mole´cules
Le calcul ab initio consiste a` re´soudre l’e´quation de Schro¨dinger. Or cette e´quation n’a pas de solution
analytique pour plus de trois atomes en interaction. Au dela` la solution est nume´rique. elle est le re´sultat
de nombreuses ope´rations, qui augmentent en puissance du nombre d’atomes. La me´thode ab initio n’est
donc applicable qu’a` de tre`s petites mole´cules situe´es dans le vide.
Fig. 1.8 – Conformation optimise´e par calcul ab
initio (base B3LYP/6-31G**) de l’acide triflique
CF3-SO3H hydrate´ par (a) une mole´cule d’eau (b)
deux mole´cules d’eau (c) trois mole´cules d’eau,
d’apre`s Paddison [17]
Paddison [17] a simule´ l’hydratation de l’acide tri-
flique CF3-SO3H. Il a calcule´ qu’il est ne´cessaire
d’avoir 3 mole´cules d’eau pour parvenir a` dissocier
un groupe sulfonique en un ion H+ et un anion
sulfonate SO−3 (figure 1.8), puis 6 mole´cules d’eau
pour se´parer l’ion H+ dissocie´ de l’anion sulfonate.
A l’e´chelle atomique, le calcul ab initio est donc
pertinent.
Dans le cadre d’une e´tude sur la configuration des chaˆınes pendantes du Nafion, le groupe de Paddison
[18, 17] s’est e´galement inte´resse´ a` de petites mole´cules repre´sentant la chaˆıne pendante : CF3−O−CF3,
CF3−O−CF2−CF(CF3)−O−(CF2)2−SO3H et (CF3CF2)2−CF−O−CF2−CF(CF3)−O−(CF2)2−SO3H.
La configuration des mole´cules a e´te´ optimise´e par chimie quantique, dans le vide, donc en excluant toute
interaction entre chaˆınes.
Il paraˆıt pour le moins optimiste de relier ces re´sultats, obtenus pour des chaˆınes totalement libres,
a` la configuration de la chaˆıne pendante dans la membrane Nafion. En re´alite´, les interactions sont
beaucoup plus complexes entre squelette perfluore´, chaˆınes pendantes, protons et mole´cules d’eau. Pour
travailler sur un nombre beaucoup plus important d’atomes, il est ne´cessaire d’utiliser la dynamique
mole´culaire.
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Mode`le atomistique : Petite e´chelle de longueur et de temps (10-100 A˚ et 100 ps-1 ns)
L’approche atomistique ou ”all-atom” de dynamique mole´culaire prend en compte tous les atomes.
Elliott et al [19] ont repre´sente´ la membrane Nafion par une suspension de 92 mole´cules d’eau et 24
fragments sulfone´s de la forme :
CF3 −CF− CF3
|
O − CF2 − CF2 − SO−3
La boˆıte de simulation, de 21 A˚ de coˆte´, est trop petite pour observer un arrangement structural de
taille caracte´ristique 30 A˚. De plus, une telle mole´cule ne prend pas du tout en compte le fait que le
Nafion est constitue´ d’un squelette perfluore´ qui va jouer sur la position des chaˆınes pendantes.
Vishnyakov et al [20, 21, 22] ont travaille´ avec un plus grand monome`re, forme´ de 16 groupes CF2
et d’une chaˆıne pendante :
CF3 − (CF2−CF2)6−CF− CF3
|
O − CF2 − CF(CF3)−O−(CF2)2−SO−3
La boˆıte de simulation est un peu plus grande : 55 A˚, mais la taille des mole´cules reste faible.
Les re´sultats d’une telle simulation donnent au mieux des indications sur les interactions eau-chaˆıne
pendante mais sans prendre en compte l’influence du squelette.
Fig. 1.9 – simulation de la distribution des chaˆınes
pendantes sur le Nafion (a) chaˆınes pendantes
regroupe´es et (b) chaˆınes pendantes disperse´es,
d’apre`s Jang et al [23]
Jang et al [23] se sont inte´resse´s a` l’effet de
la distribution des chaˆınes pendantes sur le
transport protonique. Pour cela, ils ont e´tudie´
deux cas extreˆmes : Soit les chaˆınes pendantes
sont rassemble´es a` une extre´mite´, soit elles sont
place´es pe´riodiquement sur le squelette (chaˆıne
(a) et (b), figure 1.9). Le Nafion peut eˆtre de´crit
par une partie polaire P (chaˆıne pendante : P =
CF2−CF(O−CF2−CF(CF3)−CF2−CF2−SO3H))
et une partie non polaire N (squelette : N =
CF2−CF2). Les deux mole´cules sont alors N70P10
(cas regroupe´) et (N7P)10 (cas disperse´).
L’inte´reˆt d’une telle simulation est d’avoir plu-
sieurs chaˆınes pendantes situe´es sur une meˆme
chaˆıne fluorocarbone´e.
Jang et al ont de´termine´ une densite´ simule´e de 5% a` 9% plus faible que la densite´ expe´rimentale
pour λ = 15. La se´paration de phase hydrophile-hydrophobe a e´te´ mise en e´vidence par simulation dans
le cas regroupe´ (a) mais pas dans le cas disperse´ (b). Le facteur de structure calcule´ a` partir de la simu-
lation n’est pas en accord avec le spectre expe´rimental. Ces nombreux e´carts par rapport a` l’expe´rience
rendent le mode`le peu cre´dible.
Les groupes pre´ce´dents ont re´alise´ une approche atomistique, dont nous pouvons constater les limites.
Il n’est en effet pas possible d’augmenter les boˆıtes et les dure´es de simulation, sous peine d’avoir des
temps de calculs excessifs. Ge´ne´ralement, les mole´cules ”mode`les” sont constitue´es d’une chaˆıne CF2 de
dizaines de carbones et d’une unique chaˆıne pendante, ce qui est nettement insuffisant pour de´terminer
la structure du Nafion. Pour lancer des simulations a` plus grande e´chelle, il est ne´cessaire de moyenner
les interactions sur des groupes d’atomes.
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Mode`le pseudo-particules : Grande e´chelle de longueur et de temps (100-200 A˚ et 10 ns)
Le mode`le de pseudo-particules permet de diminuer le nombre d’atomes et donc le nombre d’inter-
actions.
Jinnouchi et Okazaki [24] ont repre´sente´ le Nafion par une chaˆıne :
CF3 − [(CF2−CF2)6.5− CF − CF2]70− CF3
|
(CF2)n−SO−3
Ils ont de´crit les groupes CF3 et CF2 par des particules de charge nulle. L’avantage de ce mode`le
est de pouvoir augmenter la longueur du squelette (70 chaˆınes pendantes), ce qui n’e´tait pas le cas dans
les mode`les pre´ce´dents. Par contre la chaˆıne pendante de´crite par Jinnouchi et Okazaki ne tient compte
ni des ponts e´thers, absents, ni des dipoˆles cre´e´s entre les atomes C et F puisque le groupe CF2 est
conside´re´ comme une particule de charge nulle. Une telle mode´lisation ne repre´sente donc pas toutes les
interactions au sein du polyme`re. Pour λ = 14.3, l’erreur entre densite´ simule´e et expe´rimentale vaut
7%, ce qui est excessif pour valider le mode`le.
Yamamoto et Hyodo [25] ont utilise´ une approche qui s’inspire du mode`le de pseudo-particules puis-
qu’ils ont de´crit tous les groupes constitutifs du Nafion par des grains. Un grain correspond a` une suite
d’atomes, entre lesquels les interactions ne sont pas prises en compte. Les auteurs ont conside´re´ que
l’important est d’avoir une partie hydrophobe et hydrophile. Le grain A : -CF2CF2CF2CF2- mode´lise
le squelette et les grains B : -OCF2CF(CF3)O- et C : -CF2CF2SO3H mode´lisent la chaˆıne pendante. La
mole´cule est alors repre´sente´e par la figure 1.10.
Fig. 1.10 – Mode`le de grains pour le polyme`re Na-
fion, le volume d’un grain est de 0.11 nm3, d’apre`s
Yamamoto et Hyodo [25]
Fig. 1.11 – Structure a` l’e´quilibre (apre`s 50 ns)
pour λ = 10, d’apre`s Yamamoto et Hyodo [25]
A l’e´quilibre (apre`s 50 ns), ils ont mis en e´vidence une se´paration de phases avec des ”clusters”
ioniques non sphe´riques (figure 1.11). Ils ont obtenu des tailles de ”clusters” de 53 A˚ pour λ = 10 mais
n’ont pas distingue´ de canaux. Leur structure se rapproche donc plutoˆt du mode`le de Tovbin [9]. Malgre´
de nombreuses approximations concernant les interactions, les re´sultats de Yamamoto et Hyodo sont
inte´ressants en ce qui concerne les tailles et formes des ”clusters” ioniques. Les e´chelles de temps et de
longueurs observe´es permettent en effet de comparer simulation et expe´rience.
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Urata et al [26] ont de´crit le polyme`re Nafion de manie`re identique a` Vishnyakov et Neimark, par
re´pe´tition de petits monome`res posse´dant une seule chaˆıne pendante. En revanche, ils utilisent des
pseudo-particules pour les groupes CF3, CF2 et CF. Le nombre de mole´cules d’eau varie de 1433 a` 3435
selon la teneur en eau, dans des boˆıtes de simulation de coˆte´s compris entre 55 et 85 A˚, pour des temps
de simulation de 1.3 a` 2.5 ns.
D’apre`s leurs simulations, les chaˆınes pendantes sont perpendiculaires a` la surface hydrophile et hy-
drophobe, ce qui tend a` valider le mode`le de rubans propose´s par Rubatat.
Spohr [27] a limite´ le squelette perfluore´ a` un vo-
lume exclu et a de´crit entie`rement la chaˆıne pen-
dante. Le nombre de chaˆınes pendantes est de 40
ou 80 et le nombre de mole´cules d’eau de 560 ou
1528. Avec un tel mode`le le squelette est fixe et
forme un canal visible sur la figure ci-contre dans
lequel se situent les chaˆınes pendantes, les protons
et l’eau. Un tel mode`le est cohe´rent avec le mode`le
de Rubatat et avec le mode`le propose´ par Haubold
et al.
Fig. 1.12 – Repre´sentation par Spohr de la mem-
brane Nafion hydrate´e, seul le complexe de Zun-
del H5O+2 et les chaˆınes pendantes sont repre´sen-
te´s, les mole´cules d’eau sont sous forme de points,
d’apre`s Spohr [27]
1.2.4 Conclusion : Une structure complexe et difficile a` simuler par DM
Nous avons constate´ qu’il n’existe pas de mode`le de structure accepte´ par l’ensemble de la commu-
naute´ scientifique. Le mode`le de Rubatat et al commence a` eˆtre pris en conside´ration mais le mode`le
de´veloppe´ par Gierke et al reste toujours utilise´.
De nombreux travaux ont e´te´ mene´s en dynamique mole´culaire pour mode´liser le Nafion.
– Les mode`les atomistiques, qui prennent en compte tous les atomes du Nafion, ne peuvent pas simuler
des tailles supe´rieures a` 50 A˚ et des dure´es supe´rieures a` 1 ns. Cette limite exclut la possibilite´ de
de´terminer la structure du Nafion par ce type de simulation.
– Les diffe´rents mode`les pseudo-particules permettent d’obtenir des re´sultats sur des boˆıtes de l’ordre
de 100 A˚, donc de taille comparable a` la taille des ”clusters” dans le mode`le de structure de Gierke
ou au diame`tre des rubans dans le mode`le de structure de Rubatat. Cependant les re´sultats trouve´s
dans la litte´rature ne permettent pas de trancher entre les diffe´rents mode`les de structure pour le
Nafion.
Une critique redondante de ces travaux est que les diffe´rents groupes n’ont jamais de´veloppe´ de
parame`tres spe´cifiques pour de´crire les atomes constitutifs du polyme`re Nafion. Ils ont utilise´ la
plupart du temps un champ de forces ge´ne´rique nomme´ Dreiding [28], de´veloppe´ pour des petites
mole´cules organiques et des mole´cules biologiques. Or les interactions interatomiques dans le Nafion
ne sont pas les meˆmes que les interactions interatomiques dans de telles mole´cules.
Il est alors ne´cessaire de de´terminer un champ de forces propre au polyme`re Nafion. Ensuite il sera
possible de mode´liser le polyme`re en terme de pseudo-particules afin de comparer la structure simule´e
avec la structure expe´rimentale a` l’e´chelle nanome´trique.
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1.3 Diffusion de l’eau et du proton dans le Nafion
Nous avons vu les mode`les les plus courants pour de´crire la structure du Nafion. Nous avons donc les
outils pour comprendre comment l’eau absorbe´e va se comporter dans le Nafion. De nombreux travaux
ont de´crit l’absorption de l’eau puis les processus de diffusion de l’eau et du proton a` travers la membrane.
1.3.1 Capacite´ de sorption du Nafion
Lorsque la membrane est soumise a` un gaz hydrate´, elle absorbe une quantite´ d’eau qui est fonction
du degre´ d’hydratation du gaz. Cette proprie´te´ est de´crite par une isotherme de sorption. L’isotherme
de sorption est la courbe λ = f(RH) a` tempe´rature constate T0 :








mH2O Masse d’eau absorbe´e en g
M(H2O) Masse molaire de l’eau M(H2O) = 18 g.mol−1




m0 Masse de polyme`re apre`s se´chage en g
Meq Masse e´quivalente Meq = 1100 g.eq−1






PH2O Pression partielle en eau
Psat(T0) Pression de saturation a` la tempe´rature T0 de l’expe´rience
L’isotherme de sorption est re´alise´e en utilisant une balance de pese´e place´e dans une enceinte dont
la tempe´rature et le taux de vapeur sont controˆle´s. Soit m0 la masse de l’e´chantillon apre`s se´chage et




Nous avons trace´ 5 isothermes de sorption d’un
Nafion 1100 g.eq−1 a` 25˚ C issues de la litte´ra-
ture (figure 1.13). Elle sont toutes caracte´rise´es
par trois re´gimes :
– La prise en eau est forte en de´but d’hydratation
(RH < 15%), λ augmente rapidement, environ
de 0 a` 2.
– Sur un domaine de RH de 15% a` 75%, λ varie
de 2-3 a` 6-7. L’absorption d’eau est nettement
plus faible.
– Enfin, a` haute hydratation (75% a` 100%), λ
croit tre`s rapidement, passant de 6 a` 15.
Fig. 1.13 – Isothermes de sorption d’un Nafion
1100 g.eq−1 a` 25˚ C, d’apre`s [2, 29, 30, 31, 32]
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La forme sigmo¨ıdale des isothermes de sorption reste toujours la meˆme (figure 1.13). A tre`s faible
hydratation, les premie`res mole´cules d’eau viennent dissocier les groupes SO3H, tre`s hydrophiles [32].
Ensuite, jusqu’a` environ 60% d’hydratation, l’eau absorbe´e hydrate les groupes ioniques SO−3 et H3O
+
[33]. Puis, de 60% a` 100% d’hydratation, la forme de la courbe est interpre´te´e par l’agre´gation des
mole´cules d’eau.
En revanche, les valeurs de λ peuvent diffe´rer selon les auteurs [2, 29, 30, 31, 32]. Ce constat s’ex-
plique de deux manie`res :
– Plusieurs auteurs ont note´ que la prise en eau de´pend de plusieurs parame`tres : masse e´quivalente,
tempe´rature, mais aussi pre´traitement de la membrane [2, 33, 34]. La courbe de sorption n’est
jamais tout a` fait identique.
– Le se´chage initial des e´chantillons et donc la de´finition du polyme`re ”sec” diffe`re selon les publi-
cations. Or, par spectrome´trie infrarouge, de nombreux auteurs [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] ont
montre´ qu’il subsiste un certains nombres de mole´cules d’eau meˆme dans des conditions de se´-
chage intense. Korzeniewski et al [40], apre`s se´chage 24h a` 110˚ C, ont estime´ a` λ = 3 le nombre
de mole´cules d’eau par site sulfonique. Cette valeur est surprenante en comparaison de la valeur
donne´e par Ludvingsson et al [38], apre`s se´chage sous vide a` tempe´rature ambiante : λ = 1. Ces
deux exemples prouvent que la courbe de sorption de´bute toujours a` λinitial 6= 0, et que la valeur
de λinitial de´pend des conditions de se´chage.
Plusieurs mode`les ont e´te´ propose´s pour de´crire la forme sigmo¨ıdale de la courbe de sorption. Cette
forme se retrouve pour la sorption des polyimides sulfone´s. Detallante et al [42] ont de´crit la courbe
de sorption d’une membrane polyimide sulfone´. Nous nous inte´ressons alors au mode`le propose´ par les
auteurs. Ils ont repris l’e´quation de sorption propose´e par Park [43]. Cette e´quation est compose´e de
trois termes, repre´sente´s graphiquement sur la courbe 1.14. Le premier terme est une e´quation de type
Langmuir, le second terme correspond a` la loi de Henry et le dernier terme est lie´ a` l’agre´gation des
mole´cules d’eau.
Fig. 1.14 – Isothermes de sorption d’une membrane
polyimide sulfone´ a` 25˚ C, d’apre`s Detallante et al [42]
La description de la courbe de sorption de la
membrane polyimide peut eˆtre transpose´e a`
celle du Nafion. La premie`re partie (convexe)
de la courbe peut eˆtre attribue´e a` une sorp-
tion de type Henry-Langmuir. Les domaines
ioniques, hydrophiles, e´tablissent des liaisons
H fortes avec les mole´cules d’eau. De plus, les
volumes vides pre´existants dans la membrane
facilitent l’absorption d’eau. La seconde par-
tie de la courbe (concave) est domine´e par une
contribution qui correspond a` l’agre´gation des
mole´cules d’eau [44].
D’autres auteurs interpre`tent la courbe de sorption a` l’aide du mode`le de Flory-Huggins. Ce mode`le
est utilise´ comme base a` laquelle il est ne´cessaire d’ajouter un terme afin d’ame´liorer la mode´lisation de
la courbe de sorption [2, 34].
Futerko et Hsing [34] ont conside´re´ qu’une partie de l’eau est lie´e tre`s fortement au complexe SO−...3 H
+
et le contenu en eau dans la membrane est alors sous estime´. Ils ont ajoute´ a` l’e´quation de Flory-Huggins
un terme λC repre´sentant la fraction de groupes SO3H qui se transforment en groupes SO−3 et qui varie
avec le taux d’hydratation. L’accord est tre`s bon entre la courbe mode´lise´e et la courbe expe´rimentale.
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Le parame`tre λC subit une forte augmentation de`s les faibles hydratations (λC = 0.80 a` RH = 2%,
30˚ C) et atteint rapidement sa valeur maximale pour RH = 20% (λC = 1).
Le caracte`re hydrophile du Nafion n’est pas uniquement du aux proprie´te´s hydrophiles de ses groupes
acides sulfoniques. L’e´lasticite´ du polyme`re joue sur ses proprie´te´s de gonflement et donc sur sa capacite´
de sorption. Choi et al [2] ont pris en compte les effets de la pression de gonflement par l’ajout d’un
terme lie´ au module d’Young du polyme`re. Ils obtiennent un tre`s bon accord avec la courbe de sorption
expe´rimentale.
De nombreux mode`les (Henry-Langmuir, Flory-Huggins) ont e´te´ propose´s pour expliquer la forme de
la courbe de sorption. Les parame`tres de´termine´s par ces mode`les ne nous permettent pas de trancher
entre l’un ou l’autre. Il reste a` relier ces proprie´te´s de sorption a` la conductivite´ de la membrane.
1.3.2 Conductivite´ de la membrane Nafion et me´canismes de conduction
Conductivite´ en fonction de la prise en eau
La courbe de conductivite´ : σ en fonction de λ d’une membrane Nafion 117 a` 25˚ C est pre´sente´e sur
la figure 1.15, issue de la re´fe´rence [30].
Fig. 1.15 – Conductivite´ du Nafion 117 en fonc-
tion de λ a` 25˚ C, d’apre`s Morris et Sun [30]
De`s λ = 0, il existe une mesure significative de σ
= 10−9 S.cm−1.
La conductivite´ vaut σ = 3.10−6 S.cm−1 de`s λ
= 2. Il semble ensuite exister deux re´gimes sur la
courbe de conductivite´ :
– La conductivite´ augmente de trois ordres de
grandeur de λ = 2 a` 6 : σ = 3.10−6 a` 3.10−3
S.cm−1.
– Cette augmentation est ensuite moins rapide
mais toujours constante jusqu’a` une hydrata-
tion maximale λ = 17 pour laquelle σ = 7.10−3
S.cm−1.
Plusieurs auteurs ont cherche´ a` mode´liser la conduction protonique. Une revue a e´te´ re´dige´e a` ce
sujet par Kreuer et al en 2004 [45]. Ils ont d’abord de´crit le conduction de l’ion H+ dans l’eau pour
adapter ensuite le mode`le a` la conduction dans la membrane Nafion.
Me´canismes de conduction protonique en solution aqueuse
Dans une solution contenant des mole´cules H2O et des protons, ces derniers peuvent diffuser soit par
diffusion ”ve´hiculaire”, soit par le me´canisme de Grotthuss.
L’eau est un liquide posse´dant un coefficient d’autodiffusion e´leve´ (2.10−5 cm2.s−1). Dans le cas
d’une solution acide, les ions hydronium H3O+ peuvent eˆtre entraˆıne´s par les mole´cules d’eau. Ce type
de diffusion est la diffusion ”ve´hiculaire”.
Le me´canisme de Grotthuss est de´fini par le saut de l’ion H+ d’une mole´cule d’eau a` une autre par
re´arrangement de liaisons hydroge`ne (liaisons H) (figure 1.17).
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Kreuer et al [45] ont propose´ un autre me´canisme de diffusion, nomme´ diffusion ”structurale”. Ce
me´canisme est base´, comme le me´canisme de Grotthuss, sur la re´organisation des liaisons H autour de
l’ion H+. En solution aqueuse, le proton H+ peut cre´er un ion H5O+2 (ion Zundel), ou bien eˆtre sous la
forme d’un ion hydronium H3O+ hydrate´, nomme´ ion Eigen : H9O+4 . Notons que l’ion Zundel est en fait
une manie`re simple d’e´crire l’e´quilibre entre deux configurations : H3O+...H2O ↔ H2O...H3O+.
Les liaisons H autour de H+ sont donc en permanente e´volution, ce qui contribue au de´placement
de la charge positive. Ce me´canisme de ”diffusion structurale” est repre´sente´ sur la figure 1.16. Un ion
Zundel est converti en un ion Eigen, qui peut donner naissance a` un nouvel ion Zundel. Le proton a
alors diffuse´.
Fig. 1.16 – Me´canisme de ”diffusion structurale” pour le trans-
port du proton dans l’eau liquide, d’apre`s Kreuer et al [45]
Le me´canisme de ”diffusion structu-
rale” est e´quivalent au me´canisme de
Grotthuss. Cependant, pour le me´ca-
nisme de Grotthuss, toutes les mole´-
cules d’eau sont oriente´es de manie`re
a` cre´er un phe´nome`ne coope´ratif (fi-
gure 1.17). Un tel processus deman-
derait une e´nergie trop grande pour
orienter les mole´cules d’eau, ce qui est
incohe´rent avec une diffusion rapide
de faible e´nergie d’activation. D’apre`s
Kreuer et al, la coope´ration est sans
doute pre´sente mais seulement entre
les mole´cules d’eau entourant le pro-
ton.
Fig. 1.17 – Me´canisme de Grotthuss,
d’apre`s Agmon [46]
Me´canismes de conduction protonique dans la membrane Nafion
D’apre`s Kreuer et al [45], a` fort degre´ d’hydratation (λ ≥ 12), l’eau est ”bulk” au centre des canaux
qui relient les domaines hydrophiles. les me´canismes de transport sont identiques a` ceux de´crits en
solution aqueuse. La conduction protonique est majoritairement assure´e par diffusion ”structurale”.
Lorsque le nombre de mole´cules d’eau diminue, la densite´ de charges augmente, ce qui re´duit les
possibilite´s de re´arrangement ionique et donc ralentit la diffusion structurale. La diffusion devient ”ve´-
hiculaire”.
Cette description est comple´te´e par Choi et al [2, 47]. Les auteurs parviennent a` reproduire la courbe
de conductivite´ de la membrane Nafion en fonction de la prise en eau a` l’aide d’un mode`le base´ sur 3
me´canismes de conduction protonique : une diffusion ”ve´hiculaire”, une diffusion de type Grotthuss et
une diffusion a` l’interface autour des ions SO−3 .
Deux types d’eau sont distingue´es : une eau ”bulk” au milieu des domaines hydrophiles et une ”eau
de surface” pour laquelle les protons sont tre`s lents du fait des attractions e´lectrostatiques SO−3 -H
+.
D’apre`s les re´sultats obtenus, la contribution de la diffusion ”Grotthuss” est majoritaire de`s un taux
d’hydratation supe´rieur a` 5%. A tre`s faible hydratation, environ 90% de l’eau est de type ”eau de
surface” et la contribution majoritaire a` la conduction protonique est donc la diffusion sur l’interface,
qui permet d’interpre´ter la chute de conductivite´. Ces re´sultats sont en accord avec les types d’eau
de´finis pour expliquer les isothermes de sorption : eau fortement lie´e aux ions a` faible hydratation et
eau libre a` forte hydratation.
28
Contexte et Motivations de l’e´tude : l’hydratation du Nafion 1.3
Zawodsinski et al [29, 33] et Perrin [48] ont compare´ le coefficient d’autodiffusion de l’eau Ds(H2O),
mesure´ par RMN, a` la mesure du coefficient de diffusion du proton Ds(H+), calcule´ par la relation de
Nernst-Einstein a` partir de la conductivite´. Notons que cette relation est valable pour des solutions
dilue´es. Ne´anmoins les re´sultats de´termine´s dans le Nafion sont satisfaisants.
Le coefficient de diffusion de l’ion H+ : Ds(H+) a
e´te´ calcule´ sur toute la gamme de λ.
En de´but d’hydratation, pour λ<3, les deux coef-
ficients sont e´gaux : Ds(H+) = Ds(H2O).
De`s λ>3, l’ion H+ diffuse plus rapidement que
l’eau : Ds(H+) > Ds(H2O).
Fig. 1.18 – Comparaison entre le coefficient de
diffusion de H+ Ds(H+) et le coefficient d’auto-
diffusion de l’eau Ds(H2O) dans une membrane
Nafion 117 en fonction de l’hydratation, d’apre`s
Zawodsinski et al [29]
A basse hydratation, les deux espe`ces que sont l’eau et les ions H+ semblent avoir le meˆme me´ca-
nisme de diffusion, ce qui n’est plus le cas a` haute hydratation, pour laquelle la diffusion du proton est
nettement plus rapide que celle de l’eau. D’apre`s Zawodsinski et al, l’ine´galite´ s’explique par le fait que
le me´canisme de saut de Grotthuss est pre´ponde´rant a` haute hydratation. Ces re´sultats sont en accord
avec les conclusions de Kreuer et al [45] et Choi et al [2, 47].
Diffusion de l’eau a` l’e´chelle mole´culaire
Pour e´tudier la diffusion de l’eau a` l’e´chelle mole´culaire, Perrin [48] a mene´ une e´tude de diffusion
quasi-e´lastique de neutrons (QENS) sur la membrane Nafion dans diffe´rents e´tats d’hydratation.
Le mode`le propose´ pour de´crire les spectres postulent deux types de diffusion de l’eau : une diffusion
localise´e et une diffusion a` longue distance entre sphe`res de confinement repre´sente´e sche´matiquement
sur la figure 1.19 [48, 49, 50]. Notons que cette technique mesure la diffusion de l’atome d’hydroge`ne 1H
et ne permet pas de diffe´rencier les atomes d’hydroge`ne 1H de H2O et de H3O+.
Fig. 1.19 – Mode`le a` deux types de dif-
fusion : diffusion confine´e (2-4 A˚) et dif-
fusion ”`a longue distance” (∼ 1 nm),
d’apre`s Perrin [48] Fig. 1.20 – E´volutions du coefficient de diffusion locale
(Dloc) et du coefficient de diffusion a` longue distance (DLD)
de l’atome 1H en fonction de λ, d’apre`s Perrin [48]
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Le coefficient de diffusion locale Dloc augmente jusqu’a` λ = 10 puis atteint un plateau pour lequel
la diffusion confine´e est presque aussi rapide qu’une diffusion de type eau ”bulk”. En revanche, a` basse
hydratation, la diffusion confine´e est ralentie d’un facteur 10 par rapport a` l’eau ”bulk”. Cette diffusion
est localise´e dans un tre`s petit domaine, de 2 a` 4 A˚, soit quelques mole´cules d’eau.
De`s λ = 3, une composante de diffusion a` longue distance est ne´cessaire pour interpre´ter les spectres.
Il existe donc un chemin de diffusion a` l’e´chelle nanome´trique de`s les tre`s faibles hydratations, comme
ce que nous avons observe´ sur la courbe de conductivite´. Le coefficient de diffusion augmente fortement
jusqu’a` une valeur de λ = 5 puis plus mode´re´ment mais il n’atteint pas de plateau. Cette diffusion a`
longue distance semble lie´e a` la conductivite´ puisque les deux courbes ont des comportements e´quivalents.
1.3.3 Simulation de la diffusion par dynamique mole´culaire
La majorite´ des auteurs valident leurs mode`les de Nafion en comparant les coefficients de diffusion
simule´s de l’eau et du proton dans la membrane avec les coefficients expe´rimentaux.
Les boˆıtes de simulation doivent eˆtre de l’ordre de la taille caracte´ristique du domaine de diffusion.
Il en est de meˆme pour les temps de simulation. Le coefficient de diffusion simule´ D est calcule´ par la





〈(ri(t+ t0)− ri(t0))2〉 (1.8)
La grandeur 〈(ri(t+ t0)− ri(t0))2〉 est le de´placement carre´ moyen, moyenne´ sur l’ensemble des mo-
le´cules et des origines de temps t0 possibles. Cette formule est valable si la diffusion a atteint un re´gime
fickien. Ce re´gime est atteint apre`s des temps de l’ordre de 1 ns [52].
Comme nous l’avons vu pour la structure, les mode`les sont difficilement comparables a` l’expe´rience,
du fait des e´chelles conside´re´es. Les coefficients d’autodiffusion de l’eau de´termine´s expe´rimentalement
correspondent a` des longueurs de diffusion de l’ordre du micron, inatteignables en dynamique mole´cu-
laire.
En revanche, Perrin a obtenu en 2006 un coefficient de diffusion a` l’e´chelle nanome´trique comparable
aux re´sultats de dynamique mole´culaire, nomme´ coefficient de diffusion ”`a longue distance”. Ce coeffi-
cient vaut 1.6.10−6 cm2.s−1 a` 298K en conditions de saturation.
Elliott et al [19] ou Vishnyakov et al [20, 21, 22] ont de´termine´ un coefficient d’autodiffusion de
5.10−8 cm2.s−1 (RH=100%, T=298K). Cette valeur est deux ordres de grandeur plus faibles que la
valeur expe´rimentale. L’utilisation de mode`les atomistiques n’est donc pas pertinent pour calculer un
tel coefficient.
En revanche, avec les mode`les pseudo particules, les auteurs obtiennent de bien meilleur re´sultats.
Jinnouchi et Okazaki [24] ont obtenu un coefficient de 5.5.10−6 cm2.s−1 (RH=100%, T=298K). Vu la
simplicite´ du mode`le utilise´ (pseudo-particules, pas de ponts e´thers), il est e´tonnant de trouver de si
bons accords entre expe´rience et simulation. Le fait d’avoir une valeur quatre fois plus grande que la
valeur expe´rimentale est sans doute du au ralentissement de l’eau du fait de la tortuosite´ a` l’e´chelle
nanome´trique, qui n’est pas prise en compte par Jinnouchi et Okazaki.
Notons que si la diffusion de l’eau peut eˆtre simule´e, il est autrement plus difficile de simuler la
diffusion du proton. Les me´canismes de Grotthuss et de diffusion ”structurale” sont tre`s complique´s a`
mode´liser car il n’est pas possible en dynamique mole´culaire de casser une liaison et d’en former une
nouvelle. Spohr [27, 53] est le premier a` prendre en compte ces deux me´canismes de diffusion. Il utilise
pour cela un mode`le nomme´ ”Empirical Valence Bond” (EVB) qui consiste a` simuler le complexe H5O+2
par deux e´tats : H3O+-H2O et H2O-H3O+. Il a de´termine´ un coefficient de diffusion du proton de
1.9.10−5 cm2.s−1 a` 298 K, pour λ = 14. L’ion H+ diffuse plus rapidement que l’eau seule, en accord
avec les conclusions expe´rimentales macroscopiques [29].
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Les re´sultats de simulation pour la diffusion de l’eau et du proton dans le Nafion sont encourageants.
Dans le cadre des mode`les pseudo-particules, les coefficients de´termine´s sont du meˆme ordre de grandeur
que les valeurs expe´rimentales. De plus, le mode`le EVB permet de de´crire la diffusion du proton par
sauts.
Ne´anmoins les limites exprime´es pour la structure du Nafion demeurent. Aucun mode`le ne s’appuie
sur des parame`tres de simulation propre au Nafion. La de´termination de tels parame`tres est une e´tape
incontournable pour obtenir des simulations de dynamique mole´culaire fiable sur le polyme`re Nafion.
1.3.4 Conclusion : Mode`les de diffusion du proton
Il existe deux modes de diffusion du proton au sein de la membrane Nafion :
– Une diffusion ”ve´hiculaire”, pour laquelle le proton est entraˆıne´ par la diffusion de l’eau,
– Une diffusion ”structurale” ou me´canisme de Grotthuss, qui correspond au de´placement de la charge
sur les mole´cules d’eau par re´organisation des liaisons H.
– Un troisie`me type de diffusion est postule´ lorsque le taux d’hydratation est tre`s faible : le
proton diffuse le long des ions sulfonates. Cette diffusion lente explique la valeur non nulle de la
conductivite´, meˆme a` tre`s faible teneur en eau.
En de´but d’hydratation (λ ≤ 2), l’eau absorbe´e dissocie les groupes SO3H, tre`s hydrophiles. Elle reste
tre`s fortement lie´e aux groupes ioniques forme´s. D’apre`s Kreuer [45], le transport du proton a lieu
majoritairement par un me´canisme de type ”ve´hiculaire”.
Lorsque la teneur en eau augmente, il apparaˆıt une eau plus libre qui tend vers une eau ”bulk”. Le
proton diffuse alors majoritairement par le me´canisme de Grotthuss ou par diffusion ”structurale”.
La courbe de conductivite´ atteint un plateau vers λ ' 6. A plus haute hydratation, les mole´cules d’eau
supple´mentaires absorbe´es semblent tre`s peu influer sur la courbe de conductivite´. Cependant ce seuil
est difficile a` interpre´ter. Nous notons qu’il se retrouve au niveau du coefficient de diffusion de l’atome
1H a` l’e´chelle nanome´trique mesure´ par Perrin [48].
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1.4 Positions des diffe´rentes e´tudes
1.4.1 Interactions mole´culaires eau-Nafion
L’eau est un e´le´ment capital dans le bon fonctionnement d’une pile a` combustible. La conductivite´
d’une membrane Nafion chute de`s que le nombre de mole´cules d’eau par sites sulfone´s λ est infe´rieur
a` 6. Il est ne´cessaire de comprendre d’ou` vient une telle diminution de la conductivite´ en e´tudiant les
relations entre la structure et les proprie´te´s de conduction de la membrane.
Ce proble`me est complexe car il ne´cessite plusieurs e´chelles d’interpre´tation. La membrane Nafion
posse`de en effet une structure multie´chelle, qui, de plus, n’est pas clairement e´tablie. Deux grands
mode`les sont en compe´tition :
– Un mode`le de ”clusters” ioniques : a` l’e´chelle nanome´trique, les ”clusters”se regroupent en domaines
sphe´riques au milieu d’une matrice polyme`re. A plus grande e´chelle, ils sont relie´s entre eux par
des canaux qui assurent le passage des protons [6].
– Un mode`le de rubans perfluore´s : Les chaˆınes fluorocarbone´es sont regroupe´es sous forme de rubans
dont les groupes ioniques pointent vers l’exte´rieur. Ces rubans sont arrange´s en faisceaux de taille
caracte´ristique 1000 A˚ qui alternent avec des domaines de´sordonne´s [16].
Il existe plusieurs me´canismes de diffusion du proton a` travers ces domaines ioniques : diffusion
”ve´hiculaire”, diffusion ”structurale” (ou me´canisme de Grotthuss), dont la part relative varie selon
le degre´ d’hydratation. En de´but d’hydratation, la diffusion serait majoritairement ”ve´hiculaire”, puis
”structurale” a` plus haute hydratation [29, 45], voire de`s RH=5% (λ = 2), d’apre`s Choi et al [2, 47].
Ces me´canismes sont des mode`les qui permettent d’interpre´ter les courbes de coefficients de diffusion
macroscopiques (conductivite´, RMN) mais ils sont insuffisants pour comprendre la conduction proto-
nique a` un niveau plus fondamental. Il est alors ne´cessaire d’aller regarder le comportement de l’eau a`
l’e´chelle mole´culaire.
Peu d’e´tudes ont e´te´ mene´es a` cette e´chelle. En dynamique de l’eau, deux types de diffusion ont e´te´
propose´s pour mode´liser des spectres QENS [48] :
– Une diffusion confine´e a` quelques mole´cules d’eau (2 a` 4 A˚). Le coefficient de diffusion semble
pre´senter deux re´gimes autour d’une valeur λ = 6, et atteint un plateau vers λ = 10, dont la valeur
est proche de la diffusion de l’eau libre.
– Une diffusion a` longue distance, pre´sente de`s les basses hydratations (λ = 3), et qui augmente
rapidement jusqu’a` λ = 6 puis plus mode´re´ment a` haute hydratation.
Les interactions mole´culaires entre l’eau, les ions SO−3 et les ions H3O
+ ont tre`s peu e´te´ e´tudie´es. La
technique expe´rimentale la plus pertinente a` cette e´chelle est la spectrome´trie infrarouge.
De nombreux auteurs se sont penche´s sur les spectres IR de membranes Nafion hydrate´es [54, 36,
55, 41, 56, 35, 57, 39, 40]. Ils ont en particulier mis en e´vidence la dissociation des groupes sulfoniques
en ions sulfonates de`s le de´but de l’hydratation. Cependant ils n’ont pas e´tudie´ les spectres de manie`re
quantitative. Quelques re´sultats sur la force de la liaison H ont e´te´ propose´s [7, 37] mais ces donne´es sont
moyenne´es et les auteurs ne rentrent pas dans le de´tail des diffe´rentes liaisons H qui peuvent apparaˆıtre
dans la membrane.
Nous e´tudions l’hydratation de la membrane Nafion en termes d’interactions eau-polyme`re.
Pour cela, nous utilisons la spectrome´trie infrarouge, pour sa sensibilite´ a` la liaison H et
donc aux interactions qui s’e´tablissent entre les mole´cules d’eau et les groupes constitutifs du
polyme`re.
Nous analysons nos spectres, mesure´s sur une gamme d’hydratation de 0% a` 100%, a` l’aide
du protocole de´veloppe´ par Yves Mare´chal [58]. Ce protocole nous permet de de´crire pre´cise´-
ment les me´canismes d’hydratation, de quantifier le nombre de mole´cules d’eau pour chaque
me´canisme et le nombre de liaisons H qui se cre´ent entre l’eau et groupes constitutifs du Nafion.
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1.4.2 Gestion de l’eau a` basse hydratation : membrane hybride
La tempe´rature de fonctionnement d’une PAC est comprise entre 50˚ C et 90˚ C. Cette tempe´rature
est issue d’un compromis. A haute tempe´rature (T > 100˚ C), la membrane est plus tole´rante au CO de
l’air et la cine´tique de re´duction de O2 augmente. En revanche, a` de telles tempe´ratures, deux limites
apparaissent : L’eau contenue dans la membrane s’e´vapore et la conductivite´ chute. De plus, le Nafion
se retrouve a` une tempe´rature proche de sa transition vitreuse (Tg ' 110˚ C [59]) ce qui diminue sa
stabilite´ et sa dure´e de vie.
De nombreuses recherches portent sur la cre´ation de membranes qui fonctionneraient a` plus hautes
tempe´ratures. Un des axes de recherche envisage´ est d’ajouter des particules dans la membrane Nafion
afin d’augmenter a` la fois sa tenue me´canique et sa prise en eau a` basse hydratation.
Plusieurs auteurs [60, 59, 61, 62] ont propose´ d’incorporer au sein de la membrane organique un
compose´ inorganique hygroscopique : le phosphate de zirconium Zr(HPO4)2 (ZrP).
Le phosphate de zirconium sous sa forme cristallise´e α (α-ZrP), outre ses proprie´te´s hygroscopiques,
pre´sente l’avantage d’eˆtre conducteur protonique [60, 59, 63]. A tempe´rature ambiante, lorsqu’il est hu-
midifie´, le α-ZrP posse`de une conductivite´ d’environ 10−3 S.cm−1. Ce compose´ est donc un tre`s bon
candidat dans la composition d’une membrane hybride. De plus, il est simple a` synthe´tiser dans la
membrane [64] et ses donne´es cristallographiques sont bien connues [65].
Les membranes hybrides Nafion-ZrP ainsi cre´e´es ont e´te´ compare´es aux membranes Nafion sans ZrP
en terme de prise en eau, de conductivite´ et de performances en PAC [60, 59, 61, 62]. Cependant les
conclusions diffe´rent suivant les publications. Ces divergences semblent provenir du compose´ ”α-ZrP”.
Ce compose´ est rarement caracte´rise´ de manie`re propre. Il est probable qu’il ne soit pas toujours sous
sa forme cristallise´e α.
Aucune comparaison des membranes avec et sans ZrP n’a e´te´ re´alise´e a` un niveau plus fondamental.
Or la comparaison des membranes a` l’e´chelle mole´culaire est un outil essentiel pour comprendre les
diffe´rences de sorption et de conductivite´ entre les membranes.
Nous travaillons sur la membrane Nafion-ZrP, tout d’abord en caracte´risant proprement le
compose´ ZrP a` l’inte´rieur de la membrane par diffractions de rayons X et RMN du solide 31P.
Nous nous inte´ressons ensuite a` l’hydratation d’une telle membrane, e´tudie´e par spectrome´trie
IR avec le meˆme protocole que celui utilise´ dans le cas de la membrane Nafion.
Nous comparons les re´sultats obtenus avec ceux de´termine´s pour le Nafion.
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1.4.3 Structure du PTFE e´tudie´e par dynamique mole´culaire
Nous avons e´tudie´ les interactions entre l’eau et les groupes constitutifs du Nafion a` l’e´chelle mole´cu-
laire par spectrome´trie IR. Cette e´chelle de mesure est parfaitement adapte´e aux calculs de dynamique
mole´culaire. Nous nous sommes ainsi naturellement inte´resse´s a` la simulation de l’hydratation du Nafion
a` l’aide de cette technique.
La structure du Nafion a e´te´ tre`s e´tudie´e par dynamique mole´culaire [19, 20, 23, 24, 25, 27, 26]. Les
mode`les propose´s de´crivent les interactions intra et intermole´culaires avec plus ou moins d’approxima-
tions afin de re´duire les temps de calcul et d’augmenter les tailles de boˆıte de simulation. Nous avons
pu constater la force des mode`les pseudo-particules qui permettent d’avoir des tailles caracte´ristiques
comparables a` celles du Nafion. En revanche, les re´sultats de simulation sont trop e´loigne´s pour valider
les mode`les.
La dynamique de l’eau et du proton dans le Nafion a e´galement fait l’objet de simulation de dyna-
mique mole´culaire, notamment en introduisant le mode`le EVB qui simule le me´canisme de Grotthuss
pour la diffusion du proton [27]. Les coefficients de diffusion de´termine´s sont comparables aux valeurs
expe´rimentales.
L’ensemble des travaux pre´ce´dents est critiquable du point de vue des champs de forces utilise´s. En
effet les parame`tres sont issus de champs de forces ge´ne´riques, qui ne sont pas optimise´s pour le polyme`re
Nafion.
Nous avons choisi un de´marche longue mais plus rigoureuse, qui consiste a` de´velopper un
champs de forces propre au polyme`re Nafion.
Cette de´marche a e´te´ de´veloppe´e par Neyertz et Brown [51]. Le polyme`re complexe est de´coupe´
en plusieurs mole´cules plus simples. Les parame`tres sont alors optimise´s pour chacune de ces
mole´cules, puis pour le polyme`re complexe.
Le Nafion peut eˆtre caracte´rise´ par les 3 mole´cules suivantes :
– Le polyte´trafluoroe´thyle`ne (PTFE) de´crit le squelette du Nafion,
– Le perfluoropolye´ther (PFPE) est e´quivalent au ”corps” de la chaˆıne pendante,
– L’acide triflique permet d’obtenir les champs de forces des atomes du groupe sulfonique a`
l’extre´mite´ de la chaˆıne pendante.
Nous pre´sentons les travaux de dynamique mole´culaire re´alise´s sur le polyme`re PTFE. Le
champ de forces optimise´ est teste´ sur la phase cristalline et la phase amorphe du PTFE. Nous





Nafion a` l’e´chelle mole´culaire
E´tude par spectrome´trie infrarouge
Pour optimiser le fonctionnement de la pile a` combustible, il est ne´cessaire d’hydrater la membrane
Nafion jusqu’a` une prise en eau telle que λ ≥ 6 mole´cules d’eau par groupes sulfone´s. La courbe de
conductivite´ atteint alors un plateau pour lequel la conductivite´ σ vaut 5.10−3 S.cm−1 [30].
Nous nous sommes inte´resse´s aux interactions de l’eau avec les groupes constitutifs du Nafion lors
de l’hydratation. Une technique tre`s puissante pour e´tudier de telles interactions est la spectrome´trie
infrarouge (IR) graˆce a` sa sensibilite´ a` la liaison hydroge`ne (liaison H).
Dans une premie`re partie, nous de´finissons quelques termes de spectrome´trie IR. Nous pre´sentons
ensuite l’e´tude de l’hydratation du Nafion par spectrome´trie IR traite´e dans la litte´rature. Les bandes
du spectre du Nafion sont bien attribue´es. Ne´anmoins nous constatons que certaines attributions sont
encore sujettes a` pole´miques. De plus, les analyses sont toutes qualitatives, et proposent des re´sultats
parfois contradictoires.
Nous avons enregistre´ un ensemble de spectres infrarouges du Nafion pour un taux d’hydratation
(RH) variant de 0% a` 100% et avons de´veloppe´ un protocole d’e´tude quantitatif de ces spectres. Une
telle analyse nous a non seulement permis de re´pondre a` certaines questions souleve´es par la litte´rature
mais nous a surtout amene´ a` proposer un mode`le pre´cis d’hydratation.
Enfin nous comparons notre mode`le d’hydratation du Nafion a` l’e´chelle mole´culaire a` des grandeurs
telles la sorption, la conductivite´ ou les grandeurs de diffusion de l’eau et du proton, issues de la
litte´rature.
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2.1 Notions de spectrome´trie infrarouge (IR)
Nous avons rappele´ en annexe A (p.183) les grands principes the´oriques de l’absorption du rayonne-
ment infrarouge par une mole´cule.
2.1.1 Les diffe´rents types de vibrations d’une mole´cule
Il existe plusieurs types de vibrations qui absorbent le
rayonnement IR a` diffe´rentes fre´quences. Nous avons
repre´sente´ plusieurs possibilite´s de vibrations sur un
exemple pre´cis : le groupe CF2 sur une chaˆıne (CF2)n :
figure 2.1.
– La vibration d’e´longation ou vibration ”stretching”
correspond a` la variation de la longueur de la liaison
C-F. Dans le cas ou un atome est lie´ a` deux atomes
identiques, la vibration d’e´longation peut eˆtre syme´-
trique ou antisyme´trique selon que les deux vibrations
maintiennent ou non la syme´trie de la mole´cule a`
l’e´quilibre.
– La vibration de de´formation ou vibration ”bending” est
la vibration de l’angle forme´ par deux liaisons covalentes
issues d’un meˆme atome : F-C-F par exemple. L’angle
se de´forme dans le plan forme´ par les atomes CFF dans
leur position initiale. Ce plan est repre´sente´ en traits
pointille´s sur la figure.
– La vibration rocking est la vibration des deux atomes
F lie´s a` l’atome C autour d’un axe de rotation perpen-
diculaire au plan CFF et passant par C. L’angle F-C-F
garde une valeur constante.
– La vibration wagging est la vibration des deux atomes
F lie´s a` C autour d’un axe de rotation perpendiculaire
au plan CCC et passant par C. L’angle F-C-F garde
une valeur constante.
– La vibration twisting est la vibration des deux atomes
F lie´s a` C autour de la bissectrice de l’angle F-C-F.
Fig. 2.1 – Vibrations d’e´longation (stret-
ching) syme´trique et antisyme´trique, de
de´formation (bending), rocking, wagging
et twisting
2.1.2 Le spectre d’absorption
De´finition du spectre d’absorption
Lors d’une expe´rience de spectrome´trie infrarouge, un faisceau IR incident d’intensite´ Ii(ν) et de
fre´quence ν = ω2 pi est envoye´ sur l’e´chantillon. L’e´chantillon absorbe une partie du faisceau du fait des
interactions entre les mole´cules et le rayonnement. Un de´tecteur re´cupe`re l’intensite´ transmise It(ν), qui,
compare´e a` l’intensite´ incidente permet de connaˆıtre l’absorbance de l’e´chantillon.
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L’absorbance est de´finie par la formule :






Le spectre obtenu est appele´ spectre d’absorption (ou de transmission T (ν) = It(ν)Ii(ν) ).
Notons que, dans tout le chapitre, les vibrations sont reporte´es en nombre d’ondes ν˜, qui est de´fini
par ν˜ = νc avec : ν fre´quence en Hz et c vitesse de la lumie`re dans le vide : c = 3.10
8m.s−1.
La re´gion du spectre infrarouge en fre´quence s’e´tend de 1012 a` 4.1014 Hz mais la majorite´ des
vibrations tombe dans un domaine [1.2 1013,1.2 1014] Hz, soit [400,4000] cm−1 en nombre d’ondes.
Interpre´tation d’un spectre d’absorption
Les fre´quences propres d’une mole´cule sont dues a` ses groupes constitutifs. Ainsi l’analyse d’un
spectre d’absorption permet de de´terminer les liaisons et les groupements pre´sents dans l’e´chantillon.
Quantitativement, un spectre IR permet de connaˆıtre la concentration des groupes constitutifs de
l’e´chantillon d’apre`s la loi de Beer-Lambert :
A =  · C · l (2.2)
Avec :
 Coefficient d’extinction molaire en L.mol−1.cm−1
l Longueur du trajet optique dans l’e´chantillon en cm
C Concentration molaire en mol.L−1
Une fois qu’une bande d’absorption a e´te´ attribue´e a` une mole´cule, il est possible de mesurer l’absor-
bance de cette bande. Cette mesure donne acce`s a` la quantite´ de mole´cules associe´es dans l’e´chantillon.
Le coefficient d’extinction molaire est la plupart du temps mal connu. Nous travaillons donc majoritai-
rement par diffe´rences de spectres pour comparer la quantite´ de mole´cules entre deux e´chantillons ou
lors de l’e´volution d’un e´chantillon sous certaines conditions expe´rimentales.
Harmoniques de vibrations et re´sonance de Fermi
Il peut apparaˆıtre dans le spectre d’absorption des bandes qui ne correspondent pas a` des fre´quences
propres de la mole´cule soumise au rayonnement IR. Ces bandes sont la plupart du temps dues a` des har-
moniques de fre´quences propres. Les harmoniques sont les fre´quences propres multiplie´es par un nombre
entier. Ainsi la premie`re harmonique vaut deux fois la fre´quence propre : νharmonique1 = 2 · νpropre.
Cependant leur intensite´ est de l’ordre de 10−3 relativement a` celle de la fre´quence propre, ce qui les
rend la plupart du temps invisibles sur le spectre d’absorption.
En revanche, si l’harmonique d’une vibration est proche de la fre´quence propre d’une autre vibration,
la bande situe´e a` la fre´quence propre peut se scinder en deux bandes de part et d’autre de la valeur
attendue. Cet effet, connu sous le nom de re´sonance de Fermi, se traduit par l’apparition de deux bandes
tre`s proches (≤ 10 cm−1) alors qu’une unique bande est attendue.
Cet effet est duˆ a` un couplage anharmonique entre deux types de vibrations. L’approximation har-
monique utilise´e pour re´soudre l’e´quation de Schro¨dinger n’est plus pertinente, il est ne´cessaire d’ajouter
les termes d’ordre 3 dans le de´veloppement limite´ du potentiel (annexe A : Principes de la spectrome´trie
IR, p.183).
La figure 2.2 pre´sente l’exemple de la re´sonance de Fermi dans le cas d’un groupe de type C-O-H. La
premie`re harmonique de la vibration de de´formation C-O-H a une fre´quence e´gale a` la fre´quence propre
de la vibration d’e´longation O-H.
La liaison Hydroge`ne (liaison H)
La liaison H est de´finie par l’attraction entre un atome qui porte un doublet e´lectronique non liant
et un atome d’hydroge`ne, lui meˆme lie´ a` un autre atome e´lectrone´gatif d’une autre mole´cule (liaison
H intermole´culaire). La liaison H est dite intramole´culaire lorsque l’atome qui e´tablit la liaison H et
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Fig. 2.2 – Re´sonance de
Fermi sur le groupe C-O-H
entre la premie`re harmonique
de de´formation COH et la
fre´quence propre d’e´longation
OH, d’apre`s Mare´chal [66]
l’atome d’hydroge`ne font partie de deux groupes situe´s sur la meˆme mole´cule.
Prenons un groupe alcool R-OH, qui peut cre´er une liaison H avec une mole´cule d’eau. Nous avons
repre´sente´ sur la figure 2.3 les diffe´rents effets de la liaison H sur la bande d’e´longation de la liaison O-H
[67, 66] :
– La probabilite´ de transition de´pend
de la variation du moment dipolaire.
La liaison H influe sur le moment di-
polaire puisqu’elle modifie les charges
partielles du groupe sur lequel elle
se cre´e. L’absorbance augmente alors
fortement apre`s cre´ation de la liaison
H (environ un ordre de grandeur).
– La fre´quence de vibration de´pend de
la masse des atomes et de la de´rive´e
seconde du potentiel V(r) de liaison
entre les deux atomes (annexe A :
Principe de la spectrome´trie IR,
p.183). La liaison H modifie la forme
du potentiel V(r), ce qui a pour conse´-
quence le de´calage de la fre´quence de
vibration (100 a` 200 cm−1).
– La liaison H cre´e une anharmonicite´
entre la vibration O-H et la vibra-
tion O-H...H. Cette vibration anhar-
monique e´largit fortement le domaine
d’absorption de la vibration d’e´longa-
tion, d’ou` un e´largissement de la bande
de vibration.
Fig. 2.3 – Effets de la liaison H sur la vibration d’e´longation
O-H du groupe R-OH
L’augmentation de l’intensite´ inte´gre´e est particulie`rement forte pour la vibration d’e´longation O-H.
Il est donc difficile de travailler quantitativement sur la bande de vibration associe´e puisque l’absorbance
de´pend a` la fois du nombre de liaisons O-H et de la proportion de liaisons H issues des groupes R-O-H.
En particulier, nous ne pouvons donc pas faire de mesures quantitatives sur la bande d’e´longation de la
mole´cule H2O.
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2.2 E´tat de l’art : spectrome´trie infrarouge de la membrane
Nafion
Le spectre d’absorption du Nafion posse`de
de nombreuses bandes d’absorption (figure
2.4, d’apre`s Ludvingsson et al [38]). Nous les
regroupons en diffe´rents ensembles lie´s aux
groupes constitutifs du Nafion :
– Toutes les bandes de vibrations du squelette
CF2 apparaissent de 400 a` 1400 cm−1 ;
– Les bandes de vibrations du groupe SO3H
sont situe´es vers 920, 1200-1300 et 1420
cm−1 tandis que celles du groupe SO−3 sont
visibles a` 1060 mais aussi 1200-1300 cm−1 ;
– Les bandes de vibrations de la mole´cule
H2O et de l’ion H3O+ sont difficiles a` distin-
guer, une bande large 2500-4000 cm−1 est
attribue´e aux deux espe`ces et deux bandes
a` 1620 cm−1 et 1715 cm−1 sont associe´es
respectivement a` H2O et H3O+. Enfin, une
bande large 200-800 cm−1 est attribue´e a` la
libration de la mole´cule H2O.
Fig. 2.4 – Spectre d’absorption IR du Nafion et attri-
bution des bandes principales, d’apre`s Ludvingsson et
al [38]
Il existe une litte´rature tre`s abondante traitant de l’e´tude de l’hydratation du Nafion par spectrome´-
trie infrarouge. Nous allons re´sumer tout d’abord les attributions propose´es par les diffe´rents auteurs.
Pour cela nous classons ces attributions dans les trois groupes pre´sente´s auparavant : le squelette CF2,
la chaˆıne pendante (groupes COC et SO3H/SO−3 ) et les mole´cules d’eau et l’ion H3O
+.
Nous discutons ensuite l’e´volution des spectres du Nafion avec l’hydratation et de´taillons les princi-
paux re´sultats issus de la litte´rature.
2.2.1 Bandes caracte´ristiques du squelette CF2
Ces bandes sont situe´es dans la premie`re partie du domaine infrarouge : 400-1400 cm−1.
Korzeniewski et al [40] ont e´tudie´ la
bande intense situe´e sur le domaine
[1050-1350] cm−1. Ils ont ainsi de´ter-
mine´ un ensemble de 6 gaussiennes
pour mode´liser le spectre infrarouge
du Nafion-H sur ce domaine, dans
l’e´tat sec et l’e´tat 100% hydrate´
(figure 2.5).
Fig. 2.5 – Spectres du Nafion-H sec
(A) et hydrate´ (B) sur le domaine
[1050-1350] cm−1. Mode´lisation du
spectre par 6 gaussiennes, d’apre`s Kor-
zeniewski et al [40]
Les bandes centre´es a` 1160 cm−1 et a` 1220 cm−1 sont associe´es respectivement a` la vibration d’e´lon-
gation syme´trique et antisyme´trique CF2. Ce re´sultat est tout a` fait en accord avec la majorite´ des
auteurs [68, 37, 57, 36, 55, 69, 41]. Les autres bandes sont attribue´es au groupe sulfonate SO−3 .
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D’autres bandes ont e´te´ attribue´es au squelette, notamment par Gruger et al [57] qui ont re´alise´ une
comparaison tre`s instructive entre le spectre infrarouge du Nafion et celui du polyte´trafluoroe´thyle`ne
(PTFE). Ils ont ainsi caracte´rise´ la vibration de de´formation FCF a` 511 cm−1, twisting CF2 a` 557 cm−1,
wagging CF2 a` 626 et 641 cm−1, la vibration d’e´longation syme´trique CF a` 719 et 780 cm−1, la vibration
d’e´longation antisyme´trique CF sur une bande 1140 a` 1240 cm−1 et une vibration d’e´longation CC vers
1300 cm−1. Laporta et al ou Ostrowska et al [36, 37] ont aussi note´ une vibration de rocking CF2 a` 530
cm−1.
Le double pic 970-980 cm−1 a e´te´ attribue´ par Nandan et al [55] a` la vibration d’e´longation de la
liaison CF du groupe terminal CF3. Selon de nombreux autres auteurs [69, 37, 57, 70], ce pic est duˆ a`
l’e´longation syme´trique COC.
Ostrowska et al et Xie et al ont associe´ la bande a` 2350 cm−1 a` la premie`re harmonique de la vi-
bration d’e´longation CF de CF2 [36, 56]. De telles harmoniques ont une intensite´ insuffisante pour eˆtre
observe´es. Elles apparaissent si elles rentrent en re´sonance de Fermi avec des vibrations fondamentales
d’autres groupes, or aucun des deux auteurs ne cite un groupe constitutif du Nafion qui vibrerait a` un
telle fre´quence. L’hypothe`se propose´e n’est donc pas prouve´e et semble incorrecte.
Les vibrations d’e´longation syme´trique et antisyme´trique CF sont situe´es a` 1160 et 1220 cm−1. La
vibration wagging est e´galement bien de´finie a` 630 cm−1. En revanche, les valeurs des vibrations de
de´formation FCF, rocking et twisting sont rarement pre´cise´es. Elles semblent se situer toutes les trois
a` des nombres d’ondes tre`s faibles (≤ 560 cm−1), ce qui explique que peu de publications en fassent
e´tat. Les bandes associe´es au squelette perfluore´ du Nafion sont recense´es dans le tableau 2.6.
Nombre d’ondes Vibration associe´e Re´fe´rence
(cm−1)
511 De´formation CF2 [35, 70]
Twisting CF2 [71]
530 Rocking CF2 [37, 57]
555 Twisting CF2 [35, 70]
De´formation antisyme´trique FCF [37, 71, 57]
630 De´formation FCF [37]
625/640 Wagging CF2 [72, 55, 35, 71, 57, 70]
double pic duˆ [72, 55]
aux inversions d’he´lice
720 E´longation syme´trique CF [57, 70]
De´formation FCF [37]
780 E´longation syme´trique CF [37, 57, 70]
970-980 E´longation CF [55, 35]
du groupe terminal CF3
1150 E´longation antisyme´trique CF [70]
1160 E´longation syme´trique CF [55, 41, 37, 71, 68, 40]
1205 E´longation antisyme´trique CF [69, 55, 70]
1220 E´longation antisyme´trique CF [37, 71, 68, 70, 40]
1240 E´longation antisyme´trique CF [70]
1300 E´longation CC [70]
Fig. 2.6 – Attribution des bandes d’absorption IR associe´es au squelette CF2 du Nafion d’apre`s la
litte´rature
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2.2.2 Bandes caracte´ristiques de la chaˆıne pendante : CS, CF, COC
Peu d’auteurs ont mis en e´vidence les groupes CS et CF. La vibration d’e´longation de la liaison CS
se trouve a` 635 cm−1 d’apre`s Laporta et al [37], 775 cm−1 d’apre`s Ostrowska et al [36] et 805 cm−1
d’apre`s Gruger et al [57].
La vibration d’e´longation CF de la chaˆıne pendante est situe´e vers 980 cm−1 [56, 37, 70].
Les bandes situe´es vers 970 cm−1 et 980 cm−1 ont e´te´ attribue´es a` la vibration d’e´longation syme´-
trique COC [36, 37, 71, 35, 57, 70]. La perturbation de l’oxyge`ne e´ther par une liaison H a e´te´ mise en
e´vidence par Blanchard et al [35] qui ont observe´ un de´placement de cette bande de vibration. Cepen-
dant de nombreux auteurs ne tranchent pas pour savoir si ces vibrations sont dues a` la liaison CO ou la
liaison CF [57, 73, 40].
Buzzoni et al [4] et Blanchard et al [35] ont e´galement de´crit une e´longation antisyme´trique COC
vers 1000-1200 cm−1. En revanche, son intensite´ est ne´gligeable par rapport a` l’intensite´ des vibrations
d’e´longation CF du squelette.
La valeur de vibration de la liaison C-S n’est pas de´termine´e pre´cise´ment. Il est difficile de distinguer
la vibration des liaisons C-F de la chaˆıne pendante par rapport aux liaisons C-F du squelette. Seule
la bande d’e´longation syme´trique C-O-C est bien de´finie vers 980 cm−1 mais cette bande est parfois
aussi attribue´e a` la liaison C-F.
2.2.3 Bandes caracte´ristiques de la chaˆıne pendante : SO3H et SO
−
3
Les bandes SO3H ont e´te´ mises en e´vidence par la comparaison du spectre sec du Nafion sous forme
Na et du Nafion sous forme H [36, 39]. Vers 920 cm−1 se trouve la vibration d’e´longation S-O de SO3H
[36, 41, 37, 38, 35, 39]. La vibration d’e´longation antisyme´trique S=O vaut 1420 cm−1 [36, 41, 38, 35].
Certains auteurs ont aussi situe´ l’e´longation syme´trique S=O vers 1200 cm−1 [36, 35]. Le domaine 1100-
1300 cm−1 est domine´ par les vibrations d’e´longation CF du squelette ce qui complique l’interpre´tation
des vibrations dans cette re´gion du spectre.
La bande a` 1060 cm−1 est caracte´ristique du groupe SO−3 . D’apre`s une tre`s large majorite´ d’auteurs,
cette bande correspond a` la vibration d’e´longation syme´trique S-O [54, 36, 55, 41, 56, 37, 38, 35, 57, 39,
68, 70, 40].
Cette valeur, de´termine´e a` tempe´rature ambiante et 100% d’hydratation, est invariante avec le se´-
chage d’apre`s Gruger et al [57] et Nandan et al [55]. De nombreux autres auteurs ont en revanche note´
un de´placement d’environ 10 cm−1 vers les grands nombres d’ondes avec le se´chage [54, 56, 38, 39, 40].
La vibration d’e´longation antisyme´trique S-O est attribue´e a` un nombre d’ondes compris entre 1130
et 1320 cm−1 selon les auteurs [41, 37, 38, 35, 57, 40]. Ce large domaine s’explique par la bande intense
due a` la vibration d’e´longation CF de CF2 qui recouvre la vibration S-O. D’apre`s Buzzoni et al [41] et
Laporta et al [37], des interactions du type liaisons H, entraˆınent la de´ge´ne´rescence de cette bande en
deux nouvelles bandes a` 1300 cm−1 et 1315 cm−1.
Enfin la vibration de de´formation syme´trique OSO est situe´e vers 510-530 cm−1, antisyme´trique vers
655 cm−1 [36, 37].
Nous constatons que les auteurs ne font pas la distinction entre la vibration S-O− et la vibration
S=O. Ils semblent conside´rer que les trois liaisons S-O du groupe SO−3 sont e´quivalentes. Cela est vrai
en solution dans l’eau liquide, car toutes les liaisons S-O sont soumises au meˆme environnement. Mais
ce n’est plus le cas dans le Nafion, en partculier a` basse hydratation, ou` le groupe SO−3 est entoure´ de
quelques mole´cules d’eau seulement, pre´fe´rentiellement place´es autour de la liaison S-O−, tre`s polarise´e.
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Les bandes caracte´ristiques du groupe SO3H sont situe´es vers 920 et 1420 cm−1 (respectivement
attribue´es a` l’e´longation S-O et l’e´longation antisyme´trique S=O).
Une bande a` 1070 cm−1, qui se de´cale vers 1060 cm−1 avec l’hydratation, est attribue´e a` l’e´longation
syme´trique S-O du groupe SO−3 , dans le cas ou` toutes les liaisons S-O sont e´quivalentes. Or ce n’est
pas le cas dans la membrane et il nous faudra distinguer si cette vibration est celle de la liaison S-O−
ou celle des liaisons S=O.
Les autres bandes se trouvent dans le domaine d’absorption des vibrations CF et sont difficiles a`
situer pre´cise´ment. Le tableau 2.7 regroupe les bandes du spectre associe´es aux diffe´rents groupes de
la chaˆıne pendante.
Nombre d’ondes Vibration associe´e Re´fe´rence
(cm−1)
510-530 De´formation syme´trique OSO [36, 37]
de SO−3
635 E´longation CS [37]
655 De´formation antisyme´trique OSO [36, 37]
de SO−3
775 E´longation CS [36]
805 E´longation CS [57]
920 E´longation S-O de SO3H [36, 41, 37, 35, 38, 39]
970/980 E´longation syme´trique COC [36, 37, 35, 71, 57, 70]
Perturbation par liaisons H avec H2O [36, 41, 35]
980 E´longation CF [56, 37, 70]
de la chaˆıne pendante
1000-1200 E´longation antisyme´trique COC [41, 35]
1060 E´longation syme´trique SO [54, 36, 55, 41, 56, 37],
de SO−3 [38, 35, 57, 39, 68, 70, 40]
De´calage vers les [54, 56, 38, 39, 40]
grands nombres d’ondes
avec le se´chage
1130,1200 E´longation antisyme´trique SO [57]
de SO−3
1200 E´longation syme´trique S=O [36, 35]
de SO3H
1300/1315 E´longation antisyme´trique SO [41, 37, 38, 40]
de SO−3
Se´paration de la bande [41, 37]
du aux perturbations externes
1420 E´longation antisyme´trique S=O [36, 41, 38, 35]
de SO3H
2850 Harmonique de l’e´longation [36]
antisyme´trique S=O
de SO3H
3000-3080 E´longation O-H de SO3H [36]
lie´ a` un O de SO3H,
H2O ou COC
Fig. 2.7 – Attribution des bandes d’absorption IR associe´es a` la chaˆıne pendante du Nafion d’apre`s la
litte´rature
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2.2.4 Bandes caracte´ristiques de l’eau dans le Nafion
Les trois bandes caracte´ristiques de l’eau liquide
L’eau liquide, nomme´e aussi eau a` l’e´tat ”bulk”, est de´finie par une mole´cule H2O entoure´e uniquement
de nombreuses mole´cules H2O. Elle pre´sente un spectre IR de trois bandes :
– La bande de libration (ou rotation empeˆche´e ”hindered rotation”) de l’eau s’e´tend de 200 a` 800
cm−1. Cette bande est due a` la rotation des mole´cules d’eau. Cette rotation fait varier le moment
dipolaire permanent de H2O ce qui cre´e une bande d’absorption sur le spectre IR. Cette bande
existe aussi pour d’autres mole´cules mais, du fait de leur moment d’inertie plus e´leve´, leur vibration
de libration se situe vers 50 cm−1, en dehors du domaine d’e´tude de notre spectrome`tre IR.
– La bande de de´formation HOH de l’eau est situe´e vers 1630 cm−1.
– Enfin la bande d’e´longation de l’eau recouvre le domaine 2500-3800 cm−1. Cette bande varie
fortement lors de l’hydratation du Nafion. Les auteurs distinguent alors diffe´rents types d’eau dont
la part varie avec l’hydratation.
E´tude de la bande d’e´longation OH, caracte´risation des diffe´rents types d’eau
Laporta et al [37] ont note´ qu’il e´tait possible de de´composer la bande d’e´longation en trois bandes
centre´es autour de 3600, 3404 et 3250 cm−1. Selon eux, une bande serait alors associe´e a` la liaison OH
sans liaison H (3600 cm−1), l’autre a` la liaison OH avec une liaison H (3404 cm−1), la bande a` 3250
cm−1 e´tant l’harmonique de la vibration de de´formation de H2O.
Falk [7] est le premier a` introduire ce concept pour l’analyse des spectres infrarouges du Nafion
hydrate´. Il a soumis la membrane Nafion-Na a` diffe´rentes solutions : HDO, D2O, H2O. En analysant
le spectre infrarouge issu d’une membrane a` haute teneur en HDO, Falk a distingue´ deux pics sur le
domaine 2500-4000 cm−1 donc deux environnements. La liaison OH de HDO est soit lie´e a` un fluor du
squelette perfluore´ : OH...FCF (type A, bande centre´e a` 3660 cm−1), soit lie´e par liaison H a` un oxyge`ne
(de HDO ou SO−3 ) : OH
...O (type B, bande centre´e a` 3520 cm−1).
Pour une membrane hydrate´e par H2O, Falk a distingue´ quatre bandes vers 3715, 3670, 3525 et 3250
cm−1. La dernie`re bande est associe´e a` l’harmonique de la vibration de de´formation HOH de l’eau, qui
cre´e une re´sonance de Fermi avec l’e´longation de la liaison OH. Les trois autres bandes sont associe´es
aux trois types d’eau : CF...HOH...FC (type AA, intensite´ ne´gligeable, sauf a` faible teneur en eau),
CF...HOH...O (type AB, intensite´ faible) et O...HOH...O (type BB, intensite´ maximale).
Fig. 2.8 – Types de structure du groupe SO3H
et de la mole´cule H2O dans le Nafion, d’apre`s
Ostrowska et Narebska [36]
Ostrowska et Narebska [36] ont e´tudie´ le Nafion-H
a` faible teneur en eau. Sur le domaine 2500-4000
cm−1, le spectre a e´te´ de´compose´ en 5 bandes. La
bande a` 2850 cm−1 est attribue´e a` l’harmonique
de la vibration d’e´longation antisyme´trique S=O et
aux groupes H5O+2 et H9O
+
4 . A 3000 cm
−1 apparaˆıt
l’e´longation O-H de SO3H engage´ dans un dime`re
cyclique (figure 2.8-I et II). Si le groupe sulfonique
est engage´ avec une mole´cule d’eau ou un O e´ther de
la chaˆıne pendante, la fre´quence de vibration d’e´lon-
gation devient e´gale a` 3080 cm−1 (figure 2.8-III). La
mole´cule d’eau engage´e dans une telle liaison vibre
a` 3222 cm−1. Enfin la bande a` 3380 cm−1 de´crit la
vibration d’e´longation O-H de l’eau a` l’inte´rieur des
”clusters” ioniques
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La de´composition des liaisons OH en plusieurs
types a aussi e´te´ utilise´e par Xie et al [56] puis
Wang et al [68]. Wang et al ont de´termine´ trois
bandes (figure 2.9). La bande a` 3250 cm−1 est
l’harmonique de la vibration de de´formation HOH,
la bande a` 3520 cm−1 est associe´e a` la vibration
d’e´longation d’une eau ”bulk” et la bande a` 3680
cm−1 est associe´e a` la vibration d’e´longation d’une
eau a` l’interface avec le polyme`re.
Fig. 2.9 – Re´gion d’e´longation OH sur le spectre
du Nafion-Na a` faible teneur en eau : (A) eau a`
l’interface avec le polyme`re, (B) eau ”bulk”, (C)
harmonique de de´formation HOH, (D) bande to-
tale, d’apre`s Wang et al [68]
La pre´sence d’eau est simple a` mettre en e´vidence dans la membrane graˆce a` ses bandes de libration
(400-800 cm−1), de´formation (1630 cm−1) et e´longation (2500-3800 cm−1).
Cette bande d’e´longation est tre`s sensible aux liaisons H et tre`s difficile a` interpre´ter. Une grande
majorite´ d’auteurs proposent de de´composer cette bande en diffe´rentes contributions, associe´es a`
diffe´rents types d’eau. Ils attribuent notamment une bande vers 3700 cm−1 a` une mole´cule H2O en
interaction avec CF2 et une bande vers 3500 cm−1 a` une mole´cule H2O de type ”bulk” (figure 2.10).
Ils notent tous la pre´sence d’une bande a` 3250 cm−1, associe´e a` l’harmonique de la vibration de
de´formation HOH de H2O.
Fig. 2.10 – Valeurs des vibrations d’e´longation OH et de de´formation HOH de la mole´cule H2O en
fonction du type d’eau : (a)-eau en interaction avec le squelette CF2 et (b)-eau ”bulk”, d’apre`s [7, 37, 68]
Ces attributions sont tre`s discutables car la vibration d’e´longation O-H varie tre`s rapidement avec la
force de la liaison H. La de´composition de la bande d’e´longation ne serait pas lie´e aux diffe´rents types
de liaisons H mais plutoˆt a` des anharmonicite´s sur la vibration d’e´longation O-H, dues a` la liaison H
[66].
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2.2.5 Bandes caracte´ristiques de l’ion hydronium H3O
+
E´tude de la mole´cule seule H+(H2O)n
La repre´sentation usuelle de H+(H2O)n est de
conside´rer l’ion de Zundel H5O+2 hydrate´ [74, 41,
75].
La mole´cule H+(H2O)n est de´crite par trois do-
maines selon la distance de la mole´cule H2O a` H+.
Les mole´cules d’eau sont ”internal” (i), ”external”
(e) ou ”solvation” (s) (figure 2.11).
Selon le domaine dans lequel se trouve la mole´cule
H2O, la bande large d’e´longation OH se de´cale.
Dans le domaine (s), H2O est de type ”bulk”,
la bande est situe´e vers 3300-3500 cm−1. La
fre´quence de vibration chute fortement de`s que
H2O est proche du proton : (e) : 2500-3000 cm−1
puis (i) : 1500-2500 cm−1.
Ce mode`le n’est qu’une approximation imparfaite
des interactions entre le proton et les mole´cules
d’eau. L’ion H2O...H+...OH2 n’existe pas. Il repre´-
sente en fait un e´quilibre chimique H3O+...H2O
↔ H2O...H3O+. De plus, la repre´sentation de
H+(H2O)n est propose´e pour n tre`s grand, ce qui
est rarement le cas dans le Nafion.
Fig. 2.11 – Description de l’eau autour du proton :
(i) domaine ”internal”, (e) domaine ”external”, (s)
domaine ”solvation”, d’apre`s Buzzoni et al [41]
Re´cemment, cette description a e´te´ remise en question par l’e´quipe de Duncan et Johnson [76]. Cette
e´quipe a re´alise´ une e´tude comple`te concernant l’e´volution des vibrations du compose´ H+(H2O)n isole´
en gaz pour n variant de 2 a` 11. Un spectrome`tre de masse a e´te´ couple´ a` un spectrome`tre infrarouge
afin de mesurer les spectres du compose´ pour chaque valeur de n. Les spectres ont e´te´ compare´s aux
structures ge´ome´triques de chaque compose´ calcule´es par me´thode gaussienne (figure 2.12).
Fig. 2.12 – Ge´ome´tries des mole´cules
H+(H2O)2−8 optimise´es par me´thode gaus-
sienne (niveau de the´orie MP2/aug-cc-pVDZ),
d’apre`s Headrick et al [76]
Pour n=2 (A), le compose´ est de type ion Zundel
H5O+2 , caracte´rise´ par une bande a` 1085 cm
−1 as-
socie´e a` l’oscillation du proton H+ le long de l’axe
O...H+...O et par une bande a` 1770 cm−1, attri-
bue´e a` la vibration de de´formation HOH des deux
mole´cules H2O autour du proton.
De n=3 a` 5 (B a` D), il se cre´e un ion H3O+ entoure´
de 2 puis 3 mole´cules d’eau. Le calcul amenant a`
cette ge´ome´trie est corrobore´ par le spectre infra-
rouge d’ou` disparaˆıt la bande a` 1085 cm−1.
De n=6 a` 8 (E a` G), la ge´ome´trie est favorable
pour la cre´ation d’un ion Zundel, comme le prouve
la bande a` 1085 cm−1 qui apparaˆıt a` nouveau sur
le spectre infrarouge.
Les spectres infrarouges suivants (n=9 a` 11)
mettent en e´vidence une nouvelle e´volution de la
ge´ome´trie avec un ion Eigen H9O+4 entoure´ de
mole´cules d’eau. Cette progression est caracte´ri-
se´e par la disparition de la bande a` 1085 cm−1 et
l’apparition d’une bande large vers 2665 cm−1.
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Nous re´sumons les re´sultats de cette e´tude sur la figure 2.13, qui de´crit les bandes caracte´ristiques
des ions Zundel H5O+2 et Eigen H9O
+
4 . Notons que si ces ions sont hydrate´s, les bandes d’e´longation OH
de H2O se de´calent vers 3160 cm−1.
Fig. 2.13 – Vibrations
des mole´cules H+(H2O)n
en gaz pour n = 2 (ion
Zundel) et 4 (ion Ei-
gen), d’apre`s Headrick et
al [76]
Contrairement a` la repre´sentation pre´ce´dente, Headrick et al ont de´crit des mole´cules H+(H2O)n
pour des petites valeurs de n, sous phase gazeuse. Ce n’est bien entendu pas la situation que nous allons
rencontrer dans le Nafion. Ne´anmoins nous notons avec inte´reˆt les changements de configuration en
fonction de n.
E´tude de la mole´cule H+(H2O)n dans le Nafion
La plupart du temps, les auteurs n’ont caracte´rise´ l’ion hydronium H3O+ que par sa vibration de
de´formation situe´e vers 1720 cm−1 [37, 57, 39, 40]. Ils ont rarement e´tudie´ les diffe´rentes vibrations
d’e´longation des liaisons OH. Il en existe 3 : une e´longation syme´trique et deux e´longations antisyme´-
triques de´ge´ne´re´es.
Ces vibrations sont situe´es par certains auteurs sur l’intervalle 2000-2900 cm−1 [37, 38]. Iwamoto et
al [39] ont quant a` eux de´fini deux pics caracte´ristiques a` 3120 cm−1 et 3370 cm−1, attribue´s respecti-
vement a` la vibration d’e´longation syme´trique et antisyme´trique des liaisons OH.
Buzzoni et al, Ludvingsson et al [38] et Park et Yamazaki [75] ont utilise´ la description usuelle pour
e´tudier l’hydratation du proton H+ dans le Nafion. Ils ont observe´ deux bandes a` 1620 et 1710 cm−1,
attribue´es a` la vibration de de´formation HOH respectivement de H2O (s) et de H2O (i) et (e) (figure
2.11). En revanche, ils n’ont pas releve´ de bandes d’e´longation OH pour chaque type d’eau. Ils ont attri-
bue´ une bande a` 3450 cm−1 a` une eau ”bulk”et une bande a` 3700 cm−1 a` une eau en interaction avec CF2.
Pour un Nafion hydrate´, les bandes caracte´ristiques de l’eau et de l’ion hydronium sont liste´es dans le
tableau 2.14.
– Les bandes de vibration de de´formation HOH de H2O et H3O+ sont situe´es respectivement
a` 1630 cm−1 et 1730 cm−1. La mole´cule H2O qui cre´e une liaison H avec le proton H+ (typi-
quement pour former un ion Zundel H5O+2 ) voit sa bande de de´formation se de´caler vers 1750 cm
−1.
– Les bandes de vibration d’e´longation OH de H2O et H3O+ sont beaucoup plus difficiles a` de´crire
car elles sont larges et posse`dent plusieurs maxima et minima dus aux fortes anharmonicite´s. Elles
sont situe´es sur l’intervalle 2500-4000 cm−1. D’apre`s une grande majorite´ d’auteurs, l’e´largissement
des bandes est duˆ a` une superposition de bandes lie´es aux diffe´rents types d’eau : la liaison OH
d’une mole´cule H2O peut e´tablir une liaison H avec une autre mole´cule H2O, ou bien rester libre.
Les deux bandes associe´es sont respectivement situe´es a` 3450 et 3700 cm−1.
– Aucun auteur n’a mis en e´vidence une bande d’e´longation caracte´ristique de l’ion H5O+2 dans le
Nafion, situe´e par Headrick et al [76] vers 1100 cm−1. Cependant ce re´sultat a e´te´ de´termine´ pour
un ion isole´ en gaz, ce qui n’est absolument pas le cas dans le Nafion.
– Il n’y a pas un unique spectre infrarouge caracte´ristique de H3O+ mais plutoˆt une multitude de
spectres selon le degre´ n de H+(H2O)n.
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Nombre d’ondes Vibration associe´e Re´fe´rence
(cm−1)
500-800 Libration de H2O [41, 37]
1630 De´formation HOH [7, 41, 56, 37, 35, 38],
de H2O [57, 39, 68, 40]
De´calage vers les [7, 37, 40]
grands nombres d’ondes
avec l’hydratation




1750 De´formation HOH [41, 38],
de H5O+2
2000-2900 E´longation OH [41, 37, 38]
de H3O+
3120 E´longation syme´trique OH [39]
de H3O+
3370 E´longation antisyme´trique OH [39]
de H3O+ (de´ge´ne´re´e)
3250 Harmonique [7, 56, 68]
de de´formation HOH
de H2O
Re´sonance de Fermi [7]
avec l’e´longation OH
3450 E´longation OH [37, 40]
de H2O
e´paulement 3200 Eau dans un e´tat ”bulk”




3680 E´longation OH [7, 55, 56, 68]
de H2O
Eau en surface
3720 E´longation OH [7, 55, 40]
de H2O
Eau libre (CF...HOH...FC)
Fig. 2.14 – Attribution des bandes d’absorption IR associe´es a` H2O et H3O+ dans une membrane Nafion
d’apre`s la litte´rature
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2.2.6 Analyses infrarouges de l’hydratation du Nafion dans la litte´rature
Apre`s une revue de la litte´rature concernant l’attribution des bandes d’absorption, nous avons releve´
les principaux re´sultats obtenus d’apre`s l’e´tude infrarouge de l’hydratation du Nafion.
Gruger et al [57], par comparaison des spectres du Nafion 117 et du PTFE sur l’intervalle 400-1400
cm−1, ont quantifie´ la part cristalline du Nafion. D’apre`s l’e´largissement des pics, le spectre du squelette
du Nafion est e´quivalent au spectre du PTFE a` 25% cristallin. Cette valeur est relativement e´leve´e, la
part cristalline du Nafion a` 1100 g.eq−1 e´tant plus proche de 10% d’apre`s Page et al [77].
La majorite´ des auteurs a travaille´ le comportement des mole´cules d’eau avec le squelette CF2, avec
les groupes acides sulfoniques et avec les autres mole´cules d’eau.
Interactions entre l’eau et le squelette CF2
L’interaction de l’eau avec les groupes CF2 est un sujet pole´mique. D’apre`s Laporta et al [37], les
bandes de vibrations CF2 sont inde´pendantes de l’hydratation. Ils en ont conclu qu’il n’y avait pas
d’interactions entre la mole´cule H2O et les fluors du squelette CF2. Blanchard et al [35] et Gruger et al
[57] sont parvenus au re´sultat inverse. Ils ont remarque´ un de´placement des bandes a` 1160 et 1210 cm−1
qu’ils ont associe´ a` une perturbation des fluors par les mole´cules d’eau.
Dissociation et hydratation des groupes acides sulfoniques
Le phe´nome`ne le plus nettement visible sur les spectres IR lors de l’hydratation du Nafion est la
dissociation du groupe sulfonique en ion sulfonate. Ce phe´nome`ne posse`de une signature pre´cise : la
disparition des pics a` 920 et 1420 cm−1 attribue´s a` SO3H et l’apparition d’un pic intense a` 1060 cm−1,
associe´ a` SO−3 .
Le domaine d’hydratation sur lequel apparaˆıt le processus a e´te´ tre`s peu e´tudie´. D’apre`s Laporta
et al [37] et Ludvingsson et al [38], cette ionisation a lieu de`s λ = 1 (une mole´cule d’eau par groupe
sulfonate). Cependant le degre´ d’hydratation pour lequel tous les SO3H ont e´te´ dissocie´s n’a pas e´te´
e´tabli.
L’hydratation du groupe SO−3 et l’e´tablissement de liaisons H avec l’eau a` e´te´ mise en e´vidence par
le de´placement de la bande a` 1060 cm−1. Notons que ce de´placement de´pend du contre ion [54, 56]. Il
est d’autant plus grand que la taille du contre ion diminue. Dans le cas du Nafion sous forme acide, le
de´placement est d’environ 10 cm−1 sur le spectre IR.
Lors du se´chage de la membrane Nafion, c’est a` dire lors de la diminution de λ, le de´placement
commence a` une teneur en eau qui est fonction du cation : λ = 6 pour Nafion-Li, λ = 2 pour Nafion-K
[54]. Cela signifie que le groupe ionique SO−3 commence a` ressentir les effets du Li
+ lorsque λ = 6. Par
analogie, dans une membrane Nafion-H, les ions sulfonates restent en interaction forte avec les protons
jusqu’a` de fortes teneurs en eau.
”Se´chage” de la membrane Nafion
Afin d’avoir un spectre de re´fe´rence, la plupart des auteurs de´cident de se´cher la membrane Nafion.
Ce se´chage est effectue´ dans diffe´rentes conditions qui vont d’un flux de N2 a` tempe´rature ambiante
[35] jusqu’a` un tirage sous vide a` 120˚ C [36]. Dans tous les cas [36, 41, 37, 35, 38, 39, 40], une bande a`
1060 cm−1 est observe´e sur le spectre, caracte´ristique de l’ion SO−3 . La pre´sence de cet ion implique la
pre´sence d’ions H3O+ au sein de la membrane. Le Nafion n’est donc jamais entie`rement sec.
Peu de travaux quantifient le nombre de mole´cules d’eau restant apre`s se´chage. Nous avons de´ja`
cite´ les travaux de Korzeniewski et al [40] qui de´terminent λ = 3 apre`s se´chage 24h a` 110˚ C, et de
Ludvingsson et al [38] qui trouvent λ = 1 apre`s se´chage sous vide a` tempe´rature ambiante.
Il est e´vident qu’il subsiste toujours des mole´cules d’eau dans la membrane, meˆme en conditions de
se´chage drastiques. Cependant il est difficile de quantifier ce nombre de mole´cules H2O.
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Discussion sur le de´placement de la bande d’e´longation OH duˆ a` la liaison H
Le de´calage de la bande d’e´longation de H2O est diversement interpre´te´ dans la litte´rature.
– Certains auteurs se basent sur le fait que les mole´cules d’eau peuvent donner 0, 1 ou 2 liaisons H.
La proportion de ces trois types d’eau varie au cours de l’hydratation. La bande d’e´longation de
l’eau, compose´e par la superposition de 3 spectres, se de´cale alors suivant l’hydratation.
– D’autres conside`rent la liaison H entre deux mole´cules H2O comme e´tant une liaison dont la force
est variable, ce qui explique le de´placement de la bande d’e´longation.
D’apre`s le groupe de Korzeniewski [40], le de´placement de la bande d’e´longation OH est lie´ au nombre
de liaisons H. Si le nombre de liaisons H autour d’une mole´cule d’eau diminue, la vibration d’e´longation
OH se de´place vers les grands nombres d’ondes. Apre`s se´chage du Nafion, il apparaˆıt ainsi une bande
vers 3700 cm−1, caracte´ristique d’une eau de type HOH...FCF.
Cette hypothe`se de diffe´rents types d’eau a e´te´ tre`s souvent utilise´e, comme nous l’avons de´ja` note´ lors
de l’attribution des bandes de l’eau. En revanche, les diffe´rents types d’eau n’ont jamais e´te´ quantifie´s en
fonction de l’hydratation. Falk [7] et Park et Yamazaki [75] ont calcule´ la proportion relative de liaison
H de type OH...FCF (A) et de type OH...O (B) dans le cas d’un Nafion totalement hydrate´. Trois quarts
des liaisons OH participent a` une liaison H de type OH...O, le dernier quart des liaisons OH e´tant en
interaction avec le squelette CF2.
Laporta et al [37] ont quant a` eux e´tudie´ la force
de la liaison H. D’apre`s leurs re´sultats, la bande
d’e´longation OH est centre´e a` 3450 cm−1 pour un
taux d’hydratation infe´rieur a` 40% (λ ≤ 3). Elle
se de´cale vers les grands nombres d’ondes pour
un taux compris entre 40% et 80% (λ = 4 − 7)
puis repart vers les petits nombres d’ondes quand
le taux exce`de 80% (λ ≥ 7).
Or le de´placement de la vibration d’e´longation OH
est proportionnel a` la force de la liaison H [78].
Laporta et al ont ainsi de´termine´ la force de la
liaison H (donne´e en pourcentage de la force de la
liaison H dans l’eau a` tempe´rature ambiante) en
fonction de l’hydratation (figure 2.15).
Fig. 2.15 – Force relative par rapport a` l’eau ”bulk”
de la liaison H entre mole´cules d’eau dans la mem-
brane Nafion en fonction du taux d’hydratation,
d’apre`s Laporta et al [37]
Laporta et al ont de´duite du graphique 2.15 un mode`le d’hydratation de la membrane :
A faible degre´ d’hydratation (taux d’hydratation ≤ 40%, λ ≤ 3), les ”clusters” ioniques se forment.
Les liaisons H sont fortes du fait de la polarisation, due au proton, des liaisons OH de l’eau. Une fois que
la premie`re sphe`re d’hydratation est comple´te´e, les mole´cules d’eau se retrouvent en pe´riphe´rie, avec des
liaisons hydroge`nes plus faibles (40% ≤ TH ≤ 80%, 4 ≤ λ ≤ 7). Enfin, a` fort taux d’hydratation (TH ≥
80%, λ ≥ 7), les ”clusters” se regroupent et l’eau a un comportement d’eau ”bulk”.
Falk [7] a calcule´, pour un Nafion-Na hydrate´ a` 100%, une force relative de 62%, loin de la valeur
de 90% de´termine´e par Laporta et al. Cependant l’e´largissement de la bande d’e´longation OH et la
superposition probable avec d’autres bandes augmentent l’erreur sur le maximum, ce qui peut expliquer
les e´carts de valeurs.
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2.2.7 Conclusion : Hydratation du Nafion et spectrome´trie IR
La mole´cule H2O et l’ion hydronium H3O+ ont une signature pre´cise en spectrome´trie IR graˆce a` leur
bande de de´formation. Les liaisons H qui se cre´ent entre mole´cules d’eau ou entre H2O et les groupes
CF2, COC et SO−3 du polyme`re Nafion se caracte´risent par des de´placements de bandes. La spectro-
me´trie IR est donc particulie`rement adapte´e a` l’e´tude des interactions de l’eau avec le polyme`re Nafion.
Le me´canisme d’hydratation est connu dans sa globalite´ : de`s le de´but de l’hydratation, les groupes
sulfoniques sont ionise´s en groupes sulfonates. Ensuite les mole´cules d’eau s’agre`gent autour des ions
H3O+ et SO−3 . Puis les mole´cules d’eau suivantes s’ajoutent pour cre´er un re´seau de liaisons H com-
parable a` celui de l’eau ”bulk”, mais avec des liaisons H en moyenne moins fortes que dans l’eau ”bulk”.
Cependant ce me´canisme n’est pas e´tudie´ pre´cise´ment en fonction de l’hydratation :
– Le de´but et la fin de l’ionisation des groupes SO3H ne sont pas de´termine´s.
– Les interactions des ions H3O+ et SO−3 avec H2O sont mal connues.
– Les interaction de l’eau avec le squelette CF2 ne sont pas de´montre´es.
Il est donc ne´cessaire de re´aliser une e´tude de l’hydratation du Nafion afin de pre´ciser les interactions
de l’eau avec le Nafion selon le degre´ d’hydratation de la membrane.
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2.3 Me´thode d’analyse quantitative des spectres infrarouges
Apre`s avoir re´sume´ les re´sultats de la litte´rature traitant de l’e´tude par spectrome´trie IR de l’hy-
dratation du Nafion, nous en concluons qu’aucune analyse quantitative n’a e´te´ re´alise´e a` l’aide de cette
technique. Or une telle analyse est non seulement possible mais aussi indispensable pour comprendre
les interactions eau-Nafion a` l’e´chelle mole´culaire. Nous pre´sentons ici le principe de l’analyse que nous
allons mener sur la membrane Nafion.
2.3.1 Principes de la me´thode
L’absorption d’eau et la spectrome´trie infrarouge
Hydratons une membrane, elle absorbe des mole´cules d’eau. Sur le spectre infrarouge cela se traduit
par deux effets :
– Les intensite´s des bandes lie´es aux vibrations des mole´cules d’eau augmentent.
– Les bandes associe´es aux vibrations des groupes constitutifs du polyme`re qui interagissent avec les
mole´cules d’eau se de´placent.
La spectrome´trie infrarouge est une technique puissante pour observer le comportement des mole´-
cules d’eau a` l’inte´rieur d’un polyme`re. Les augmentations et les de´placements de bandes permettent de
quantifier le nombre de mole´cules d’eau et les liaisons hydroge`nes qu’elles cre´ent.
Partant de ce constat, un protocole d’analyse des interactions eau-macromole´cules a` l’e´chelle mole´cu-
laire a e´te´ de´veloppe´ par Yves Mare´chal [58, 79, 66]. Ce protocole a e´te´ applique´ avec succe`s a` diffe´rents
polyme`res et macromole´cules biologiques soumis a` une hydratation variable [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87].
Nous pre´sentons ici les principaux points techniques de ce protocole, ainsi que quelques exemples de
re´sultats quantitatifs.
Ide´e directrice de l’analyse des spectres IR
La membrane est hydrate´e progressivement pour un taux d’hydratation qui varie de 0% a` 100%.
A l’e´chelle mole´culaire, les mole´cules d’eau vont cre´er des liaisons H avec certains groupes
constitutifs de la membrane. Nous mode´lisons alors l’hydratation de la membrane par un
ensemble de me´canismes d’hydratation qui de´crivent l’interaction entre les mole´cules d’eau et
un groupe constitutif donne´. Ces me´canismes vont apparaˆıtre au fur et a` mesure qu’augmente
la prise en eau.
L’ide´e directrice de l’analyse est de de´terminer le spectre d’absorption associe´ a` chaque me´canisme.
Un tel spectre est appele´ spectre de base.
La somme des me´canismes correspond au me´canisme global d’hydratation de la membrane.
Par conse´quent, la somme des spectres de base donne le spectre global d’absorption.
La me´thode va consister a` travailler sur des spectres diffe´rences. En effet, il est parfois difficile de
visualiser le de´placement d’une bande ou l’augmentation de son intensite´ entre deux spectres d’absorp-
tion de taux d’hydratation proches : RH et RH + . En revanche, ces effets sont bien plus marque´s sur
la diffe´rence entre les deux spectres. De plus, les bandes qui ne varient pas peuvent eˆtre pre´dominantes
sur le spectre initial alors qu’elles vont s’annuler sur le spectre diffe´rence.
Les diffe´rences de spectres vont nous permettre d’attribuer les bandes lie´es a` diffe´rents me´canismes
d’hydratation. Nous allons ensuite de´finir les spectres de base afin qu’ils repre´sentent des me´canismes
pre´cis. Puis la de´composition sur les spectres de base de l’ensemble des spectres d’hydratation nous
permet de connaˆıtre la proportion de chaque me´canisme a` chaque taux d’hydratation.
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2.3.2 Spectres de base
Attribution des bandes
L’attribution des bandes d’absorption aux diffe´rents groupes constitutifs de la membrane constitue
une e´tape pre´liminaire.
Deux outils comple´mentaires doivent eˆtre utilise´s pour attribuer les bandes du spectre d’absorption :
– Une majorite´ des bandes de vibrations sont de´termine´es dans la litte´rature.
– L’e´volution des spectres en fonction de la teneur en eau nous permet a` la fois de ve´rifier l’attribution
des bandes et de mettre en e´vidence de nouvelles bandes de vibrations.
De´composition des spectres d’absorption en spectres de base
Tous les spectres d’absorption S(RH, ν˜), peuvent
eˆtre de´crits par une combinaison line´aire de
quelques spectres de base : A(ν˜), B(ν˜), C(ν˜), etc :
S(RH, ν˜) = a(RH) ·A(ν˜) + b(RH) ·B(ν˜)
+c(RH) · C(ν˜) + . . . (2.3)
Les coefficients a, b, c, etc sont fonction du taux
d’hydratation RH.
La figure 2.16 repre´sente un exemple de de´com-
position pour le spectre d’hydratation du Nafion
S(RH=90.5%). Les spectres H1, H2, H3 et H4
sont les spectres de base obtenus apre`s de nom-
breuses ope´rations mathe´matiques sur l’ensemble
des spectres d’hydratation du Nafion.
Fig. 2.16 – De´composition sur la base (H1,
H2, H3, H4) du spectre d’hydratation du Nafion
S(RH=90.5%)
Cette de´composition n’est pas unique du point de vue mathe´matique. En effet, la combinaison li-
ne´aire de deux spectres de base donne un nouveau spectre de base. Cette remarque est importante
puisqu’elle rappelle qu’il ne faut pas uniquement se focaliser sur la de´composition mathe´matique des
spectres mais aussi sur l’aspect chimique d’une telle de´composition. Il est ne´cessaire de ve´rifier que les
spectres de base de´termine´s de´crivent des me´canismes d’hydratation pertinents.
Une fois les spectres de base de´termine´s, l’analyse quantitative des me´canismes d’hydratation peut
eˆtre mene´e.
2.3.3 Analyse quantitative des spectres de base
Les spectres de base permettent de de´terminer le nombre de liaisons H qui se sont cre´e´es lors de
chaque me´canisme d’hydratation [58, 79]. Ce nombre est note´ dlH . Nous de´terminons e´galement le
nombre de liaisons H lH de´ja` pre´sentes avant le de´but du me´canisme, ce qui nous permet d’avoir acce`s
a` l’e´volution du re´seau de liaisons H tout au long de l’hydratation.
Pour calculer ces valeurs nous devons d’abord connaˆıtre le nombre de mole´cules d’eau absorbe´es en
fonction du taux d’hydratation.
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Calcul du nombre de mole´cules d’eau par site sulfone´ λ (cas du Nafion)
Nous de´terminons λ pour chaque spectre de base A, B, C, etc, respectivement note´ : λ(A), λ(B),
λ(C), etc. Puis a` partir des coefficients des combinaisons line´aires a(RH), b(RH), c(RH), etc, obtenus
pour tous les spectres d’absorption (e´quation 2.3), nous obtenons la courbe de λtotal en fonction du taux
d’hydratation selon l’e´quation 2.4.
λtotal(RH) = a(RH) · λ(A) + b(RH) · λ(B) + c(RH) · λ(C) + . . . (2.4)
La comparaison avec les re´sultats de la balance de sorption permet de s’assurer que les spectres
d’hydratation ont bien e´te´ de´termine´s a` l’e´quilibre entre l’air humidifie´ et la membrane. De plus, nous
ve´rifions que la de´composition en spectres de base est quantitativement valable.
Pour de´terminer le nombre de mole´cules d’eau absorbe´es, nous comparons chaque spectre de base a`
un spectre de re´fe´rence de l’eau liquide. Ce spectre repre´sente une e´paisseur d’eau de 1 µm. Il est calcule´
a` partir des grandeurs optiques n (indice optique) et k (constante die´lectrique) de l’eau. Ces grandeurs
ont e´te´ de´duites du spectre ATR de l’eau selon la me´thode de Bertie-Eysel [88, 89]. Nous comparons
l’aire de la bande de de´formation (ou de libration) de l’eau. Cette aire est peu sensible aux forces des
liaisons H et donne donc une valeur beaucoup plus pre´cise que l’aire de la bande d’e´longation.
Nous obtenons une e´paisseur d’eau e´quivalente eH2O. L’e´quation 2.5 nous donne le nombre de mole´-
cules d’eau NH2O correspondantes. Ensuite nous pouvons calculer le nombre de groupes sulfone´s NSO3


















NA Nombre d’Avogadro NA=6.022.1023 mol−1
M(H2O) Masse molaire de H2O M(H2O)=18 g.mol−1
mH2O Masse d’eau absorbe´e mH2O= ρH2O · VH2O
ρH2O Masse volumique de l’eau ρH2O = 1 kg.m
−3
VH2O Volume d’eau absorbe´e VH2O = S · eH2O


















Meq Masse molaire e´quivalente Masse molaire calcule´e pour une
unite´ de macromole´cule, en g.mol−1
mpolymere Masse du polyme`re mpolymere = ρpolymere · Vpolymere
ρpolymere Masse volumique du polyme`re en kg.m−3
Vpolymere Volume de polyme`re Vpolymere = S · e
e E´paisseur de la membrane
Le nombre λ se de´duit des e´quations 2.5 et 2.6.
λ =
Meq · ρH2O · eH2O
18 · ρpolymere · e (2.7)
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Calcul du nombre de liaisons H cre´e´es sur un groupe hydrophile g
Soit un groupe hydrophile nomme´ g pouvant
cre´er au maximum une liaison H, et posse´dant
deux fre´quences de vibration ν1 et ν0 (donc deux
nombres d’ondes ν˜1 et ν˜0), selon qu’il cre´e ou non
une liaison H. Soit g0(ν˜) le spectre repre´sentant
la bande de vibration dans le cas ou` il n’y a
aucune liaison H et g1(ν˜) le spectre pour lequel
s’est cre´e´e une liaison H. Les deux bandes sont
de´cale´es de |ν˜1 − ν˜0|. Notons dg(ν˜) le spectre
diffe´rence g1(ν˜)− g0(ν˜).
Augmentons le taux d’hydratation sur une
membrane de RH a` RH ′. Soient S(RH, ν˜)
et S′(RH ′, ν˜) les deux spectres d’hydratation
obtenus avant et apre`s l’augmentation de RH. Le
but est de de´terminer le nombre de liaisons H
cre´e´es sur les groupes hydrophiles g.
Sur l’intervalle [ν˜0, ν˜1], les spectres S et S′ sont
des combinaisons line´aires de g0(ν˜) et g1(ν˜).
S(RH, ν˜) = Ng · [(1− lH) ·g0(ν˜)+ lH ·g1(ν˜)] (2.8)
Avec Ng le nombre total de groupe hydrophile et
lH le nombre de liaisons H forme´es avec le groupe
hydrophile g.
Le groupe hydrophile g est dans deux e´tats :
avec ou sans liaison H. Notons dS(ν˜) le spectre
diffe´rence S′(RH ′) − S(RH). Le spectre obtenu
est un multiple de g1(ν˜)− g0(ν˜).
Soit dlH la proportion de liaisons H e´tablie par
groupe hydrophile, le spectre dS peut s’e´crire :
dS = Ng · dlH · [g1(ν˜)− g0(ν˜)] (2.9)
Fig. 2.17 – Spectres g0(ν˜),g1(ν˜) et dg(ν˜) sur l’in-
tervalle [ν˜0, ν˜1]
Fig. 2.18 – Spectres S(RH, ν˜),S′(RH ′, ν˜) et dS(ν˜)
sur l’intervalle [ν˜0, ν˜1]
Il suffit maintenant de de´terminer les coefficients lH et dlH . Pour cela, il est ne´cessaire de travailler
graphiquement. Il existe une combinaison line´aire de S(RH) et dS qui annule la bande g0(ν˜) et une
autre qui annule la bande g1(ν˜).
S + λ · dS = Ng · [(1− lH) · g0(ν˜)] + lH) · g1(ν˜) + λ ·Ng · dlH · [g1(ν˜)− g0(ν˜)]
= Ng · [(1− lH − λ · dlH) · g0(ν˜)] + (lH + λ · dlH) · g1(ν˜) (2.10)
Soit λ0 le coefficient qui annule la bande g0(ν˜) et λ1 le coefficient qui annule la bande g1(ν˜), les deux
e´quations 2.11 et 2.12 de´coulent de l’e´quation 2.10.
1− lH − λ0 · dlH = 0 (2.11)
lH + λ1 · dlH = 0 (2.12)
Les coefficients lH et dlH se de´duisent ensuite facilement des e´quations 2.11 et 2.12.
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2.3.4 Illustration de la me´thode a` l’aide de quelques exemples
Des macromole´cules biologiques ont e´te´ e´tudie´es, telles que le polysaccharide Hyaluronane (HA)
[84, 85] ou l’albumine de se´rum bovin (BSA) [82, 83]. Il est instructif de relever le travail portant sur les
polyimides sulfone´s, membranes utilise´es comme e´lectrolyte dans les piles a` combustible au meˆme titre
que le Nafion [86, 87].
Le polysaccharide Hyaluronane (HA)
Les proprie´te´s macroscopiques du HA de´pendent de son taux d’hydratation. Dans son e´tat sec, la
macromole´cule est rigide et le HA est utilise´ comme un agent cosme´tique (antiride). Apre`s avoir e´te´
hydrate´, le HA peut eˆtre employe´ comme lubrifiant. L’e´tude IR de l’hydratation du HA a permis de
comprendre ces deux proprie´te´s tre`s diffe´rentes selon le taux d’humidite´, et le roˆle central joue´ par les
liaisons H.
A l’e´tat sec, le spectre IR montre qu’il existe des liaisons H intramole´culaire entre le groupe amide
N-H d’un saccharide et le groupe carboxylate COO− d’un autre et cela pour environ 2/3 de ces groupes.
85% des groupes enol C=COH d’un saccharide cre´ent une liaison H intramole´culaire avec un O du groupe
C=O=C de son saccharide voisin. Ces deux types de liaison H rigidifient la chaˆıne, ce qui explique la
rigidite´ macroscopique du HA a` l’e´tat sec.
A la fin de l’hydratation, tous les groupes hydrophiles sont hydrate´s soit par une mole´cule d’eau soit
par un groupe du HA. Ce re´seau de liaisons H confe`re a` la macromole´cule la possibilite´ de se de´former.
L’origine des proprie´te´s macroscopiques observe´es pour le HA a` diffe´rents taux d’hydratation a ainsi e´te´
de´termine´e.
L’albumine de se´rum bovin (BSA)
De la meˆme manie`re l’e´tude du BSA a permis d’identifier a` 3 me´canismes d’hydratation. L’ionisation
des groupes carboxyliques COOH a lieu de`s les basses hydratations. L’hydratation des groupes amide
N-H, carbonyl-amide C=O et carboxylates COO− se de´roule tout le long de l’hydratation. Enfin, a` fort
taux d’hydratation, les mole´cules d’eau absorbe´es viennent s’ajouter aux mole´cules de´ja` pre´sentes, ce
qui est caracte´rise´ par un spectre de base e´quivalent a` celui de l’eau liquide.
Il est inte´ressant de noter que la bande associe´e au groupe C=O posse`de 3 composantes, selon que
ce groupe e´tablit 0, 1 ou 2 liaisons H. La proportion de chaque configuration a e´te´ quantifie´e. Dans
l’e´tat se´che´ (air sec 24h a` tempe´rature ambiante), 25% de C=O n’e´tablissent aucune liaison H, 59% une
liaison H et 16% deux liaisons H.
La membrane polyimide sulfone´e
La membrane polyimide sulfone´e est compose´e d’une chaˆıne de cycles benze´niques et de deux groupes
hydrophiles carbonyl-amide C=O et sulfonique SO3H. Ce dernier groupe se retrouve sur la chaˆıne pen-
dante du Nafion. Nous relevons ses attributions de bandes : La bande d’e´longation syme´trique O=S=O
de SO3H est situe´e a` 1186 cm−1, tandis que la bande antisyme´trique est caracte´rise´e par un doublet
1329-1367 cm−1. La bande d’e´longation S-OH est a` 919 cm−1. Pour le groupe sulfonate SO−3 , la bande
d’e´longation syme´trique est a` 1032 cm−1 et les bandes antisyme´triques a` 1100 et 1131 cm−1. La bande
d’e´longation S-O− est situe´e vers 1250 cm−1.
Dans l’e´tat se´che´, le nombre de mole´cules d’eau est d’environ 0.17 par groupe sulfonique. 23% des
groupes C=O acceptent une liaison H soit avec un ion hydronium H3O+, soit avec un groupe sulfonique
SO3H. Seuls 40% des groupes sulfoniques SO3H e´tablissent des liaisons H avec les groupes carbonyl
C=O et 17% sont de´ja` ionise´s. Les groupes sulfoniques sont ionise´s de`s la pre´sence d’une mole´cule d’eau
autour d’un groupe SO3H.
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Fig. 2.19 – Me´canismes d’hydratation de la membrane homopoly-
me`re : structure de la membrane se´che´e (I) puis structure de la
membrane a` 15%, 65%, 90% (II, III, IV), d’apre`s Jamroz et Mare´-
chal [87]
A basse hydratation, le pre-
mier me´canisme d’hydratation
a` apparaˆıtre est l’ionisation
des groupes sulfoniques. Sur
le spectre, les bandes posi-
tives sont associe´es a` l’appa-
rition des groupes sulfonates
issu des groupes sulfoniques, ca-
racte´rise´s par les bandes ne´-
gatives. L’ionisation est totale
vers un taux d’hydratation de
40%. Le deuxie`me me´canisme
d’hydratation de´bute vers 10%
et consiste en l’hydratation des
groupes sulfonates forme´s et des
groupes carbonyl C=O. Un troi-
sie`me me´canisme apparaˆıt pour
un taux d’hydratation de 60%.
Ce me´canisme, caracte´rise´ par
un spectre proche de celui de
l’eau liquide, repre´sente l’ajout
de mole´cules d’eau au re´seau de
liaisons H des mole´cules d’eau
de´ja` pre´sentes.
2.3.5 Conclusion : Interactions mole´culaires e´tudie´es par spectrome´trie IR
La me´thode d’analyse des spectres d’hydratation propose´e permet de de´terminer pre´cise´ment les
me´canismes d’hydratation qui se de´roulent dans une macromole´cule.
Elle est base´e sur l’hypothe`se que chaque me´canisme d’hydratation va avoir une signature en infra-
rouge. Nous allons extraire de l’ensemble des spectres d’hydratation mesure´s, les quelques spectres
caracte´ristiques de chaque me´canisme, nomme´s ”spectres de base”. Tous les spectres d’hydratation
sont de´composables sur la base des ”spectres de base”.
La force de cette analyse est de pouvoir ensuite tirer de nombreuses informations quantitatives. Le
nombre de liaisons H qui se cre´ent peut eˆtre calcule´ pour chaque me´canisme. Ensuite en comparant
la quantite´ de mole´cules d’eau absorbe´es λ et le nombre de liaisons H, nous pouvons proposer un
mode`le donnant les interactions moyennes de l’eau avec les groupes constitutifs du polyme`re. Nous
avons ainsi acce`s aux interactions moyennes eau-polyme`re a` l’e´chelle mole´culaire.
Le sce´nario d’hydratation des groupes acide sulfonique SO3H et ion sulfonate SO−3 est par exemple
de´taille´ en fonction du taux d’hydratation pour les polyimides sulfone´s. Le de´but et la fin de
l’ionisation du groupe SO3H sont pre´cise´ment de´termine´s, ce qui n’a jamais e´te´ fait pour le Nafion.
Ainsi, en utilisant cette technique d’analyse sur les spectres infrarouges de la membrane Nafion a` dif-
fe´rentes teneurs en eau, nous allons propose´ un mode`le d’hydratation du polyme`re Nafion a` l’e´chelle
mole´culaire. Ce mode`le, esquisse´ dans la litte´rature, sera pre´cise´ et nettement ame´liore´ graˆce a` la
description des spectres d’hydratation en plusieurs spectres de base, associe´s a` des me´canismes d’hy-
dratation.
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2.4 E´tude des interactions mole´culaires eau-polyme`re dans la
membrane Nafion
Dans cette section, nous pre´sentons tout d’abord le dispositif expe´rimental et la pre´paration des
e´chantillons. Une rapide caracte´risation des e´chantillons par rayons X nous montre l’e´quivalence entre
nos membranes reconstitue´es et les membranes commerciales.
Nous analysons ensuite qualitativement puis quantitativement les spectres infrarouges du Nafion en
fonction de l’hydratation. Cette analyse n’est pas line´aire et il est impossible de retranscrire toutes les
e´tapes de la de´marche.
En re´sume´, connaissant les attributions des bandes d’absorption, nous pouvons en de´duire des sce´-
narios d’hydratation. Inversement, pour attribuer les bandes d’absorption, il a fallu faire des hypothe`ses
quant a` des sce´narios d’hydratation qui expliqueraient l’augmentation ou la diminution de telles ou telles
bandes d’absorption. Attributions de bandes et sce´narios d’hydratation sont intimement lie´s.
Au cours de l’analyse, de nombreux allers-retours ont donc e´te´ ne´cessaires avant de comprendre la
globalite´ de l’hydratation du Nafion.
Nous avons choisi de pre´senter trois grandes e´tapes qui apportent chacune des informations de plus
en plus pre´cises sur l’hydratation du Nafion :
– La premie`re e´tape porte sur l’attribution de toutes les bandes d’absorption qui apparaissent,
disparaissent ou se de´placent avec l’hydratation.
– Lors de la deuxie`me e´tape, nous e´tudions l’e´volution des spectres entre deux taux d’hydratation
successifs. Nous distinguons ainsi les grandes e´volutions des spectres sur toute la gamme d’hydra-
tation et e´bauchons les probables me´canismes d’hydratation.
– Enfin, nous mettons en forme les spectres d’hydratation en spectres de base qui vont de´crire exac-
tement les me´canismes d’hydratation, et nous de´terminons les coefficients de de´composition pour
l’ensemble des spectres d’hydratation.
2.4.1 Dispositif expe´rimental
Spectrome`tre infrarouge
L’interfe´rogramme est mesure´ sur un spectrome`tre a` transforme´e de Fourier Nicolet-Magna 760,
e´quipe´ d’un de´tecteur (HgCdTe) refroidi a` l’azote liquide (77 K) afin d’avoir un tre`s bon rapport signal
sur bruit. Le spectre est calcule´ par la transforme´e de Fourier de 128 interfe´rogrammes. Le miroir
mobile de l’interfe´rome`tre de Michelson utilise´ dans l’appareil permet d’obtenir une diffe´rence de marche
maximale de 1 cm, ce qui correspond a` une re´solution de 2 cm−1. Le spectre obtenu est e´tudie´ sur un
domaine de nombre d’ondes de [400-4000] cm−1.
Cellule d’hydratation
Afin d’avoir des spectres a` hydratation fixe´e, il est ne´cessaire de laisser la membrane dans une atmo-
sphe`re a` un taux d’hydratation (RH) constant durant une dure´e ∆t. Le laboratoire a mis au point une
cellule balaye´e par un air a` humidite´ controˆle´e (figure 2.4.1).
La cellule est en laiton et une re´sistance chauffante permet de faire varier la tempe´rature de l’am-
biante a` 100˚ C. Les feneˆtres sont en KBr, mate´riau non absorbant dans le domaine de nombres d’ondes
conside´re´.
L’e´chantillon est maintenu dans la cellule par un porte e´chantillon perce´ en son centre pour le
passage du faisceau IR et aux bords pour avoir un taux d’hydratation identique de part et d’autre de la
membrane.
Graˆce a` deux de´bitme`tres inde´pendants, un me´lange air sec-air totalement humidifie´ balaie la cellule.
Notons que la valeur du taux d’hydratation est connue a` posteriori. La vapeur d’eau a une signature
pre´cise sur le spectre infrarouge. Par comparaison a` un spectre de re´fe´rence, il est aise´ de de´terminer le
taux d’hydratation de l’air ambiant.
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de Fourier. Les deux
de´bitme`tres permettent
de modifier l’humidite´
de l’air envoye´ sur
l’e´chantillon. Les fe-
neˆtres en KBr sont
transparentes au fais-
ceau infrarouge
2.4.2 E´chantillon : Membrane Nafion reconstitue´e
Les groupes CF2, constituants principaux du Nafion, provoquent des raies d’absorption intenses sur
les spectres, sur un domaine de nombre d’ondes de 1100 a` 1350 cm−1. Pour des membranes Nafion
commerciales, dont l’e´paisseur minimale est de 25 µm, ces raies saturent [56, 39] ce qui rend impossible
une analyse qualitative et quantitative des mesures dans ce domaine particulier de nombres d’ondes.
Pour e´viter ce phe´nome`ne de saturation, il est ne´cessaire de diminuer l’e´paisseur des membranes.
C’est pourquoi nous fabriquons des membranes reconstitue´es d’une e´paisseur de l’ordre du microme`tre.
Protocole de fabrication de la membrane reconstitue´e (brevet P. Aldebert [90])
Le Nafion commercial est dissout dans un bain eau-e´thanol (50%-50%). La dissolution se fait en
autoclave, a` une tempe´rature de 250˚ C, pour laquelle la pression varie de 30 a` 60 bars. Le solvant est
ensuite e´vapore´ afin de re´cupe´rer une poudre de Nafion. Pour des raisons de se´curite´, le Nafion est
sous forme Lithium. La membrane sous forme acide agit comme un catalyseur de la de´shydratation de
l’e´thanol. Il y a alors production d’e´thyle`ne et d’e´ther e´thylique, ce qui entraˆıne une augmentation de
pression pouvant de´passer les 300 bars [91].
La poudre est a` nouveau dissoute dans un solvant afin d’obtenir des solutions de Nafion dont nous
choisissons la concentration.
Choix du solvant et des conditions d’e´vaporation
Les membranes reconstitue´es ont e´te´ e´tudie´es par Gebel [91], lequel a teste´ plusieurs techniques de
fabrication.
Au niveau du solvant, l’e´vaporation d’une solution de Nafion dans l’alcool pur conduit a` des mem-
branes souples, contrairement a` tout me´lange eau-alcool, pour lequel, meˆme en pre´sence d’additif, les
membranes se re´ve`lent cassantes apre`s e´vaporation. Nous choisissons comme solvant l’e´thanol pur.
Les membranes issues d’une solution Nafion-alcool pur restent solubles. Il est ne´cessaire de leur faire
subir un traitement thermique d’une dure´e supe´rieure ou e´gale a` 3h. La tempe´rature optimale pour ce
traitement semble eˆtre proche de 200˚ C. Pour une tempe´rature de traitement infe´rieure, la re´sistance
me´canique diminue. Au dela`, la membrane subit une de´gradation visible par l’augmentation de sa masse
e´quivalente. Nous avons re´duit les risques de de´gradation en laissant la membrane a` 180˚ C durant 4h.
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Concentration massique de la solution de Nafion-Ethanol
Nous calculons la quantite´ de Nafion ne´cessaire pour fabriquer une membrane reconstitue´e.
Nous connaissons la surface S sur laquelle va eˆtre e´tale´e la solution, l’e´paisseur de´sire´e enafion donne
acce`s au volume de Nafion donc a` la masse de Nafion mnafion qu’il faudra pre´lever dans un volume Vsol
de solution (e´quation 2.13).
mnafion = enafion · S · ρnafion (2.13)
La masse volumique du Nafion a` l’e´tat ”se´che´” a` 300K vaut : ρnafion = 2.05 g.cm−3 [30]. La surface
est une pastille de CaF2 de 2.5 cm de diame`tre. L’e´paisseur de´sire´e est d’environ 3 µm. Ainsi, d’apre`s
l’e´quation 2.13, la masse de Nafion sur la pastille sera de : mnafion ≈ 3 mg. La solution se maintient
sur la pastille par des forces de contact. Un volume de solution de Vsol = 100 µL permet de re´partir la
solution sur toute la surface. Donc la solution doit avoir une concentration massique Cm = 30 g.L−1.
Description du protocole
– Un volume de 100 µL de solution Nafion-Ethanol a` 30 g.L−1 est pre´leve´ a` l’aide une pipette de
pre´cision 100-1000 µL ±1 µL et e´tale´ sur la pastille de CaF2.
– La pastille est place´e dans une enceinte a` 80˚ C durant 4h afin d’assurer l’e´vaporation du solvant.
La tempe´rature est porte´e a` 180˚ C durant 4h afin d’ame´liorer la tenue me´canique du polyme`re.
– Apre`s avoir laisse´ refroidir la pastille durant 1h a` tempe´rature ambiante, la membrane est de´colle´e
en plongeant la pastille dans l’eau de´ionise´e (eau DI) durant quelques secondes.
– La membrane est lave´e a` l’acide chlorhydrique 2M durant 1h puis rince´e a` l’eau DI 1h a` tempe´rature
ambiante. Cette ope´ration est re´pe´te´e trois fois afin d’e´changer tous les ions lithium Li+ en protons
H+.
– La membrane est se´che´e dans une enceinte sous vide a` 50˚ C durant une nuit puis pese´e sur une
balance microme´trique.
La masse moyenne pour une membrane se´che´e est de 〈mnafion se´che´〉 = 4.2 ± 0.2 mg , sur 25 e´chan-
tillons. Elle est supe´rieure de 30% environ a` la valeur attendue.
A l’aide d’un palmer de pre´cision 1 µm, nous de´terminons e´galement une e´paisseur moyenne (a`
tempe´rature et RH ambiant). Pour 10 membranes superpose´es, l’e´paisseur totale est de 40 µm ± 1 µm,
donc 〈enafion〉 ≈ 4 µm .
Comparaison avec les membranes Nafion commerciales
Nous comparons la structure mole´culaire par diffraction de rayons X aux grands angles et la prise en
eau macroscopique par balance de sorption entre nos membranes Nafion reconstitue´es et une membrane
Nafion commerciale.
Les spectres de diffraction X sont re´alise´s sur un diffractome`tre X’Pert pour un angle 2θ = 5˚ -75˚ . La
radiation Kα est assure´e par une anode en Co (λKα1= 1.78901 A˚, λKα2= 1.79290 A˚), la source ope`re
a` 40kV, 40 mA. Le pas angulaire est de 0.03˚ . Les membranes reconstitue´es, tre`s fines, ne´cessitent des
temps de comptage plus longs que les membranes commerciales. Le temps de comptage est ainsi de 10s
pour une membrane commerciale Nafion 115 et de 20s pour une membrane reconstitue´e.
Nous trac¸ons l’isotherme de sorption a` 25˚ C des membranes commerciales et reconstitue´es. Les mem-
branes sont tout d’abord se´che´es 2h a` 60˚ C sous flux d’Argon, puis un cycle sorption/de´sorption a` 25˚ C
est effectue´, avec des pas d’hydratation de 3h : 5%, 7%, 9%, 11%, 22%, 32%, 52%, 75%, 85%, 90% et
98%. La prise en eau, donne´e en λ, est calcule´e en prenant comme re´fe´rence la masse apre`s se´chage a` 60˚ C.
La structure de la membrane reconstitue´e est plus cristalline que la membrane commerciale,
mais ses proprie´te´s de sorption n’en sont presque pas affecte´es.
Les me´canismes d’hydratation sont de´termine´s sur des e´chantillons reconstitue´s de faible e´pais-
seur. Il est pertinent de comparer nos re´sultats avec des re´sultats obtenus sur des membranes
Nafion commerciales.
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Les intensite´s normalise´es sur le pic a` 46.5˚ sont
repre´sente´es sur la figure 2.21-(a). La position
des pics est rigoureusement identique sur les deux
spectres de diffraction. Le pic large autour de 46.5˚
repre´sente la distance entre groupes CF2 consti-
tutifs sur le squelette fluorocarbone´ (≈ 2.3 A˚).
Comparer les spectres par rapport a` ce pic revient
a` comparer les e´chantillons pour une quantite´ de
groupe CF2 e´quivalente.
Le pic a` 20.5˚ est attribue´ a` la distance entre
chaˆınes CF2 (≈ 5.0 A˚). Il est forme´ de deux
contributions : une contribution cristalline et une
contribution amorphe. Nous pouvons constater
sur la figure 2.21-(b) que les proportions de
chaque contribution ne sont pas les meˆmes sur
la membrane commerciale et sur la membrane
reconstitue´e. L’e´paulement vers 18.5˚ visible sur
le pic de la membrane commerciale signifie que la
membrane commerciale posse`de une proportion
de domaine amorphe plus grande que la mem-
brane reconstitue´e.
Les deux spectres sont donc tre`s proches. Le taux
de cristallinite´ d’une membrane reconstitue´e de´-
pend de la tempe´rature de traitement thermique
de la membrane, comme cela a de´ja` e´te´ constate´
par Gebel [91]. Il est donc normal de ne pas avoir
tout a` fait le meˆme degre´ de cristallinite´ dans une
membrane commerciale et dans une membrane re-
constitue´e.
Fig. 2.21 – (a)-Spectres de rayons X d’une mem-
brane commerciale Nafion 115 (1) et d’une mem-
brane reconstitue´e (2). (b)-Zoom sur le pic a` 20.5˚
Fig. 2.22 – Isothermes de sorption d’une mem-
brane commerciale Nafion 115 (1) Nafion 112 (2)
et d’une membrane reconstitue´e (3)
Les isothermes de sorption de la membrane
reconstitue´e et de deux membranes commerciales
N115 et N112 sont reporte´es sur la figure 2.22.
La forme sigmo¨ıdale des courbes de sorption se
re´pe`te pour les trois membranes. La courbe de
sorption de la membrane reconstitue´e est le´ge`re-
ment de´cale´e vers le bas. Il existe une diffe´rence
∆λ ' 0.4 a` RH = 5%, ∆λ ' 0.6 a` RH = 90% et
qui est maximale a` RH = 52% : ∆λ ' 1.0. Le pre´-
traitement de la membrane est tre`s certainement
diffe´rent entre membrane commerciale et mem-
brane reconstitue´e, ce qui peut expliquer cet e´cart.
Les proprie´te´s de sorption de la membrane recons-
titue´e ne sont donc pas significativement modifie´e
par rapport aux membranes commerciales.
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2.4.3 Spectrome´trie infrarouge sur la membrane reconstitue´e
Re´fe´rence : le Nafion ”se´che´”, calcul de l’e´paisseur de l’e´chantillon
Afin de calculer la quantite´ de Nafion traverse´e par le faisceau infrarouge, nous de´terminons l’e´pais-
seur de notre e´chantillon sur un spectre re´fe´rence, mesure´ pour un taux d’hydratation de 0% a` tempe´-
rature ambiante. La membrane Nafion a ainsi e´te´ soumise a` un flux d’air sec a` tempe´rature ambiante
durant 48h. Cependant nous savons [38, 40] qu’il subsiste des mole´cules d’eau, c’est pourquoi nous pre´-
fe´rons le terme de Nafion ”se´che´” plutoˆt que celui de Nafion ”sec” pour qualifier notre e´tat de re´fe´rence.
L’e´paisseur de la membrane reconstitue´e, que nous utilisons pour toutes les mesures de spectrome´trie
IR, doit eˆtre connue le plus pre´cise´ment possible.
Fig. 2.23 – Dispositif de mesure interfe´rome´-
trique
Fig. 2.24 – Spectres infrarouges utilise´s pour le
calcul de l’e´paisseur de la membrane reconsti-
tue´e, (1) Spectre d’interfe´rences, e´paisseur de la
membrane Nafion 111, (2) Spectre d’absorption
de la membrane Nafion 111, (3) Spectre d’ab-
sorption de la membrane Nafion reconstitue´e
Le calcul de l’e´paisseur est mene´ en trois e´tapes.
– La premie`re e´tape consiste a` de´terminer l’e´pais-
seur d’une membrane Nafion 111 par mesure in-
terfe´rome´trique (spectre (1) sur la figure 2.24).
Trois morceaux de membrane sont place´s entre
2 feneˆtres CaF2, a` leur pe´riphe´rie de manie`re a`
ce que le faisceau infrarouge ne traverse pas la
membrane (figure 2.23). Le faisceau est re´fle´chi
entre les deux feneˆtres CaF2, ce qui cre´e des
interfe´rences. La diffe´rence de marche vaut
δ = 2e · cosi avec e l’e´paisseur de la membrane et
i l’angle d’incidence. Au premier ordre cosi = Dx
avec D la distance entre le syste`me interfe´rentiel
et le re´cepteur et x la position sur le re´cepteur.
Les interfe´rences sont constructives si δ = p · λIR,
donc si p = 2e · DλIR·x avec p entier. Le spectre IR
donne directement acce`s a` X = DλIR·x . Donc en
trac¸ant p en fonction de X, la pente nous donne
acce`s a` l’e´paisseur de la membrane commerciale :
27.20 µm ± 0.5 µm.
– La deuxie`me e´tape est la mesure du spectre
de la membrane Nafion 111 (spectre (2) sur
la figure 2.24) dans les meˆmes conditions de
tempe´rature et d’hydratation que celles pose´es
pour la de´termination de l’e´paisseur. L’aire de
tout pic caracte´ristique de la vibration CF2
est proportionnelle a` l’e´paisseur de membrane
traverse´e. Nous choisissons le pic a` 655 cm−1,
non sature´.
– Pour la dernie`re e´tape, nous utilisons le spectre
de re´fe´rence (spectre (3) sur la figure 2.24) de
la membrane reconstitue´e ”se´che´e”. Le rapport de
l’e´paisseur entre membrane reconstitue´e et mem-
brane commerciale est e´gal au rapport de l’aire
du pic a` 655 cm−1 entre les spectres respectifs des
deux membranes.
Nous de´terminons ainsi une e´paisseur pour notre e´chantillon a` l’e´tat ”se´che´” de :
eNafion se´che´ = 6.0 µm ± 0.3 µm (nous avons une erreur d’environ 5% sur le coefficient d’annu-
lation du pic a` 655 cm−1).
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Obtention des spectres d’hydratation
Fig. 2.25 – Mise en forme d’un spectre brut en spectre d’hydratation (membrane Nafion)
Le faisceau infrarouge interagit avec la membrane hydrate´e et avec la vapeur d’eau de l’air humidifie´
qui balaie la cellule d’hydratation. La mesure donne un spectre, nomme´ spectre brut.
Le spectre de vapeur d’eau est nettement visible et tre`s bien identifie´ sur le spectre brut (figure 2.25).
Il peut eˆtre retranche´ en conservant un rapport signal sur bruit identique.
Nous utilisons un spectre de re´fe´rence mesure´ pour une vapeur d’eau sature´e a` la tempe´rature T0.
Dans ce cas, la pression de vapeur d’eau est connue et donne´e par : PH2O = Psat(T0), la pression de
saturation a` la tempe´rature T0.
Nous annulons les bandes de vapeur d’eau sur le spectre brut par l’ope´ration 2.14. Le spectre obtenu
a` partir du spectre brut auquel a e´te´ retranche´ la vapeur d’eau est nomme´ spectre net (figure 2.25).
Spectre net = Spectre brut
− kvap · Spectre re´fe´rence de vapeur d’eau (2.14)
kvap est le coefficient d’annulation du spectre de vapeur d’eau sur le spectre brut. Cette ope´ration
nous permet de calculer le taux d’hydratation RH auquel est soumis la membrane. Ce taux est donne´
par :
RH = kvap · Psat(T0)
Psat(T )
(2.15)
Psat(T ) est la pression de saturation a` la tempe´rature T de l’expe´rience. Cette tempe´rature est ob-
tenue par un thermocouple Chrome-Alumel qui vient mesurer T dans la cellule d’hydratation (figure
2.4.1). Le taux d’hydratation RH est donc calcule´ a` posteriori.
Afin d’isoler les seules bandes caracte´ristiques des interactions eau-polyme`re, il est fre´quent de sous-
traire le spectre de nafion ”se´che´” aux spectres nets pre´ce´demment e´tablis. Le spectre ainsi obtenu
(e´quation 2.16) est appele´ spectre d’hydratation (figure 2.25).
Spectre d’hydratation = Spectre net
− Spectre re´fe´rence de Nafion ”se´che´” (2.16)
La figure 2.25 re´sume les trois e´tapes pour passer du spectre brut au spectre d’hydratation.
Nous obtenons ainsi 40 spectres d’hydratation, avec un taux d’hydratation RH qui varie de 0% a`
100% (figure 2.26).
63
Me´canismes d’hydratation du Nafion a` l’e´chelle mole´culaire E´tude par spectrome´trie infrarouge 2.4
Fig. 2.26 – Spectres infrarouges d’hydratation de la membrane Nafion, RH = 0% a` 100%
2.4.4 Attribution des bandes d’absorption
Avant de de´terminer les spectres de base, nous identifions toutes les bandes d’absorption qui com-
posent les spectres d’hydratation.
La synthe`se de la litte´rature, pre´sente´e pre´ce´demment, est une base solide que nous pre´cisons en
e´tudiant l’effet de l’hydratation sur les bandes d’absorption.
Nous de´crivons tout d’abord le spectre a` l’e´tat ”se´che´” et le spectre de premie`re hydratation (diffe´-
rence entre le spectre a` 0.9% et le spectre a` 0% d’hydratation). Certains bandes ne sont pas attribue´es.
Nous nous aidons alors des bandes connues et les comparons aux bandes non attribue´es qui ont la
meˆme e´volution avec l’hydratation.
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Description du spectre du Nafion se´che´ sous air sec a` tempe´rature ambiante
Le spectre du Nafion ”se´che´” est repre´sente´ sur la figure 2.27. Nous pouvons distinguer trois types
de bandes d’absorption qui sont dues au squelette CF2, a` la chaˆıne pendante, ou aux mole´cules d’eau
et au proton.
Fig. 2.27 – Spectre infrarouge du Nafion ”se´-
che´” (soumis a` un flux d’air sec a` tempe´rature
ambiante durant 48h). Le spectre est scinde´ en
deux figures afin d’e´tirer l’e´chelle en absorbance
sur le domaine 1500-4000 cm−1
Bandes attribue´es au squelette CF2 Deux
bandes intenses apparaissent a` 1156 et 1217 cm−1.
Ces bandes sont attribue´es respectivement aux
vibrations syme´trique et antisyme´trique C-F du
groupe CF2.
Notons que certaines vibrations peuvent eˆtre cache´es
par ces valeurs intenses d’absorbance : e´longation
antisyme´trique COC (1000-1200 cm−1) ou e´longa-
tion syme´trique S=O de SO3H (1200 cm−1).
D’autres bandes dues au squelette sont visibles a` 511
cm−1 (de´formation CF2), 556 cm−1 (twisting CF2),
628-638 cm−1 (wagging CF2).
Bandes attribue´es au groupe sulfone´
SO3H/SO−3 Les deux bandes a` 928 et 1407
cm−1 sont respectivement associe´s aux vibrations
d’e´longation S-O et d’e´longation antisyme´trique
S=O de SO3H. La bande a` 1067 cm−1 est attribue´e
a` la vibration d’e´longation syme´trique S=O de
SO−3 .
Deux e´paulements sont observables sur la bande in-
tense CF2, a` 1304 et 1319 cm−1, tous les deux e´tant
probablement dus a` la vibration d’e´longation anti-
syme´trique S=O de SO−3 .
Bande attribue´e au groupe e´ther COC La
pre´sence du groupe COC est signale´e par sa vibra-
tion d’e´longation syme´trique, situe´e a` 969-984 cm−1
selon que le groupe est soumis ou non a` une liaison
H.
Bandes attribue´es a` l’eau et l’ion hydronium
La bande a` 1661 cm−1 est sans doute due a` la
vibration de de´formation de H2O (1630 cm−1
d’apre`s la litte´rature) ou de H3O+ (1720 cm−1
d’apre`s la litte´rature).
Les bandes larges autour de 2210 et 2730 cm−1 sont
attribue´es aux vibrations d’e´longation de l’ion hy-
dronium.
Comme nous l’avions constate´ dans la litte´rature, il subsiste des groupes ioniques SO−3 et H3O
+
dans le Nafion ”se´che´” (flux d’air sec a` tempe´rature ambiante durant 48h). Afin de de´sorber
un maximum de mole´cules d’eau, nous augmentons la tempe´rature de la cellule jusqu’a` 83˚ C.
Nous e´tudions les changements observe´s sur le spectre diffe´rence entre le Nafion se´che´ a` 83˚ C
et le Nafion se´che´ a` tempe´rature ambiante.
Ensuite nous calculons le spectre S[0.9-0%] (figure 2.28), de´fini par la diffe´rence entre le spectre
du Nafion soumis a` la plus petite hydratation que nous avons ge´ne´re´e (0.9%) et le spectre
re´fe´rence. Nous observons ainsi le comportement des bandes d’absorption lors de l’absorption
des premie`res mole´cules d’eau dans la membrane.
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Description du spectre S[0.9-0%] (spectre du Nafion a` 0.9% d’hydratation dont a e´te´ re-
tranche´ le spectre re´fe´rence)
Fig. 2.28 – Spectre infrarouge S[0.9-0%] (diffe´-
rence entre le spectre a` 0.9% d’hydratation et le
spectre re´fe´rence). E´chelle en absorbance e´tire´e
sur le domaine 1500-4000 cm−1
Nous observons un spectre diffe´rence, qui ne fait
donc apparaˆıtre que les bandes qui ont e´volue´ avec
l’hydratation.
Les bandes positives correspondent soit a` l’appa-
rition de nouveaux groupes : H2O, SO−3 et H3O
+,
soit au de´placement d’une bande de vibrations d’un
groupe, duˆ a` la cre´ation d’une liaison hydroge`ne.
Le de´placement cre´e e´galement une bande ne´gative
toute proche, correspondant a` ce meˆme groupe sans
liaison H. Une bande ne´gative peut aussi caracte´-
riser la disparition d’un groupe, en l’occurrence le
groupe SO3H.
Plusieurs bandes peuvent eˆtre facilement attribue´es
d’apre`s la litte´rature :
– Les bandes ne´gatives a` 925 cm−1 et 1402 cm−1
sont associe´es a` la disparition du groupe SO3H
tandis que l’apparition du groupe SO−3 est mise
en e´vidence par la bande positive a` 1062 cm−1.
– Les bandes positives a` 1730, 2215 et la bande
large 2400-3600 cm−1 caracte´risent l’absorption
d’eau et la pre´sence de l’ion hydronium H3O+.
Il reste de nombreuses bandes non attribue´es sur
le spectre diffe´rence S[0.9-0%], notamment a` faible
nombre d’ondes (≤ 1400 cm−1) avec les bandes po-
sitives a` 510, 634, 968, 1171 et 1284 cm−1 et les
bandes ne´gatives a` 491, 612 et 1189 cm−1.
Nous voulons associer chaque bande a` la vibration d’un groupe constitutif du Nafion. Nous prenons
une bande connue. Les bandes qui e´voluent dans un sens identique sont probablement associe´es au meˆme
groupe. A partir de cette hypothe`se, nous pouvons de´finir plusieurs ensembles de bandes :
– L’ensemble de bandes I comprend les bandes 968, 1062 et 1284 cm−1, qui sont toutes positives sur
le spectre S[0.9-0%]. Cet ensemble est probablement associe´ au groupe SO−3 .
– L’ensemble de bandes II est de´fini par les bandes 491, 612, 925 et 1402 cm−1, qui sont toutes
ne´gatives sur le spectre S[0.9-0%]. Cet ensemble est probablement associe´ au groupe SO3H.
– L’ensemble de bandes III est constitue´ des bandes 1730, 2215 et 2690 cm−1 et des e´paulements
situe´s vers 3210, 3370 et 3675 cm−1. Il est situe´ dans le domaine de vibrations des mole´cules H2O
et H3O+.
– L’ensemble de bandes IV sont les bandes de´rive´es situe´es vers 985, 1155, 1180 et 1235 cm−1,
probablement dues a` l’hydratation du groupe COC et du squelette CF2.
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Ensemble de bandes I : 968, 1062 et 1284 cm−1
Fig. 2.29 – Bandes b(1), b(2) et b(3) sur le
spectre S[0.9-0%] (repre´sente´ en totalite´ figure
2.28)
Fig. 2.30 – Comportement des bandes b(1),
b(2) et b(3) avec le se´chage : spectre de se´chage
a` 83˚ C (diffe´rence entre le spectre du Nafion
soumis a` un flux d’air sec a` 83˚ C et le spectre
re´fe´rence)
Fig. 2.31 – Comportement des bandes b(1),
b(2) et b(3) avec l’hydratation : spectre S[1.8-
0.9%] (diffe´rence entre le spectre a` 1.8% d’hy-
dratation et le spectre a` 0.9% d’hydratation)
Les bandes mesure´es sur le spectre S[0.9-0%] a` 968,
1062 et 1284 cm−1 sont nomme´es respectivement :
b(1), b(2) et b(3) (figure 2.29).
Connaissant l’attribution de la bande b(2) : 1062
cm−1 a` la vibration d’e´longation syme´trique S=O
de SO−3 , nous associons les vibrations b
(1) et b(3) au
meˆme groupe.
Les bandes b(1), b(2) et b(3) sont bien visibles sur le
spectre de se´chage a` 83˚ C et se situent respectivement
a` 968, 1064 et 1275 cm−1 (figure 2.30).
Les trois bandes sont ne´gatives, signe de disparition
du groupe SO−3 . Le se´chage a` haute tempe´rature
entraˆıne la de´sorption des mole´cules d’eau encore
contenues dans la membrane et le de´calage vers la
gauche de la re´action SO3H +H2O ⇀↽ SO−3 +H3O
+,
donc la transformation des SO−3 en SO3H.
Sur le spectre S[1.8-0.9%] (figure 2.31), la bande
b(2) se de´compose en une bande de´rive´e : positive a`
1056 cm−1 (b(2−1)) et ne´gative a` 1069 cm−1 (b(2−2)).
Cette bande de´rive´e est caracte´ristique d’un de´calage
en fre´quence de la vibration, qui est du soit a` la
cre´ation de liaisons H sur le groupe SO−3 , soit a` la
variation de la force de la liaison H de´ja` existante.
Cette seconde hypothe`se est plus probable puisque
lors de la cre´ation du groupe SO−3 , il se cre´e un
groupe H3O+ lie´ par une liaison H a` SO−3 . Ainsi nous
associons le groupe SO−...3 H3O
+ a` la bande a` 1069
cm−1 et le groupe SO−...3 H2O a` la bande a` 1056 cm
−1.
Cette modification est beaucoup plus difficile a` obser-
ver sur les bandes b(1) et b(3).
La bande b(1) est situe´e a` 968 cm−1. Sur les spectres
d’hydratation croissante, nous pouvons observer un
de´calage vers les grands nombres d’ondes. L’effet de
l’hydratation est nette vers 5% d’hydratation, avec une
bande positive a` 972 cm−1 et une bande ne´gative a` 965
cm−1.
La bande b(3) est situe´e dans le domaine des vibra-
tions du squelette CF2. Or l’absorbance due au sque-
lette CF2 est environ 100 fois plus importantes que
celle due aux autres groupes constitutifs du polyme`re
(figure 2.27). Ainsi, un petit de´placement de la bande
d’absorption va se traduire par une forte variation sur
la diffe´rence de spectres. Le de´calage de fre´quence en-
gendre´ par une interaction, meˆme faible, entre les mo-
le´cules d’eau et le squelette va cacher les autres phe´-
nome`nes, tel le de´calage de la bande b(3).
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Ensemble de bandes II : 491, 612, 925 et 1402 cm−1
Fig. 2.32 – Bandes b(4), b(5), b(6) et b(7) sur le
spectre S[0.9-0%] (repre´sente´ en totalite´ figure
2.28)
Fig. 2.33 – Comportement des bandes b(4),
b(5), b(6) et b(7) avec le se´chage : spectre de
se´chage a` 83˚ C
Fig. 2.34 – Comportement des bandes b(4),
b(5), b(6) et b(7) avec l’hydratation : spectre
S[1.8-0.9%]
Sur le spectre S[0.9-0%] (figure 2.32), les 4 bandes b(4)
(491 cm−1), b(5) (612 cm−1), b(6) (925 cm−1) et b(7)
(1402 cm−1), sont ne´gatives, ce qui nous incite a` les at-
tribuer toutes les 4 au groupe SO3H, puisque ce groupe
disparaˆıt de`s le de´but de l’hydratation.
De la meˆme manie`re que pre´ce´demment, nous allons
e´tudier l’e´volution de ces bandes sur le spectre de
se´chage a` 83˚ C puis sur les spectres a` diffe´rentes
hydratations.
Les bandes b(4) a` b(7) sont toutes positives sur le
spectre de se´chage a` 83˚ C (figure 2.33), ce qui signifie
que de nouveaux groupes SO3H sont apparus.
Ce constat est cohe´rent avec le de´calage vers la gauche
de la re´action SO3H + H2O ⇀↽ SO−3 + H3O
+, la
de´sorption des mole´cules d’eau et la formation des
groupes SO3H lors de la monte´e en tempe´rature.
Sur le spectre S[1.8-0.9%] (figure 2.34), les bandes b(4)
a` b(7) sont ne´gatives. Lors de cette augmentation du
taux d’hydratation, certains groupes SO3H ont e´te´ io-
nise´s. Si nous regardons les spectres diffe´rences sui-
vants, nous constatons que l’intensite´ des bandes b(4)
a` b(7) s’annulent a` partir du spectre S[6.0-3.1%] (diffe´-
rence entre les spectres a` 6.0% et 3.1% d’hydratation).
Cette annulation est confirme´e sur tous les spectres
suivants. Ce re´sultat est tout a` fait en accord avec
l’attribution donne´e a` ces bandes. Les groupes sulfo-
niques SO3H sont ionise´s de`s le de´but de l’hydrata-
tion. Les bandes d’absorption associe´es sont de plus
en plus ne´gatives sur les spectres d’hydratation mais
rapidement (RH de l’ordre de 3%) elles n’e´voluent plus
puisque tous les groupes ont e´te´ ionise´s.
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Attributions des bandes b(1) a` b(7)
Nous avons attribue´ les bandes b(1) a` b(3) au groupe sulfonate SO−3 et les bandes b
(4) a` b(7) au
groupe SO3H.
La bande de´rive´e b(2) a une amplitude tre`s intense compare´e aux bandes de´rive´es b(1) et b(3). La
vibration associe´e a` b(2) est donc beaucoup plus sensible a` la liaison H. Cela nous donne une indication
quant a` la nature des vibrations :
– b(2) est attribue´ a` l’e´longation S-O−, tre`s sensible a` l’hydratation.
– b(1) et b(3) sont dues aux e´longations syme´triques et antisyme´triques O=S=O, moins sensibles a`
l’hydratation.
L’analyse infrarouge de l’hydratation des polyimides sulfone´s a fait apparaˆıtre une vibration d’e´lon-
gation C-S vers 600 cm−1 dans le cas du groupe SO3H et 630 cm−1 dans le cas du groupe SO−3
[87].
Nous attribuons donc la bande b(5) (612 cm−1) a` la vibration d’e´longation C-S. La bande b(4), situe´e
a` une fre´quence plus faible (491 cm−1), est probablement due a` la vibration de de´formation C-S-O. Il
existe le pendant de ces deux bandes pour le groupe SO−3 , respectivement a` 635 et 510 cm
−1 comme
nous pouvons le voir sur les spectres de premie`re et deuxie`me hydratation, mais aussi sur le spectre
de se´chage a` 83˚ C.
La bande b(6) (925 cm−1) est attribue´e a` l’e´longation S-OH, comme indique´e dans la litte´rature.
En revanche, nous ne suivons pas la litte´rature pour attribuer la bande b(7) (1405 cm−1). Cette bande
est situe´e dans le domaine des vibrations de de´formation du type X-O-H telles : H-O-H (1640 cm−1),
C-O-H (acide carboxylique : 1400 cm−1), C-O-H (alcool : 1000-1300 cm−1) [67]. Nous attribuons
donc b(7) a` la vibration de de´formation S-O-H.
Nous n’avons pas de´termine´ les vibrations d’e´longation syme´trique et antisyme´trique S=O. Ces
vibrations sont situe´es dans le domaine d’e´longation CF2 et sont donc probablement cache´es par les
absorbances de ces dernie`res.
Les bandes b(1) a` b(7) ont e´te´ attribue´es et permettent de reconstituer un sce´nario d’hydratation de
SO3H en SO−3 . La figure 2.35 re´sume ce sce´nario et lui associe les valeurs des bandes d’absorption.
Il est inte´ressant de noter que le groupe SO3H est entie`rement dissocie´ de`s un taux d’hydratation
de 3%. Les groupes SO−3 continuent a` interagir avec les mole´cules d’eau supple´mentaires a` chaque
augmentation du taux d’hydratation jusqu’a` de fortes hydratations.
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Fig. 2.35 – Bandes d’absorption associe´es au sce´nario d’ionisation du groupe SO3H puis d’hydratation
du groupe SO−3
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Ensemble de bandes III : 1730, 2215, 2690 cm−1 et 3210, 3370 et 3675 cm−1
Fig. 2.36 – Bandes b(8), b(9), b(10), b(11), b(12)
et b(13) sur le spectre S[0.9-0%] (repre´sente´ en
totalite´ figure 2.28)
Fig. 2.37 – Bandes b(8), b(11) et b(12) sur un
spectre a` haute hydratation (diffe´rence entre
le spectre a` 97.5% d’hydratation et le spectre
a` 96.4% d’hydratation)
La bande large a` 1730 cm−1 (b(8)) est associe´e a` la
vibration de de´formation de l’ion hydronium H3O+
hydrate´ par une ou plusieurs mole´cules H2O.
Le domaine de nombre d’ondes au-dela` de 2000 cm−1
est attribue´ aux vibrations d’e´longation de la mole´cule
H2O et aux vibrations d’e´longation de l’ion H3O+
(figure 2.36).
L’interpre´tation de ces bandes est complexe. Nous
avons vu que l’ion hydronium ne peut pas eˆtre
de´crit par un unique spectre. Il existe plusieurs e´tats
d’hydratation H3O+(H2O)n, donc une multitude de
spectres [76]. De meˆme il faut faire la distinction entre
mole´cules d’eau situe´es dans la sphe`re d’influence de
H3O+ ou de SO−3 et mole´cules d’eau sans interaction
avec les groupes ioniques [41]. Il existe un troisie`me
type d’eau, de´fini par les mole´cules H2O en interaction
avec le squelette CF2.
Nous observons tout d’abord la diffe´rence entre deux
spectres a` une hydratation de 97% environ (figure
2.37).
A un tel taux d’hydratation, tous les groupes ioniques
H3O+ et SO−3 ont e´te´ forme´s puis comple`tement hy-
drate´s. Les seules bandes positives sont dues a` l’ajout
de mole´cules d’eau qui ne vont pas ressentir les effets
des groupes ioniques. Elles peuvent alors interagir avec
les mole´cules d’eau de´ja` pre´sentes ou avec le squelette
CF2. Les deux bandes positives a` 1635 et 3435 cm−1
et l’e´paulement a` 3275 cm−1 qui apparaissent sur le
spectre sont alors caracte´ristiques de ces deux types
d’eau.
Sur le spectre S[0.9-0%], nous choisissons d’associer la bande b(13) (3675 cm−1) a` la vibration d’e´lon-
gation O-H d’une mole´cule H2O dont les liaisons OH ne cre´ent pas de liaisons H. Les bandes b(12) (3370
cm−1) et b(11) (3210 cm−1) sont respectivement attribue´es a` H2O en interaction avec CF2 et a` H2O de
type eau ”bulk”, en interaction avec d’autres mole´cules H2O.
La bande b(8) (1730 cm−1) est alors compose´e d’au moins deux contributions : la bande de de´forma-
tion H-O-H de H2O ”bulk” et la bande de de´formation H-O-H de H2O en interaction avec H+, sous la
forme H3O+.
Nous attribuons enfin les bandes b(9) (2215 cm−1) et b(10) (2690 cm−1) du spectre S[0.9-0%] aux
vibrations d’e´longation O-H de l’ion hydronium H3O+ hydrate´ par une ou plusieurs mole´cules d’eau.
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Fig. 2.38 – Comportement des bandes b(8),
b(9), b(10), b(11), b(12) et b(13) avec le se´chage :
spectre de se´chage a` 83˚ C
Fig. 2.39 – Comportement des bandes b(8),
b(9), b(10), b(11), b(12) et b(13) avec l’hydrata-
tion : spectre S[1.8-0.9%]
Sur le spectre de se´chage a` 83˚ C (figure 2.38), les
bandes b(8), b(9) et b(10) sont ne´gatives et situe´es
respectivement a` 1670, 2195 et 2660 cm−1.
Lors du se´chage a` 83˚ C, les ions H3O+ et les
groupes ioniques SO−3 disparaissent et cre´ent
des groupes sulfoniques SO3H et des mole´cules
H2O (de´placement vers la gauche de la re´action
SO3H + H2O ⇀↽ SO−3 + H3O
+). Ces dernie`res
de´sorbent puis s’e´vaporent, nous n’observons aucune
vibration due a` une eau sans interaction avec les
groupes ioniques.
Les bandes a` 2200 et 2675 cm−1 sont ne´gatives sur
le spectre S[1.8-0.9%] (figure 2.39), ce qui signifie que
les ions H3O+ ”disparaissent”. Ce constat se re´pe`te
sur les spectres diffe´rences suivants jusqu’a` un taux
d’hydratation d’environ 60-70%. Nous proposons
un me´canisme d’hydratation tenant compte de ce
re´sultat expe´rimental.
L’hypothe`se la plus probable est l’apparition d’un ion
de type Zundel H5O+2 . Nous avons vu que les bandes
caracte´ristiques d’un tel ion avaient e´te´ e´tudie´es Hea-
drick et al [76]. Les auteurs ont montre´ que la vibration
d’e´longation O...H+...O est d’e´nergie beaucoup plus
faible que les e´longations habituelles. D’apre`s eux, elle
est caracte´rise´e par une bande situe´e vers 1100 cm−1.
Nous associons la vibration d’e´longation O...H+...O a` la bande positive a` 1370 cm−1, qui apparaˆıt
sur le spectre diffe´rence entre le spectre a` 3.1% d’hydratation et le spectre a` 2.8% d’hydratation. La
diffe´rence entre 1100 et 1370 cm−1 est probablement due a` l’environnement de H5O+2 . Cet ion est sou-
mis a` de nombreuses interactions dans le Nafion alors qu’il e´tait en phase gazeuse dans les travaux de
Headrick et al [76].
Notons que la bande b(8) reste positive sur le spectre S[1.8-0.9%] alors meˆme que les ions H3O+ se
transforment en ions H5O+2 . Pour que ce sce´nario convienne, nous ferons l’hypothe`se que la de´formation
H-O-H de l’ion H3O+ et de l’ion H5O+2 est associe´e a` la meˆme bande de vibration : b
(8) vers 1730 cm−1.
Deux fois plus de mole´cules d’eau sont implique´es dans un ion H5O+2 que dans un ion H3O
+. Ainsi
la transformation des ions H3O+ en ions H5O+2 aurait pour effet d’augmenter l’intensite´ de la bande
b(8), ce qui correspond bien a` une bande positive sur le spectre diffe´rence S[1.8-0.9%].
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Attributions des bandes b(8) a` b(13)
La bande b(8) de´finie par une bande large vers 1730 cm−1 sur le spectre S[0.9-0%] est en re´alite´ com-
pose´e d’une contribution de de´formation HOH de l’eau ”bulk” vers 1640 cm−1 et d’une contribution
eau de de´formation HOH de H3O+ vers 1730 cm−1. Ces deux contributions sont nettement visibles a`
partir du spectre S[6.0-3.1%].
Nous avons attribue´ les bandes [b(11), b(12), b(13)] et [b(9), b(10)] respectivement aux vibrations
d’e´longation de H2O et aux vibrations d’e´longation de H3O+.
Nous avons du faire e´voluer le sce´nario d’hydratation afin d’expliquer les valeurs ne´gatives de l’inten-
site´ des bandes b(9) et b(10) de`s le spectre S[1.8-0.9%]. Nous avons ainsi propose´ la transformation
des ions hydronium H3O+ en ions Zundel H5O+2 lors de l’hydratation. Cet ion est caracte´rise´ par une
vibration d’e´longation situe´e vers 1370 cm−1.
En nous inspirant de la litte´rature [41, 76], nous proposons des valeurs approche´es pour les vibrations
de de´formation et d’e´longation d’une mole´cule d’eau selon sa position par rapport au proton. Ces
re´sultats sont re´sume´s sur la figure 2.40.
Fig. 2.40 – Bandes d’absorption associe´es a` l’eau et au proton selon son degre´ d’hydratation
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Ensemble de bandes IV : bandes de´rive´es situe´es vers 985, 1155, 1180, 1235 cm−1
Fig. 2.41 – Bandes restantes a` attribuer sur le
spectre S[0.9-0%] (repre´sente´ en totalite´ figure
2.28)
Fig. 2.42 – Position des bandes b(14−1) a`
b(18−2) sur le spectre S[1.8-0.9%]
Fig. 2.43 – Position des bandes
b(15−1)/b(15−2) et b(16−1)/b(16−2) sur le
spectre diffe´rence S[93.8-86.2%]
Plusieurs bandes n’ont pas e´te´ attribue´es sur les
spectres diffe´rences. Les groupes associe´s a` ces bandes
sont le squelette CF2 et le groupe COC situe´ sur la
chaˆıne pendante. L’hydratation de ces groupes a pour
effet de de´placer leurs bandes de vibration. Sur les
spectres diffe´rences, les bandes associe´es sont donc
uniquement des bandes de´rive´es.
Sur le spectre S[0.9-0%] (figure 2.41), nous pouvons
distinguer deux bandes de´rive´es tre`s fines : 667/671
cm−1 et 1171/1189 cm−1.
De`s le spectre S[1.8-0.9%] (figure 2.42) apparaˆıt une
bande de´rive´e 981/988 cm−1, probablement cache´e
sur le premier spectre du fait du pic intense a` 968
cm−1.
A basse hydratation, le spectre est le re´sultat d’une
somme de plusieurs bandes dues a` l’ionisation des
SO3H et a` l’hydratation de tous les groupes constitu-
tifs du Nafion. Il est difficile de faire le tri pour relier
chaque bande a` son groupe associe´.
En observant les e´volutions des bandes sur les spectres
diffe´rences a` haute hydratation (RH ≥ 85%, figure
2.43), nous pouvons voir deux nouvelles bandes de´-
rive´es apparaˆıtre, respectivement a` 1150/1160 cm−1
et 1210/1265 cm−1. Nous cherchons donc a` attribuer
cinq bandes de´rive´es, nomme´es par ordre croissant :
b(14−1)/b(14−2) (670 cm−1), b(15−1)/b(15−2) (985
cm−1), b(16−1)/b(16−2) (1155 cm−1), b(17−1)/b(17−2)
(1180 cm−1) et b(18−1)/b(18−2) (1235 cm−1).
A haute hydratation, il est raisonnable de faire
l’hypothe`se que seul le squelette est hydrate´ par
les mole´cules d’eau supple´mentaires. Sur le spectre
diffe´rence S[93.8-86.2%], les deux bandes visibles
sont b(16−1)/b(16−2) et b(18−1)/b(18−2) (figure 2.43).
D’apre`s l’hypothe`se pre´ce´dente, nous les associons au
groupe CF2. La litte´rature nous permet de pre´ciser
leurs types de vibrations, respectivement e´longation
syme´trique et antisyme´trique du groupe FCF.
Par conse´quent, nous associons les bandes restantes
b(14−1)/b(14−2), b(15−1)/b(15−2) et b(17−1)/b(17−2) au
groupe COC. D’apre`s les donne´es de la litte´rature,
nous pouvons attribuer les bandes b(15−1)/b(15−2) et
b(17−1)/b(17−2) respectivement a` l’e´longation syme´-
trique et antisyme´trique du groupe COC. Nous attri-
buons enfin la bande b(14−1)/b(14−2) a` la vibration de
de´formation COC.
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Attributions des bandes b(14) a` b(18)
Nous avons associe´ les bandes de´rive´es b(14) a` b(18) au groupe COC de la chaˆıne pendante et au
groupe CF2 du squelette.
Les bandes de´rive´es 1150/1160 cm−1 et 1210/1265 cm−1 sont attribue´es respectivement a` la vibration
d’e´longation syme´trique et a` la vibration d’e´longation antisyme´trique du groupe CF2 libre puis soumis
a` une liaison H sur l’atome de fluor.
Les bandes de´rive´es 670/665 cm−1, 980/985 cm−1 et 1190/1170 cm−1 sont associe´es respectivement
a` la vibration de de´formation, a` la vibration d’e´longation syme´trique et a` la vibration d’e´longation
antisyme´trique de groupe COC, libre puis soumis a` une liaison H sur l’atome d’oxyge`ne.
La figure 2.44 repre´sente les bandes associe´es au sce´nario d’hydratation des groupes COC et CF2.
Fig. 2.44 – Bandes d’absorption associe´es au sce´nario d’hydratation des groupes CF2 et COC
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Bandes d’absorption du spectre IR du Nafion hydrate´
L’e´tude pre´ce´dente nous a permis d’attribuer les bandes d’absorption aux groupes constitutifs du
polyme`re.
Comme nous l’avions vu dans la litte´rature, l’ionisation des groupes SO3H est un phe´nome`ne tre`s bien
de´fini sur les spectres infrarouges. De`s les premiers spectres d’hydratation, apparaissent des bandes
ne´gatives lie´es a` SO3H, et positives lie´es a` SO−3 et H3O
+.
Ensuite la bande de´rive´e vers 1060 cm−1, attribue´e a` la liaison S-O− du groupe ionique SO−3 marque
clairement la re´organisation des liaisons H autour de SO−.
Un phe´nome`ne dont n’a pas fait e´tat la litte´rature est la transformation manifeste au cours de
l’hydratation des ions H3O+ en des ions H5O+2 . Cette transformation est mise en e´vidence par la
disparition des bandes a` 2200 et 2675 cm−1, lie´es a` H3O+. Dans le meˆme temps, l’apparition d’une
bande a` 1370 cm−1 et la bande positive a` 1720 cm−1 sont des preuves de la formation d’ions Zundel
H5O+2 , qui e´voluent probablement vers des groupes ioniques H
+(H2O)n avec l’hydratation.
Nous pouvons maintenant pre´ciser le de´but et la fin des me´canismes d’hydratation dont la signature a
e´te´ identifie´e sur les spectres d’hydratation : ionisation des groupes SO3H, re´organisation des liaisons
H autour de SO−3 , transformation des ions H3O
+ en groupes ioniques H+(H2O)n.
groupe nombre d’ondes vibration associe´e influence de l’hydratation
(cm−1) (hydratation croissante)
SO3H 490 De´formation C-S=O disparition de la bande
610 E´longation C-S disparition de la bande
925 E´longation S-O(H) disparition de la bande
1405 De´formation S-O-H disparition de la bande
SO−3 510 De´formation C-S=O
630 E´longation C-S
1065 E´longation S-O− de´calage vers 1055 cm−1
965 E´longation S=O de´calage vers 970 cm−1
syme´trique
1285 E´longation S=O de´calage vers 1300 cm−1
antisyme´trique
COC 670 De´formation COC de´calage vers 665 cm−1
980 E´longation CO de´calage vers 985 cm−1
syme´trique
1190 E´longation CO de´calage vers 1170 cm−1
antisyme´trique
CF2 1150 E´longation CF de´calage vers 1160 cm−1
syme´trique
1210 E´longation CF de´calage vers 1265 cm−1
antisyme´trique
H2O 1640 De´formation HOH
3250 E´longation OH(...O)
3450 E´longation OH(...FC)
3690 E´longation OH libre
H3O+ 1730 De´formation HOH
2200 E´longation OH
2675 E´longation OH
H5O+2 1730 De´formation HOH
1370 E´longation OH
Fig. 2.45 – Bandes d’absorption infrarouge associe´es au Nafion et influence de l’hydratation d’apre`s
l’e´tude des spectres d’hydratation
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2.4.5 E´volution des spectres, description des spectres ”inter seuils”
Jusqu’a` pre´sent, nous nous sommes seulement inte´resse´s au tout de´but de l’hydratation. Nous voulons
maintenant de´terminer a` quel taux d’hydratation RH les bandes d’absorption apparaissent, disparaissent
ou stoppent leur e´volution sur les spectres d’hydratation.
Nous e´tudions les spectres diffe´rences entre le spectre du Nafion soumis a` un taux d’hydratation RH
et celui du Nafion au taux d’hydratation suivant RH’= RH + , pour RH variant de 0% a` 100%. Si
une bande n’e´volue plus, elle sera nulle sur le spectre diffe´rence, ce qui simplifie sa mise en e´vidence.
Les spectres diffe´rences sont note´s : S[RH’-RH] = S(RH’) - S(RH).
Le premier spectre diffe´rence S[0.9-0%] est unique. De`s RH = 0.9%, le spectre diffe´rence suivant S[1.8-
0.9%] ne pre´sente plus du tout les meˆmes bandes d’absorption. En revanche les spectres S[2.1-1.8%] puis
S[2.8-2.1%] et S[3.1-2.8%] sont e´quivalents. Nous pouvons ainsi de´finir deux spectres caracte´ristiques
autour de la valeur RH = 0.9% : S1 = S[0.9-0%] et S2 = S[1.8-0.9%]. Ces deux spectres sont nomme´s
spectres ”inter seuils” car ils e´voluent tre`s peu entre deux seuils d’hydratation.
Nous de´terminons ainsi 4 valeurs seuils de RH : 0%, 0.9%, 3.1% et 63.4%, et 4 spectres inter seuils :
S1, S2, S3 = S[6.0-3.1%] et S4 = S[67.2-63.4%]. Ces 4 spectres sont repre´sente´s sur la figure 2.46.
Fig. 2.46 – Spectres inter
seuils S1 a` S4, de´termine´s
d’apre`s l’e´tude des spectres
diffe´rences a` RH succes-
sifs, e´tudie´s sur toute la
gamme d’hydratation. Les
bandes caracte´ristiques de
chaque spectre sont encadre´es
et associe´es aux groupes
constitutifs du polyme`re
Spectre inter seuils S1
Le spectre S1 est le seul spectre a` pre´senter des bandes positives a` 2200 et 2675 cm−1. Nous avons
attribue´s ces bandes respectivement a` l’e´longation syme´trique et antisyme´trique O-H de l’ion H3O+.
Entre 0 et 1% d’hydratation, il apparaˆıt donc des ions H3O+ dans la membrane.
Plus exactement ce spectre caracte´rise l’ionisation des groupes SO3H (bandes ne´gatives a` 490, 610,
925 et 1405 cm−1) qui se transforment en groupes SO−3 (bandes positives a` 510, 630, 965, 1065, 1285
cm−1) et en ions H3O+ (figure 2.46).
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Spectre inter seuils S2
Les bandes a` 2200 et 2675 cm−1 sont ne´gatives sur le spectre S2. Nous avons explique´ pre´ce´demment
la ”disparition” des ions H3O+ par une transformation des ions H3O+ en ions H5O+2 puis H
+(H2O)n.
Cette hypothe`se est valide´e par la pre´sence d’une bande positive a` 1715 cm−1 due aux mole´cules d’eau
de type H2O...H+ dans H5O+2 (figure 2.40).
Notons que l’ionisation des groupes SO3H est toujours en cours, comme le prouve les bandes ne´gatives
a` 925 et 1405 cm−1, lie´es a` la disparition des SO3H.
Spectre inter seuils S3
Sur le spectre S3, les bandes a` 490, 610, 925 et 1405 cm−1 s’annulent (figure 2.46). Ces bandes
sont associe´es au groupe SO3H. L’annulation de ces bandes traduit donc le fait que les groupes SO3H
n’e´voluent plus. Soit les groupes sulfoniques ont tous e´te´ ionise´s, soit certains groupes sont situe´s dans
des domaines que l’eau ne peut pas atteindre. Cependant, nous constatons que les bandes attribue´es a`
SO3H n’apparaissent plus sur les spectres nets (de´finition 2.14, page 63). Il semble donc que le spectre
inter seuils S3 soit repre´sentatif de la fin de l’ionisation de la totalite´ des groupes SO3H.
Sur ce spectre apparaˆıt e´galement un e´paulement a` 1620 cm−1, attribue´e a` la vibration de de´formation
de H2O. Cet e´paulement devient une bande bien de´finie sur le spectre diffe´rence S[10.3-8.1%] dont
l’intensite´ augmente plus vite que l’intensite´ de la bande a` 1730 cm−1.
Nous interpre´tons ce re´sultat expe´rimental en de´finissant deux types d’eau :
– Une eau en interaction forte avec le proton H+, sous la forme d’ions H3O+ et H5O+2 . Sa vibration
de de´formation H-O-H est situe´e vers 1720 cm−1. Jusqu’a` 3% d’hydratation, toute l’eau absorbe´e
est de ce type.
– Une eau plus ”´eloigne´e”du proton H+ et qui n’en ressent plus les effets. Sa vibration de de´formation
est alors celle de l’eau ”bulk” : 1620 cm−1. Au dela` de 3%, ce type d’eau apparaˆıt et la part de ce
type d’eau a` la quantite´ d’eau totale absorbe´e augmente avec l’hydratation.
Spectre inter seuils S4
Aucune e´volution n’a lieu sur toute la gamme 6%-60%. D’apre`s l’observation des spectres diffe´rences
sur cette gamme d’hydratation, il n’y a en effet ni nouvelle bande ni annulation de bande.
En revanche, sur le spectre S4 = S[67.2-63.4%], les bandes a` 2200 et 2675 cm−1 deviennent pratique-
ment nulles (figure 2.46). Comme pre´ce´demment, cette annulation de bandes traduit la fin de la trans-
formation des ions H3O+. Tous les protons H+ sont probablement sous une forme du type H+(H2O)n.
Sur le spectre S4, nous distinguons e´galement l’annulation de la bande de´rive´e 1056/1063 cm−1.
Cette bande est attribue´e a` la liaison S-O− et a` la re´organisation de la liaison H sur cette liaison :
SO−...H3O+ + H2O(1063cm−1) → SO−...H2O...H3O+(1056cm−1). Le fait que cette bande se main-
tienne sur tous les spectres diffe´rences jusqu’a` 60% d’hydratation signifie que certains ions hydronium
H3O+ restent en interaction forte avec les groupes sulfonates jusqu’a` une forte prise en eau (RH=60%,
λ=9.0).
Notons que les bandes attribue´es aux groupes COC et CF2 e´voluent tre`s peu sur les spectres dif-
fe´rences. La bande de´rive´e 1190/1170 cm−1, caracte´ristique de l’hydratation de COC, s’annule en fin
d’hydratation, a` partir du spectre inter seuils S4. Ce groupe ressent ainsi les effets de l’hydratation
jusqu’a` λ=9.0. Les mole´cules d’eau supple´mentaires n’ont pas d’effets sur COC.
La bande de´rive´e 1205/1235 cm−1 apparaˆıt de`s le spectre inter seuils S2 et est pre´sente sur tous les
spectres diffe´rences jusqu’a` 100% d’hydratation. Cette bande marque l’interaction entre les mole´cules
d’eau et le squelette CF2. Cette interaction a donc lieu sur toute la gamme d’hydratation.
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Re´sultats extraits des spectres inter seuils
L’e´tude des spectres diffe´rences nous a permis de comprendre qualitativement quels me´canismes
d’hydratation se de´roulent dans la membrane. Nous obtenons en particulier des valeurs de RH pour
lesquels certains me´canismes s’arreˆtent.
Le tableau 2.47 re´sume les e´volutions des bandes d’absorption sur les 4 spectres inter seuils.
0.1% Ionisation SO3H
0.9% Hydratation SO−3
Transformation H3O+ en H+(H2O)n
3.1% Fin ionisation SO3H
63.4% Fin hydratation SO−3
Fin transformation H3O+ en H+(H2O)n
Fig. 2.47 – Valeurs seuils de l’ionisation des SO3H et de l’hydratation des SO−3
et H3O+ d’apre`s l’e´tude des spectres inter seuils
L’ionisation des SO3H en SO−3 et H3O
+ de´bute de`s les premie`res mole´cules H2O absorbe´es. Ce
me´canisme s’arreˆte tre`s vite, de`s 3% d’hydratation (λ=6.0).
De`s 1% d’hydratation, les ions H3O+ se transforment en ions H5O+2 et plus probablement H
+(H2O)n.
Avant 3% d’hydratation, toutes les mole´cules d’eau absorbe´es ressentent les effets des ions H+(H2O)n
(vibration de de´formation H-O-H situe´e vers 1720 cm−1). Ce n’est plus le cas ensuite, certaines
mole´cules H2O ne ressentent plus les interactions ioniques, qui sont probablement e´crante´es par les
premie`res mole´cules H2O.
Au dela` de 3% d’hydratation, les mole´cules d’eau supple´mentaires viennent hydrater les groupes
ioniques SO−3 au niveau de la liaison S-O
− et les ions H3O+ qui continuent a` se transformer en ions
H+(H2O)n.
Vers 60% d’hydratation (λ=9.0) tous les groupes ioniques SO−3 et H
+(H2O)n ont e´te´ hydrate´s et les
mole´cules d’eau supple´mentaires ne ressentent plus du tout les effets de ces ions.
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2.4.6 Obtention des spectres de base
Les me´canismes d’hydratation e´voluent souvent en meˆme temps et se traduisent par diffe´rentes contri-
butions sur le spectre global. Il en est de meˆme sur les spectres inter seuils. Les bandes observe´es sont
le re´sultat de plusieurs me´canismes qui agissent sur plusieurs groupes a` la fois. Nous allons diffe´rencier
les me´canismes principaux, ce qui nous ame`ne naturellement a` faire des ope´rations sur les spectres inter
seuils afin de de´terminer les spectres de base.
De´termination des deux premiers spectres de base
L’e´tude pre´ce´dente sur les spectres diffe´rences S[RH’ - RH] nous a permis de de´terminer deux spectres
caracte´ristiques de deux me´canismes. Le spectre S1 caracte´rise l’ionisation des SO3H et le spectre S2
repre´sente l’hydratation des groupes ioniques SO−3 et H3O
+. Tous les spectres diffe´rences de S[1.8-0.9%]
a` S[3.1-2.8%] sont e´quivalents les uns aux autres a` un coefficient multiplicatif pre`s. Nous choisissons
alors d’utiliser le spectre : S[3.1-0.9%], ce qui permet de re´duire le rapport signal sur bruit.
Il reste sur ce spectre des bandes ne´gatives a` 490, 610, 925 et 1405 cm−1 attribue´es a` l’ionisation
de SO3H. Afin d’e´liminer la contribution lie´e a` ce me´canisme, nous retranchons le spectre S[0.9-0%] au
spectre S[3.1-0.9%] en annulant les bandes attribue´es a` SO3H. Ce spectre est nomme´ H2 et vaut :
H2 = S[3.1-0.9%]− 0.245 · S[0.9-0%] (2.17)
Il est tre`s probable que l’ionisation des SO3H en SO−3 et H3O
+ s’accompagne d’une hydratation des
deux groupes ioniques. Nous voulons de´finir un spectre qui ne prend pas en compte cette hydratation,
puisque celle ci est de´ja` de´finie par le spectre H2. Nous retranchons donc le spectre H2 au spectre S[0.9-
0%] en affinant au mieux la bande a` 1062 cm−1, caracte´ristique de l’apparition des SO−3 sous forme
SO−...3 H3O
+. Ce spectre est nomme´ H1 et vaut :
H1 = S[0.9-0%]− 0.39 ·H2 (2.18)
Nous avons obtenu deux spectres de base de´corre´le´es, dont les bandes caracte´ristiques sont bien
distinctes et qui repre´sentent a` ce titre des me´canismes pre´cis. H1 caracte´rise le me´canisme d’ionisation
SO3H en SO−...3 H3O
+ sans aucune autre interaction, et H2 est la signature du me´canisme d’hydratation
des groupes ioniques SO−3 et H3O
+ tel que : SO−...H3O+ + H2O → SO−...H2O...H3O+ et H3O+ +
H2O → H5O+2 .
De´termination des spectres de base a` plus haute hydratation
Nous e´liminons les contributions dues aux deux me´canismes de´finis par H1 et H2 sur les spectres
diffe´rences. La contribution H1 est signale´e par deux bandes ne´gatives a` 925 et 1405 cm−1 qu’il suffit
d’annuler. Cette contribution est nulle de`s le spectre S[6.0-3.1%]. A partir de 3% d’hydratation, nous
de´composons donc les spectres diffe´rences uniquement sur H2. Pour cela, nous annulons la bande de´rive´e
1055/1065 cm−1.
A partir d’environ 10% d’hydratation, il apparaˆıt un reste qui semble eˆtre une nouvelle transformation
des ions H3O+. Ce reste se re´pe`te jusqu’a` 90% d’hydratation sur tous les spectres diffe´rences dont on
a retranche´ la contribution H2. Ensuite le reste change de forme, ce qui caracte´rise la pre´sence d’un
nouveau me´canisme d’hydratation.
Afin de diminuer le rapport signal sur bruit, tous les restes sont somme´s sur la gamme [10%-20%].
Comme le reste ne varie pas sur cette gamme d’hydratation, nous posons comme hypothe`se qu’il repre´-
sente un unique me´canisme. Nous de´finissons ainsi un troisie`me spectre de base a` partir de ce reste. Ce
spectre est note´ H3 et vaut :
H3 = S[21.2-10.3%]− 2.36 ·H2 (2.19)
Le spectre H3 est caracte´rise´ par une bande de´rive´e compose´e d’une bande positive a` 1625 et d’une
bande ne´gative a` 1715 cm−1, caracte´ristique respectivement de la vibration de de´formation H-O-H de
H2O et de l’ion H5O+2 . Nous associons donc ce spectre a` une nouvelle re´organisation du groupe ionique
H+(H2O)n.
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Nous reprenons la de´composition des spectres diffe´rences en e´liminant les contributions H2 puis H3.
Nous parvenons a` annuler l’ensemble des spectres jusqu’a` une hydratation d’environ 40%. A partir du
spectre S[43.6-41.1%], il apparaˆıt un reste qui ne ressemble a` aucun des spectres de base de´ja` de´finis
et qui caracte´rise ainsi un nouveau me´canisme. Trois bandes se de´tachent sur ce reste, une bande fine
de de´formation a` 1630 cm−1 et deux bandes larges de libration (400-900 cm−1) et d’e´longation (2900-
3750 cm−1). Ces trois bandes sont caracte´ristiques d’une eau de type ”bulk”, c’est a` dire qui n’interagit
qu’avec d’autres mole´cules d’eau.
Le quatrie`me spectre de base est ainsi attribue´ a` un me´canisme simple d’absorption de mole´cules
H2O qui viennent se lier aux mole´cules d’eau de´ja` pre´sentes dans la membrane. Ce spectre est note´
H4. D’apre`s l’e´tude des spectres inter seuils, ce me´canisme semble eˆtre le seul pre´sent jusqu’aux hautes
hydratations. Nous sommons donc l’ensemble des restes jusqu’a` 85%.
H4 = S[86.1-41.1%]− 0.31 ·H2 − 1.35 ·H3 (2.20)
Enfin, a` tre`s haute hydratation (95%), un dernier spectre de base fait son apparition mais il reste a`
interpre´ter les bandes d’absorption qui le composent. Ce spectre est note´ H5 et vaut :
H5 = S[99.6-96.4%]− 0.01 ·H2 − 0.20 ·H3 − 2.50 ·H4 (2.21)
De´composition des spectres d’hydratation sur les 5 spectres de base
Nous avons obtenu 5 spectres de base sur lesquels nous pouvons de´composer l’ensemble des spectres
d’hydratation. Les 5 spectres de base sont trace´s sur la figure 2.48. Nous avons e´galement de´termine´ les





Ces coefficients sont repre´sente´s sur le graphique 2.49.
Fig. 2.48 – 5 spectres de
base de´crivent l’hydratation
du Nafion. Tous les spectres
d’hydratation peuvent se de´-
composer sur ces 5 spectres
de base
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Fig. 2.49 – E´volution des co-
efficients de de´composition des
spectres d’hydratation sur les
spectres de base en fonction du
taux d’hydratation. Les coeffi-
cients a1 a` a5 repre´sentent les
me´canismes 1 a` 5, associe´s aux
spectres de base H1 a` H5
Un exemple de de´composition est repre´sente´ sur la figure 3.39 pour le spectre d’hydratation a` RH =
90.5% : S(90.5%) = 1.15 H1 + 1.345 H2 + 1.10 H3 + 0.68 H4. La de´composition est re´alise´e selon les
crite`res suivant :
– Le premier spectre de base est retranche´ au spectre S(90.5%) de telle manie`re qu’on annule les
bandes ne´gatives a` 925 et 1405 cm−1. Nous obtenons alors le spectre S - 1.15 · H1. Physiquement
cela signifie que la contribution SO3H → SO−...3 H3O+ est e´limine´e.
– Le deuxie`me spectre de base est retranche´ au spectre restant S - 1.15 · H1 en annulant la bande
de´rive´e a` 1060 cm−1, c’est a` dire la contribution SO−...3 H3O
+ → SO−...3 H2O. Nous calculons : S -
1.15 · H1 - 1.345 · H2.
– Pour retrancher le troisie`me spectre de base, nous prenons comme crite`re l’annulation de la bande
ne´gative a` 1715 cm−1, qui est obtenue sur le spectre : S - 1.15 · H1 - 1.345 · H2 - 1.10 · H3. La
contribution e´limine´e repre´sente une nouvelle re´organisation des groupes ioniques H+(H2O)n.
– Enfin nous annulons les bandes positives a` 1625 et 3450 cm−1 a` l’aide du quatrie`me spectre de
base, associe´ a` une eau de type ”bulk”. Le spectre trouve´ : S - 1.15 H1 - 1.345 H2 - 1.10 H3 - 0.68
H4 est d’intensite´ nulle, ce qui signifie que nous avons e´limine´ toutes les contributions.
Fig. 2.50 – Exemple de de´-
composition d’un spectre d’hy-
dratation S (RH=90.5%). Les
crite`res d’annulation de bandes
utilise´s pour retrancher les
spectres de base au spectre S
sont encadre´s a` chaque e´tape de
la de´composition.
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2.4.7 Me´canismes d’hydratation lie´s aux spectres de base
Connaissant l’attribution de toutes les bandes d’absorption qui composent les spectres de base, nous
repre´sentons les me´canismes d’hydratation.
Premier me´canisme d’hydratation
Le premier spectre de base a de´ja` e´te´ largement commente´. L’ionisation des groupes acide sulfonique
SO3H est caracte´rise´e par les bandes ne´gatives associe´es a` la disparition des groupes SO3H et les bandes
positives associe´es a` l’apparition des groupes SO−3 . Nous observons deux nouvelles bandes (ne´gatives)
qui n’apparaissaient pas sur les diffe´rences de spectres, a` 1150 et 1230 cm−1. Nous les attribuons res-
pectivement a` l’e´longation syme´trique et antisyme´trique O=S=O du groupe SO3H.
Les bandes positives a` 1710, 2215 et 2710 cm−1 sont toutes les trois associe´es a` l’ion hydronium
H3O+. Il apparaˆıt e´galement une bande vers 1660 cm−1, attribue´e a` la vibration de de´formation d’une
mole´cule H2O en interaction avec H3O+.
Nous observons e´galement des bandes ne´gatives a` 3690 et 3485 cm−1 que nous interpre´tons comme
la disparition des liaisons O-H de SO3H qui vibrent soit librement, soit en interaction avec le squelette
CF2.
Fig. 2.51 – Description du premier me´canisme d’hydratation d’apre`s le spectre de base H1
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Deuxie`me me´canisme d’hydratation
Nous avons de´crit le deuxie`me spectre de base par la re´organisation des liaisons H autour des ions
H3O+ et SO−3 . D’apre`s les bandes ne´gatives a` 2200 et 2670 cm
−1 et les bandes positives a` 1370 et
1730 cm−1, le groupe ionique H3O+...H2O devient un ion Zundel H2O...H+...H2O. La variation de la
bande d’e´longation S-O− (1065/1055 cm−1) et des bandes d’e´longation syme´trique et antisyme´trique
S=O du groupe SO−3 (960/970, 1285/1300 cm
−1) sont alors interpre´te´es comme ”l’e´loignement” du pro-
ton H+ par rapport au groupe sulfonate, par une transformation : SO−...H3O+→ SO−...H2O...H+...H2O.
La bande positive vers 1640 cm−1 est attribue´e a` la vibration de de´formation H-O-H d’une mole´cule
d’eau qui entoure l’ion de Zundel. Nous avons vu que les bandes d’e´longation O-H a` 3215, 3450 et
3680 cm−1 sont associe´es a` diffe´rents types d’eau, respectivement : O-H...O (de H2O ou SO−3 ou COC),
O-H...F de CF2 et O-H libre.
Notons aussi la pre´sence des bandes de´rive´es a` 985/980 cm−1, 1190/1165 cm−1 et 670/665 cm−1,
associe´es a` la cre´ation d’une liaison H sur l’oxyge`ne du groupe COC.
Fig. 2.52 – Description du deuxie`me me´canisme d’hydratation d’apre`s le spectre de base H2
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Troisie`me me´canisme d’hydratation
La re´organisation du groupe ionique H+(H2O)n est marque´e par une bande ”de´rive´e” a` 1625/1715
cm−1. Le terme ”de´rive´e” est a` nuancer. Une partie de la bande positive a` 1625 cm−1 est due a` la prise
en eau. L’autre partie est interpre´te´e comme la vibration de la mole´cule d’eau issue de la transformation
de l’ion H5O+2 en un groupe H2O
...H3O+. Les deux mole´cules d’eau implique´es dans l’ion H5O+2 vibrent
a` 1715 cm−1, d’ou` la bande ne´gative sur le spectre H3, tandis que celle implique´e dans le groupe ionique
H2O...H3O+ vibre a` 1625 cm−1.
Les vibrations d’e´longation syme´trique et antisyme´trique O-H de l’ion H3O+ cre´ent une large bande
d’absorption qui s’e´tend sur le spectre de 2000 a` 2800 cm−1.
La bande de´rive´e a` 1060 cm−1 s’annule sur ce spectre de base. Cela signifie que le groupe SO−3 a le
meˆme environnement au de´but et a` la fin du me´canisme 3. Il est impossible que le proton se rapproche
du groupe SO−3 , sinon nous devrions retrouver une bande de´rive´e. Par conse´quent l’unique possibilite´
est qu’il continue a` s’e´loigner du groupe sulfonate. Le proton se retrouve au sein d’un re´seau de plus en
plus grand de liaisons H.
Il apparaˆıt d’autres bandes de´rive´es sur le spectre H3. Nous observons les meˆmes bandes que pour
le spectre H2, associe´es a` l’hydratation de COC. Nous notons aussi les bandes 1150/1160 cm−1 et
1205/1260 cm−1, attribue´es a` la cre´ation d’une liaison H sur les groupes CF2 du squelette. A cause du
trop grand nombre de groupes CF2, nous n’avons pas re´ussi a` quantifier la proportion de liaisons H que
cre´ent les mole´cules d’eau avec le squelette.
Fig. 2.53 – Description du troisie`me me´canisme d’hydratation d’apre`s le spectre de base H3
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Quatrie`me me´canisme d’hydratation
Le quatrie`me spectre de base est e´quivalent au spectre de l’eau liquide. Les mole´cules d’eau absorbe´es
ne ressentent que des interactions avec les mole´cules d’eau de´ja` pre´sentes.
Toutes les bandes caracte´ristiques de la mole´cule H2O dans l’eau liquide sont en effet pre´sentes : la
bande de libration vers 510-840 cm−1, la bande de de´formation a` 1635 cm−1 et la bande d’e´longation
situe´e vers 3450 cm−1 avec un e´paulement important a` 3245 cm−1.
Nous pouvons aussi constater un effet marque´ sur le squelette CF2 avec une bande de´rive´e intense
vers 1215-1270 cm−1. Certaines mole´cules d’eau interagissent donc avec le squelette perfluore´. Comme
pour le spectre H3, il est tre`s difficile de quantifier la proportion de liaisons H qui se cre´ent avec le
squelette du fait du tre`s grand nombre de groupes CF2.
Fig. 2.54 – Description du quatrie`me me´canisme d’hydratation d’apre`s le spectre de base H4
Cinquie`me me´canisme d’hydratation
Le dernier spectre de base reste a` interpre´ter. Plusieurs bandes se de´tachent sur le spectre :
– La bande de libration de l’eau 400-900 cm−1 est tre`s intense, tout comme sa bande de de´formation
a` 1616 cm−1. En revanche, sa bande d’e´longation est mal de´finie, avec 3 bandes semblant eˆtre des
bandes de´rive´es a` 2920/3085 cm−1, 3390/3200 cm−1, 3500/3630 cm−1.
– Une bande positive a` 1455 cm−1 n’est pas attribue´e. Elle vient peut-eˆtre de la bande ne´gative a`
1755 cm−1.
Aucune explication n’a pour l’instant e´te´ propose´e. Les attributions des bandes ne nous donnent pas
d’indications claires sur les groupes mis en jeu dans ce me´canisme. La seule certitude est que le me´canisme
associe´ implique un grand nombre de mole´cules d’eau.
Ce spectre apparaˆıt a` un taux d’hydratation tre`s e´leve´ (RH = 96%). A une telle hydratation, il est
probable que la structure du Nafion se re´organise. Une telle re´organisation pourrait faire apparaˆıtre un
nouveau spectre de base. Cette hypothe`se est a` l’e´tude.
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Re´sultats extraits des spectres de base
Chaque spectre de base est la signature d’un me´canisme donne´. La force de cette analyse en spectres
de base est de pouvoir quantifier pre´cise´ment a` quels taux d’hydratation de´butent chaque me´canisme
graˆce aux coefficients de de´composition ai (graphique 2.49). Le tableau 2.55 donne le de´but et la fin de
chaque me´canisme. Nous comparons ce tableau aux re´sultats de´termine´s sur les spectres inter seuils.
0% −→ 100%
H1 0% Ionisation 3%
des groupes
SO3H




H3 12% Re´organisation 80%
des groupes
ioniques H+(H2O)n
H4 42% Eau 100%
de type ”bulk”
H5 96% Cinquie`me 100%
me´canisme
Fig. 2.55 – De´but et fin de chaque me´canisme en fonction du taux d’hydratation d’apre`s
l’e´tude des spectres de base H1 a` H5
Nous retrouvons les conclusions des spectres inter seuils : L’ionisation des groupes SO3H et l’hydra-
tation des groupes ioniques SO−3 et H3O
+ commencent de`s le de´but de l’hydratation (coefficients
a1 et a2). L’ionisation se finit de`s RH=3% (saturation du coefficient a1). L’hydratation des groupes
ioniques se terminent vers RH=60% (saturation du coefficient a2).
La de´composition en spectres de base nous permet de faire apparaˆıtre un nouveau me´canisme vers
RH=12% (coefficient a3) : H3, plus complexe que les deux premiers me´canismes.
A partir d’un seuil a` environ 20% d’hydratation, nous avions note´ la disparition de la bande a` 1370
cm−1 sur les diffe´rences de spectres, caracte´ristique de l’ion H5O+2 . Ce constat est bien cohe´rent avec
l’apparition du spectre de base H3. A partir de 12% d’hydratation, deux me´canismes ont lieu au
niveau de l’ion H5O+2 : H3O
+ + H2O → H5O+2 (me´canisme 2) et H5O+2 + H2O → H2O...H3O+...H2O
(me´canisme 3). En moyenne la membrane conserve alors un nombre identique de H5O+2 , ce qui annule
la bande a` 1370 cm−1 sur les diffe´rences de spectres.
Enfin la de´composition nous donne acce`s pre´cise´ment au taux d’hydratation pour lequel les mole´cules
d’eau supple´mentaires sont de type ”bulk” au sein de la membrane et qui vaut RH=42% (coefficient
a4).
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2.4.8 Analyse quantitative des spectres de base
Nous avons de´termine´ 5 spectres de base et les avons de´crit qualitativement. Nous allons maintenant
nous inte´resser aux donne´es quantitatives que nous pouvons tirer des spectres de base.
Dans un premier temps, nous comparons la prise en eau de´termine´e par spectrome´trie infrarouge
avec la prise en eau de´termine´e par la balance de sorption.
Dans un second temps, nous de´terminons la proportion de groupes SO3 ionise´s (me´canisme 1) puis
la proportion de charges H+ qui ”s’e´loignent” des groupes ioniques SO−3 (me´canisme 2).
Prise en eau de´termine´e par spectrome´trie IR
Il faut tout d’abord de´terminer le nombre de mole´cules d’eau par unite´ de groupe SO3 mises en
jeu dans chaque me´canisme Hi, note´ λ(Hi). Ensuite la prise en eau a` chaque taux d’hydratation RH




ai(RH) · λ(Hi) (2.23)
Avec ai(RH) les coefficients de de´composition des spectres d’hydratation sur les spectres de base Hi
(e´quation 2.22, p. 81).
λ(Hi) est obtenu en retranchant a` chaque spectre de base, le spectre re´fe´rence d’une eau liquide
d’e´paisseur e´quivalente a` 1 µm, de manie`re a` annuler la bande de libration de l’eau (400-800 cm−1).
Le coefficient d’annulation repre´sente l’e´paisseur e´quivalente d’eau dans la membrane eH2O(Hi). Ce
coefficient est de´termine´ a` 10% preˆt car il est difficile d’annuler la bande de libration de l’eau, cache´e par
une multitude d’autres bandes dues en particulier au squelette CF2. Nous savons (e´quation 2.7, page
54) que :
λ(Hi) =
Meq · ρH2O · eH2O(Hi)
18 · ρpolymere · e
Avec : Meq = 1100 g.eq−1 (masse e´quivalente de la membrane Nafion), ρH2O = 1.0 kg.m
−3, ρpolymere
= 2.05 kg.m−3 (masse volumique du Nafion sec [30]), e = 6.0 ± 0.3 µm (e´paisseur de la membrane).
Le tableau 2.56 donne la valeur de λ(Hi) obtenue pour chaque me´canisme Hi (i = 1 a` 5).
H1 H2 H3 H4 H5
λ 0.49 ± 0.05 0.22 ± 0.02 2.40 ± 0.25 3.30 ± 0.35 3.40 ± 0.35
Fig. 2.56 – λ mis en jeu pour chaque me´canisme d’hydratation Hi
A partir de ce tableau et des coefficients de de´composition, nous calculons λtot(RH) d’apre`s l’e´qua-
tion 2.23. Sur le graphique 2.57 sont trace´es les courbes λi = ai(RH) · λ(Hi) pour i = 1 a` 5.
Par exemple pour RH = 90.5%, nous avons vu pre´ce´demment que le spectre d’hydratation se de´-
compose en : S(90.5%) = 1.15 · H1 + 1.345 · H2 + 1.10 · H3 + 0.68 · H4. Nous avons ainsi la valeur :
λtot(90.5%) = 1.15 λ(H1) + 1.345 λ(H2) + 1.10 λ(H3) + 0.68 λ(H4) = 5.75 ± 0.55
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Fig. 2.57 – Nombre de
mole´cules d’eau par site
sulfone´ λi mises en jeu
dans chaque me´canisme
Hi, en fonction du taux
d’hydratation. Le nombre
total de mole´cules d’eau
absorbe´es par la mem-
brane Nafion par rapport
a` l’e´tat se´che´ λtot(RH)
est repre´sente´ en traits
pointille´s. L’e´chelle est
semi logarithmique en λ
car le me´canisme 2 n’est
pas visible sur une e´chelle
line´aire du fait de son
tre`s faible apport en mo-
le´cules d’eau.
Nous avons pu constater que l’e´chantillon se´che´ a` tempe´rature ambiante contenait encore de nom-
breuses mole´cules d’eau. Ce constat rejoint les re´sultats de tre`s nombreux auteurs que nous avons
rappele´s dans notre e´tat de l’art. Ainsi la valeur exacte de λ est donne´e par :
λabs(RH) = λtot(RH) + λref (2.24)
Avec λtot(RH) la valeur de λ par rapport a` l’e´tat de re´fe´rence (”se´che´”), λref la valeur de λ dans l’e´tat
”se´che´” et λabs(RH) la valeur absolue de λ.
Comparaison des re´sultats avec l’isotherme de sorption a` 25˚ C
Avant de comparer les valeurs obtenues par technique de spectrome´trie IR et celles obtenues par la
balance de sorption, il faut calculer le nombre de mole´cules d’eau pre´sentes dans l’e´chantillon ”se´che´”
pour les deux techniques :
– Pour calculer la prise en eau sur la balance de sorption, la masse de re´fe´rence utilise´e est mesure´e
a` 60˚ C sous argon durant 2 h. Nous avons mesure´ en infrarouge un spectre sur le meˆme e´chantillon
a` 63˚ C durant 3h sous air sec. L’e´chantillon est conside´re´ comme contenant le meˆme nombre de
mole´cules d’eau dans les deux cas, ce qui nous donne le λ initial sur la balance de sorption :
λref (balance de sorption)= 4.6 ± 0.5.
– Dans le cas de la spectrome´trie infrarouge, le spectre de re´fe´rence a e´te´ mesure´ a` tempe´rature
ambiante (25˚ C) sous air sec durant 48h. Nous avons obtenu : λref (spectrome´trie infrarouge)= 5.3
± 0.5.
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Fig. 2.58 – Comparaison entre la prise en eau de´termine´e
par analyse infrarouge et la prise en eau obtenue par la
balance de sorption en fonction de l’hydratation. Zoom sur
les domaines d’hydratation [0%-25%] et [80%-100%]
Les courbes de sorption de´termine´es par
infrarouge et par la balance de sorption
sont compare´es sur la figure ci-contre :
– Sur le domaine de RH compris entre
20% et 80%, les valeurs sont les
meˆmes quelle que soit la technique de
mesure.
– Pour RH ≤ 20%, les valeurs sont
e´gales aux barres d’erreur pre`s. De
plus, l’erreur sur la re´fe´rence explique
le le´ger de´calage sur les deux courbes
en de´but d’hydratation.
– A haute hydratation (RH ≥ 80%), la
courbe de sorption diffe`re le´ge`rement
de la courbe infrarouge a` partir de
85% avant de retomber sur des valeurs
identiques vers 98% d’hydratation.
Les re´sultats sont pratiquement identiques pour les deux techniques de mesure, ce qui valide la
de´composition en spectres de base.
La technique infrarouge offre cependant une analyse beaucoup plus pre´cise de l’hydratation. Les pas
peuvent eˆtre tre`s faibles, jusqu’a` ∆RH = 0.1%, ce qui est impossible sur la balance de sorption pour
laquelle il faut au minium des pas de 1% car le taux d’hydratation se stabilise a` 0.5% pre`s de la
valeur cible´e.
De plus, la technique IR nous permet a` chaque pas d’hydratation d’avoir acce`s a` la contribution de
chaque me´canisme dans le nombre total de mole´cules d’eau absorbe´es.
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Calcul de la proportion de groupes SO3H ionise´s en fonction du taux d’hydratation
Nous voulons connaˆıtre le nombre de SO3H non ionise´s dans l’e´tat de re´fe´rence, puis le nombre de
groupes qui sont ionise´s lors du me´canisme 1 :
– Le spectre re´fe´rence Sref = S(0%) (e´chantillon ”se´che´”) posse`de une contribution SO3H et une
contribution SO−3 . Notons β la proportion de groupes sulfone´s sous la forme SO
−
3 dans l’e´tat
”se´che´” et donc (1− β) la proportion de groupes sulfone´s sous la forme SO3H.
Nous de´finissons sSO3H : le spectre mode`le repre´sentatif de l’absorbance d’un unique groupe sul-
fonique, sSO−3 : le spectre mode`le repre´sentatif de l’absorbance d’un unique groupe sulfonate, et
enfin NSO3 : le nombre total de groupes sulfone´s qui interagissent avec le faisceau IR.
Sur le domaine des bandes attribue´es aux groupes sulfone´s, le spectre re´fe´rence peut alors s’e´crire :
Sref [domaine SO3] = NSO3 · [(1− β) · sSO3H + β · sSO−3 ] (2.25)
– Par construction, le premier spectre de base posse`de autant de groupes SO3H qui ont disparu que
de groupes SO−3 qui sont apparus. Soit dβ la proportion de groupes SO3H qui sont ionise´s, nous
pouvons e´crire :
H1[domaine SO3] = NSO3 · dβ · (sSO−3 − sSO3H) (2.26)
– Ensuite nous pouvons de´terminer graphiquement les coefficients µ0 et µ1 qui annulent les intensite´s
des bandes sSO3H et sSO−3 tels que :
Sref − µ0H1 annule la bande sSO−3 et S
eq
ref + µ1H1 annule la bande sSO3H
– Les valeurs de´termine´es : µ0 = 4.00 et µ1 = 1.15 nous permettent de remonter aux valeurs de β
et dβ en re´solvant l’e´quation :
β − µ0dβ = 0
(1− β)− µ1dβ = 0 (2.27)
– Nous obtenons ainsi : β = 0.78 et dβ = 0.19
E´tat de re´fe´rence
A RH=0%, λref=5.3
78% des SO3 sont sous
forme SO−3
22% des SO3 sont sous
forme SO3H
78% des groupes SO3 sont totalement ionise´s dans l’e´chantillon se´che´ a`
tempe´rature ambiante 48h sous air sec. Ce re´sultat est cohe´rent avec la
pre´sence d’un grand nombre de mole´cules d’eau (λref= 5.3). Paddison
[17] a en effet constate´, par calcul ab initio, que la dissociation du groupe
SO3H se produit a` partir de trois mole´cules H2O. Nous pouvons ainsi
tout a` fait imaginer que la distribution d’eau n’est pas homoge`ne dans
la membrane, et que 22% des groupes SO3 sont entoure´s par moins de




86% des SO3H passent
sous forme SO−3
Le premier spectre de base repre´sente l’ionisation de 19% des groupes
SO3. Or seuls 22% des groupes SO3 sont sous forme SO3H en de´but
d’hydratation. Donc le spectre H1 caracte´rise en fait l’ionisation de




100% des SO3 sont sous
forme SO−3
Le coefficient a1 sature a` 1.15, ce qui signifie que 1.15 × 86% = 100%
des groupes SO3H ont e´te´ ionise´s a` la fin du premier me´canisme.
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Calcul de la proportion de H+ qui ”s’e´loigne” du groupe SO−3 en fonction du taux d’hy-
dratation
Sur le spectre de base H2, nous avons mis en e´vidence la bande de´rive´e a` 1060 cm−1, associe´e a` la
transformation de SO−...H3O+ en SO−...H2O...H+...H2O, donc a` un ”´eloignement” de la charge H+ par
rapport au groupe sulfonate SO−3 .
De la meˆme manie`re que pre´ce´demment, nous calculons γ : la proportion de groupes sulfonates SO−3
sous la forme SO−...H3O+ dans l’e´tat ”se´che´” et dγ la proportion de groupes sulfone´s SO3 qui se re´or-
ganisent sous la forme SO−...H2O...H+...H2O lors du me´canisme 2 :
– La liaison S-O− vibre a` deux fre´quences diffe´rentes selon qu’elle est directement lie´e a` un ion
hydronium H3O+ ou qu’une mole´cule d’eau se´pare les deux groupes ioniques. Nous de´finissons
les deux spectres de vibrations correspondants par : sSO−...H3O+ (situe´e vers 1065 cm
−1) et
sSO−...H2O...H+...H2O (situe´e vers 1055 cm
−1). Soit NSO3 le nombre total de groupes sulfone´s,
nous pouvons alors e´crire :
Sref [domaine SO−...H] = β ·NSO3 [(1− γ) · sSO−...H2O...H+...H2O + γ · sSO−...H3O+ ](2.28)
Sur le spectre de re´fe´rence, les groupes sulfone´s ne sont pas tous sous la forme SO−3 , il faut donc
faire attention au nombre total de SO−3 , qui vaut β ·NSO3 avec β = 0.78.
– Par construction, le deuxie`me spectre de base peut s’e´crire :
H2[domaine SO−...H] = NSO3 · dγ · (sSO−...H2O...H+...H2O − sSO−...H3O+) (2.29)
– Soit µ′0 et µ
′
1 les coefficients de´finis par :
Sref − µ′0H2 annule la bande sSO−...H2O...H+...H2O et Seqref + µ′1H2 annule la bande sSO−...H3O+
– µ′0 = 0.75 et µ
′
1 = 1.05 donnent γ et dγ d’apre`s l’e´quation :
βγ − µ′0dγ = 0
β(1− γ)− µ′1dγ = 0 (2.30)






42% des groupes sulfonates SO−3 sont directement lie´s a` un ion hydro-
nium, le reste e´tant de´ja` sous la forme SO−...H2O...H+...H2O. En terme
de groupes sulfone´s SO3, cela donne pour l’e´tat initial : 22% sont sous









Lors du me´canisme 2, 44% des groupes SO3 forment des ensembles
SO−...H2O...H+...H2O. Or initialement 55% des SO3 ne sont pas sous
cette forme, donc le spectre H2 caracte´rise ”l’e´loignement du H+” sur







Le coefficient a2 sature vers RH = 60%, a` une valeur d’environ 1.4. Donc,
a` la fin du deuxie`me me´canisme, 1.4 × 80% = 112% des groupes SO3
sont sous forme SO−...H2O...H+...H2O. La surestimation vient peut-eˆtre
du me´canisme 3, dont la bande a` 1060 cm−1 n’est pas tout a` fait nulle.
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2.4.9 Conclusion : Sce´nario d’hydratation du Nafion par 5 me´canismes
successifs
60 spectres d’hydratation ont e´te´ re´alise´s sur le Nafion soumis a` diffe´rents taux d’hydratation de 0%
a` 100%. Ces spectres sont tous de´crits par 5 spectres de base que nous avons traduits en terme de
me´canismes d’hydratation.
Le me´canisme 1 repre´sente l’ionisation de 86% des groupes SO3H en groupes SO−...3 H3O
+. Nous avons
calcule´ que, dans le Nafion se´che´ a` tempe´rature ambiante sous air sec, il reste un nombre important
de mole´cules H2O : λ ' 5, et 78% des groupes SO3H sont de´ja` dissocie´s.
Ce me´canisme commence de`s les premie`res mole´cules d’eau absorbe´es et se termine tre`s rapidement,
de`s 3% d’hydratation. Tous les groupes SO3 sont alors ionise´s. Notons que ce me´canisme de´bute tre`s
probablement a` des valeurs de λ infe´rieures a` 5.
Un deuxie`me me´canisme se de´veloppe e´galement de`s RH = 0%. Le me´canisme 2 est la re´organisation
de 80% des groupes SO3H et SO−...3 H3O
+ initiaux en groupes SO−...3 H5O
+
2 . Ce me´canisme se termine
nettement plus tard. Relativement au troisie`me et quatrie`me me´canisme, le me´canisme 2 n’e´volue
plus a` partir de 65% d’hydratation. Tous les groupes SO−...3 H3O
+ se sont re´organise´s. Autrement dit
la charge H+ s’est e´loigne´e du groupe sulfonate SO−3 .
Le me´canisme 3 de´bute vers 10% d’hydratation. Ce me´canisme caracte´rise une nouvelle re´organisation
des liaisons H autour du proton qui ”s’e´loigne” un peu plus du groupe ionique SO−3 . Le proton se
retrouve dans un large re´seau de liaisons H. Ce me´canisme sature vers 80% d’hydratation (λ ' 10),
ce qui signifie que tous les protons se retrouvent dans des sphe`res d’hydratation et n’ont plus aucune
interaction avec les groupes SO−3 .
Le me´canisme 4 repre´sente l’ajout de mole´cules H2O a` d’autres mole´cules H2O. La pre´sence d’un tel
me´canisme signifie que certains domaines ioniques sont comple`tement hydrate´s, c’est a` dire que les
mole´cules d’eau supple´mentaires n’interagissent pas avec les groupes ioniques SO−3 et H3O
+.
Ce me´canisme augmente proportionnellement a` l’hydratation a` partir de 40% jusqu’a` 85% puis il
croˆıt brusquement en fin d’hydratation, en particulier a` tre`s haute hydratation (au dela` de 95%).
Le Nafion absorbe beaucoup d’eau en fin d’hydratation or nous avons constate´ que, vers 80%
d’hydratation, les me´canismes 1, 2 et 3 e´taient termine´s, et les mole´cules d’eau supple´mentaires ne
viennent qu’augmenter la taille des canaux d’eau qui parcourent le Nafion.
Nous terminons par le me´canisme 5, qui n’apparaˆıt qu’en toute fin d’hydratation (RH ≥ 95%) avec
une tre`s forte composante en eau. Il reste a` interpre´ter ce dernier spectre en terme de me´canisme
d’hydratation.
La spectrome´trie infrarouge nous a apporte´ une connaissance pre´cise des interactions entre l’eau et
les groupes constitutifs du Nafion sur une gamme de prise en eau variant de λ = 5.3 a` 22.0. Cela est
particulie`rement vrai en de´but d’hydratation. Nous avons en effet acce`s a` la proportion de groupes
SO3 ionise´s puis a` la proportion de liaisons H cre´e´es sur le groupe SO−3 .
Les sche´mas des diffe´rents me´canismes nous re´ve`le une photographie de la membrane a` l’e´chelle mole´-
culaire.
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2.5 Discussion : 5 Me´canismes d’hydratation dans le Nafion
2.5.1 Comparaison avec les e´tudes pre´ce´dentes de spectrome´trie IR
A propos des attributions de bandes
Nous avons mesure´ les spectres infrarouges sur une membrane reconstitue´e de faible e´paisseur, de
telle manie`re que les bandes larges et intenses situe´es vers 1160 et 1220 cm−1, attribue´es aux e´longations
syme´triques et antisyme´triques CF2, ne saturent pas. Les diffe´rences de spectres nous ont alors permis
de distinguer de nouvelles bandes. Nous avons ainsi situe´ la vibration d’e´longation antisyme´trique COC
vers 1190 cm−1 et les vibrations d’e´longation syme´trique et antisyme´trique S=O de SO3H a` 1150 et
1230 cm−1.
Nous avons attribue´ la bande a` 1405 cm−1, situe´e dans le domaine des vibrations de de´formation
X-O-H, a` la vibration de de´formation S-O-H alors qu’elle est associe´e le plus souvent a` l’e´longation an-
tisyme´trique S=O de SO3H. La vibration de de´formation S-O-H n’a pas e´te´ attribue´e dans la litte´rature.
Nous avons associe´ la bande a` 1060 cm−1 a` l’e´longation de la liaison S-O−. La litte´rature l’attribue
a` l’e´longation syme´trique SO et conside`rent que toutes les liaisons SO du groupe SO−3 sont e´quivalentes.
Cette hypothe`se est vraie dans le cas d’un groupe sulfonate en solution aqueuse. En revanche, ce n’est
plus vrai dans le Nafion, du fait du faible nombre de mole´cules d’eau qui entourent l’ion sulfonate. La
liaison SO dont l’oxyge`ne porte la charge ne´gative est tre`s polarise´e, et les mole´cules d’eau vont avoir
tendance a` se regrouper sur cette liaison.
Enfin nous avons vu que le mode`le propose´ par Buzzoni et al [41] est incomplet pour de´crire les
interactions entre l’eau et le proton. Le groupe ionique H+(H2O)n e´volue avec la valeur de n, comme
indique´ par Headrick et al [76]. Nous avons ainsi donne´ des valeurs pour les bandes d’e´longation OH et
de´formation HOH de H2O selon que la mole´cule est en interaction forte ou non avec le proton.
A propos des me´canismes et des seuils d’hydratation
Afin de comparer nos re´sultats a` ceux de la litte´rature, nous reprenons le tableau 2.55 donnant le
de´but et la fin de chaque me´canisme d’hydratation et remplac¸ons les seuils donne´s en RH par des seuils
exprime´s en λ. Nous obtenons le tableau 2.59.
5.3 −→ 24.0





H2 5.3 Hydratation 9.0
des groupes SO−3 et H3O
+
SO− ...H3O+ +H2O →
SO− ...H2O...H+ ...H2O
H3 6.15 Re´organisation des groupes 10.45
ioniques H+(H2O)n
H2O




H4 7.85 Eau 24.0
de type ”bulk”
H5 12.2 Cinquie`me 24.0
me´canisme
Fig. 2.59 – De´but et fin de chaque me´canisme en fonction de la prise en eau λ
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La valeur de λ pour un e´chantillon se´che´ a` tempe´rature ambiante sous air sec durant 48h reste tre`s
e´leve´e (λ = 5.3 ±0.5). Ce constat se retrouve dans la litte´rature. Il faut des conditions de se´chage intenses
(24h sous vide a` 120˚ C [36]) avant de parvenir a` atteindre une valeur de λ ≤ 1. Les auteurs donnent
rarement une valeur de λ pour leur e´chantillon se´che´. La valeur donne´e par Korzeniewski et al [40] :
λ = 3 apre`s se´chage 24h a` 110˚ C est cohe´rente avec notre propre valeur.
L’existence d’interactions entre l’eau et le squelette fluorocarbone´ est sujette a` de´bat [37, 35, 57].
Pour notre part, nous avons note´ que le groupe CF2 apparaˆıt sur les spectres diffe´rences sous la forme de
bandes de´rive´es, caracte´ristiques d’interactions entre ce groupe et les mole´cules d’eau. Ces interactions
sont plus particulie`rement visibles sur le troisie`me et quatrie`me spectre de base. Ainsi, a` λ ≤ 6.1, les
mole´cules d’eau interagissent majoritairement avec les groupes ioniques, tre`s peu avec le squelette. En
revanche, a` plus haute teneur en eau, λ ≥ 7.8, une partie des mole´cules d’eau supple´mentaires vient
cre´er des liaisons H avec le squelette.
Le de´but de l’ionisation du groupe SO3H a e´te´ e´tabli a e´te´ e´tabli dans la litte´rature a` λ=1.0 [37, 38].
Nous n’avons malheureusement pas e´te´ a` de si faibles prises en eau. Cependant nous savons qu’a` λ=5.3,
80% des groupes SO3H sont de´ja` ionise´s. Nous en de´duisons que le me´canisme compris entre λ=1.0 et
λ=5.3 est majoritairement un me´canisme de dissociation des SO3H, qui se termine pour λ=6.0. Il est
tre`s probable que les groupes ioniques SO−3 et H3O
+ se re´organisent aussi au cours de cette prise en
eau. Le me´canisme 2 de´buterait alors aussi avant λ=5.3.
Les interactions entre SO−3 et son contre ion diminuent avec l’hydratation [54]. Plus le cation est
petit, plus l’interaction dure longtemps quand la prise en eau augmente. Cependant aucune e´tude n’a
quantifie´ jusqu’a` quand peut durer cette interaction entre SO−3 et H
+. Dans la de´composition en spectres
de base, cette interaction est caracte´rise´e par les me´canismes 1 et 2. Le groupe ionique SO−3 ressent donc
les effets du proton jusqu’a` une prise en eau d’environ λ=9.0.
2.5.2 Interpre´tation des re´sultats de sorption, de diffusion et de conductivite´
a` l’aide des me´canismes d’hydratation
Prise en eau macroscopique, mode`le de sorption
La courbe λtot = f(RH) recompose´e a` par-
tir des valeurs de λ apporte´es par chaque
me´canisme (figure 2.60), est identique a` la
courbe de sorption macroscopique commu-
ne´ment mesure´e dans la litte´rature [2, 29,
30, 31, 32]. Notre de´composition permet
alors d’avoir acce`s a` la part de chaque me´-
canisme d’hydratation dans le nombre to-
tal de mole´cules d’eau absorbe´es. Nous de´-
crivons les me´canismes majoritaires selon
les domaines d’hydratation.
Fig. 2.60 – Courbe de λi mis en jeu
dans chaque me´canisme d’hydratation.
Zoom sur la premie`re partie de la courbe
(RH=0%-10%)
• Le me´canisme 1 est tre`s majoritaire sur la premie`re partie de la courbe (RH ≤ 10%). L’eau absorbe´e
en de´but d’hydratation vient essentiellement dissocier les groupes SO3H, comme l’a de´crit Rivin et al
[32]. Ces groupes sulfoniques ont donc un roˆle pre´ponde´rant dans la capacite´ de sorption du Nafion a`
basse hydratation.
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• Les me´canismes 2 et 3 sont majoritaires de RH = 10% a` 60%, c’est a` dire sur la partie line´aire de
la courbe de sorption. Les mole´cules d’eau viennent principalement hydrater les groupes ioniques SO−3
et H3O+.
• De RH = 60% a` 100%, le me´canisme 4 devient pre´ponde´rant. L’eau absorbe´e est donc en grande
partie sous forme eau ”bulk”. La partie convexe de la courbe de sorption semble donc pouvoir s’interpre´ter
par l’agre´gation des mole´cules d’eau, comme le propose la litte´rature [42]. Ne´anmoins a` tre`s haute
hydratation (RH ≥ 97%), le me´canisme 5 est tre`s majoritaire. A de telles hydratations, il est probable
qu’un autre phe´nome`ne, peut-eˆtre structural, s’ajoute a` l’agre´gation de mole´cules d’eau pour expliquer
la forte prise en eau de la membrane.
Diffusion de l’eau et du proton
D’apre`s Choi et al [2, 47], la diffusion du proton est majoritairement assure´e par le me´canisme de
Grotthuss de`s 5% d’hydratation. A un tel taux d’hydratation, le me´canisme 1 est termine´, tous les
groupes sulfoniques sont ionise´s. Il est donc ne´cessaire d’avoir une ionisation totale des SO3H pour que
le me´canisme de Grotthuss soit efficace. D’apre`s Kreuer et al [45], ce n’est cependant pas suffisant car
une trop forte densite´ de charges dessert le me´canisme de sauts de Grotthuss. Les mole´cules d’eau des
me´canismes 2 et 3 interagissent avec les ions H3O+ et facilitent donc la diffusion du proton.
Nous comparons nos me´canismes d’hydratation aux coefficients de
diffusion de l’eau a` l’e´chelle mole´culaire dans le Nafion, e´tudie´es par
diffusion de neutrons quasi-e´lastique (QENS) [48].
Nous rappelons le mode`le a` deux types de diffusion, utilise´ pour
interpre´ter les spectres de QENS sur la figure 2.61.
Les re´sultats de Perrin [48] sont compare´s graphiquement aux seuils
des diffe´rents me´canismes sur la figure 2.62.
Fig. 2.61 – Mode`le a` deux types
de diffusion : diffusion confine´e
(2-4 A˚) et ”`a longue distance”
(∼ 1 nm), d’apre`s Perrin [48]
Fig. 2.62 – Coefficient
de diffusion locale (Dloc)
et coefficient de diffusion
a` longue distance (DLD)
de l’atome 1H en fonction
de λ, d’apre`s Perrin [48].
Les me´canismes de´termi-
ne´s par infrarouge sont en
repre´sente´s par des zones
hachure´es : zone noire :
me´canisme 1, rouge : me´-
canisme 2, violette : me´-
canisme 3, bleue : me´ca-
nisme 4, verte : me´canisme
5. Les valeurs seuils sont
rappele´es pour chaque me´-
canisme.
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• L’eau est d’abord fortement confine´e et sa mobilite´ extreˆmement re´duite par rapport a` l’eau ”bulk”.
Puis le coefficient de diffusion locale augmente fortement de λ = 3 a` 10, seuil auquel il atteint pratique-
ment le coefficient de diffusion de l’eau ”bulk” : Dloc = 2 10−5 cm2.s−1 ' Dbulk = 2.3.10−5 cm2.s−1.
D’apre`s nos donne´es, les coefficients des me´canismes 2 et 3 atteignent un plateau respectivement
vers λ = 9.0 et 10.4. Cela signifie que, pour λ ≤ 10.4, la plupart des mole´cules d’eau sont en interaction
avec H+ et SO−3 sous la forme SO
−...H3O+...H2O et SO−...H2O...H+...H2O. Il est donc probable que ces
interactions entre groupes ioniques et mole´cules d’eau ralentissent la diffusion de l’eau.
A λ = 10.4, seul intervient le me´canisme 4, qui de´crit de l’eau de type ”bulk”. Les mole´cules d’eau
supple´mentaires sont dans un environnement d’eau ”bulk”, il n’y a plus d’interactions avec les groupes
ioniques, donc plus de ralentissement a` la diffusion, ce qui est tout a` fait en accord avec la valeur ”bulk”
du coefficient de diffusion locale.
• Le coefficient de diffusion a` longue distance augmente plus lentement et ne sature pas pour les
lambda e´tudie´s. L’augmentation constante de la vitesse de diffusion peut eˆtre interpre´te´e comme une
conse´quence de l’e´largissement du re´seau de liaisons H. Nous avons constate´ que les me´canismes 2 et 3
correspondaient en effet a` la cre´ation de nouvelles liaisons H entre les mole´cules d’eau et avec les groupes
ioniques.
Conductivite´
Fig. 2.63 – Conductivite´
du Nafion 117 en fonction
de λ a` 25˚ C, d’apre`s Mor-
ris et Sun [30]. Les me´ca-
nismes de´termine´s par in-
frarouge sont en repre´sen-
te´s par des zones hachu-
re´es : zone noire : me´-
canisme 1, rouge : me´ca-
nisme 2, violette : me´ca-
nisme 3, bleue : me´canisme
4, verte : me´canisme 5.
Les valeurs seuils sont rap-
pele´es pour chaque me´ca-
nisme.
• La conductivite´ sature pour une valeur de λ ' 6.0. Or cette valeur de λ est tout a` fait remarquable
puisqu’elle correspond a` la fin du me´canisme 1. Ainsi la conductivite´ atteint un plateau de`s qu’il n’y a
plus de groupes SO3H a` ioniser.
• Le fait que le me´canisme 2 ne soit pas termine´ signifie que certains ions H3O+ sont toujours
en interaction forte avec SO−3 par l’interme´diaire d’une liaison H. Nous quantifions a` environ 30% le
nombre de protons sous la forme SO−...H3O+ et a` environ 70% le nombre de protons sous la forme
SO−...H2O...H+...H2O pour λ ' 6.0.
• Les me´canismes 3 et 4, qui de´butent a` λ > 6, semblent avoir tre`s peu d’influence sur la conductivite´.
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Les conditions pour atteindre une conductivite´ maximale semblent eˆtre que tous les groupes SO3
soient ionise´s et que les protons se soient e´loigne´s des ions sulfonates (forme SO−...H2O...H+...H2O). Cela
est surprenant au regard des proprie´te´s de diffusion locale vues pre´ce´demment. En effet, les me´canisme
2 et 3 semblent freiner la diffusion locale des atomes 1H. Cependant la conductivite´ traduit la mobilite´
de la charge H+ alors que le coefficient Dloc obtenu par diffusion de neutrons est associe´ a` la diffusion
de l’atome 1H. Il est donc possible que la diffusion des atomes 1H de l’eau soit freine´e mais pas celle du
proton.
Ce constat rejoint la proble´matique de transport protonique dans le Nafion, sujette a` de nombreuses
discussions dans la litte´rature [45, 33].
Pour λ ' 6.0, un me´canisme de type Grotthuss ou de type ”diffusion structurale” est le plus adapte´
d’apre`s nos re´sultats. La diffusion ve´hiculaire semble en revanche minoritaire.
Pour λ ≥ 6.0, nous avons vu que le proton s’e´loigne de plus en plus du groupe SO−3 , ce qui permet-
trait une diffusion ve´hiculaire, non freine´e par des interactions ioniques fortes. Cependant cette diffusion
n’est pas majoritaire car le me´canisme de diffusion par sauts de Grotthuss est nettement plus rapide
[45, 33].
2.5.3 Conclusion : Me´canismes d’hydratation et proprie´te´s de l’eau dans
le Nafion
Nous avons compare´ plusieurs proprie´te´s de la membrane Nafion hydrate´e avec les 5 me´canismes
d’hydratation extraits de notre e´tude IR.
• A faible hydratation (RH ≤ 10%, λ ≤ 6.2), les me´canismes majoritaires sont l’ionisation des groupes
sulfoniques et la re´organisation des liaisons H autour des groupes ioniques SO−3 et H3O
+. La forme
convexe de la courbe de sorption est due a` la forte absorption d’eau lors du me´canisme d’ionisation.
En terme de diffusion du proton, la fin de l’ionisation puis l’hydratation des ions H3O+ favorise le
me´canisme de Grotthuss.
Pour λ ' 6, la conductivite´ atteint une valeur optimale, interpre´te´e comme le nombre de mole´cules
d’eau qu’il est ne´cessaire d’avoir pour dissocier tous les groupes sulfoniques et assurer une tre`s bonne
efficacite´ du me´canisme de Grotthuss.
• Lorsque l’hydratation augmente (10% ≤ RH ≤ 60%, 6.2 ≤ λ ≤ 9.0), la re´organisation des liaisons
H autour des groupes ioniques SO−3 et H
+(H2O)n continue de telle sorte que le proton s’e´loigne du
groupe sulfonate. L’absorption d’eau est line´aire avec le taux d’hydratation sur la courbe de sorption.
La conductivite´ augmente faiblement. Ces me´canismes n’ont donc pas un effet essentiel sur la sorption
et sur la diffusion du proton.
• A forte hydratation (60% ≤ RH, 9.0 ≤ λ), l’eau absorbe´e est majoritairement ”bulk”. Nous avons lie´
ce me´canisme a` la forme concave de la courbe de sorption. L’eau, en tant que site hydrophile, absorbe
facilement de nouvelle mole´cules d’eau.
Le caracte`re ”bulk” de l’eau dans le Nafion permet d’interpre´ter la saturation du coefficient de
diffusion locale vers une valeur tre`s proche de l’eau ”bulk” pour λ = 10 (Dloc = 2.10−5 cm2.s−1).
Le ralentissement de l’eau a` l’e´chelle mole´culaire observe´ pour λ < 10 est alors explique´ par les
interactions de l’eau avec les groupes sulfoniques, mises en e´vidence par IR jusqu’a` λ = 10.4.
Les me´canismes d’hydratation, obtenus par analyse des spectres du Nafion, nous permettent d’inter-
pre´ter certaines proprie´te´s du Nafion qui varient avec le taux d’hydratation. Nous apportons ainsi un




E´tude de l’hydratation de la
membrane hybride Nafion-ZrP,
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Les membranes hybrides Nafion-ZrP ont e´te´ de´veloppe´es dans l’optique de cre´er un e´lectrolyte per-
formant a` basse hydratation. Cependant aucune publication n’a de´termine´ pourquoi les proprie´te´s des
membranes en pile sont ame´liore´es par la pre´sence du compose´ ZrP. Au contraire, certains auteurs ont
montre´ que la conductivite´ de la membrane diminue avec l’incorporation de ZrP dans le polyme`re. Or
si nous voulons optimiser le syste`me, il est primordial de savoir comment agit le compose´ ZrP dans la
membrane Nafion.
Pre´ce´demment, nous avons e´tudie´ les me´canismes d’hydratation du Nafion par spectrome´trie infra-
rouge. Nous voulons appliquer cette me´thode pour de´terminer les me´canismes d’hydratation qui ont lieu
au sein de la membrane hybride Nafion-ZrP. Nous pourrons ensuite comparer ces me´canismes a` ceux
obtenus pour le Nafion.
Une telle e´tude n’a jamais e´te´ mene´e. Seuls Lee et al [92] ont caracte´rise´ le ZrP dans la membrane
Nafion par spectrome`trie infrarouge mais sans e´tudier en de´tail l’hydratation de la membrane.
• La premie`re partie de ce chapitre porte sur la caracte´risation du ZrP au sein de la membrane
Nafion. Avant de se lancer dans l’e´tude IR, nous cherchons a` caracte´riser la pre´sence de ZrP dans la
membrane et la forme que prend ce ZrP. En effet, d’apre`s Clearfield [93], ce compose´ peut eˆtre amorphe,
ou cristallise´ sous des formes diffe´rentes (α ou γ) selon sa me´thode de synthe`se.
Deux proble´matiques se sont de´gage´es lors de cette caracte´risation. Il est difficile de caracte´riser
le ZrP dans une membrane fine pour des proble`mes de quantite´ de matie`re. Nous avons aussi note´
que le ZrP au sein de la membrane ne semble pas seulement eˆtre cristallise´ sous sa forme α mais est
probablement sous plusieurs phases.
Pour re´pondre a` ces deux remarques, nous re´alisons des e´tudes RX et RMN d’une membrane com-
merciale et d’une membrane reconstitue´e. Dans un premier temps, le but est de de´terminer un protocole
d’insertion du ZrP dans la membrane. Dans un second temps, il faut voir si ce protocole est transposable
a` une membrane fine. La premie`re partie de ce chapitre se termine par une comparaison des proprie´te´s
de sorption d’une membrane avec et sans ZrP.
• La deuxie`me partie de ce chapitre porte sur l’analyse d’une membrane fine Nafion-ZrP par spec-
trome`trie infrarouge. Nous de´terminons les spectres d’hydratation puis les spectres de base pour cette
membrane, exactement comme nous l’avons fait pour la membrane reconstitue´e sans ZrP. Ensuite la
comparaison avec les me´canismes d’hydratation du Nafion nous permet d’e´tudier l’influence du compose´
ZrP dans les me´canismes d’hydratation.
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3.1 Pre´sentation de la membrane hybride Nafion-ZrP
3.1.1 Protocole(s) de synthe`se d’une membrane hybride Nafion-ZrP
Il existe plusieurs protocoles de synthe`se pour la membrane hybride [64, 94]. Le protocole majoritai-
rement utilise´ a fait l’objet d’un brevet de´pose´ en 1999 par Grot et Rajendran [64] :
– La membrane Nafion est plonge´e dans une solution ZrOCl2 1M a` 80˚ C durant 4h a` 6h.
– Elle est rince´e a` l’eau DI et plonge´e dans une solution acide H3PO4 1M 4h a` une nuit a` 80˚ C.
– Enfin elle est rince´e dans l’eau DI bouillante.
Les prises en masse sont e´quivalentes pour toutes les publications, de l’ordre de 20%.
3.1.2 Augmentation de la prise en eau
Une e´tude de prise en eau compare´e a e´te´ effectue´e sur une membrane Nafion 115 et une membrane
Nafion 115-ZrP par Yang et al [59]. Il a e´te´ de´montre´ que la sorption a` 80˚ C est plus importante pour la
membrane hybride, et ce d’autant plus que le taux d’hydratation augmente. Vers 95% d’hydratation, λ
varie de 10 pour le Nafion a` 18 pour le Nafion-ZrP, alors qu’il a une valeur identique a` 20% d’hydratation.
De plus, l’ame´lioration de la re´tention d’eau a` haute tempe´rature a e´te´ mise en e´vidence par spec-
trome`trie infrarouge [61].
La pre´sence de ZrP augmente donc la prise en eau et ame´liore la re´tention d’eau de la membrane.
3.1.3 Diminution de la conductivite´
Fig. 3.1 – Comparaison entre la conductivite´
d’une membrane Nafion 115 (symbole vide) et
d’une membrane hybride Nafion 115-ZrP (symbole
plein), d’apre`s Yang et al [59]
Cette ame´lioration manifeste des proprie´te´s de
sorption d’une membrane Nafion-ZrP devrait
entraˆıner une augmentation de la conductivite´ de
la membrane. Or Yang et al [59] ont montre´ que
c’est l’inverse qui se produit. Nous avons reporte´
ci contre la courbe de conductivite´ mesure´e en
fonction de la tempe´rature (80˚ C a` 140˚ C) et de
l’activite´ de l’eau (0 a` 1).
A forte hydratation, les valeurs de conducti-
vite´ sont e´quivalentes entre Nafion et Nafion-
ZrP quelque soit la tempe´rature. En revanche, a`
faible hydratation (activite´ de l’eau aH2O <0.2), la
conductivite´ de la membrane Nafion est un ordre
de grandeur supe´rieure a` celle de la membrane hy-
bride.
Cette baisse de la conductivite´ pour la membrane hybride est mise en e´vidence par de nombreux
auteurs. Costamagna et al [60], Alberti et al [94] ou Lee et al [92] font en effet le meˆme constat avec des
conductivite´s qui diminuent plus ou moins selon le taux d’hydratation et la tempe´rature. La conductivite´
de la membrane Nafion-ZrP est au mieux identique a` celle de la membrane Nafion, alors que l’objectif
initial e´tait d’ame´liorer cette proprie´te´ par l’incorporation du compose´ ZrP.
L’ame´lioration sur la prise en eau ne se re´percute donc pas sur la conductivite´ de la membrane.
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3.1.4 Courbe de polarisation, ame´lioration des performances en pile
Une grande majorite´ d’auteurs ont e´tudie´, en plus de la conductivite´ de la membrane hybride, les
performances de la membrane dans le syste`me pile a` combustible. Ils ont ainsi trace´ les courbes de pola-
risation dans diffe´rentes conditions ope´ratoires. Ils ont note´ une ame´lioration notable des performances
en pile a` haute tempe´rature et taux d’hydratation re´duit [59, 60, 92]. Yang et al ont mesure´ a` 130˚ C,
pour une activite´ de l’eau de 0.7, une re´sistivite´ en pile de la membrane Nafion de 9.8 Ω.cm2 alors qu’elle
est seulement de 0.8 Ω.cm2 pour la membrane hybride dans les meˆmes conditions.
Fig. 3.2 – Comparaison entre la courbe de polari-
sation d’une membrane Nafion 115 et d’une mem-
brane hybride Nafion 115-ZrP, d’apre`s Yang et al
[59]. Les conditions ope´ratoires sont donne´es par :
Tempe´rature de cellule 80˚ C, P=1 bar, tempe´rature
a` l’anode 90˚ C, tempe´rature a` la cathode 88˚ C et
tempe´rature de cellule 130˚ C, P=3 bar, tempe´rature
a` l’anode 130˚ C, tempe´rature a` la cathode 130˚ C.
La litte´rature indique donc que la conductivite´ de la membrane hybride est plus faible que celle de la
membrane Nafion sans ZrP mais qu’en revanche les performances en pile a` haute tempe´rature et faible
hydratation sont nettement ame´liore´es par l’utilisation d’une membrane Nafion-ZrP.
Plusieurs hypothe`ses ont e´te´ propose´es afin d’expliquer ces re´sultats conflictuels. D’apre`s Costama-
gna et al [60], la pre´sence de ZrP n’a aucune influence sur les me´canismes de conduction de l’ion H+
dans la membrane. Le compose´ ne participe pas a` la conduction, ce qui explique que la conductivite´ ne
soit pas ame´liore´e par l’incorporation du compose´. Ce seraient alors seulement les proprie´te´s de tenues
me´caniques aux hautes tempe´ratures qui seraient responsables de l’ame´lioration des performances en
pile [59]. En effet la membrane Nafion posse`de une tempe´rature de transition vitreuse proche de 110˚ C.
Elle se de´grade a` haute tempe´rature, ce qui n’est plus le cas pour la membrane hybride, renforce´e par
la pre´sence du compose´ ZrP.
Cette absence de participation du compose´ ZrP a` la conduction protonique n’a jamais e´te´ claire-
ment mise en e´vidence. Il faut donc aller plus loin dans l’e´tude de la membrane Nafion-ZrP afin de
comprendre pourquoi il existe de telles diffe´rences sur les performances en pile a` haute tempe´rature et
faible hydratation.
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3.2 Caracte´risation du ZrP dans une membrane hybride Nafion-
ZrP
3.2.1 Incorporation du α-ZrP dans le Nafion : les donne´es de la litte´rature
Le protocole d’insertion
Le parame`tre de´fini pour mesurer la quantite´ de ZrP incorpore´ dans la membrane est la prise en
masse, qui caracte´rise la diffe´rence de masse entre la membrane Nafion avant et apre`s traitement. Soit
m0 la masse de la membrane Nafion 115 et mhybride la masse de la membrane hybride Nafion 115-ZrP,
la prise en masse pm est donne´e par l’e´quation : pm(en %) = 100 · mhybride−m0m0
Dans la litte´rature [60, 59, 92, 95, 96], le protocole d’insertion du ZrP est calque´ sur le brevet de´pose´
par Grot et Rajendran [64].
Notre objectif e´tant d’e´tudier les interactions mole´culaires entre eau et Nafion-ZrP, nous cherchons
a` connaˆıtre la structure mole´culaire du compose´ ZrP dans la membrane.
Les limites de ces e´tudes : la caracte´risation du ZrP dans la membrane Nafion
La pre´sence de ZrP peut eˆtre mise en e´vidence par rayons X [59, 60, 97, 96]. Le diffractogramme
de la membrane hybride est la somme du diffractogramme de la membrane et du diffractogramme du
compose´ ZrP. Les pics de´termine´s pour le compose´ ZrP sont proches de ceux attendus pour la forme α
[65].
Boutry et al [96] ont e´tudie´ la structure du ZrP par diffraction sur un large domaine angulaire (SAXS,
WAXS). D’apre`s leurs re´sultats, tout ou partie du ZrP est cristallise´ sous la forme α et les particules ont
la forme d’un ellipso¨ıde oblong de demi-grand axe 280 A˚ et demi-petit axe 35 A˚. Cependant il semble
que le compose´ incorpore´ ne soit pas identique a` celui de´termine´ par Yang et al. Ces derniers n’ont pas
observe´ le pic a` q = 0.85 A˚−1, pre´sent sur le spectre mesure´ par Boutry et al et caracte´ristique de la
structure en couches du cristal α-ZrP. Il n’est donc pas e´vident que le ZrP soit uniquement en phase α
dans le Nafion.
Par une e´tude de RMN du phosphore 31P, Lee et al [92] ont mis en e´vidence trois environnements
distincts autour du phosphore, ce qui est en de´saccord avec la structure du α-ZrP, qui n’admet qu’un
unique environnement. Pour expliquer ce constat, ils ont propose´ que le ZrP se cristallise au sein de la
membrane sous deux formes : α et γ. Nous verrons par la suite la structure de ces deux compose´s.
La structure du ZrP incorpore´ dans la membrane Nafion est donc mal de´finie. Selon les publications,
le compose´ ZrP est sous plusieurs phases : α et γ. En fait, la structure semble de´pendre tre`s fortement
des conditions de synthe`se. Les re´sultats les plus aboutis ayant e´te´ de´termine´s par Boutry et al [96],
nous utilisons le protocole de pre´paration propose´ par cette e´quipe.
Notre premier objectif est de caracte´riser la forme du ZrP dans une membrane hybride Nafion 115-
ZrP obtenu en appliquant le protocole de Boutry et al. Pour cela, nous avons choisi une approche en
deux temps, en caracte´risant tout d’abord le ZrP ex situ par diffraction de rayons X et RMN du 31P,
puis en comparant les re´sultats ex situ aux re´sultats dans la membrane.
Le but e´tant de fabriquer une membrane dans laquelle a e´te´ incorpore´e du ZrP sous sa forme α, nous
nous sommes pre´fe´rentiellement inte´resse´s au α-ZrP.
3.2.2 Nos outils de caracte´risation
Nous utilisons deux techniques de caracte´risation : la diffraction de rayons X et la re´sonance magne´-
tique nucle´aire du solide pour l’atome de phosphore 31P.
La diffraction de rayons X
La diffraction par rayons X est base´e sur la cre´ation d’interfe´rences par un re´seau pe´riodique lorsqu’il
est soumis a` un rayonnement e´lectromagne´tique. Ces interfe´rences peuvent eˆtre mesure´es et permettent
de remonter aux grandeurs caracte´ristiques du re´seau. Dans un cristal, ce re´seau pe´riodique est constitue´
par les plans d’atomes ordonne´s.
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Les spectres de diffraction sont re´alise´s a` partir d’un diffractome`tre Philips X’Pert. L’anode est en
Co, de longueurs d’onde λKα1 = 1.78901 nm et λKα2 = 1.79290 nm. Elle est alimente´e par une source
40kV-40mA. Deux types de spectre sont re´alise´s :
– Les spectres en θ−2θ (figure 3.3 (a)) sont mesure´s sur un domaine 2θ = 5˚ -75˚ . Sur ce domaine nous
pouvons distinguer a` la fois tous les pics les plus intenses du α-ZrP et les deux bosses du Nafion.
Le pas est de 0.03˚ . Le pas de temps est de 5s pour les poudres ZrP, 10s pour les membranes
commerciales Nafion 115 et Nafion 115-ZrP et 20s pour les membranes reconstitue´es Nafion et
Nafion-ZrP.
– Les spectres en incidence rasante (ω ≤ 1˚ fixe´, figure 3.3 (b)) sont mesure´s sur un domaine 2θ =
5˚ -45˚ . Cette technique a e´te´ utilise´e afin d’ame´liorer le rapport signal sur bruit. Nous verrons en
effet que certains pics, difficiles a` mettre en e´vidence sur un spectre en θ−2θ, ressortent nettement
mieux du bruit sur un spectre a` ω ≤ 1˚ fixe´.
Nous avons optimise´ ω. Il faut a` la fois augmenter le trajet du faisceau dans l’e´chantillon et ne pas
perdre du faisceau, susceptible de passer au dessus de l’e´chantillon. Nous avons obtenu ω = 0.7˚
pour les poudres ZrP et ω = 1˚ pour les membranes Nafion 115 et Nafion 115-ZrP. Le pas est
toujours de 0.03˚ avec des pas de temps de 120s pour les poudres et 110s pour les membranes.
Fig. 3.3 – Type de
mesures de diffrac-
tion par rayons X :
(a) Montage en θ −
2θ, l’e´chantillon et
le de´tecteur sont mo-
biles et (b) Mon-
tage en incidence ra-
sante, l’angle ω est
fixe´, seul le de´tecteur
se de´place
Notons qu’un spectre mesure´ est une convolution du signal physique, duˆ au solide, par la re´solution
instrumentale. Les spectres obtenus ont e´te´ tous de´convolue´s en utilisant un spectre de re´fe´rence, don-
nant la re´solution expe´rimentale en fonction de l’angle θ dans les meˆmes conditions que celles utilise´es
pour les spectres mesure´s.
Les analyses ont e´te´ faites par mode´lisation des pics a` l’aide d’une fonction pseudo-Voigt, somme
d’un fonction gaussienne et d’une fonction lorentzienne.
Le logiciel de mode´lisation se nomme Profit. Les parame`tres variables sont : la position du pic, son
intensite´, sa largeur a` mi hauteur, son degre´ d’asyme´trie (lie´ a` la largeur late´rale du faisceau, qui inter-
vient principalement aux petits angles), le rapport µ/ζ (rapport du poids de la fonction gaussienne sur
celui de la fonction lorentzienne) et le rapport de l’intensite´ des raies Kα2 et Kα1 fixe´ a` 0.5 du fait de
l’appareil utilise´.
Pour calculer la taille caracte´ristique lc de chaque e´chantillon, nous utilisons la formule de Debye-
Scherrer : lc =
K · λ
h1/2 · cosθ (3.1)
Avec :
K Facteur de forme K=0.89
λ Longueur d’onde des rayons X λ = 1.78901 A˚
h1/2 Largeur a` mi hauteur en rad
La RMN 31P du solide
Nous avons utilise´ la RMN du solide a` haute re´solution par la technique de rotation a` angle magique
(MAS NMR : Magic Angle Spinning). L’analyse des spectres obtenus a eu pour but de de´terminer
l’environnement du phosphore dans les diffe´rents e´chantillons e´tudie´s.
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Il existe deux types de spectre en RMN du solide : SPMAS et CPMAS. Ces deux techniques sont
comple´mentaires et apportent chacune des informations pre´cieuses pour affiner la de´termination des
diffe´rents types de phosphore.
– Le spectre SPMAS (single pulse) mesure la relaxation directe de l’atome de P.
Cette technique demande des temps d’attente tre`s longs car, une fois l’impulsion sur le phosphore
termine´e, il faut attendre le retour a` l’e´quilibre du phosphore. Les temps de comptage peuvent
eˆtre excessivement longs.
Nous choisissons des temps d’attente plus courts afin de diminuer les temps de comptage. Les
spectres obtenus caracte´risent alors pre´fe´rentiellement les P mobiles, qui relaxent plus rapidement.
– Afin de sonder les P rigides, nous utilisons la technique CPMAS (cross polarization).
Lors de la mise en oeuvre de cette technique, il y a un transfert d’aimantation phosphores-
hydroge`nes. Le signal est fort, il n’est pas ne´cessaire de compter aussi longtemps qu’avec la tech-
nique SPMAS. Cette technique n’est pas quantitative.
La corre´lation des re´sultats SPMAS et CPMAS permet d’avoir acce`s a` tous les types de phosphore
(mobiles et rigides) pre´sents dans l’e´chantillon.
Les spectres RMN ont e´te´ effectue´s sur un appareil Bruker AVANCE 200, ope´rant a` une fre´quence
de 200.13 MHz pour le 1H et 81.961 MHz pour le 31P. Les temps de re´pe´tition sont de 6s en SPMAS et
3s en CPMAS. La longueur de l’impulsion sur le 31P est de 3.25 µs. Les poudres (environ 300 mg) et
membranes (Nafion commercial : 8 cm x 1.5 cm x 125 µm, 300 mg a` 20% en masse de ZrP (donc environ
60 mg de ZrP), Nafion reconstitue´ : 4 x 4mg = 16 mg a` 15% en masse de ZrP (donc environ 2.5 mg de
ZrP)) sont conditionne´es dans des rotors cylindriques de diame`tre 7 mm. La re´fe´rence utilise´e pour le
ze´ro en de´placement chimique est le phosphate d’ammonium.
3.2.3 E´tat de l’art : le phosphate de zirconium ex situ, un compose´ sous
plusieurs phases
Le phosphate de zirconium existe sous plusieurs phases, les trois plus courantes e´tant le α-ZrP, le
γ-ZrP et le ZrP amorphe.
De´finition et protocole de synthe`se du α-ZrP
Le phosphate de zirconium α a pour formule chimique α-Zr(HPO4)2.H2O. Le α-ZrP est de´crit par
une structure en couches. Chaque couche est constitue´e d’un plan d’atomes de Zr, chaque atome e´tant
relie´ a` 4 autres atomes par des ponts O-P-O. L’atome de P a trois liaisons P-OZr et une liaison P-OH
de direction perpendiculaire a` la couche d’atomes de Zr (figure 3.4).
Fig. 3.4 – Structure ide´ali-
se´e du phosphate de zirconium
cristallise´ sous sa forme α
d’apre`s Clearfield [98] NB :
Les ions H+ ne sont pas re-
pre´sente´s
105
E´tude de l’hydratation de la membrane hybride Nafion-ZrP, comparaison a` la membrane Nafion 3.2
En diffraction par rayons X, le spectre du α-ZrP est bien de´fini. Le pic (002) est caracte´ristique de
la distance inter couche. Il est caracte´ristique de la structure en couches du α-ZrP. Nous allons compa-
rer nos spectres de diffraction au spectre the´orique, calcule´ par le programme POWD-12++ (1997) a`
partir de la structure de´termine´e par Clearfield [65]. D’apre`s Clearfield, le α-ZrP est cristallise´ dans un
syste`me monoclinique de groupe d’espace P21c et de cellule unite´ : a=9.076 A˚, b=5.298 A˚, c=16.220 A˚
et β=111.5˚ .
En RMN du 31P, les auteurs obtiennent un pic unique a` -18.7 ppm [99, 100, 101] (re´fe´rence : H3PO4
pur), attribue´ au P de type HO-P(-OZr)3.
Il existe deux protocoles propose´s pour pre´parer le α-ZrP :
• Un premier protocole [98] utilise de l’acide fluorhydrique HF dans lequel est dissous un sel de zir-
conium. Une solution de H3PO4 est ajoute´e et la solution obtenue est soumise a` une lente e´vaporation
a` 60˚ C.
• Le second protocole [93] se de´compose en plusieurs e´tapes :
– Une solution de H3PO4 2M est me´lange´e a` une solution de ZrOCl2 1M. Le solide obtenu est filtre´
et rince´ a` l’eau DI. Il est alors se´che´ dans une e´tuve a` 45-50˚ C durant une nuit.
Un premier e´chantillon, nomme´ ZrP ”gel” est pre´leve´ sur ce solide.
– Le reste du solide est verse´ dans un ballon contenant une solution H3PO4 de concentration C.
Le me´lange est chauffe´ a` reflux durant une dure´e ∆t. Un thermome`tre est place´ dans le ballon
permettant de connaˆıtre la tempe´rature d’e´bullition de la solution : Teb = 112˚ C. Apre`s eˆtre revenu
a` 50˚ C, le me´lange est filtre´ et rince´ a` l’eau DI. Le solide est mis a` l’e´tuve jusqu’a` se´chage complet
a` 50˚ C.
Les e´chantillons issus de cette cristallisation sont nomme´s ZrP-C-∆t selon la concentration C en
H3PO4 et la dure´e ∆t du reflux.
Nous choisissons ce second protocole de cristallisation, plus simple et plus sain a` mettre en oeuvre.
Clearfield et al [63, 93] ont e´tudie´ l’influence de la concentration en H3PO4 sur la cristallinite´ du ZrP
lors du chauffage a` reflux. Pour une dure´e ∆t = 48h identique, ils ont fait varie´ C de 0.5M a` 12M. Ils
en ont conclu que Le ZrP est d’autant mieux cristallise´ que la concentration H3PO4 est e´leve´e. Ils ont
obtenu un compose´ tre`s bien cristallise´ avec C = 12M et ∆t = 48h.
De´finition du γ-ZrP
Le phosphate de zirconium γ a pour formule chimique γ-Zr(PO4)(H2PO4).2H2O.
Le protocole de synthe`se [102] est distinct du protocole utilise´ pour la phase α. Il est ne´cessaire de
chauffer a` reflux un me´lange ZrOCl2 et H3PO4 tout comme le protocole pre´ce´dent, mais la solution est
ensuite place´e dans une autoclave et chauffe´e a` 190˚ C durant 120h. Le solide est ensuite rince´e a` l’eau
DI et se´che´e en dessicateur a` tempe´rature ambiante. Aux vues des conditions drastiques de tempe´rature
ne´cessaire a` la formation du ZrP sous sa forme cristallise´e γ, le ZrP que nous avons pre´pare´ ne devrait
pre´senter que sa phase cristalline α.
Le γ-ZrP est cristallise´ dans un syste`me monoclinique de groupe d’espace P21, de cellule unite´ :
a=5.3825 A˚, b=6.6337 A˚, c=12.4102 A˚ et β=98.687˚ [102].
En RMN du 31P, le γ-ZrP a e´te´ caracte´rise´ par deux pics distincts a` -9.4 et -27.4 ppm [100, 101]
(re´fe´rence : H3PO4 pur), attribue´s respectivement au P de type (HO)2-P(-OZr)2 et P(-OZr)4.
De´finition du ZrP ”gel”
Le protocole de pre´paration est pre´sente´ au paragraphe pre´ce´dent : ”de´finition et protocole de syn-
the`se du α-ZrP”.
Le compose´ ZrP ”gel” a e´te´ e´tudie´ par diffraction de rayons X [63, 93, 103, 104, 105]. Le spectre
pre´sente des pics larges, caracte´ristiques d’un gel amorphe. D’apre`s Clearfield et al [93], le pic (002) sur
le spectre du compose´ ZrP ”gel” se de´place selon que le compose´ est sec ou humidifie´, ce qui n’est pas le
cas pour le compose´ α-ZrP.
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Bogdanov et al [103] ont re´alise´ des mesures de diffusion de neutrons et diffraction par rayons X sur
le ZrP ”gel” a` diffe´rents taux d’humidite´. Ils en ont conclu que le ZrP ”gel” est un gel polyme`re forme´
de fragments branche´s de structure cristalline α-ZrP. Trobajo et al [104] ou Pan et al [105] ont mesure´
des spectres de rayons X du ZrP amorphe mais sans discuter de la structure d’un tel compose´.
D’apre`s les donne´es de Hudson et Workman [101], le ZrP ”gel” pre´sente 3 pics en RMN du phosphore
(CPMAS), situe´s a` -12.7 ppm, -20.35 ppm (pic principal) et -26 ppm (e´paulement). Soit Q la connectivite´
de l’atome de P, c’est a` dire le nombre de liaisons OZr accepte´es par l’atome de P, Hudson et Workman
ont propose´ d’associer chaque pic a` un atome de P de diffe´rentes connectivite´s, respectivement Q2, Q3
et Q4. D’apre`s Hudson et Workman, le solide ZrP ”gel” serait alors principalement constitue´ de α-ZrP
avec un me´lange minoritaire de phase γ.
Conclusion : les trois phases du ZrP
D’apre`s la litte´rature, le phosphate de zirconium existe commune´ment sous trois phases :
– Deux phases sont cristallise´es : phase α et phase γ. Le groupe d’espace est le meˆme : P21 mais les
grandeurs de la cellule unite´ sont diffe´rentes. De plus, l’environnement du phosphore permet de
distinguer facilement les deux phases : il est de connectivite´ Q3 (HO-P(-OZr)3) dans la phase α, et
Q2 et Q4 ((HO)2-P(-OZr)2 et P(-OZr)4) dans la phase γ.
– La phase ”gel” est de´finie comme une phase amorphe ou semi cristallise´e en phases α et γ selon les
publications. Le plus probable est que cette phase de´pend fortement des conditions ope´ratoires et
qu’il faut donc a` chaque fois e´tudier la structure du compose´.
3.2.4 Caracte´risation du ZrP ”gel” et du α-ZrP par mesure de rayons X et
de RMN 31P solide
Distinction entre ZrP cristal et ZrP amorphe par diffraction de rayons X
En nous basant sur les re´sultats obtenus par Clearfield et al [63, 93], nous avons pre´pare´ 4 e´chan-
tillons :
• ZrP-gel : 100 mL de solution ZrOCl2 1M me´lange´e dans 100 mL de solution H3PO4 2M. Apre`s
rinc¸age a` l’eau DI puis se´chage a` l’e´tuve 50˚ C une nuit, nous obtenons : mZrP−gel ' 40g.
• ZrP-4M-24h : 4 g de ZrP-gel dans 200 mL de solution H3PO4 4M chauffe´e a` reflux 24h. Apre`s
rinc¸age puis se´chage, nous obtenons : mZrP−4M−24h ' 0.8 g (20% de la masse initiale).
• ZrP-8M-24h et ZrP-8M-48h : 4 g de ZrP-gel dans 200 mL de solution H3PO4 8M chauffe´e a` re-
flux respectivement 24h et 48h. Nous obtenons mZrP−8M−24h ' 0.6 g (15% de la masse initiale) et
mZrP−8M−48h ' 0.5 g (12.5% de la masse initiale).
Les 4 spectres mesure´s ainsi que les pics calcule´s d’apre`s la re´fe´rence [65] sont repre´sente´s sur la figure
3.5. Le tableau 3.7 est le re´sultat de la mode´lisation des pics de diffraction par une fonction pseudo-Voigt.
Le tableau 3.6 donne les tailles caracte´ristiques des cristallites pour chaque e´chantillon.
Les deux spectres 1-ZrP-8M-48h, 2-ZrP-8M-24h sont identiques (figure 3.5). La position et l’intensite´
des pics est e´quivalente aux valeurs tabule´es. Les deux compose´s sont donc bien α-ZrP. D’apre`s l’e´quation
de Debye-Scherrer (e´quation 3.1, page 104), la taille caracte´ristique des e´chantillons est respectivement
de 499 ± 93 A˚ et 469 ± 91 A˚. Il n’est donc pas ne´cessaire de synthe´tiser le solide durant 48h dans l’acide
phosphorique, 24h est une dure´e suffisante.
Sur le spectre 3-ZrP-4M-24h (figure 3.5), les pics se sont e´largis. Les deux pics situe´s vers 29.5˚
se recouvrent, tout comme les trois pics autour de 40˚ . De plus, les rapports d’intensite´ e´voluent. Le
compose´ est donc nettement moins bien cristallise´. La taille des cristallites est environ trois fois plus
faible que dans l’e´chantillon ZrP-8M-24h. Cela de´note la forte influence de la concentration en H3PO4
sur la cristallisation du ZrP.
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Fig. 3.5 – Spectres de rayons X de 4 poudres ZrP de cristal-
linite´ distincte (1)ZrP-8M-48h, (2)ZrP-8M-24h, (3)ZrP-4M-
24h, (4)ZrP-gel et (5)pics tabule´s d’apre`s [65]. L’origine des 4
spectres a e´te´ de´cale´e afin de mieux les diffe´rencier.
ZrP gel 4M 24h
taille (A˚) 106 148
e´cart type (A˚) 39 50
ZrP 8M 24h 8M 48h
taille (A˚) 469 499
e´cart type (A˚) 91 93
Fig. 3.6 – Taille caracte´ristique (en
A˚) des cristallites pour chaque e´chan-
tillon
pic ZrP ZrP ZrP ZrP donne´es d’apre`s [65]
n˚ gel 4M-24h 8M-24h 8M-48h 2θ (en deg) h k l I
0 10.845
1 12.901 13.982 13.887 13.870 13.616 0 0 2 54.3
2 23.513 23.289 23.285 23.285 22.994 1 1 0 33.4
3 24.549 23.604 23.516 23.525 23.227 -2 0 2 19.5
4 29.410 29.362 29.334 29.323 29.070 1 1 2 100
5 29.921 29.650 29.642 29.633 29.373 -2 0 4 53.1
6 31.635 31.726 31.719 31.436 2 1 0 3.6
7 32.736 32.576 32.571 32.334 -2 1 3 7.6
8 39.871 39.736 39.772 39.763 39.471 0 2 0 26.3
39.529 1 1 4 26.3
9 40.557 40.062 40.120 40.104 39.813 -3 1 2 36.1
10 44.022 43.873 43.874 43.600 2 0 4 8.6
11 45.171 43.712 -1 1 6 15.5
12 52.073 52.175 52.163 51.884 2 2 2 13.2
13 52.895 52.763 52.757 52.239 1 1 6 4.1
52.488 -2 0 8 8.1
14 61.314 60.447 60.484 60.476 60.255 2 2 4 14.4
15 62.941 61.145 61.184 61.180 60.442 0 1 8 9.2
Fig. 3.7 – Positions des pics (en deg) pour ZrP-gel, ZrP-4M-24h, ZrP-8M-24h et ZrP-8M-48h et com-
paraison aux valeurs issues de la re´fe´rence [65]
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Le spectre 4-ZrP-gel pre´sente a` la fois des pics cristallins et des bosses amorphes. Les positions des
pics sont identiques aux positions de´termine´es pour le cristal α-ZrP. Cependant le pic (002) vers 13.6˚ ,
caracte´ristique de la structure en couche du cristal, semble cache´ par une bosse amorphe autour de 10.8˚ .
Selon Bogdanov et al [103], cette bosse est en fait une e´volution de la position du pic (002). Ce pic se
de´calerait vers les petits angles avec l’hydratation a` cause de l’absorption de mole´cules d’eau entre les
plans de Zr (figure 3.4) qui aurait pour effet d’augmenter la distance entre ces plans.
Afin de ve´rifier cette hypothe`se nous se´chons la poudre ZrP a` 60˚ C dans une enceinte sous vide
pendant une nuit. Le spectre obtenu est repre´sente´ figure 3.8, avec un zoom sur le domaine [5˚ -18˚ ]. La
bosse se de´cale de 10.8˚ a` 11.8˚ (environ 9.5 a` 8.7 A˚). Ce de´calage va dans le sens de l’explication donne´e
par Bogdanov et al.
Fig. 3.8 – Spectres de rayons X de la poudre ZrP-gel a` (1) RH ambiant et (2) apre`s se´chage une nuit a`
60˚ C sous vide ; zoom sur le domaine [5˚ -18˚ ]
Nous constatons que les positions des autres pics ne varient pas. Or un calcul simple montre qu’une
variation de d002 d’environ -1 A˚ entraˆıne une variation e´gale de la valeur c de la maille cristalline et donc
par exemple un de´calage des pics (110) et (-202) respectivement de -0.6˚ et -1.2˚ . Ce de´calage n’est pas
observe´ expe´rimentalement (figure 3.8). Nous en concluons que l’hypothe`se propose´e par Bogdanov et
al est errone´e. La bosse a` 10˚ n’est pas un de´calage du pic (002) mais bien une bosse amorphe, dont la
position varie avec l’hydratation. Si une partie de l’e´chantillon ZrP-gel est cristallise´e α, comme semble
le prouver les pics vers 23.5˚ , 29.5˚ et 40.0˚ , le pic a` 13.6˚ est probablement cache´ sous la bosse amorphe.
Afin de ve´rifier cette hypothe`se, nous mesurons un spectre de diffraction a` ω=0.7˚ fixe´ de l’e´chantillon
ZrP-gel (a` RH ambiant) afin d’obtenir un meilleur rapport signal sur bruit aux petits angles.
La bosse amorphe a` 10˚ et le pic cristallin a` 13.6˚ sont
tre`s bien diffe´rencie´s (figure 3.9). Nous pouvons en
conclure une structure approche´e pour l’e´chantillon
ZrP-gel, compose´ d’une phase α-ZrP et d’une phase
amorphe. Nous avons de´termine´ une taille de cris-
tallites de l’ordre de 100 A˚. Cependant nous n’avons
pas quantifie´ la part d’amorphe sous chaque pic. Nous
prenons donc cette valeur comme une simple indica-
tion.
Fig. 3.9 – Spectres de rayons X a` ω=0.7˚ fixe´ de la
poudre (1) ZrP-gel et (2) ZrP-8M-48h
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Conclusion : caracte´risation du ZrP par diffraction de rayons X
Le α-ZrP fabrique´ dans une solution de H3PO4 8M durant 48h permet d’obtenir un compose´ tre`s
bien cristallise´. Cela nous a permis d’obtenir un spectre de re´fe´rence pour le ZrP cristallise´ sous sa
forme α, qui nous sera tre`s utile par la suite pour caracte´riser le compose´ obtenu dans la membrane
Nafion.
Le ZrP ”gel” est semi cristallin, avec des bosses amorphes bien visibles sur le spectre. Ce compose´
ZrP conserve-t-il la meˆme structure chimique que le α-ZrP ? Pour re´pondre a` cette question, nous
observons par RMN du 31P l’environnement du phosphore dans deux e´chantillons du ZrP, le mieux
cristallise´ : ZrP-8M-48h et le moins cristallise´ : ZrP-gel.
5 environnements autour du P pour le ZrP ”gel” contre un unique pour le α-ZrP
L’objectif est de voir si l’environnement du P est diffe´rent dans l’e´chantillon ZrP ”gel” et l’e´chantillon
ZrP cristallise´ sous forme α.
Les 4 spectres CPMAS et SPMAS des e´chantillons ZrP-8M-48h et ZrP-gel sont repre´sente´s sur les
figures 3.10 et 3.11.
Fig. 3.10 – Spectres RMN du 31P de ZrP-8M-48h
(1)CPMAS et (2)SPMAS
Fig. 3.11 – Spectres RMN du 31P de ZrP-gel
(1)CPMAS et (2)SPMAS
Les spectres RMN SPMAS et CPMAS de l’e´chantillon ZrP-8M-48h sont d’interpre´tation aise´e. Les
rayons X ont mis en e´vidence la structure α-ZrP de cet e´chantillon. Le P admet alors un unique environ-
nement, confirme´ par les mesures RMN. Cet environnement est constitue´ de trois liaisons O-Zr et une
liaison O-H : HO-P(-OZr)3. Pour le ZrP-8M-48h, il n’existe qu’un seul type de P dans cet e´chantillon,
de connectivite´ e´gale a` 3, note´e Q3.
Les 5 pics visibles sur le spectre SPMAS de l’e´chantillon ZrP-gel sont cohe´rents avec l’hypothe`se
que le de´placement chimique est fonction de la connectivite´ du phosphore avec une ou plusieurs liaisons
O-Zr (Hudson et Workman [101]).
Par hypothe`se, le phosphore est majoritairement Q3 (entoure´ d’une structure chimique HO-P(-
OZr)3). Le pic le plus intense, a` -23.11 ppm, repre´sente donc ce type de P.
Trac¸ons alors la position des de´placements chimiques en fonction de la connectivite´ (figure 3.12). Le
re´sultat est une droite de coefficient directeur -7.1 ppm−1, en accord avec le re´sultat obtenu a` partir
des donne´es de Hudson et Workman [101] et Liu et al [106] : -6.9 ppm−1. Le de´calage en de´placement
chimique, constant : 2.7 ppm, vient probablement du fait que le ze´ro de de´placement chimique a e´te´
re´alise´ avec une re´fe´rence acide phosphorique H3PO4 par Hudson et Liu tandis que nous utilisons comme
re´fe´rence le phosphate d’ammonium.
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Fig. 3.12 – De´placement chimique en fonc-
tion de la connectivite´ suppose´e du P
avec O-Zr (1-valeurs expe´rimentales) et (2-
valeurs d’apre`s [101] et [106])
Pour de´crire le spectre CPMAS de l’e´chantillon ZrP-gel, il faut avoir a` l’esprit que cette technique
caracte´rise les P rigides et entoure´s d’atomes d’hydroge`ne 1H.
– Si le P est uniquement entoure´ de liaison OH (Q0), tous les mouvements de rotation sont autorise´s.
Dans ce cas, le couplage dipolaire phosphores-hydroge`nes ne peut avoir lieu.
– Si le P est relie´ a` la matrice Zr par une unique liaison (Q1), il est probablement en rotation rapide
autour de cette liaison ce qui a` le meˆme effet que pre´ce´demment.
– Enfin si le P n’est relie´ qu’a` des groupes O-Zr (Q4), il ne peut y avoir de couplage dipolaire puisqu’il
n’est pas en interaction avec des atomes d’hydroge`ne.
Seuls les phosphores posse´dant 2 ou 3 liaisons avec O-Zr (Q2 ou Q3) seraient alors visibles sur le
spectre CPMAS, ce qui est effectivement le cas.
Conclusion : caracte´risation du ZrP par RMN du 31P
Le pic a` -20 ppm est pre´sent sur les spectres SPMAS et CPMAS de l’e´chantillon ZrP-gel. D’apre`s les
analyses pre´ce´dentes, le pic a` -20 ppm est le pic caracte´ristique d’un P Q3 dans le cristal α-ZrP tandis
que le pic a` -23 ppm repre´sente un P Q3 dans l’e´chantillon ZrP-gel. Nous proposons l’hypothe`se que
des P de connectivite´ identique mais agence´s dans une structure diffe´rente (ZrP amorphe ou cristal
α-ZrP) ne vont pas sortir au meˆme de´placement chimique.
A partir de cette hypothe`se nous en de´duisons une conclusion identique aux re´sultats de rayons X, a`
savoir que l’e´chantillon ZrP-gel est semi cristallin. Le ZrP ”gel” est constitue´e d’une partie cristallise´e
sous forme α-ZrP (-20 ppm) et d’une partie amorphe mais toujours de connectivite´ Q3 (-23.1 ppm).
Une dernie`re partie, minoritaire et probablement amorphe, est compose´e de P de connectivite´s Q0
(-0.7 ppm), Q1 (-7.9 ppm), Q2 (-15.3 ppm) et Q4 (-28.8 ppm).
Les donne´es rayons X et RMN nous ont permis de caracte´riser la structure du ZrP cristallisai α et du
ZrP ”gel”. Nous allons maintenant faire de meˆme pour le compose´ ZrP incorpore´ dans la membrane
Nafion.
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3.2.5 Cre´ation de la membrane hybride Nafion-ZrP a` partir du protocole
de Grot et Rajendran
L’objectif de cette section est de caracte´riser la structure du ZrP inse´re´ dans la membrane Nafion a`
l’aide du protocole ”habituel” de Grot et Rajendran [64, 60, 59, 92, 95, 96].
Nous plongeons une membrane commerciale Nafion 115 (lave´e a` l’acide HCl) dans un bain ZrOCl2
1M a` 80˚ C durant 4h. Nous sortons et rinc¸ons la membrane a` l’eau DI a` tempe´rature ambiante. Nous
la plongeons ensuite dans un bain H3PO4 1M a` 80˚ C durant 2h puis la rinc¸ons a` nouveau.
Sur une vingtaine d’e´chantillons Nafion 112 et Nafion 115, de masse initiale respectivement e´gale a`
60 mg et 90 mg, nous obtenons une prise en masse d’environ 24% avec une bonne reproductibilite´.
Caracte´risation d’un compose´ ZrP ”gel” dans la membrane hybride par diffraction de
rayons X
La figure ci-contre repre´sente les
spectres de la membrane commerciale
Nafion 115 sans ZrP, de la membrane
N115-ZrP et de la poudre ZrP-gel.
Nous pouvons distinguer sur le spectre
N115-ZrP les pics dus a` la membrane
Nafion et ceux dus au compose´ ZrP in-
se´re´ a` l’inte´rieur de la membrane.
Il n’est pas du tout e´vident que le ZrP
incorpore´ dans la membrane soit sous
forme cristallise´ α. Le ZrP est plus
probablement sous la forme de´termine´e
pre´ce´demment pour la poudre ZrP ”gel”
(section 3.2.4) que sous la forme α de la
poudre ZrP-8M-48h.
Afin de ve´rifier cette hypothe`se, nous
mode´lisons comme pre´ce´demment les
pics dus au ZrP : tableau 3.14. Seuls
4 pics sont bien de´finis et peuvent eˆtre
effectivement mode´lise´s. Les autres pics
sont trop proches les uns des autres et
se superposent.
Fig. 3.13 – Spectres RX de la membrane Nafion 115 sans
ZrP (1-N115-ref) et de la poudre ZrP-gel (2-ZrP-gel) et de
la membrane hybride N115-ZrP (3-N115-ZrP)
pic ZrP donne´es d’apre`s [65]
n˚ dans N115 2θ (en deg) h k l I
4 28.826 29.070 1 1 2 100
5 31.415 29.373 -2 0 4 53.1
8 39.727 39.471 0 2 0 26.3
39.529 1 1 4 26.3
9 40.213 39.813 -3 1 2 36.1
Fig. 3.14 – Position des pics (en deg)
pour le ZrP inse´re´ dans la membrane
Nafion 115 et comparaison aux valeurs
issues de la re´fe´rence [65]
Comme dans le cas du ZrP sous forme ”gel”, les positions des 4 pics mode´lise´s sont proches des
valeurs tabule´es pour le α-ZrP (tableau 3.14). Sur le spectre de la membrane hybride N115-ZrP (spectre
(3) figure 3.13), nous distinguons la bande amorphe vers 10˚ et une absence du pic (002) situe´ vers
13.6˚ , caracte´ristique de l’inter couche α-ZrP. Ces re´sultats vont dans le sens d’un ZrP incorpore´ majo-
ritairement en phase amorphe dans la membrane. Nous calculons une valeur approche´e de la taille des
cristallites : 62 ± 23 A˚, qui est l’ordre de grandeur trouve´ pour l’e´chantillon ZrP-gel.
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Pour e´toffer cette e´tude, nous mesurons les spectres de RMN du 31P de la membrane Nafion-ZrP.
Nous menons cette e´tude dans un souci de comparaison avec les spectres RMN obtenus a` partir des
e´chantillons de ZrP ex situ.
Mise en e´vidence de plusieurs environnements autour du P par RMN du solide
Le spectre SPMAS de la membrane hybride N115-ZrP est repre´sente´ sur la figure 3.15 et compare´
au spectre SPMAS de l’e´chantillon ZrP-gel.
Le spectre de la membrane hybride pre´sente trois pics attribue´s a` trois types de P, de connectivite´
2, 3 et 4. Le P pre´sent dans le ZrP incorpore´ in situ semble avoir un environnement e´quivalent au P de
la poudre ZrP ”gel”, ce qui renforce l’hypothe`se selon laquelle le ZrP in situ aurait la meˆme structure
que la poudre ZrP ”gel”. Notons que les deux premiers pics n’apparaissent pas. La quantite´ de P de type
P(OH)4 et ZrO-P(OH)3 est donc tre`s faible en comparaison des P de connectivite´ supe´rieure.
Fig. 3.15 – Spectres RMN SPMAS de la mem-
brane hybride N115-ZrP (1-N115-ZrP), de la
poudre ZrP ”gel” (2-ZrP-gel)
Fig. 3.16 – Spectres RMN CPMAS de la mem-
brane hybride N115-ZrP a` humidite´ ambiante(1-
humidite´ ambiante), se´che´e une nuit a` 60˚ C sous
vide (2-se´che´e)
Le spectre CPMAS de la membrane N115-ZrP (figure 3.16) n’est en revanche plus en accord avec
celui du ZrP ”gel” (figure 3.11).
– Le pic a` -20 ppm, observable sur le spectre CPMAS de la poudre ZrP ”gel” n’est pas observe´ sur le
spectre CPMAS de la membrane hybride. Nous avions attribue´ ce pic a` un P Q3 dans un domaine
cristallise´ α. Son absence signifie alors que le ZrP dans la membrane est moins bien cristallise´e que
le ZrP sous forme ”gel”, ce qui est totalement en accord avec les re´sultats de rayons X.
– Le pic a` -27.6 ppm, attribue´ a` un P Q4 est pre´sent sur le spectre de la membrane hybride tandis
qu’il est e´teint sur le spectre ZrP-gel.
Le ZrP ”gel” avait e´te´ conditionne´ en se´chant la poudre une nuit a` 60˚ C sous vide, ce qui n’a pas
e´te´ fait sur la membrane. Or, a` RH ambiant, la membrane contient de l’eau, il existe donc toujours
des interactions dipolaires entre les atomes de P et les atomes d’H proches. Cette hypothe`se est
valide´e par le spectre CPMAS de la membrane se´che´e (une nuit a` 60˚ C sous vide), ajoute´ sur la
figure 3.16. L’eau e´tant pratiquement absente dans la membrane, le phosphore Q4 ne peux plus
interagir avec les atomes d’hydroge`ne et il devient invisible sur le spectre CPMAS.
Conclusion : Un compose´ ZrP loin d’eˆtre cristallise´ α
D’apre`s les re´sultats RX et RMN, le compose´ ZrP pre´cipite´ dans la membrane Nafion par le protocole
propose´ dans la litte´rature est un compose´ majoritairement amorphe. Il posse`de quelques domaines
semi cristallins, cristallise´s probablement sous forme α, les cristallites mesurant environ 60 A˚. Dans
les domaines amorphes, les atomes de P posse`dent trois environnements distincts : (ZrO)2P(OH)2,
(ZrO)3P-OH et (ZrO)4P.
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3.2.6 Protocole de cristallisation in situ
L’e´tude pre´ce´dente nous a fait prendre conscience que le compose´ ZrP obtenu par le protocole de
Grot et Rajendran est tre`s mal cristallise´ dans la membrane. Nous avons e´te´ intrigue´ par ce re´sultat et
avons cherche´ a` obtenir un compose´ bien cristallise´.
Adaptation du protocole de Clearfield
Le protocole propose´ par Clearfield et al [93] pour cristalliser la poudre α-ZrP ex situ (section 3.2.3),
est adapte´ afin de cristalliser du ZrP sous forme α dans une membrane hybride Nafion-ZrP. Nous par-
tons de la membrane hybride N115-ZrP pre´ce´demment synthe´tise´e et la plongeons 24h dans une solution
H3PO4 8M chauffe´e a` reflux.
L’e´chantillon est laisse´ 24h a` 112˚ C (tempe´rature d’e´bullition de la solution H3PO4 8M). Cette tem-
pe´rature est proche de la Tg du Nafion (110˚ C d’apre`s Yang et al [59]). Il est donc naturel de s’interroger
sur les conse´quences de ce traitement sur la structure de la membrane obtenue.
De plus, le ZrP est manifestement soluble dans H3PO4 chauffe´ a` reflux au dela` de 5M [107]. A une
concentration de 8M, le ZrP incorpore´ dans la membrane risque de dissoudre.
Nous re´alisons le spectre de diffraction X de la
membrane obtenue. Ce spectre est repre´sente´
sur la figure ci-contre, compare´ au spectre de la
membrane N115 de de´part, avant incorporation
du ZrP.
Les deux spectres sont identiques. A l’e´chelle na-
nome´trique, la structure n’est donc pas affecte´e
par le traitement. En revanche, Le ZrP contenu
au de´part dans la membrane s’est totalement dis-
sout en solution.
Fig. 3.17 – Spectres RX de la membrane Nafion
115 sans ZrP (1-N115-ref) et de la membrane hy-
bride N115-ZrP traite´ pour obtenir du ZrP cris-
tallise´ (2-N115-ZrP traite´ ”cristal”)
Pour cristalliser le ZrP ex situ, nous avons me´lange´ 4 g de ZrP ”gel” dans 200 mL de solution H3PO4
8M (section 3.2.4). Nous avons re´cupe´re´ environ 0.6 g de α-ZrP, le reste de la poudre ayant e´te´ dissoute.
A partir d’une certaine quantite´ de poudre ZrP ”gel”, le compose´ cesse de se dissoudre. Nous avons
de´cide´ d’ajouter a` la solution H3PO4 8M (100 mL) de la poudre ZrP ”gel” en exce`s (2 g) afin d’e´viter la
dissolution du ZrP contenue dans la membrane.
Le protocole complet est donc le suivant :
– La membrane N115 est lave´e a` l’acide, puis le ZrP pre´cipite in situ en plongeant la membrane 4h
dans une solution ZrOCl2 1M a` 80˚ C puis 2h dans une solution H3PO4 1M a` 80˚ C.
– La membrane N115-ZrP est ensuite place´e dans un ballon contenant une solution H3PO4 8M et de
la poudre ZrP ”gel” en exce`s La solution est chauffe´e a` reflux durant 24h. La figure 3.18 repre´sente
le sche´ma du montage utilise´ pour cristalliser le ZrP dans la membrane. La membrane est ensuite
rince´e par 2 bains d’eau DI 1h a` tempe´rature ambiante, cela afin d’e´liminer toute trace de poudre
ZrP qui aurait pu se de´poser a` la surface de la membrane.
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Fig. 3.18 – Montage mis en
place pour cristalliser le ZrP
dans une membrane Nafion
hybride
La membrane hybride issue de ce protocole est nomme´e N115-ZrP-cristal. La prise en masse de ZrP
d’une telle membrane hybride a diminue´ d’environ 10% par rapport a` la meˆme membrane N115-ZrP
avant traitement a` l’acide phosphorique bouillant.
La prise en masse totale de ZrP entre la membrane N115 sans ZrP et la membrane N115-ZrP-cristal
vaut donc pm = 14%.
Une cristallisation in situ re´ussie
Le spectre rayons X est re´alise´ sur le meˆme intervalle et avec les meˆmes parame`tres que les spectres
pre´ce´dents. Il est repre´sente´ sur la figure 3.19, et compare´ au spectre de la poudre ZrP-8M-48h. La
position des pics est celle attendue pour le α-ZrP, comme nous pouvons le voir d’apre`s le tableau 3.20.
La taille moyenne des cristallites de ZrP a` l’inte´rieur de la membrane vaut 430 ± 140 A˚. Cette taille
est tout a` fait en accord avec les valeurs trouve´es pour le ZrP cristallise´ ex situ apre`s 48h a` reflux dans
H3PO4 8M (∼ 500 A˚).
Fig. 3.19 – Spectres RX de la membrane
hybride N115-ZrP cristal (1-N115-ZrPc) et
de la poudre ZrP-8M-48h (2-ZrP-8M-48h)
pic ZrP cristal donne´es d’apre`s [65]
n˚ dans N115 2θ (en deg) h k l I
1 13.706 13.616 0 0 2 54.3
2 23.140 22.994 1 1 0 33.4
3 23.377 23.227 -2 0 2 19.5
4 29.178 29.070 1 1 2 100
5 29.497 29.373 -2 0 4 53.1
6 31.570 31.436 2 1 0 3.6
7 32.437 32.334 -2 1 3 7.6
8 39.627 39.471 0 2 0 26.3
39.529 1 1 4 26.3
9 39.981 39.813 -3 1 2 36.1
10 43.737 43.600 2 0 4 8.6
43.737 43.712 -1 1 6 15.5
11 52.022 51.884 2 2 2 13.2
12 52.631 52.239 1 1 6 4.1
52.488 -2 0 8 8.1
Fig. 3.20 – Positions des pics (en deg) pour ZrP cris-
tallise´ dans la membrane Nafion 115 et comparaison aux
valeurs issues de la re´fe´rence [65]
115
E´tude de l’hydratation de la membrane hybride Nafion-ZrP, comparaison a` la membrane Nafion 3.2
Nous avons e´galement compare´ le spectre RMN du 31P d’une telle membrane avec celui obtenu pour
l’e´chantillon α-ZrP de re´fe´rence (ZrP-8M-48h).
Fig. 3.21 – Spectres RMN de la membrane hybride N115-ZrP
cristal (1-CPMAS) et (2-SPMAS)
Les spectres CPMAS et SPMAS de la
membrane N115-ZrP-cristal sont repre´-
sente´s sur la figure 3.21. Ils sont tout
a` fait en accord avec les spectres de la
poudre ZrP-8M-48h. L’unique pic pre´-
sent est a` la meˆme position que le pic
obtenu pour le ZrP cristallise´ ex situ, a`
-19.75 ppm. Le P admet donc un unique
environnement, qui caracte´rise le ZrP
cristallise´ sous forme α.
Conclusion : ZrP cristallise´ sous forme α dans la membrane N115
Les re´sultats obtenus par RX et RMN prouvent que nous avons cristallise´ du ZrP au sein de la
membrane Nafion. Les cristallites de α-ZrP sont de 430 ± 140 A˚, ce qui est tout a` fait exceptionnel
connaissant la distance entre les rubans dans la structure du Nafion, de l’ordre de 50 A˚ pour une
membrane hydrate´e a` tempe´rature ambiante [91]. Le fait d’avoir chauffe´ la solution a` reflux (112˚ C)
durant 24h a entraˆıne´ un fort gonflement de la membrane. Les particules ZrP se sont alors proba-
blement cre´e´es dans certains domaines e´largis entre rubans. Cette hypothe`se permet d’interpre´ter les
tailles de cristallites observe´es.
3.2.7 Incorporation de ZrP dans une membrane reconstitue´e
Notre objectif est de cre´er une membrane hybride Nafion-ZrP a` partir d’une membrane reconstitue´e,
cela afin d’e´tudier l’hydratation d’une telle membrane par spectrome´trie infrarouge. L’e´tude sur les
membranes commerciales nous a e´te´ ne´cessaire pour appre´hender le proble`me de la cristallisation du
compose´ ZrP. Nous avons vu que cette cristallisation ne va pas de soi avec le protocole de Grot et
Rajendran. Voyons si il en est de meˆme pour une membrane reconstitue´e.
Membrane reconstitue´e et ZrP ”gel”
Nous incorporons le compose´ ZrP dans une membrane reconstitue´e avec le protocole de Grot et
Rajendran de´ja` de´fini pour une membrane Nafion commerciale. La prise en masse est sensiblement plus
faible qu’avec une membrane commerciale. Sur une dizaine d’e´chantillons (masse ∼ 4 mg, e´paisseur ∼ 4
µm), nous obtenons une moyenne de 12% de prise en masse, soit environ 50 mg de ZrP dans la membrane.
Les re´sultats de RX (figure 3.22) et de RMN (figure 3.23) sont totalement en accord avec ceux obtenus
pour une membrane commerciale. Nous retrouvons sur le spectre RX les pics larges obtenus dans le cas
de la membrane Nafion-ZrP commerciale, ainsi que l’absence du pic (002). Le compose´ ZrP est donc
majoritairement amorphe mais posse`de une petite partie cristallise´e, avec une taille de cristallites de
l’ordre de 50 A˚.
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D’apre`s le spectre RMN, le compose´ ZrP est effectivement amorphe. Il n’apparaˆıt aucun pic a` -20
ppm que nous avions attribue´ aux atomes de P de connectivite´ Q3 situe´ dans un domaine cristallin. Nous
retrouvons en revanche les pics vers -15, -23 et -29 ppm respectivement associe´s au P de connectivite´
Q2, Q3 et Q4 dans un domaine amorphe.
Notons que, puisque les re´sultats sont e´quivalents a` ceux de´termine´s pour une membrane commer-
ciale, nous pourrons ge´ne´raliser les re´sultats de l’e´tude de l’hydratation de la membrane reconstitue´e
hybride par spectrome´trie IR a` l’hydratation des membranes hybrides commerciales.
Fig. 3.22 – Spectre RX de la membrane reconsti-
tue´e hybride (1) compare´ au spectre de la mem-
brane reconstitue´e (2)
Fig. 3.23 – Spectres RMN de la membrane recons-
titue´e hybride (1-CPMAS) et (2-SPMAS)
Membrane reconstitue´e et ZrP cristal
L’incorporation de ZrP cristal se re´alise avec le meˆme protocole que celui mis en place dans les
membranes commerciales.
Le spectre RX obtenu (figure 3.24) indique la pre´-
sence d’un compose´ cristallise´ au sein de la mem-
brane. Cependant seuls trois pics sont observables.
Nous ne pouvons donc pas conclure sur la forme
prise par le ZrP. Il est ne´anmoins clair que la quan-
tite´ de ZrP cristallise´e est nettement plus faible
que pour une membrane commerciale. Une grande
partie du ZrP pre´sent dans la membrane hybride
semble s’est dissout dans la solution d’acide phos-
phorique bouillant.
Fig. 3.24 – Spectre RX de la membrane reconsti-
tue´e hybride cristal (1) compare´ au spectre de la
poudre ZrP-8M-48h (2)
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Conclusion : incorporation du ZrP dans la membrane reconstitue´e
Nous avons re´ussi a` incorporer environ 12% de ZrP dans la membrane reconstitue´e. Les re´sultats
de RX et RMN sont en accord avec ceux obtenus pour une membrane Nafion commerciale. Nous
obtenons un compose´ ZrP de la forme ZrP ”gel” dans la membrane reconstitue´e. Le compose´ ZrP est
mal cristallise´ α, il posse`de aussi des phases amorphes avec des P de types diffe´rents. Nous avons
e´galement fait entie`rement cristalliser le ZrP dans la membrane reconstitue´e mais avec des quantite´s
extreˆmement faibles en ZrP.
3.2.8 Proprie´te´s de sorption des diffe´rentes membranes
Nous avons re´alise´ les courbes de sorption des membranes Nafion 112 et Nafion 115 sans ZrP, puis
Nafion 112-ZrP et Nafion 115-ZrP et Nafion 115-ZrPc a` 25˚ C pour un taux d’hydratation variant de 0%
a` 98%.
Nous avons e´galement mene´ cette e´tude sur la membrane Nafion reconstitue´e puisque nous travaillons
avec cette membrane en spectrome´trie infrarouge pour e´viter les phe´nome`nes de saturation. Les re´sultats
sont reporte´s sur les courbes 3.25 et 3.26.
Fig. 3.25 – Courbes de sorption des mem-
branes hybrides Nafion-ZrP : N112-ZrP et
N115-ZrP (symboles pleins et traits pleins)
compare´es aux membranes commerciales :
Nafion 112 et Nafion 115 (symboles vides et
traits pointille´s). La courbe de sorption de la
membrane Nafion 115 traite´e pour incorpo-
rer le compose´ ZrP entie`rement cristallise´ α
est repre´sente´e par les symboles croix.
Fig. 3.26 – Courbes de sorption de la mem-
brane hybride reconstitue´e (symboles pleins et
trait plein) et de la membrane reconstitue´e
sans ZrP (symboles vides et trait pointille´)
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• Dans le cas des membranes commerciales, nous retrouvons le re´sultat de Yang et al [59] : La prise
en eau est plus importante dans le cas de la membrane hybride Nafion-ZrP. En revanche, la membrane
hybride N115-ZrP cristal pre´sente la meˆme courbe de sorption que la membrane commerciale de de´part.
Il semble donc inutile de chercher a` cristalliser du mieux possible le compose´ ZrP.
• Aux barres d’erreur pre`s, les courbes de sorption de la membrane reconstitue´e sans ZrP et de la
membrane reconstitue´e hybride sont identiques tout le long de l’hydratation. Seul le dernier point, a`
98% d’hydratation, est distinct dans les deux cas. Cependant nous avons re´alise´ d’autres mesures pour
lesquelles le lambda le plus grand n’est pas toujours celui mesure´ pour la membrane reconstitue´e hybride.
Autour de 100% d’hydratation, la prise en eau varie fortement donc il suffit d’une petite erreur sur le
RH pour avoir une forte variation du λ. Il est donc probable que ce point soit e´galement tre`s proche
pour les membranes avec et sans ZrP.
Il ne semble donc pas exister de distinction entre la capacite´ de sorption d’une membrane reconsti-
tue´e et reconstitue´e hybride. Nous avons vu que les membranes reconstitue´es sont excessivement le´ge`res,
de l’ordre de 4 mg, et que la prise en masse de ZrP diminue de moitie´ par rapport aux membranes
commerciales et vaut environ 0.5 mg. Ainsi la masse d’eau supple´mentaire lors de l’hydratation d’une
membrane reconstitue´e hybride est e´value´e a` environ 5 µg sur une prise en eau totale de 600 µg, ce qui
est probablement trop faible pour eˆtre de´tecte´ par la balance de sorption.
Ce constat nous empeˆche de conclure sur l’augmentation de la capacite´ de sorption graˆce a` l’incor-
poration de ZrP dans le cas d’une membrane hybride.
3.2.9 Conclusion : Structure et capacite´ de sorption des membranes re-
constitue´es hybrides Nafion-ZrP
Nous avons caracte´rise´ le ZrP dans la membrane reconstitue´e Nafion-ZrP graˆce a` deux techniques
comple´mentaires : la diffraction de rayons X et la RMN du solide. Ces re´sultats nous permettent
de de´crire la structure du ZrP a` l’e´chelle mole´culaire. Ce mode`le nous sera particulie`rement utile en
spectrome´trie infrarouge afin de savoir avec quels groupes constitutifs du ZrP peut interagir l’eau
d’hydratation.
Le compose´ ZrP incorpore´ dans une membrane reconstitue´e par le protocole de Grot et Rajendran
[64] n’est pas entie`rement cristallise´ α. Le pic (002), caracte´ristique de l’inter couche du α-ZrP,
est absent du diffractogramme, ce qui indique un compose´ mal cristallise´. Le cristallites sont de
l’ordre de 50 A˚. De larges domaines du compose´ ZrP sont en phase amorphe avec des atomes de
phosphore dont l’environnement majoritaire est HO-P(-OZr)3 et qui posse`de aussi des environnements
(HO)2-P(-OZr)2 et P(-OZr)4.
Nous n’avons pas de´termine´ d’ame´lioration pour la capacite´ de sorption macroscopique de la membrane
reconstitue´e hybride par rapport a` la membrane sans ZrP.
La pre´sence de ZrP dans la membrane reconstitue´e hybride est ave´re´e. Nous allons pouvoir e´tudier
par spectrome´trie infrarouge l’effet de la pre´sence de ce compose´ lors de l’hydratation.
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3.3 E´tude par spectrome´trie IR des interactions mole´culaires
eau-polyme`re dans la membrane hybride Nafion-ZrP
Nous avons caracte´rise´ la pre´sence de ZrP au sein d’une membrane reconstitue´e hybride. Nous vou-
lons maintenant comparer les me´canismes d’hydratation qui ont lieu au sein de cette membrane par
rapport aux me´canismes de´termine´s dans le cas de l’hydratation de la membrane Nafion.
Nous utilisons le meˆme protocole d’analyse que dans le cas pre´ce´dent :
– Nous commenc¸ons par attribuer les bandes d’absorption du spectre. Les attributions de bandes
pour le Nafion sont tre`s bien de´termine´es. Il faut ne´anmoins de´terminer les bandes dues a` l’hydra-
tation du phosphate de zirconium. La membrane utilise´e est une membrane contenant le compose´
ZrP majoritairement amorphe, avec de petits domaines cristallise´s α. Nous avons effectue´ une
recherche de litte´rature sur les bandes associe´es a` ces deux formes et avons re´alise´ les spectres de
ces deux compose´s.
– La deuxie`me e´tape porte sur la de´termination des spectres inter seuils. Nous de´finissons les seuils
d’hydratation a` partir desquels apparaissent ou disparaissent certaines bandes d’absorption.
– La troisie`me e´tape est la mise en forme des spectres de base et la description des me´canismes
d’hydratation.
Seuls Lee et al [92] ont re´alise´ un spectre infrarouge d’une membrane hybride Nafion 112-ZrP. Cepen-
dant ils n’ont fait aucune e´tude en hydratation. Nous avons donc tre`s peu d’informations sur l’influence
du ZrP sur le spectre infrarouge.
Nous ne savons pas comment l’eau va se comporter vis a` vis du compose´ ZrP. Elle peut avoir plus
ou moins d’affinite´s avec le compose´ et il peut se produire des compe´titions avec les groupes sulfonates
du Nafion. Nous nous interrogeons e´galement sur les interactions mole´culaires entre le Nafion et le ZrP.
L’e´tude infrarouge que nous avons mene´e a pour objectif de re´pondre a` ces questions.
3.3.1 Attribution des bandes d’absorption
Bandes d’absorption du Nafion
Nous avons pre´ce´demment de´termine´ toutes les bandes d’absorption associe´es au Nafion, ainsi que le
de´calage de certaines bandes avec l’hydratation. Les re´sultats sont note´s dans le tableau 2.45, page 76.
Bandes d’absorption du ZrP
Nous avons re´alise´ les spectres IR des e´chantillons ZrP-gel et ZrP-8M-48h caracte´rise´s pre´ce´demment.
Le ZrP-gel est majoritairement amorphe tandis que le ZrP-8M-48h est cristallise´ en phase α.
Les e´chantillons sont pre´pare´s en me´langeant 50 mg de poudre de KBr et 2mg de poudre de ZrP.
Le me´lange est se´che´ une nuit a` 50˚ C sous vide puis presse´ 1h a` 3 bars afin d’en faire une pastille que
nous passons au spectrome`tre infrarouge. Le KBr est transparent au rayonnement IR sur ce domaine de
nombre d’ondes. Les spectres infrarouges sont repre´sente´s sur la figure 3.27.
Plusieurs auteurs ont mesure´ le spectre infrarouge du ZrP en phase α [108, 109, 110], un seul l’a
e´tudie´ en phase amorphe [105]. La plupart des bandes sont ainsi de´ja` attribue´es dans la litte´rature.
• Sur le spectre (a)-α-ZrP nous observons une bande large autour de 1090 cm−1, qui est forte-
ment sature´e. Dans la litte´rature, les auteurs ont repe´re´ des bandes a` 1090, 1120 et 1260 cm−1 et les
ont attribue´es respectivement a` la vibration d’e´longation syme´trique P-O du groupe PO−4 , la vibration
d’e´longation antisyme´trique (de´ge´ne´re´e) P-O du groupe PO−4 et la vibration de de´formation P-O-H.
Cette vibration de de´formation est situe´e a` 1395 cm−1 d’apre`s Slade et al et Rajeh et al [109, 110].
Les bandes situe´es vers 535, 600 et 655 cm−1 ne sont pas clairement attribue´es. Rajeh et al ont
associe´ une bande a` 510 cm−1 a` la vibration de de´formation O-P-O. Pan et al [105] ont attribue´ la
bande a` 600 cm−1 a` la vibration d’e´longation Zr-O.
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Les bandes a` 2110 et 2300 cm−1 n’ont pas e´te´ discute´es dans la litte´rature. Elles pourraient eˆtre
dues a` la pre´sence de l’ion H3O+. Le ZrP est en effet hygroscopique. Nous observons d’ailleurs sur les
spectres IR (a) et (b) la bande large d’e´longation de l’eau autour de 3150 cm−1. L’eau vient re´agir avec
les groupes hydrophiles PO4H pour donner PO−4 et H3O
+. Les vibrations d’e´longation des ions H3O+
sont situe´es vers 2200 cm−1, ce qui est en accord avec les valeurs 2110 et 2300 cm−1.
Les dernie`res bandes sont toutes attribue´es a` H2O. La bande de de´formation est situe´e a` 1620 cm−1.
Nous observons une bande large d’e´longation O-H autour de 3155 cm−1. Enfin deux bandes fines et
intenses situe´es a` 3510 et 3595 cm−1 sont caracte´ristiques de l’eau situe´e dans l’inter couche du compose´
α-ZrP, respectivement associe´es aux vibrations d’e´longation O-H syme´trique et antisyme´trique [108, 109].
• Le spectre du ZrP ”gel” (b) pre´sente sensiblement les meˆmes bandes d’absorption. La bande a` 1070
cm−1 est plus fine. Nous retrouvons les bandes de l’eau a` 1630, 3155, 3510 et 3595 cm−1. Cependant
ces deux dernie`res bandes sont nettement moins marque´es que pour le α-ZrP. Ce re´sultat est en accord
avec les re´sultats de rayons X et de RMN pre´ce´demment e´tablis : L’e´chantillon ZrP-gel est majoritai-
rement amorphe, il ne se cre´e pas de couches de Zr re´gulie`rement espace´es contrairement au cas du α-ZrP.
Fig. 3.27 – Spectres d’absorption du compose´
ZrP : (a)α-ZrP et (b)ZrP ”gel” et attributions des
bandes d’absorption d’apre`s la litte´rature
Les attributions de bandes sont re´sume´es dans le tableau 3.28.
Nombre d’ondes Vibration associe´e Re´fe´rence
(cm−1)
535 De´formation O-P-O [110]
600 E´longation Zr-O [105, 111]
1070-1090 E´longation syme´trique P-O de PO−4 [108, 109, 105]
1120 E´longation antisyme´trique P-O de PO−4 [108, 110]
1260 De´formation P-O-H [108, 109]
1400 De´formation P-O-H [109, 110]
1620-1630 De´formation H2O [108, 109, 105]
3510 E´longation syme´trique O-H de H2O inter couche [108, 109]
3595 E´longation antisyme´trique O-H de H2O inter couche [108, 109]
2500-3500 E´longation O-H... de H2O en surface [109, 105]
Fig. 3.28 – Bandes d’absorption IR associe´es au α-ZrP [108, 109, 110] et au ZrP amorphe [105]
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3.3.2 Spectre du Nafion-ZrP se´che´
Nous avons mesure´ les spectres de la membrane reconstitue´e hybride Nafion-ZrP pour un taux
d’hydratation de 0% a` 95%. Nous allons dans un premier temps compare´ les spectres de re´fe´rence des
deux membranes reconstitue´es Nafion et Nafion-ZrP se´che´es dans les meˆmes conditions : 48h sous air
sec a` tempe´rature ambiante.
E´paisseur de l’e´chantillon Nafion-ZrP se´che´
L’e´paisseur de l’e´chantillon est proportionnelle a` l’aire de la bande d’absorption intense associe´e a` la
vibration d’e´longation antisyme´trique C-F du groupe CF2, situe´e a` 1220 cm−1. Pour de´terminer l’e´pais-
seur de la membrane Nafion-ZrP, il suffit de calculer le coefficient kzrp qui annule cette bande.
spectre re´fe´rence de Nafion-ZrP ”se´che´” - kzrp · spectre re´fe´rence de Nafion ”se´che´” = 0 a` 1220 cm−1
Nous trouvons kzrp = 0.46 ± 0.01. L’e´paisseur de la membrane hybride Nafion-ZrP vaut alors :
eNaf-ZrP se´che´ = 0.46 · eNafion se´che´ = 2.8± 0.2 µm
Description du spectre de Nafion-ZrP se´che´, comparaison au Nafion
Nous cherchons a` attribuer les bandes d’absorption du spectre de re´fe´rence de la membrane recons-
titue´e hybride. La figure 3.29 repre´sente le spectre de re´fe´rence de la membrane hybride (en rouge) ainsi
que le spectre de re´fe´rence de la membrane Nafion sans ZrP (en noir). Le spectre de la membrane hy-
bride est multiplie´ par le coefficient kzrp de telle manie`re que les e´paisseurs des deux membranes soient
artificiellement e´gales. Nous pouvons ainsi comparer les deux spectres.
Fig. 3.29 – Comparaison entre le spectre de la
membrane Nafion-ZrP (rouge) et le spectre de la
membrane Nafion (noir) dans le meˆme e´tat ”se´che´”
48h sous air sec a` tempe´rature ambiante. E´chelle
e´tire´e sur le domaine 1500-4000 cm−1
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• Le spectre de re´fe´rence de la membrane hybride est identique a` celui de la membrane sans ZrP
jusqu’a` 1500 cm−1 :
– Les bandes attribue´es au groupe CF2 sont les bandes intenses a` 1155 et 1215 cm−1 (vibrations
d’e´longation syme´trique et antisyme´trique C-F), et les bandes moins intenses a` 511, 555 et 627-636
cm−1 (vibrations de de´formation, wagging et twisting CF2).
– Les bandes associe´es a` la chaˆıne pendante sont pre´sentes a` 927 et 1425 cm−1 (vibrations d’e´lon-
gation S-O et de de´formation S-O-H du groupe SO3H), a` 1066, 970 et 1295 cm−1 (vibrations
d’e´longation S-O− et d’e´longation syme´trique et antisyme´trique S=O du groupe SO−3 ), et a` 982
cm−1 (vibration d’e´longation syme´trique C-O du groupe COC).
• Les bandes de l’eau et de l’ion hydronium apparaissent de manie`re diffe´rente sur le spectre de
re´fe´rence du Nafion-ZrP et sur le spectre de re´fe´rence du Nafion. La bande de de´formation H-O-H
est compose´e d’une bande a` 1680 cm−1 et d’une bande a` 1625 cm−1. Ces deux bandes sont associe´es
respectivement aux groupes H3O+ et H2O (sans interaction avec H+). Une bande large s’e´tend de 2050
a` 3450 cm−1. Cette bande est probablement compose´e des bandes d’e´longation O-H de H3O+ (2200
et 2730 cm−1) et de bandes d’e´longation O-H de diffe´rents types d’eau, visibles a` 3080 et 3230 cm−1.
D’apre`s les re´sultats obtenus sur le Nafion, la vibration 3230 cm−1 est attribue´e a` l’e´longation O-H...O,
mais nous n’avons aucune attribution pour la bande a` 3080 cm−1.
Cette bande se situe dans le domaine d’e´longation O-H. Comme cette bande n’e´tait pas visible sur le
spectre du Nafion seul, nous l’attribuons alors a` la vibration d’une mole´cule H2O en interaction avec le
compose´ ZrP. Cette hypothe`se est cohe´rente avec le spectre du ZrP ”gel” (spectre (b) sur la figure 3.27),
sur lequel apparaˆıt une bande vers 3155 cm−1, associe´e d’apre`s [109] a` une mole´cule d’eau en surface du
compose´ ZrP.
• Deux bandes fines et plus faibles sont visibles vers 3505 et 3595 cm−1, attribue´es aux e´longations
syme´trique et antisyme´trique O-H des mole´cules d’eau situe´es dans l’inter couche du cristal α-ZrP (ta-
bleau 3.28). Ces deux bandes caracte´risent la pre´sence du compose´ ZrP dans la membrane. Les autres
bandes attribue´es au ZrP sont beaucoup plus difficiles a` distinguer car elles sont cache´es par les bandes
plus intenses dues au polyme`re Nafion.
Conclusion
La comparaison des spectres de re´fe´rence montre que la structure chimique du Nafion a bien e´te´
conserve´e au cours du protocole d’incorporation du ZrP : Toutes les bandes caracte´ristiques du Nafion
sont bien mises en e´vidence dans le spectre de la membrane hybride Nafion-ZrP.
En revanche, l’eau et les ions H3O+ sont dans un e´tat diffe´rent. Les bandes associe´es a` H3O+ sont
moins bien de´finies. Il apparaˆıt une bande intense associe´e a` H2O de type O-H...O et une autre bande
que nous avons attribue´e a` une eau a` la surface du compose´ ZrP. Enfin une petite partie des mole´cules
d’eau est situe´e dans l’inter couche du ZrP cristallise´e α.
Nous allons observer l’e´volution du spectre de la membrane hybride avec l’hydratation.
3.3.3 Spectres d’hydratation de la membrane Nafion-ZrP
Nous avons mesure´ une quarantaine de spectres infrarouges de la membrane Nafion-ZrP soumise a` une
hydratation variant de 0% a` 95%. Nous avons mis en forme les spectres bruts en spectres d’hydratation
en retranchant le spectre de la vapeur d’eau puis le spectre de re´fe´rence du Nafion-ZrP ”se´che´”. Les
spectres obtenus sont repre´sente´s sur la figure 3.30.
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Fig. 3.30 – Spectres d’hydratation de la membrane hybride Nafion-ZrP, RH = 0% a` 95%
3.3.4 E´volution des spectres, description des spectres inter seuils
Comme pour le Nafion, l’analyse de l’e´volution des spectres est re´alise´ en prenant les diffe´rences de
spectres entre deux taux d’hydratation successifs : S[RH’-RH] = S’(RH’)-S(RH). Nous de´terminons 5
seuils d’hydratation a` 0%, 1.6%, 9.0%, 40.2% et 75.6%, et 5 spectres inter seuils : SZ1=S[1.0%-0.1%],
SZ2=S[3.0%-1.6%], SZ3=S[12.1%-9.3%], SZ4=S[43.9%-40.2%] et SZ5=S[80.8%-75.6%], repre´sente´s sur
la figure 3.31.
Spectres inter seuils SZ1
Le spectre SZ1 caracte´rise l’ionisation des groupes SO3H. Nous retrouvons les bandes ne´gatives a`
492, 614, 920, et 1400 cm−1, associe´es a` la disparition des groupes SO3H et les bandes positives a` 510,
636, 969, 1060, 1280 cm−1, lie´es a` la formation des groupes ioniques SO−3 et a` 1710, 2200 et vers 2700
cm−1, lie´es a` la formation des ions H3O+.
La vibration O-H de H3O+ vers 2700 cm−1 est une composante d’une bande tre`s large : 2400-3700
cm−1. Les autres composantes sont situe´es a` 3640, 3400, 3200 et 3080 cm−1. Elles sont attribue´es a`
la vibration d’e´longation O-H de H2O pour plusieurs types d’eau, respectivement O-H libre, O-H...F,
O-H...O et H2O en interaction a` la surface du compose´ ZrP. Ces bandes de l’eau n’e´taient pas visibles
dans le cas du Nafion. Ainsi l’eau absorbe´e en de´but d’hydratation semble ne pas seulement ioniser les
groupes SO3H mais elle interagit aussi avec le squelette CF2 et probablement avec le compose´ ZrP.
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Fig. 3.31 – 5 spectres in-
ter seuils de´termine´s d’apre`s
l’e´tude des spectres diffe´rences
a` RH successifs pour la mem-
brane Nafion-ZrP, e´tudie´s sur
toute la gamme d’hydrata-
tion. Les bandes caracte´ris-
tiques de chaque spectre sont
encadre´es et associe´es aux
groupes constitutifs du poly-
me`re
Spectres inter seuils SZ2
Le spectre SZ2 se distingue du spectre pre´ce´dent par les bandes ne´gatives a` 2200 et 2620 cm−1 qui
signifient que les ions H3O+ se transforment en ions H5O+2 , comme ce que nous avions observe´ dans
le Nafion. Il apparaˆıt distinctement une bande positive a` 1370 cm−1, que nous avons attribue´e a` l’ion
Zundel, et une bande positive a` 1715 cm−1, attribue´e a` la vibration de de´formation H-O-H des mole´cules
d’eau implique´es dans l’ion Zundel.
Nous observons e´galement la bande de´rive´e caracte´ristique de l’e´volution de la liaison H sur la liaison
S-O− : bande ne´gative a` 1072 cm−1 (S-O−...H3O+), positive a` 1056 cm−1 (S-O−...H2O).
A basse hydratation, nous retrouvons donc les e´volutions caracte´ristiques des bandes associe´es aux
groupes SO−3 et H3O
+, de´ja` observe´es lors de l’hydratation de la membrane Nafion. La pre´sence de ZrP
ne semble pratiquement pas avoir d’effet sur les premiers me´canismes.
Spectres inter seuils SZ3
Le spectre SZ3 est le premier spectre diffe´rence sur lequel les bandes associe´es a` SO3H s’annulent. Il
caracte´rise la fin de l’ionisation des groupes SO3H. Pour le Nafion, nous avions de´cele´ un tel seuil vers
RH = 3%. Dans le cas de la membrane Nafion-ZrP, ce seuil se situe vers 9%. Ainsi l’ionisation totale de
tous les groupes SO3H est beaucoup plus tardive dans le cas du Nafion-ZrP.
Sur ce spectre inter seuils la bande de de´formation H-O-H de l’eau posse`de deux composantes mar-
que´es a` 1630 et 1730 cm−1. Nous pouvons conside´rer que l’aire totale de ces bandes repre´sente l’eau totale
absorbe´e et que l’aire de chaque bande est lie´e respectivement a` la proportion d’eau sans interaction
avec H+ et a` la proportion d’eau lie´e a` H+.
Nous constatons que la proportion de la bande a` 1630 cm−1 augmente tandis que celle de la bande
a` 1730 cm−1 diminue. Dans le cas du Nafion, nous avons interpre´te´ cette e´volution en l’attribuant a` la
transformation des ions H5O+2 en ions H3O
+(H2O)n. Il se produit le meˆme type de me´canisme dans la
membrane hybride.
Sur le spectre inter seuils SZ3, nous observons deux bandes fines a` 3515 et 3595 cm−1, caracte´ristiques
du compose´ α-ZrP. Ces pics mettent en e´vidence les mole´cules d’eau qui vont se placer dans l’inter couche
du α-ZrP.
Notons d’ailleurs que ces bandes n’apparaissaient pas en de´but d’hydratation. Elles sont de´tecte´es a`
partir du spectre diffe´rence S[6.3%-3.4%], puis disparaissent a` nouveau vers le spectre S[22.8%-20.2%].
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Cela signifie que les mole´cules d’eau vont aller dans le α-ZrP sur un domaine allant de 3% a` 20%
d’hydratation. Le plus probable est que ce phe´nome`ne existe aussi a` basse hydratation mais qu’il ne soit
pas de´tecte´, les deux bandes e´tant cache´es par les bandes d’e´longation de l’eau. Puis il stoppe vers 20%
ce qui peut signifier que le α-ZrP est sature´ en eau. Ces observations mettent en e´vidence qu’il existe
au moins un me´canisme d’hydratation du compose´ ZrP.
spectres inter seuils SZ4 et SZ5
Tout comme pour le Nafion, il va exister un seuil pour la fin de la re´organisation des liaisons H
autour de H3O+ et pour la fin de la re´organisation des liaisons H autour de SO−. Ces deux seuils e´taient
e´quivalents dans le Nafion. Ce n’est plus le cas pour le Nafion ZrP :
– Le spectre pour lequel s’annule la bande 2200 et 2700 cm−1 est le spectre diffe´rence S[43.9%-40.2%].
En revanche, nous distinguons toujours sur ce spectre la bande de´rive´e a` 1060 cm−1.
– Cette bande s’annule ensuite sur un spectre a` plus haute hydratation, que nous e´valuons a` S[80.8%-
75.6%]. La re´organisation autour de SO− semble se terminer a` un taux d’hydratation plus fort que
dans le cas du Nafion, ce qui est cohe´rent avec le fait que les groupes sulfoniques continuent a` eˆtre
ionise´s jusqu’a` des hydratations e´leve´es.
Conclusion
L’e´tude des spectres inter seuils nous conduit a` retrouver les meˆmes tendances que celles observe´es
lors de l’hydratation du Nafion sans ZrP :
– A basse hydratation, nous de´terminons l’ionisation des groupes SO3H et la re´organisation des liaisons
H autour de SO− et H+.
– La fin de l’ionisation des groupes SO3H est rapide.
– La fin de la re´organisation des liaisons H a lieu a` haute hydratation.
En revanche, les seuils d’hydratation sont diffe´rents concernant les de´buts et fins de ces me´canismes.
Le tableau 3.32 re´sume les e´volutions des 5 spectres inter seuils.
0.1% Ionisation SO3H
1.6% Hydratation SO−3
Transformation H3O+ en H+(H2O)n
9.0% Fin ionisation SO3H
40.2% Fin transformation H3O+ en H+(H2O)n
75.6% Fin hydratation SO−3
Fig. 3.32 – Valeurs seuils de l’ionisation des SO3H et de l’hydratation des SO−3
et H3O+ d’apre`s l’e´tude des spectres inter seuils pour la membrane Nafion-ZrP
Nous comparons ces valeurs seuils au tableau 2.47 (page 79) qui repre´sente les seuils de´termine´s pour
le Nafion. Ainsi pour l’hydratation de la membrane Nafion-ZrP :
– L’ionisation des groupes SO3H se termine a` un taux d’hydratation plus e´leve´ (9% avec ZrP contre
3% sans ZrP).
– La re´organisation des liaisons H autour des groupes SO−3 se termine e´galement plus tardivement
(75% avec ZrP contre 65% sans ZrP).
– La re´organisation des groupes H3O+ en H+(H2O)n se termine a` un taux d’hydratation plus faible
(40% avec ZrP contre 65% sans ZrP).
Nous avons aussi note´ la pre´sence de deux bandes fines a` 3515 et 3595 cm−1, positives, de 3%
d’hydratation jusqu’a` environ 20% d’hydratation. Nous savons que ces bandes repre´sentent les
mole´cules d’eau absorbe´es par le ZrP. Nous avons donc un nouveau me´canisme dans la membrane
Nafion-ZrP.
Nous confirmons et approfondissons ces diffe´rents constats par l’e´tude des spectres de base.
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3.3.5 Obtention des spectres de base
D’apre`s l’e´tude des spectres inter seuils, les me´canismes d’hydratation sont sensiblement identiques
dans le Nafion-ZrP et dans le Nafion. Ainsi, de par notre e´tude sur le Nafion, nous avons une ide´e pre´cise
de la forme des spectres de base a` obtenir. L’absorption d’eau dans le ZrP est associe´e a` certaines bandes
caracte´ristiques. Nous cherchons a` mettre en e´vidence ces bandes sur un spectre de base lie´ au compose´
ZrP.
De´termination des deux premiers spectres de base et apparition d’un nouveau spectre
Les deux premiers spectres de base vont correspondre a` l’ionisation de SO3H puis a` la re´organisation
du re´seau de liaisons H autour des groupes ioniques. Afin de calculer les spectres de base, nous utilisons
les meˆmes crite`res que dans le cas du Nafion, a` savoir l’annulation des bandes attribue´es SO3H pour
le second spectre de base puis l’annulation de la composante attribue´e a` la liaison SO−...H3O+ sur le
premier spectre de base. Nous obtenons ainsi les spectres HZ1 et HZ2 :
HZ2 = spectre [3.0-1.6%]− 0.11 · spectre [1.0-0%] (3.2)
HZ1 = spectre [1.0-0%]− 1.19 ·HZ2 (3.3)
Nous retranchons ensuite les spectres HZ1 et HZ2 aux spectres diffe´rences du Nafion-ZrP. Nous
obtenons un reste de`s 3% d’hydratation. Ce reste ne ressemble a` aucun spectre de´termine´ dans le cas de
la membrane sans ZrP. Nous allons voir que les bandes caracte´ristiques de ce spectre sont a` attribuer
a` une hydratation du ZrP. Pour simplifier, la comparaison entre les spectres de base du Nafion-ZrP et
ceux du Nafion, nous nommons ce spectre HZZrP .
HZZrP = spectre [9.3-0%]− 1.58 ·HZ1 − 6.03 ·HZ2 (3.4)
De´termination des spectres de base a` plus haute hydratation
Un spectre de base apparaˆıt a` RH = 10%. Nous retranchons les contributions des spectres HZ2 et
HZZrP et obtenons un spectre tre`s ressemblant au troisie`me spectre de base H3 obtenu pour le Nafion
seul. Nous le nommons HZ3.
HZ3 = spectre [34.5-9.3%]− 0.80 ·HZ2 − 0.07 ·HZZrP (3.5)
Enfin un dernier spectre de base apparaˆıt vers RH = 50%. Ce spectre ressemble, comme pour le
Nafion, a` un spectre d’eau ”bulk”. Il est simplement calcule´ par la diffe´rence entre deux spectres a` une
hydratation supe´rieure a` RH = 50%. A partir de ce taux d’hydratation, les contribution des spectres de
base pre´ce´dents semblent eˆtre minimes.
HZ4 = spectre [70.0-50.0%] (3.6)
Nous n’avons pas de´termine´ de spectres de base a` tre`s haute hydratation. En effet nous n’avons pas
obtenu de spectres a` des hydratations supe´rieurs a` RH = 95%. Or, pour le Nafion, le cinquie`me spectre
de base apparaˆıt au dela` de telles valeurs d’hydratation. Il est donc normal de n’avoir pas re´ussi a` obtenir
ce dernier spectre.
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Comparaison avec les spectres de base du Nafion
Chaque spectre de base est compare´ avec le spectre e´quivalent dans le cas du Nafion.
Fig. 3.33 – Comparaison entre le spectre de base du Nafion-
ZrP HZ1 et celui du Nafion H1
Sur le premier spectre de base, nous
retrouvons les bandes ne´gatives, asso-
cie´es a` la disparition du groupe SO3H
et les bandes positives, attribue´es a`
l’apparition des groupes SO−3 et H3O
+.
Le spectre est donc clairement repre´-
sentatif du me´canisme d’ionisation des
groupes sulfoniques.
Nous constatons la pre´sence d’une
bande autour de 1680 cm−1, compose´e
de la bande de de´formation de H2O et
de la bande de de´formation de H3O+.
La bande ne´gative autour de 3480 cm−1
est due a` la disparition des liaisons OH
du groupe SO3H.
Fig. 3.34 – Comparaison entre le spectre de base du Nafion-
ZrP HZ2 et celui du Nafion H2
Le second spectre de base est carac-
te´rise´ par sa bande de´rive´e positive a`
1055 cm−1 et ne´gative a` 1070 cm−1, qui
marque la transformation SO−...H3O+
en SO−...H2O. Les bandes ne´gatives
a` 2200 et 2610 cm−1 et les bandes
positives a` 1380 et 1720 cm−1 ex-
priment la transformation H3O+...H2O
en H2O...H+...H2O.
En revanche, il est inte´ressant de no-
ter que la bande de de´formation H2O
a` 1630 cm−1 est beaucoup plus impor-
tante dans le cas du le Nafion-ZrP pro-
portionnellement a` la bande de de´for-
mation H2O...H+ a` 1720 cm−1. Le me´-
canisme associe´ n’est donc pas tout a`
fait identique au me´canisme 2, une part
plus importante de l’eau absorbe´e n’in-
teragit pas avec les protons H+.
128
E´tude de l’hydratation de la membrane hybride Nafion-ZrP, comparaison a` la membrane Nafion 3.3
Fig. 3.35 – Comparaison entre le spectre de base du Nafion-
ZrP HZ3 et celui du Nafion H3
Le spectre de base HZ3 est tre`s proche
du spectre H3. Il est caracte´rise´ par une
bande de´rive´e positive a` 1630 cm−1 et
ne´gative a` 1710 cm−1, qui marque la
nouvelle re´organisation des liaisons H
autour de la charge H+, probablement
en un groupe H3O+(H2O)n. La bande
autour de 1060 cm−1 est presque nulle,
ce qui prouve que l’environnement des
groupes sulfonates n’e´voluent pas lors
de ce me´canisme.
Le me´canisme associe´ au spectre de
base HZ3 est donc identique au me´ca-
nisme 3 de l’hydratation du Nafion, de´-
crit par un e´loignement de l’ion H+ par
rapport au groupe sulfonate.
Fig. 3.36 – Comparaison entre le spectre de base du Nafion-
ZrP HZ4 et celui du Nafion H4
Le spectre de base HZ4 est e´galement
e´quivalent au spectre de base H4 du Na-
fion. Nous obtenons un spectre repre´-
sentatif de l’eau ”bulk”, sans interaction
avec les groupes ioniques. Les bandes
caracte´ristiques sont la bande de libra-
tion a` 400-800 cm−1, la bande de de´-
formation H-O-H vers 1640 cm−1 et la
bande d’e´longation O-H autour de 3450
cm−1.
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Fig. 3.37 – Spectre de base associe´ a` l’hydratation du compose´ ZrP dans le Nafion-ZrP
Un nouveau spectre de base, moins intense d’un facteur 3 avec les pre´ce´dents, est apparu lors de
l’analyse des spectres d’hydratation du Nafion-ZrP. Ce spectre est marque´ par plusieurs bandes carac-
te´ristiques :
– Deux bandes de´rive´es, l’une positive a` 1050 cm−1 et ne´gative a` 1070 cm−1, l’autre positive a` 1080
cm−1 et ne´gative a` 1105 cm−1 sont attribue´es respectivement a` la vibration d’e´longation syme´-
trique et a` la vibration d’e´longation antisyme´trique (de´ge´ne´re´e) P-O du groupe PO−4 sur lequel se
cre´e une liaison H : P-O− → P-O−...H2O.
– La bande a` 1620 cm−1 est attribue´e a` la vibration de de´formation H-O-H de H2O. Nous pouvons
distinguer l’eau situe´e dans l’inter couche du compose´ α-ZrP, associe´e aux deux bandes fines a` 3515
et 3595 cm−1 (attribue´es respectivement aux vibrations d’e´longation syme´trique et antisyme´trique
O-H), et l’eau situe´e a` la surface du compose´ ZrP (en phase α ou amorphe), associe´e a` la bande
large a` 3140 cm−1 (attribue´e aux vibrations d’e´longation O-H).
Il est donc clair que ce spectre marque l’hydratation du compose´ ZrP seul. Nous avons re´ussi a`
de´gager un spectre du ZrP inde´pendant de l’hydratation du Nafion.
De´composition des spectres d’hydratation du Nafion-ZrP
Tous les spectres d’hydratation ont e´te´ de´compose´s sur les 5 spectres de base du Nafion-ZrP. Soient
SZ(RH) les spectres d’hydratation de la membrane reconstitue´e hybride et azi(RH) les coefficients de
de´composition sur l’ensemble des spectres de base tels que :
SZ(RH) =
∑4
i=1 azi(RH) ·HZi + azZrP (RH) ·HZZrP
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Nous trac¸ons les azi en fonction de RH et les comparons a` l’e´volution des coefficients ai obtenus
pour l’hydratation du Nafion.
Fig. 3.38 – Coefficients de de´composition pour le Nafion-ZrP
en fonction du taux d’hydratation azi(RH) (traits pleins)
et comparaison aux coefficients de de´composition du Nafion
ai(RH) (symboles ronds)
• Nous observons une diffe´rence de´ja`
note´e lors de l’e´tude des spectres inter
seuils : Le coefficient az1(RH), repre´sen-
tatif de l’ionisation des groupes SO3H,
sature vers 9% contre une saturation a`
3% pour a1(RH).
• Le coefficient az2(RH) suit une courbe
dont la forme est similaire a` celle du co-
efficient a2(RH) mais dont la saturation
semble se situer plutoˆt aux alentours de
80% contre 60% pour a2(RH).
• Les coefficients az3(RH) et a3(RH)
ont un comportement identique. La sa-
turation de ces coefficients se situent
vers 80%.
• Les courbes repre´sentatives de
az4(RH) et a4(RH) de´butent toutes
les deux vers 40% d’hydratation et
divergent a` haute hydratation.
• Le coefficient azZrP (RH) de´bute a` 0%
d’hydratation et atteint sa valeur seuil
vers RH = 25%.
La figure 3.39 repre´sente la de´composition du spectre d’hydratation SZ(88.3%) sur les 5 spectres de
base. Les crite`res utilise´s pour soustraire les spectres HZi sont identiques a` ceux du Nafion. Cependant
le spectre HZ2 ne suffit pas pour annuler la bande de´rive´e a` 1060 cm−1. Une partie de cette bande est
due a` l’hydratation des groupes PO−4 du ZrP et il est donc ne´cessaire d’utiliser le spectre HZZrP pour
annuler totalement cette bande.
Fig. 3.39 – Exemple de de´com-
position d’un spectre d’hydra-
tation SZ(88.3%). Les crite`res
d’annulation de bandes utilise´s
pour retrancher les spectres de
base au spectre SZ sont enca-
dre´s a` chaque e´tape de la de´-
composition.
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Conclusion : E´volution des me´canismes d’hydratation du Nafion-ZrP
Nous pouvons de´duire le de´but et la fin de chaque me´canisme d’hydratation a` partir du graphique
3.38. Le tableau 3.40 re´sume ces observations.
0% −→ 100%
HZ1 0% Ionisation 9%
des groupes SO3H
HZ2 0% Hydratation des groupes 80%
SO−3 et H3O
+
HZZrP 0% Hydratation 25%
du compose´ ZrP
HZ3 12% Re´organisation des groupes 80%
ioniques H+(H2O)n
HZ4 40% Eau 100%
de type ”bulk”
Fig. 3.40 – De´but et fin de chaque me´canisme en fonction du taux d’hydratation d’apre`s l’e´tude des
spectres de base HZ1 a` HZ4 et HZZrP
• L’ionisation des groupes sulfoniques se termine a` un taux d’hydratation de 9%.
• L’hydratation des groupes SO−3 et H3O+, qui correspond a` une re´action : SO− ...H3O+ + H2O →
SO− ...H2O...H+ ...H2O a lieu jusqu’a` 80% d’hydratation. Elle se termine ainsi a` un taux d’hydrata-
tion plus e´leve´ que dans le cas du Nafion.
Le fait de ne pas observer les bandes a` 2200 et 2700 cm−1 sur le spectre inter seuils [43.9%-40.2%],
caracte´ristiques de la transformation H3O+ + H2O → H2O...H+ ...H2O, n’est donc pas duˆ a` la fin
de cette re´action mais au me´canisme 3. A partir de 40% d’hydratation, ce me´canisme transforme les
groupes ioniques H2O...H+ ...H2O cre´e´s par le me´canisme 2 en groupes ioniques H2O...H3O+ ...H2O.
• Le me´canisme 3, re´sume´ par la re´action : H2O...H+ ...H2O + H2O → H2O...H3O+ ...H2O, de´bute
vers 12% d’hydratation et se termine a` 80%, tout comme dans la membrane sans ZrP. Le compose´
ZrP n’influe donc pas du tout sur ce me´canisme.
• Le me´canisme 4 a aussi le meˆme comportement dans la membrane Nafion et Nafion-ZrP. A partir
de 40% d’hydratation une partie de l’eau absorbe´e dans la membrane est de type eau ”bulk”.
• Le nouveau me´canisme, qui de´crit l’hydratation du compose´ ZrP, se de´roule sur un domaine d’hy-
dratation qui s’e´tend de RH = 0% a` 25%.
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3.3.6 Analyse quantitative des spectres infrarouges de la membrane Nafion-
ZrP
Nous avons compare´ le comportement (de´but et fin) des me´canismes d’hydratation. Il faut maintenant
voir si le nombre de mole´cules d’eau mises en jeu dans chaque me´canisme est e´quivalent a` celui du Nafion
et comparer e´galement les proportions de groupes SO3 ionise´s, calcule´es a` partir du spectre HZ1 et les
proportions de liaisons H autour de SO−, calcule´es a` partir du spectre HZ2.
Comparaison de la prise en eau de´termine´e par infrarouge et par la balance de sorption
Nous savons (e´quation 2.7, page 54) que :
λ(HZi) =
Meq · ρeau · eH2O(HZi)
18 · ρpolymere · e
Avec : Meq = 1100 g.eq−1 (masse e´quivalente de la membrane Nafion), ρeau = 1.0 kg.m−3, ρpolymere =
2.05 kg.m−3 (masse volumique du Nafion sec [30]), e = 2.8 ± 0.2 µm (e´paisseur de la membrane hybride
Nafion ZrP), eH2O(HZi) : e´paisseur d’eau e´quivalente pour chaque spectre de base. Comme pour le
Nafion, λ est calcule´ a` 10% preˆt.
Le tableau 3.41 donne la valeur de λ(HZi) obtenue pour chaque me´canisme HZi (i = 1 a` 4) et pour
le me´canisme HZZrP .
HZ1 HZ2 HZ3 HZ4 HZZrP
λ 0.45 ± 0.05 0.20 ± 0.02 2.60 ± 0.25 4.0 ± 0.5 0.45 ± 0.05
Fig. 3.41 – λ mis en jeu pour chaque me´canisme d’hydratation HZi
Fig. 3.42 – Comparaison entre la prise en eau de
la membrane Nafion-ZrP calcule´e par analyse in-
frarouge et obtenue par la balance de sorption en
fonction de l’hydratation. Zoom sur les domaines
d’hydratation [0%-25%] et [80%-100%]
• Le nombre de mole´cules d’eau mises en jeu dans chaque me´canisme est identique pour la membrane
sans ZrP et la membrane hybride (tableau 3.41). Seul le me´canisme 4 met en jeu environ 4.0 mole´cules
d’eau par groupes sulfonates, contre 3.3 dans le cas de la membrane sans ZrP. Ce me´canisme repre´sente
l’absorption de mole´cules d’eau ”bulk” qui est donc le´ge`rement plus importante dans le cas de la mem-
brane Nafion-ZrP.
Le nombre de mole´cules d’eau mises en jeu dans le me´canisme lie´ au compose´ ZrP est faible : λZrP
varie de 0.1 a` 0.5. Le compose´ est probablement de´ja` hydrate´. Une partie des mole´cules d’eau de´ja`
pre´sentes dans la membrane ”se´che´e” interagissent avec les groupes PO−4 du ZrP.
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• Comme pour l’hydratation de la membrane Nafion, nous comparons la prise en eau de´termine´e
par IR et par la balance de sorption (graphique 3.42). Nous n’avons pas mesure´ le spectre a` 60˚ C. Nous
prenons donc comme re´fe´rence la masse a` 7% d’hydratation et 25˚ C pour la balance de sorption, et
calculons, sur le spectre IR correspondant λrefZrP (balance de sorption) = 6.2 ± 0.6.
Le calcul de la quantite´ d’eau compris dans le spectre ”se´che´” nous donne la re´fe´rence en λ pour le
calcul par spectrome´trie IR : λrefZrP (spectrome´trie infrarouge) = 5.5 ± 0.5, soit un nombre de mole´-
cules d’eau e´gal a` celui obtenu dans le cas de la membrane sans ZrP.
Nous obtenons les meˆmes re´sultats que pour l’hydratation de la membrane sans ZrP :
– Sur le domaine de RH compris entre 20% et 80%, les valeurs sont identiques.
– Pour RH ≤ 20%, les valeurs sont e´gales aux barres d’erreur pre`s.
– Pour RH ≥ 80%, la monte´e de la courbe de´termine´e par la balance de sorption est plus rapide
que la monte´e de la courbe calcule´e par spectrome´trie IR. Nous n’avons pas mesure´ les spectres
infrarouges a` plus haute hydratation.
Calcul de la proportion de groupes SO3H ionise´s en fonction du taux d’hydratation
Tout comme pour la membrane sans ZrP, nous voulons de´terminer la proportion de groupes SO3H
ionise´s dans l’e´tat ”se´che´” et la proportion de groupes qui sont ionise´s lors du me´canisme 1.
La difficulte´ tient au fait que le spectre du Nafion-ZrP ”se´che´” posse`de une composante due au com-
pose´ ZrP. Il existe en particulier sur le spectre infrarouge du ZrP ”gel” ex situ une bande intense situe´e
a` 1070 cm−1, de largeur a` mi hauteur environ e´gale a` 250 cm−1. Cette bande large augmente l’intensite´
de la bande fine a` 1060 cm−1, attribue´e a` la vibration d’e´longation S-O− sur le spectre du Nafion-ZrP.
Or nous utilisons cette bande pour calculer la quantite´ de groupes SO−3 . Cette quantite´ serait alors
sure´value´e.
Comme nous ne pouvons pas connaˆıtre la proportion de SO−3 sure´value´e, nous choisissons d’utiliser
les re´sultats obtenus sur la membrane sans ZrP et de comparer le spectre HZ1 avec le spectre H1.
Soient NhybrideSO3 : le nombre total de groupes sulfone´s qui interagissent avec le faisceau IR et dβZrP :
la proportion de groupes SO3H qui sont ionise´s, nous pouvons e´crire :
HZ1[domaine SO3] = N
hybride
SO3
· dβZrP · (sSO−3 − sSO3H) (3.7)
Dans le cas de la membrane sans ZrP, nous avions e´crit (e´quation 2.26, page 91) :
H1[domaine SO3] = NSO3 · dβ · (sSO−3 − sSO3H)
Or, si nous estimons que la densite´ de groupes sulfone´s SO3 est identique dans les deux membranes,
alors il est exact de dire que : NhybrideSO3 = kZrP · NSO3 , avec kZrP le rapport entre l’e´paisseur de la
membrane reconstitue´e hybride sur l’e´paisseur de la membrane reconstitue´e sans ZrP (section 3.3.2).
Pour comparer les deux spectres, nous multiplions donc H1 par kZrP=0.46.
Nous de´terminons ensuite le coefficient µ = 0.8 ± 0.1 tel que : HZ1 − µ · (kZrP ·H1) = 0
Enfin nous obtenons la proportion de groupes sulfone´s ionise´s lors du me´canisme 1 dans le Nafion-
ZrP : dβZrP = µ · dβ = 15%.
Notons que le coefficient kZrP est mesure´ a` 5% preˆt, puis le coefficient µ est de´termine´ a` 10% preˆt
et enfin la valeur de dβ est calcule´e a` 5% preˆt, ce qui signifie une barre d’erreur d’environ 20% sur
dβZrP . Ainsi : dβZrP = 15% ± 1.5%.
A 100% d’hydratation, tous les groupes sulfone´s sont ionise´s. Le coefficient az1 sature et vaut 1.17.
Nous en de´duisons que 82% ± 8% des groupes sulfone´s sont de´ja` ionise´s a` l’e´tat ”se´che´”.
A la barre d’erreur pre`s la proportion de groupes initialement ionise´s dans la membrane Nafion et
dans la membrane Nafion-ZrP est identique.
A cause de la composante due au ZrP a` 1070 cm−1, nous n’avons pas re´ussi a` calculer la proportion
de groupes SO−...H3O+ qui se re´organisent en SO−...H2O...H+...H2O.
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3.3.7 Conclusion : Comparaison des me´canismes d’hydratation d’une
membrane Nafion-ZrP et d’une membrane Nafion
• A l’e´tat ”se´che´”, les membranes reconstitue´es avec et sans ZrP contiennent la meˆme quantite´ d’eau







)ZrP = 82% ∼ 78%).
Ainsi a` tempe´rature ambiante, a` taux d’hydratation nul, le compose´ ZrP influe tre`s peu sur la teneur
en eau et sur la proportion de groupes sulfoniques ionise´s.
• Nous retrouvons les meˆmes spectres de base, c’est a` dire les meˆmes me´canismes d’hydratation, dans
le cas de la membrane hybride et de la membrane sans ZrP. Le nombre de mole´cules d’eau mises en
jeu dans chaque me´canisme est identique : λ(HZi) = λ(Hi) pour i=1 a` 4.
En revanche, il existe un nouveau me´canisme pour la membrane hybride, caracte´rise´ par le spectre
HZZrP , qui correspond a` l’hydratation des groupes PO−4 du compose´ ZrP.
• L’hydratation du ZrP a une influence sur l’ionisation des groupes SO3H. Cette transformation se
termine a` plus haute hydratation (seuil de az1 = 9% > seuil de a1 = 3%). D’apre`s la courbe az1(RH),
la proportion de groupes SO3H qui ont e´te´ ionise´s a` RH = 3% par rapport a` l’e´tat ”se´che´” est de 85%,
donc tre`s proche de l’ionisation totale obtenue dans le cas de la membrane sans ZrP. Nous pouvons
expliquer cette diffe´rence par le fait qu’une partie de l’eau d’hydratation interagit avec le groupe
PO−4 du ZrP et non avec les groupes ioniques du Nafion.
• L’hydratation des groupes SO−3 et H3O+ se de´roule de manie`re identique dans les deux
types de membranes. Les groupes ioniques se re´organisent suivant l’e´quation : SO−...H3O+ →
SO−...H2O...H+...H2O. Cependant le seuil est atteint plus rapidement dans le Nafion, probablement
comme pre´ce´demment car une partie de l’eau d’hydratation est capte´e par le compose´ ZrP.
• Enfin le comportement des me´canismes 3 et 4 n’est pas affecte´ par la pre´sence du compose´ ZrP.
Ces me´canismes de´butent au meˆme taux d’hydratation dans les deux membranes (respectivement
10% et 40% d’hydratation). Le me´canisme 3 sature vers 80% d’hydratation, taux pour lequel tous les
protons H+ se sont e´loigne´s de deux a` trois mole´cules d’eau des groupes ioniques SO−3 . Le me´canisme
4 diverge a` haute hydratation. A RH > 80% les nouvelles mole´cules d’eau absorbe´es ne ressentent
plus les effets des groupes ioniques.
• Le nouveau me´canisme d’hydratation n’a pas e´te´ quantifie´. Ce me´canisme de´marre de`s le de´-
but de l’hydratation et se termine vers 25% d’hydratation. Une petite partie de l’eau absorbe´e
(λmaxZrP (RH = 25%) ' 0.5) est donc effectivement capte´e par le compose´ ZrP.
Lors de l’hydratation de la membrane Nafion-ZrP, une partie de l’eau d’absorption hydrate le
compose´ ZrP jusqu’a` RH ≤ 25%. Cette eau semble ne pas participer aux me´canismes d’hydratation
du Nafion que sont l’ionisation puis l’hydratation des groupes sulfone´s et des ions H3O+. Or, a` basse
hydratation, Yang et al [59] ont observe´ une diminution de la conductivite´ de la membrane hybride
Nafion-ZrP par rapport a` la membrane Nafion sans ZrP. Le compose´ ZrP a donc une influence
faiblement ne´gative sur l’hydratation de la membrane Nafion.
Le compose´ ZrP absorbe donc une quantite´ d’eau qui n’est plus utile a` la conduction. Nous avions
effectivement montre´ pour la membrane Nafion que la conduction e´tait presque maximale de`s que
tous les groupes sulfoniques sont ionise´s. Ainsi le fait de ralentir cette ionisation est cohe´rente avec la




Dynamique mole´culaire sur la chaˆıne
PTFE, repre´sentative du squelette
du Nafion
Les aspects the´oriques sur la dynamique mole´culaire sont rappele´s en annexe B (p.187).
Chaque atome d’une mole´cule est soumis a` de nombreuses interactions, qui sont repre´sente´es par les
potentiels d’interactions. Ensuite, en sommant ces potentiels et en re´solvant l’e´quation de la dynamique
sur un atome donne´, nous avons acce`s au de´placement de cet atome au bout d’un certain temps. Nous
pouvons faire de meˆme pour tous les atomes (ou les groupes d’atomes selon la mode´lisation adopte´e),
et ainsi connaˆıtre le de´placement de la mole´cule ou d’une mole´cule par rapport a` une autre.
Dans notre e´tude de l’hydratation du Nafion, cette technique nous permet de de´crire de manie`re
pre´cise les interactions entre les mole´cules d’eau et les groupes constitutifs du polyme`re et ce pour n’im-
porte quelle teneur en eau. Les re´sultats de simulation et de spectrome´trie peuvent alors eˆtre compare´s
afin d’ame´liorer notre e´tude du comportement de l’eau.
Cependant la dynamique mole´culaire sur le polyme`re Nafion est tre`s complexe. Les tailles caracte´ris-
tiques de la structure du Nafion sont supe´rieures a` la une grande partie des boˆıtes de simulation propose´es
dans la litte´rature. L’influence du squelette PTFE est souvent mal prise en compte. Les champs de forces
pre´sente´s sont la plupart du temps issus de champs de forces ge´ne´riques et ne sont pas adapte´s au Nafion.
Il est donc ne´cessaire de de´velopper un champ de forces propre au Nafion. Pour cela nous choisis-
sions un protocole pas a` pas qui consiste a` ”de´couper” le polyme`re Nafion en plusieurs mole´cules plus
faciles a` mode´liser. Nous de´veloppons des champs de forces optimise´s pour ces diffe´rentes mole´cules puis
regroupons les parame`tres obtenus pour de´crire le champ de forces du Nafion. La figure 4.1 repre´sente
les 3 mole´cules que nous devons e´tudier avant de mode´liser le Nafion.
Dans ce chapitre nous pre´sentons les travaux re´alise´s sur le polyme`re repre´sentatif du squelette du
Nafion : le polyte´trafluoroe´thyle`ne PTFE. Nous recensons tout d’abord les champs de forces propose´s
dans la litte´rature. Nous comparons diffe´rents champs de forces puis nous optimisons les parame`tres du
champ de forces sur la phase cristalline. Enfin nous e´tudions la phase amorphe du PTFE.
Nous pre´sentons les perspectives de ce travail et discutons du travail qu’il reste a` fournir pour
de´velopper un champ de forces optimise´ pour le polyme`re Nafion.
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Fig. 4.1 – Mole´cules e´tudie´es
dans l’objectif de de´velopper un
champ de forces optimise´ pour
le polyme`re Nafion. (a) Le poly-
me`re PTFE repre´sente le sque-
lette du Nafion, (b) Le PFPE
Krytox ( R©Du Pont de Nemours)
repre´sente la chaˆıne pendante,
(c) L’acide triflique repre´sente
l’extre´mite´ de la chaˆıne pendante
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4.1 E´tat de l’art : dynamique mole´culaire sur le polyte´trafluo-
roe´thyle`ne (PTFE)
Le polyte´trafluoroe´thyle`ne est un polyme`re fluore´ de monome`re -CF2-CF2-. Il est le squelette du
polyme`re Nafion R©. Il est donc primordial de de´terminer un champ de forces adapte´ au PTFE, dans
le but de l’appliquer ensuite au Nafion. Ce champ de forces est compose´ d’un potentiel pour les angles
covalents, d’un potentiel de torsion, d’un potentiel de Van der Waals et d’un potentiel e´lectrostatique.
Les liaisons seront conside´re´es fixes. Les interactions e´lectrostatiques doivent eˆtre de´finies de manie`re
inde´pendante du potentiel de Van der Waals car ces interactions sont importantes dans la compre´hension
de la structure du Nafion et dans la diffusion de l’eau et du proton a` travers la membrane.
Peu d’auteurs ont e´tudie´ un champ de forces propre au PTFE. Plusieurs champs de forces ont e´te´
propose´s pour mode´liser des petits alcanes perfluore´s.
Le plus petit des alcanes perfluore´s est le perfluorome´thane : CF4, e´tudie´ par Nose´ et Klein [112] de`s
1983. Le potentiel intermole´culaire choisi exclut les interactions e´lectrostatiques, ce qui rend ce champ de
force inadapte´ a` notre e´tude. De plus il n’y pas de potentiel de torsion. En revanche l’e´tude d’oligome`res
du PTFE tels C4F10, C5F12 ou C20F42 prend en compte la torsion de la mole´cule.
4.1.1 Proble´matique de la conformation en he´lice des perfluoroalcanes
Origine de l’he´licite´
La cause d’une conformation en he´lice pour les perfluoroalcanes, qui n’existe pas pour les alcanes,
est encore en de´bat.
Fig. 4.2 – Explication de la formation d’he´lice pour la phase cris-
talline du PTFE due a` la geˆne ste´rique entre les atomes de fluors
D’apre`s Bunn et Howells [113],
mais aussi Smith et al [114],
cette conformation en he´lice
est due aux interactions de
Van der Waals 1-5 entre les
fluors, indique´es sur la figure
4.2. Les rayons de Van der
Waals se superposent et la
structure minimise son e´nergie
en de´calant le´ge`rement les
atomes de fluor.
Bunn et Howells [113] s’atten-
daient a` trouver une configura-
tion telle que le fluor F3 soit
e´quidistant de F1 et F2. Or
ce n’est pas le cas, F3 se de´-
cale le´ge`rement mais reste plus
proche de F1 que de F2. Les au-
teurs ont explique´ cette consta-
tation expe´rimentale par la re´-
pulsion entre C1 et F3.
Les calculs de Sprik et al [115] semblent donner raison a` cette interpre´tation. En retranchant les
interactions de Van der Waals 1-5 et 1-6 a` des calculs de chimie quantique sur C4F10, ils ont de´termine´
un potentiel de torsion a` 3 minima, du type d’un alcane. Ce serait donc effectivement les interactions de
Van der Waals qui seraient la cause de la de´ge´ne´rescence du minimum trans en deux minima vers +15˚
et -15˚ (voir graphique 4.3).
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Jang et al [116] ont en revanche conside´re´ que l’origine de la conformation en he´lice e´tait e´lectrosta-
tique. D’apre`s eux, les interactions de Van der Waals favorisent la conformation trans, tandis que les
interactions e´lectrostatiques sont la cause de la conformation en he´lice.
Discussion sur le potentiel de torsion
L’origine de la conformation en he´lice est donc sujette a` controverse. Il en est de meˆme pour le choix
du potentiel de torsion.
Fig. 4.3 – E´nergie de conformation du perfluoro-
butane en fonction de l’angle de torsion CCCC.
Les cercles repre´sentent les calculs ab initio. La
courbe en pointille´s repre´sente l’e´nergie conforma-
tionnelle du n-butane, d’apre`s Smith et al [114]
Cui et al [117] ont de´veloppe´ un champ de forces
pour les mole´cules CnF2n+2 avec n = 5, 7, 8, 10
et 16. L’e´nergie de conformation en fonction de
l’angle de torsion pour les perfluoroalcanes a e´te´
fournie par Ro¨thlisberger et al [118]. Elle fait e´tat
d’un potentiel a` 6 minima situe´s a` ±15˚ , ±85˚ ,
et ±125˚ (conformation trans a` 0˚ ). Ce potentiel
caracte´rise une conformation en he´lice des alcanes
perfluore´s. Les donne´es structurales du PTFE cris-
tallin [119, 113] et des calculs de chimie quantique
sur de petits alcanes perfluore´s [120, 114, 121, 116]
ont confirme´ cette constatation. C’est par exemple
le cas des calculs ab initio de Smith et al [114] sur
l’e´nergie de torsion en fonction de la conformation
de C4F10 (graphique 4.3).
Il est toujours possible de reproduire la forme de l’e´nergie de torsion a` 6 minima (calcule´e par chimie
quantique, graphique 4.3) en augmentant le nombre de termes du potentiel. Mais alors l’origine de la
conformation en he´lice est cache´e.
Une alternative est de de´crire la torsion par un potentiel simple. Pour retrouver la forme de l’e´nergie
de torsion de´termine´e par calcul ab initio, il faut alors ajouter toutes les interactions. Cette dernie`re
technique ne donne pas toujours satisfaction. Holt et al [122] n’ont pas re´ussi a` retrouver la conforma-
tion en he´lice en utilisant le potentiel de torsion du champ de forces ge´ne´rique TRIPOS 5.2 [123] sur la
mole´cule C16F34. Dans deux publications plus re´centes, Holt et Farmer ont choisi d’utiliser un potentiel
a` 6 termes, valide´ par le calcul de la capacite´ calorifique de C60F122 [124, 125].
Jang et al [116] ont en revanche montre´ qu’il e´tait inutile d’utiliser un potentiel de torsion complexe
pour la mode´lisation des alcanes perfluore´s. Ils ont obtenu des re´sultats identiques en utilisant pour la
torsion un potentiel a` 6 termes ou un potentiel simple de type Dreiding. Watkins et Jorgensen [121]
ont travaille´ avec le champ de forces OPLS [126] qui posse`de un potentiel de torsion a` 4 termes. Mal-
gre´ des re´sultats de masses volumiques et de chaleurs latentes de vaporisation de n-C4F10 et n-C5F12
en accord avec l’expe´rience, les auteurs ont reconnu que leur potentiel de torsion n’e´tait pas optimise´.
Le logiciel utilise´ ne leur a en effet pas permis d’avoir un potentiel passant par les 6 minima e´nerge´tiques.
Borodin et al [120] ont de´veloppe´ un champ de forces pour plusieurs alcanes perfluore´s, de CF4 a`
C20F42. Les parame`tres de valence sont tire´s d’une e´tude sur le PVDF [127]. Un unique potentiel de
Buckingham rassemble les interactions de Van der Waals et e´lectrostatiques. Il a e´te´ de´termine´ a` partir
de calculs de chimie quantique sur le dime`re CF4. Ce potentiel, additionne´ au potentiel de torsion doit
donner l’e´nergie totale de C4F10 (calcule´e par me´thode ab initio). Borodin et al ont ainsi de´crit la torsion
par un potentiel a` 6 termes, ampute´ des interactions 1-4. Les auteurs ont valide´ leur champ de forces
par des calculs de masses volumiques, enthalpies de vaporisation et viscosite´s pour de petits alcanes
perfluore´s.
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4.1.2 Mode´lisation mole´culaire du PTFE
Notion d’inversions d’he´lices
Weeks et al ont confirme´ la structure en he´lice de la phase cristalline du PTFE. Ils ont mis en e´vidence
une alternance d’he´lices oriente´es gauche et droite pour la structure cristalline de la phase II. Cette
constatation a e´te´ valide´e par des calculs en e´nergie mene´s par Farmer et Eby [128], ou plus re´cemment
par Clark [129]. La diffraction X a caracte´rise´ un ordre important en phase II. La re´sonance magne´tique
nucle´aire et la spectrome´trie Raman sugge`rent plutoˆt des de´sordres dans les re´gions cristallines [125].
Pour concilier ces deux observations, il faut introduire le concept d’inversions d’he´lices.
Les inversions d’he´lices peuvent eˆtre de deux sortes : soit une he´lice gauche devient entie`rement
droite, soit une section gauche se trouve a` l’inte´rieur d’une he´lice droite, on parle alors de bande d’in-
version.
D’apre`s Holt et Farmer [125], ces inversions d’he´lice augmentent avec la tempe´rature. La chaˆıne a
tendance a` devenir all-trans.
Re´sultats obtenus sur le PTFE
Tous les groupes pre´ce´dents ont travaille´ sur de petits alcanes perfluore´s. Sprik et al [115] sont les
seuls a` avoir applique´ leur champ de forces sur le PTFE. Ils ont calcule´ l’e´nergie de torsion de C4F10 par
chimie quantique puis ont retranche´ les interactions 1-5 et 1-6. Les points ainsi obtenus ont e´te´ relie´s
par un potentiel de torsion a` 3 termes. Les parame`tres de Van der Waals sont issus de la publication de
Nose´ et Klein [112], qui n’ont pas pris en compte les interactions e´lectrostatiques.
Sprik et al [115] ont montre´ que l’apparition ou la disparition d’une inversion d’he´lice est un e´ve´-
nement rare. Il faut donc avoir un grand nombre de mole´cules et de longs temps de simulation pour
repre´senter la re´alite´ du syste`me.
Sprik et al ont recherche´ les transitions du PTFE en augmentant pas a` pas la tempe´rature (pas de
10K, 100ps a` chaque pas). D’apre`s l’interpre´tation de leurs re´sultats, les tempe´ratures de transition sont
de 200 K supe´rieures aux tempe´ratures expe´rimentales. En revanche, les parame`tres de la cellule unite´ a`
tempe´rature ambiante sont en accord avec l’expe´rience. Les auteurs ont note´ qu’en refroidissant, ils ne
parvenaient pas a` retrouver la configuration de de´part mais tendaient vers une nouvelle phase all-trans.
D’apre`s eux cela caracte´rise un proble`me de champ de forces. Nous n’utilisons donc pas ce champ de
forces.
4.1.3 Conclusion : les champs de forces pour le PTFE dans la litte´rature
De nombreux champs de forces ont e´te´ de´veloppe´s pour l’e´tude de petits alcanes perfluore´s (CF4 a`
C20F42) [120, 117, 112, 121, 116, 115, 122, 124]. Toutes les e´tudes sont en accord sur le fait d’avoir une
conformation en he´lice pour les alcanes perfluore´s et en particulier pour le polyte´trafluoroe´thyle`ne.
Par contre les auteurs n’utilisent pas tous les meˆmes techniques pour retrouver cette conformation
par simulation. Le choix du potentiel de torsion est une e´tape importante de la construction du
champ de forces. Il peut eˆtre simple et il faut alors y ajouter les interactions 1-4 pour de´crire l’e´nergie
de conformation en fonction de l’angle de torsion. Il peut sinon admettre plusieurs termes et contenir
de´ja` les interactions 1-4.
Peu d’auteurs ont ensuite applique´ leur champ de forces au PTFE. Sprik et al [115] ont pre´sente´ un
champ de forces pour simuler le diagramme de phase du PTFE. Cependant leurs re´sultats ne sont pas
totalement satisfaisants. De plus ils se sont exclusivement inte´resse´s a` la phase cristalline du PTFE,
sans aborder l’e´tude de la phase amorphe.
Nous utilisons un des derniers champs de forces de´veloppe´s (Borodin et al [120]) pour de´terminer les
parame`tres qui reproduisent au mieux les donne´es expe´rimentales du PTFE.
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4.2 Description des champs de forces teste´s pour la simulation
du PTFE
Nous avons constate´ pre´ce´demment que la majorite´ des champs de forces pour les alcanes perfluore´s
a e´te´ de´veloppe´e pour les simulations de petites mole´cules, de CF4 a` C20F42. Les jeux de parame`tres
propose´s ne sont pas optimise´s pour le polyme`re PTFE. Nous allons donc partir de ces diffe´rents champs
de forces afin d’en construire un pour le PTFE. Borodin et al [120] et Jang et al [116] ont propose´ en
2002 et 2003 les deux champs de forces les plus re´cents pour les perfluoroalcanes. Comme nous l’avons
vu pre´ce´demment, Jang et al sont en de´saccord avec les re´sultats de Bunn et Howells [113], Smith et al
[114] et Sprik et al [115] en ce qui concerne l’origine de la conformation en he´lice des alcanes perfluore´s.
Nous choisissons alors de tester pre´fe´rentiellement les parame`tres de Borodin et al [120]. Le champ de
forces propose´ par Borodin et al regroupe les interactions e´lectrostatiques et les interactions de Van
der Waals dans un unique potentiel de type Buckingham. Or pour notre e´tude, nous voulons de´finir un
potentiel explicite pour les interactions e´lectrostatiques. Les parame`tres de Van der Waals de Borodin
et al ne peuvent donc convenir a` notre e´tude. Nous devons chercher des parame`tres ade´quats dans les
autres champs de forces fournis par la litte´rature.
4.2.1 Parame`tres de valence
Les liaisons CC et CF sont conside´re´es constantes de longueur b0. Les valeurs utilise´es sont celles de




Fig. 4.4 – Parame`tres des liaisons covalentes CC et CF,
d’apre`s Borodin et al [120]
Soit l’angle covalent forme´ par 3 atomes i, j et k, Borodin et al ont conside´re´ un potentiel angulaire
harmonique (e´quation 4.1). Cependant la forme du potentiel est diffe´rente de celle choisie pour le pro-
gramme utilise´ dans notre e´tude, nomme´ gmq [130]. Les parame`tres du potentiel angulaire de Borodin










· kθ · (cos(θijk)− cos(θ0))2 (4.2)
Avec :
θijk Angle covalent entre les atomes i,j et k en rad
θ0 Angle covalent a` l’e´quilibre en rad
kBEND Constante de couplage caracte´ristique des atomes i,j et k en kcal.mol−1.rad−2
kθ Constante de couplage caracte´ristique des atomes i,j et k en kJ.mol−1
Pour passer d’une forme a` l’autre, les parame`tres doivent eˆtre adapte´s, suivant l’e´quation :
kθ = 4.184 · kBEND
sin2(θ0)
(kθ en kJ.mol−1 et kBEND en kcal.mol−1.rad−2) (4.3)








Fig. 4.5 – Potentiels des angles CCC, FCC et FCF d’apre`s Borodin et al [120], passage de la forme
Borodin a` la forme gmq, selon l’e´quation 4.3
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Fig. 4.6 – Comparaison graphique du potentiel an-
gulaire de Borodin et al [120] avec le potentiel
adapte´ a` la forme gmq pour l’angle CCC autour
de sa valeur d’e´quilibre θ0 = 115.55˚
Il faut s’assurer que les deux potentiels sont e´qui-
valents. Nous comparons la forme de ces deux po-
tentiels pour l’angle CCC. D’apre`s la figure 4.6, les
deux potentiels ont des formes e´quivalentes au voi-
sinage de l’e´quilibre. L’e´quation 4.2, utilise´e par le
programme gmq, repre´sente donc bien le potentiel
angulaire de´crit par Borodin et al.
4.2.2 Parame`tres de torsion
Borodin et al [120] ont calcule´ par chimie quantique (base B3LYP/aug-cc-pvDz) l’e´nergie de confor-
mation de C4F10 en fonction de l’angle de torsion C1C2C3C4 (figure 4.7).






0 (configuration trans) 460.24
Fig. 4.7 – E´nergie en fonction de l’angle de torsion C1C2C3C4, calcule´e par chimie quantique (base
B3LYP/aug-cc-pvDz) sur la mole´cule C4F10, d’apre`s Borodin et al [120]
Pour mode´liser ces points, Borodin et al ont conside´re´ non seulement la torsion CCCC mais aussi
les interactions non-lie´es supe´rieures ou e´gales a` 1-4. Son potentiel de torsion ne comprend donc pas les
interactions 1-4. Il faudra donc ajouter les interactions non-lie´es 1-4 dans le calcul de l’e´nergie totale de
la mole´cule en fonction de sa conformation. Nous n’utilisons pas le potentiel de torsion de´termine´ par
Borodin et al. Nous pre´fe´rons rechercher nos propres parame`tres de torsion, le potentiel du programme







τijkl Angle de torsion en rad
entre les atomes ijkl
Cm Coefficients caracte´ristiques en J.mol−1
des atomes ijkl
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Les parame`tres sont de´termine´s de manie`re a` mode´liser directement les points donne´s par Borodin et
al, calcule´s par chimie quantique. Un tel potentiel de torsion comprend les interactions 1-4, les torsions
FC2C3C1,4 et les torsions FC2C3F (figure 4.7). Ainsi les parame`tres des potentiels de torsion autres que
CCCC sont conside´re´s nuls et les interactions 1-4 sont exclues du calcul.
Borodin et al ne donnent pas assez de points pour mode´liser un potentiel de torsion satisfaisant. En
particulier il n’existe aucune valeur pour un angle de torsion compris entre 130˚ et 180˚ . Cette barrie`re
existe dans plusieurs publications discutant du potentiel de torsion des alcanes perfluore´s : Smith et al
[114], Jang et al [116], et meˆme Borodin et al [120].
Pour optimiser la recherche des parame`tres de torsion, nous utilisons des valeurs entre 130˚ et 180˚
donne´es par Cui et al [117]. Leur potentiel de torsion est tire´ d’un calcul de densite´ fonctionnelle, re´alise´
par Ro¨thlisberger et al [118] sur C4F10. Il est similaire a` celui obtenu par Smith et al [114], qui ont de´ter-
mine´ l’e´nergie de conformation de C4F10 en fonction de l’angle de torsion par calcul de chimie quantique
(base 4-31G). Il est donc cohe´rent de comple´ter les valeurs de Borodin et al avec celles de Cui et al [117].
Graˆce a` l’ensemble de ces valeurs, nous pouvons de´terminer les coefficients Cm pour le potentiel de
torsion CCCC (e´quation 4.4). Les parame`tres Cm sont donne´s dans le tableau 4.8 et la comparaison aux









Fig. 4.8 – Coefficients Cm pour le potentiel de
torsion de l’angle CCCC, d’apre`s Borodin et al
[120] et Cui et al [117]
Fig. 4.9 – Potentiel de torsion CCCC sur la mole´-
cule C4F10. Comparaison entre les points calcule´s
par chimie quantique (Borodin et al [120]) et la
mode´lisation par le potentiel de torsion
4.2.3 Charges partielles





qi Charge partielle en multiple de la
de l’atome i charge e´le´mentaire
rij Distance entre en A˚
les atomes i et j
Il faut alors calculer les charges partielles pour chaque atome.
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Le PTFE est un polyme`re dont les chaˆınes sont tre`s longues. Ainsi nous pouvons conside´rer que tous
les atomes de fluor ont la meˆme charge partielle. Il en est de meˆme pour tous les atomes de carbone,
sauf dans le cas de la phase amorphe ou la mole´cule posse`de des carbones terminaux qui auront une
charge plus importante du fait de leurs 3 liaisons avec des atomes de fluor. Ce proble`me n’existe pas
pour la phase cristalline car nous construisons dans ce cas une chaˆıne infinie d’atomes.
La mole´cule utilise´e pour de´terminer les charges partielles des C et des F est : CF3-(CF2)12-CF3 (44
atomes).
Le calcul s’effectue sur une configuration d’e´nergie minimale, par chimie quantique dans la base
B3LYP/6-31G** (Code Gaussian 98 [131]). Les calculs ont e´te´ mene´s graˆce au centre de calcul de
l’IDRIS (Orsay).
Les valeurs des charges sont diffe´rentes selon la position des atomes. Les atomes de carbone et de
fluor du PTFE ont probablement une charge e´quivalente aux atomes centraux de la mole´cule. Ainsi une
valeur moyenne est calcule´e sur les 10 carbones et les 20 fluors centraux, sur les deux carbones et six
fluors en bout de chaˆıne et sur les deux carbones et quatre fluors restants. Les valeurs des charges sont
donne´es en multiple de la charge e´le´mentaire : e = 1.6.10−19C :
(CF3)∗∗∗-(CF2)∗∗-((CF2)10)∗-(CF2)∗∗-(CF3)∗∗∗
Position Charge Charge




Fig. 4.10 – Charges partielles des
atomes C et F sur la mole´cule
C14F30 (calcul de chimie quantique
dans la base B3LYP/6-31G**)
Pour le PTFE, les atomes sont tous de type i∗, les charges partielles sont alors 0.168 pour le carbone
et -0.084 pour le fluor.
4.2.4 Parame`tres de Van der Waals
La conformation en he´lice des alcanes perfluore´s semble eˆtre due aux interactions non-lie´es 1-5, et
plus particulie`rement aux interactions de Van der Waals [114, 113, 115].
Les parame`tres du potentiel de Van der Waals ont donc tre`s probablement un roˆle important dans
la re´ussite de la simulation du PTFE. Nous testons plusieurs potentiels de Van der Waals propose´s dans
la litte´rature. Le parame`tre de test est la masse volumique a` 273K pour la phase cristalline du PTFE,
dont la valeur expe´rimentale est de 2344 kg.m−3 [119].
La plupart des potentiels de Van der Waals e´tudie´s sont des potentiels de type Lennard-Jones, sauf
les potentiels de Borodin et al [120] et Jang et al [116], de type Buckingham. Le potentiel de torsion
utilise´ dans tous les cas sera le potentiel de torsion CCCC issu des donne´es de Borodin et al [120], ce
qui signifie que, puisque les interactions 1-4 sont de´ja` comprises dans le potentiel de torsion, il faut les
exclure du calcul. Les diffe´rents potentiels de Van der Waals teste´s sont nume´rote´s de V1 a` V7. Les
potentiels V1 a` V5 sont de type Lennard-Jones.
φLJ(rij) = 4ij · (( σij|rij | )
12 − ( σij|rij | )
6) (4.6)
Avec :
rij Distance entre les atomes i et j (en A˚)
σij Distance a` laquelle le potentiel s’annule,
caracte´ristique des atomes i et j (en A˚)
ij Valeur minimale du potentiel,
caracte´ristique des atomes i et j
Le potentiel de Van der Waals V1 correspond aux parame`tres de Watkins et Jorgensen [121]. Les au-
teurs ont de´veloppe´ leur potentiel de Van der Waals par un processus ite´ratif en adaptant en meˆme temps
les parame`tres de Lennard-Jones, du potentiel de torsion et les charges partielles. Les ajustements des
parame`tres de Lennard-Jones ont e´te´ re´alise´s tels que les proprie´te´s d’alcanes perfluore´s liquides soient
en accord avec l’expe´rience.
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Les parame`tres du potentiel de Van der Waals V2 sont tire´s de la publication de Nose´ et Klein [112].
Pour de´terminer leurs parame`tres, les auteurs se sont inspire´s de valeurs existantes et les ont adapte´es
afin que le volume molaire de la phase solide de CF4 soit en accord avec la valeur expe´rimentale. Ces
parame`tres sont repris par Sprik et al [115] pour leur e´tude du PTFE.
Vishnyakov et Neimark [20] ont re´alise´ une simulation du Nafion. Il est inte´ressant de voir si les pa-
rame`tres du potentiel de Van der Waals V3, propose´ pour le Nafion sont compatibles avec la simulation
du PTFE. Ces parame`tres sont issus du champ de forces ge´ne´rique Dreiding [28].
Deux autres champs de forces ge´ne´riques sont e´tudie´s. Les potentiels de Van der Waals V4 et V5 des
champs de forces TRIPOS [123] et UFF [132] sont teste´s.
L’ensemble de ces parame`tres est donne´ par le tableau 4.11, les unite´s sont celles de la convention
gmq : σ est en A˚ et l’e´nergie est donne´e par kB en K, avec kB la constante de Boltzmann (kB=1.38.10
−23
J.K−1.mol−1). Les parame`tres des interactions C−−−F ne sont pas note´s, il existe des re`gles de calcul
pour les de´terminer (annexe B : Principes de la DM, p.187).
Potentiel de Type σ (A˚) kB (K)
Van der Waals
V1 [121] CC 3.5 33.24
FF 2.95 26.7
V2 [112] CC 3.35 38.5
FF 2.95 37
V3 [20] CC 3.473 47.92
FF 3.093 36.53
V4 [123] CC 3.03 53.9
FF 2.62 54.9
V5 [132] CC 3.43 52.9
FF 3.00 25.2
Fig. 4.11 – Parame`tres des potentiels de
Van der Waals V1 a` V5 (type Lennard-
Jones)
Les potentiels V6 et V7 sont de type Buckingham :
φBuck(rij) = A · exp(−|rij |
B
)− C|rij |6 (4.7)
Avec :
rij Distance entre les atomes i et j (en A˚)
A, B, C coefficients caracte´ristique des atomes i et j
Le potentiel de Van der Waals V6 se base sur les parame`tres propose´s par Borodin et al [120]. Ces
parame`tres ont e´te´ de´veloppe´s a` partir de calcul de chimie quantique sur la mole´cule CF4. Ils regroupent
les interactions de Van der Waals et les interactions e´lectrostatiques. Nous ne prenons donc pas en
compte les charges partielles lors de la simulation.
Jang et al [116] ont par contre distingue´ les interactions de Van der Waals et e´lectrostatiques. Les
parame`tres du potentiel de Buckingham ont e´te´ adapte´s de manie`re a` reproduire le diagramme de phase
de CF4. Nous obtenons le potentiel de Van der Waals V7.
Potentiel de Type A (eV) B (A˚) C (eV.A˚−6)
Van der Waals
V6 [120] FF 4172.4 234.7.10−3 8.15
FC 453.9 324.25.10−3 20.71
CC 981.9 323.6.10−3 42.015
V7 [116] FF 7276.2 225.5.10−3 8.334
FC 2560 270.2.10−3 23.16
CC 900.7 323.6.10−3 37.98
Fig. 4.12 – Parame`tres des po-
tentiels de Van der Waals V6
et V7 (type Buckingham)
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Nous comparons l’ensemble des potentiels teste´s pour les interactions de Van der Waals C− − −C
sur la figure 4.13 et F−−−F sur la figure 4.14.
Fig. 4.13 – Comparaison graphique des potentiels
de Van der Waals V1 a` V7 pour les interactions
CC r est la distance interatomique
Fig. 4.14 – Comparaison graphique des potentiels
de Van der Waals V1 a` V7 pour les interactions
FF r est la distance interatomique
Les potentiels V1, V2, V3, V5, V6 et V7 sont tre`s ressemblants, en particulier pour de´crire les
interactions F−−−F. Les puits de potentiel sont par contre plus ou moins profonds pour les interactions
C−−−C mais les distances correspondantes sont e´quivalentes (3.75 a` 3.95 A˚).
Le potentiel V4 a un comportement le´ge`rement diffe´rent des autres. Sa position d’e´quilibre est la
plus faible pour les deux interactions C− − −C (3.40 A˚) et F− − −F (2.95 A˚). Avec un tel potentiel,
les chaˆınes vont se rapprocher beaucoup plus qu’avec les autres potentiels.
Nous pouvons noter que le potentiel de Van der Waals V6, issu de la publication de Borodin et
al [120], inclut aussi les interactions e´lectrostatiques. Or ce n’est pas le cas du potentiel de Van der
Waals V7, de´termine´ par Jang et al [116]. Cependant il est visible graphiquement que les diffe´rences
sont minimes, les positions et les valeurs des minima sont presque identiques. Pour de´velopper leurs pa-
rame`tres, Borodin et al ont e´tudie´ la mole´cule CF4. Il est probable que les interactions e´lectrostatiques
soient ne´gligeables sur cette petite mole´cule. Cela expliquerait comment Borodin et al ont pu de´terminer
un potentiel de Van der Waals e´quivalent a` celui de Jang et al, qui, eux, ont pris en compte les charges
partielles.
4.2.5 Conclusion : 7 potentiels de Van der Waals pour le PTFE
Les parame`tres des potentiels lie´s sont bien de´finis : les longueurs des liaisons CC et CF sont
constantes et donne´es par le tableau 4.82, les parame`tres des angles covalents sont note´s tableau 4.5
et les parame`tres de l’angle de torsion CCCC sont recense´s dans le tableau 4.8.
Le potentiel e´lectrostatique est de´fini par les charges partielles tableau 4.10.
Pour comparer les diffe´rents potentiels de Van der Waals V1 a` V7 et parvenir a` un champ de forces
optimise´ pour le PTFE, nous e´tudierons la masse volumique de la phase cristalline du PTFE a` 273K
(phase II). Les donne´es les plus fiables concernent en effet cette phase [133, 119].
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4.3 E´tude de la phase cristalline du PTFE
La structure cristalline du PTFE est e´tudie´e depuis une cinquantaine d’anne´es [113]. Cette structure
est constitue´e de longues chaˆınes en he´lice. Pour de´crire de telles he´lices, le parame`tre utilise´ est le
nombre de carbones par tours d’he´lices m/n avec m : un entier e´gal au nombre de carbones et n : un
entier e´gal au nombre de tours d’he´lice.
Fig. 4.15 – Diagramme de phase du PTFE d’apre`s
Sperati [133]
Le diagramme de phase du PTFE pre´sente 4
phases solides, note´es I, II, III et IV. La phase
IV est celle qui existe a` pression et tempe´rature
ambiante. Sa structure est hexagonale, d’he´lice
15/7, c’est-a`-dire 15 carbones pour 7 tours d’he´-
lice. La phase IV a une existence limite´e a` un pe-
tit domaine de pressions et tempe´ratures. Ainsi,
a` pression atmosphe´rique, la phase IV se forme
entre 292K et 303K. Avant 292K, la structure
du PTFE est triclinique (phase II), d’he´lice 13/6.
Apre`s 303K, elle passe pseudo hexagonale (phase
I). La phase III apparaˆıt avec l’augmentation de
pression. La tempe´rature de fusion est de 609K a`
pression atmosphe´rique.
Cette description est tire´e des donne´es de Carleton A. Sperati, dans Physical Constants of fluoropo-
lymers [133]. Ces donne´es sont issues d’expe´riences de diffraction d’e´lectrons et diffraction par rayons X.
Certains auteurs (Weeks et al [119], Clark [129] ou Farmer et Eby [128, 134]) ont propose´ des descriptions
alternatives, en particulier pour la phase II du PTFE.
4.3.1 Construction de la phase II
Bunn et Howells [113] ont propose´ une premie`re description de la structure cristalline du PTFE en
phase II. A 283K, ils ont de´termine´ une cellule unite´ pseudo-hexagonale, compose´e de 2 he´lices 26/13.
L’e´tude la plus comple`te a e´te´ mene´e par Weeks, Clark et Eby [119]. Ils ont e´tabli la structure cristalline
de la phase II par diffraction d’e´lectrons et diffraction X a` 273K. Pour de´terminer la cellule unite´, les
auteurs ont postule´ plusieurs parame`tres possibles (nombres de mole´cules dans la cellule unite´, taille de
la cellule unite´, parame`tres m et n de l’he´lice) et ont compare´ pour chaque cellule la figure de diffraction
calcule´e avec la figure expe´rimentale. Ils ont conserve´ la cellule unite´ qui donnait les re´sultats les plus
proches de la figure de diffraction expe´rimentale.
Weeks et al ont e´tudie´ le sens des he´lices dans le PTFE en comparant plusieurs configurations
possibles. Ils en ont conclu que le cristal doit posse´der le meˆme nombre d’he´lices oriente´es gauche (left
handed LH) et droite (right handed RH). Cette constatation est en accord avec des calculs e´nerge´tiques
re´alise´s par Farmer et Eby [128]. Clark [129] a e´galement mene´ une e´tude par diffraction de rayons X
pour de´crire la conformation en phase II (273K) et IV (298K). Les parame`tres de la cellule unite´ de´finie
par Clark sont en accord avec celles de Weeks et al [119] et Farmer et al [128] (tableau 4.16).
a (A˚) b (A˚) c (A˚) α β γ he´lice
Bunn et Howells 9.644 5.54 33.6 (26C) 90˚ 90˚ 89.2˚ 26/13
Weeks et al [119] 9.649 5.648 16.9 (13C) 90˚ 90˚ 90˚ 13/6
Farmer et al [128] 9.60 5.62 70.2 (54C) 90˚ 90˚ 91.4˚ 54/25
Clark [129] 9.750 5.59 16.9 (13C) 90˚ 90˚ 89.3˚ 13/6
Fig. 4.16 – Cellule unite´ compare´e du PTFE en phase II d’apre`s Bunn et Howells, Weeks et al [119],
Farmer et Eby [128], et Clark [129]
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Nous utilisons les donne´es de Weeks et al. Ces donne´es sont clairement e´tablies. D’apre`s Weeks et
al, la cellule est orthorhombique (α=β=γ=90˚ ), avec a=9.649 A˚, b=5.648 A˚, c(axe de l’he´lice)=16.9 A˚.
Elle n’est pas de´crite par un groupe d’espace [129].
Weeks et al ont de´termine´ les coordonne´es cylindriques des atomes de fluor et de carbone, ainsi que
le de´calage des he´lices entre elles (figure 4.18). Par rapport au centre de l’he´lice, le rayon du carbone a
e´te´ fixe´ a` rC = 0.406 A˚, et celui du fluor a` rF = 1.600 A˚. Les he´lices sont en configuration 13/6, donc
le pas de l’he´lice vaut 16.9/6 = 2.817 A˚.
Pour de´terminer l’ensemble des coordonne´es atomiques de la cellule unite´, nous construisons tout
d’abord l’he´lice 1 pour ensuite la translater et cre´er les he´lices 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (figure 4.18) d’apre`s
les donne´es de Weeks et al. Les grandeurs rC , θCn , zCn sont les coordonne´es cylindriques de l’atome de
carbone d’indice n, note´ Cn. Les grandeurs rF , θFn± , zFn± sont les coordonne´es cylindriques de l’atome
de fluor relie´ a` l’atome Cn correspondant. Les fluors associe´s sont alors de´finis par Fn± selon qu’on
ajoute ou qu’on retranche 0.090 A˚ a` zCn . Ces grandeurs sont donne´es par :
r (A˚) θ (deg) z (A˚)
Cn 0.406 θdec + 360 · n · 613 zdec + 2.817 · n · 613
Fn± Fn+ 1.600 θCn − 42 zCn + 0.090
Fn− 1.600 θCn + 42 zCn − 0.090
Fig. 4.17 – Construction des
he´lices pour le PTFE en
phase II d’apre`s les donne´es
de Weeks et al [119]
θdec et zdec repre´sentent le de´calage du premier carbone de chaque he´lice par rapport a` l’he´lice 1
prise comme re´fe´rence. Les valeurs sont donne´es sur la figure 4.18.
Fig. 4.18 – Configuration du
polyte´trafluoroe´thyle`ne en phase
II (273K), d’apre`s Weeks et al
[119]. A chaque he´lice est asso-
cie´e : son orientation (RH ou
LH), θdec et zdec
4.3.2 E´tude d’un champ de forces approprie´ pour le PTFE
Choix du champ de forces optimise´
Nous avons de´crit plusieurs champs de forces issus de la litte´rature sur les alcanes perfluore´s. Ils ont
e´te´ de´veloppe´s pour simuler de petites oligome`res du PTFE et pourraient a` ce titre eˆtre e´tendus a` la
simulation du PTFE. Les longueurs de liaisons CC, CF (tableau 4.82) et le potentiel des angles CCC,
FCC et FCF (tableau 4.5) sont issus du champ de forces de Borodin et al [120]. Nous avons de´crits le
potentiel de torsion de l’angle CCCC (tableau 4.8) a` l’aide des calculs de Borodin et al. Les charges ont
e´te´ calcule´es par me´thode ab initio. Ils restent a` de´terminer les parame`tres de Van der Waals (V1 a` V7)
les mieux adapte´s a` la simulation du PTFE.
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Processus de simulation
Le crite`re de comparaison pour e´tudier les potentiels de Van der Waals V1 a` V7 est la masse volu-
mique de la phase cristalline du PTFE a` 273 K, expe´rimentalement e´gale a` 2344 kg.m−3. Cette valeur a
e´te´ obtenue par diffraction d’e´lectrons, pour un PTFE a` 90% cristallin [119]. Nous choisissons le champ
de forces qui conserve cette masse volumique pour une simulation dans l’ensemble isotherme, isobare :
N,P,T.
La cellule unite´ propose´e par Weeks et al [119] est trop petite pour eˆtre soumise a` un calcul de
dynamique mole´culaire. Les longueurs des coˆte´s a et b sont trop faibles. Pour le calcul des potentiels
non lie´s, il faut introduire une sphe`re de troncature. Si le rayon de cette sphe`re est plus grand que la
demi largeur de la boˆıte, les atomes vont subir des interactions avec leur propre image. Le rayon de la
sphe`re de troncature e´tant de l’ordre de 8 A˚, il faut donc une boˆıte de simulation d’au moins 8 A˚ de
coˆte´. La boˆıte de simulation A, utilise´e pour mode´liser la phase II et e´valuer les diffe´rents parame`tres
de Van der Waals, est de´finie par le tableau 4.19.
a (A˚) b (A˚) c (A˚) α β γ ρ a` 273K Atomes
19.298 33.888 16.900 90˚ 90˚ 90˚ 2344 kg.m−3 936
Fig. 4.19 – Boˆıte de simulation A du PTFE en phase II (ρ : masse volumique), d’apre`s Weeks et al
[119]
Toutes les simulations s’effectuent avec un pas de temps de 1 fs. La premie`re e´tape de simulation est
la minimisation e´nerge´tique (tempe´rature nulle) a` volume constant (EM-V) durant 5 ps. La deuxie`me
e´tape consiste a` se placer a` la tempe´rature de simulation : T = 273K et a` lancer un calcul dans l’en-
semble canonique (volume et tempe´rature constants : N,V,T) durant 40 ps. La dernie`re e´tape relaˆche la
contrainte de volume constant et permet de faire e´voluer le syste`me a` pression et tempe´rature constantes
dans l’ensemble isotherme-isobare (N,P,T) durant quelques centaines de ps. Les donne´es sont stocke´es
toutes les 0.5 ps. La moyenne temporelle de chaque grandeur s’effectue a` l’e´quilibre donc lorsque l’e´nergie
totale atteint un plateau. Les moyennes seront effectue´es sur environ 250 ps.
Le calcul du potentiel e´lectrostatique est re´alise´ graˆce a` la sommation d’Ewald (annexe B : Prin-
cipes de la DM, p.187). Les parame`tres d’Ewald pour la boˆıte de simulation A sont : α = 0.45 A˚−1,
Rc = 8 A˚, Kmax = 12. Le rayon de coupure est identique pour les interactions de Van der Waals, soit 8 A˚.
Nous comparons la masse volumique simule´e et expe´rimentale. L’erreur entre simulation et expe´rience





Parame`tres de Van der Waals ρ(kg.m−3) erreur (%)
V1 [121] 2290 ±5 -2.3
V2 [112] 2305 ±5 -1.7
V3 [20] 2210 ±5 -5.7
V4 [123] 2630 ±10 +12.2
V5 [132] 2305 ±5 -1.7
V6 [120] 2310 ±10 -1.45
V7 [116] 2355 ±5 +0.5
Fig. 4.20 – Masse volumique simule´e
pour le PTFE a` 273K, boˆıte de simu-
lation A, ensemble canonique, selon
les parame`tres de Van der Waals V1
a` V7. Comparaison avec la masse vo-
lumique a` 273K : ρexp = 2344 kg.m−3
Les parame`tres V6 et V7 donnent les valeurs de masse volumique les plus proches des valeurs ex-
pe´rimentales. Dans les deux cas, le potentiel de Van der Waals est du type Buckingham. Or nous nous
inte´ressons pre´fe´rentiellement a` un potentiel de type Lennard-Jones.
Nous allons donc optimiser les parame`tres V1, V2, V3, V4 ou V5, pour lesquels les e´carts a` la masse
volumique expe´rimentale varient de 2% (V1, V2, V5) a` 12% (V4).
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Nous agissons sur la valeur des rayons de Van der Waals pour chaque potentiel. Les parame`tres σij
sont multiplie´s par un coefficient k dans le but diminuer l’erreur par rapport a` la valeur expe´rimentale. Le
coefficient k vaut 0.98 pour les parame`tres V1, 0.985 pour V2, 0.945 pour V3, 1.12 pour V4, 0.985 pour V5.
Les parame`tres ij restent inchange´s. Les nouveaux potentiels ainsi de´finis sont note´s respectivement V1’,
V2’, V3’, V4’, V5’. Ces champs de forces sont teste´s en appliquant le processus de simulation pre´ce´dent
a` la boˆıte de simulation A. Les re´sultats sont rassemble´s dans le tableau 4.21. L’erreur la plus faible est
obtenue dans le cas des parame`tres V4’, c’est a` dire les parame`tres σij de V4 multiplie´s par 1.12.
Parame`tres de Van der Waals ρ(kg.m−3) erreur (%)
V1’ 2342 ±10 -0.1
V2’ 2323 ±4 -0.9
V3’ 2290 ±6 -2.3
V4’ 2344 ±9 0
V5’ 2337 ±4 -0.3
Fig. 4.21 – Masse volumique simule´e
pour le PTFE a` 273K, boˆıte de simu-
lation A, ensemble canonique, selon les
parame`tres de Van der Waals V1’ a` V5’.
Comparaison avec la masse volumique a`
273K : ρexp = 2344 kg.m−3





Fig. 4.22 – Parame`tres des liaisons covalentes
CC et CF, d’apre`s Borodin et al [120]




Fig. 4.23 – Parame`tres des angles covalents









Fig. 4.24 – Coefficients Cm pour le potentiel de
torsion de l’angle CCCC, d’apre`s Borodin et al




Fig. 4.25 – Charges partielles des C et F
du PTFE (calcul de chimie quantique, base
B3LYP/6-31G**)
Type σ (A˚) kB (K)
CC 3.394 53.9
FF 2.934 54.9
Fig. 4.26 – Parame`tres de Van der Waals V4’,
d’apre`s le champs de forces ge´ne´rique TRIPOS
[123]
Le champ de forces CFPTFE est teste´ sur la phase cristalline du PTFE. Les re´sultats obtenus par
simulation doivent eˆtre le plus proche possible des donne´es expe´rimentales.
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Conservation de la conformation he´lice et parame`tres de la cellule unite´
Le champ de forces optimise´ CFPTFE a e´te´ applique´ sur la boˆıte de simulation A. Les configurations
sont stocke´es toutes les 5 ps. A l’e´quilibre nous de´terminons les valeurs moyennes des angles CCC, CCF,
FCF et CCCC. Les valeurs nomme´es « expe´rience » sont les grandeurs obtenues par le calcul des angles
dans la configuration initiale. Les valeurs note´es « mode`le » sont les grandeurs moyennes calcule´es dans
l’ensemble isotherme-isobare. Le tableau 4.27 permet de comparer les valeurs simule´es et expe´rimentales.
Soit une distribution d’angle θi note´e ρ(θi), l’e´cart type σ est calcule´ par l’e´quation :
σ =
√∑




ρ(θi) Densite´ de probabilite´ de l’angle i
θm Valeur moyenne de l’angle conside´re´
Type d’angle θsim (deg) σ θexp (deg)
C-C-C 115.8 2.3 114.6
F-C-C 107.9 2.7 108.4
F-C-F 109.3 2.5 108.5
Type de torsion τsim (deg) σ τexp (deg)
C-C-C-C 16.4 6.2 16.5
Fig. 4.27 – Comparaison des angles covalents
et de torsion simule´s et expe´rimentaux, pour
la phase cristalline du PTFE a` 273K, boˆıte de
simulation A
Les angles covalents sont conserve´s par le champ de forces CFPTFE . Il est d’ailleurs inte´ressant de
noter l’ouverture de l’angle CCC. Les liaisons d’un carbone te´trae`dre forment par ge´ome´trie un angle de
109.5˚ , infe´rieur de 5˚ a` la valeur expe´rimentale de´termine´e pour cet angle. Cette tendance a` se de´former
caracte´rise des interactions re´pulsives entre deux atomes de carbone se´pare´s par deux liaisons, et plus
probablement entre les atomes de fluor lie´s a` ces carbones. La figure 4.28 repre´sente les interactions 1-5
probablement a` l’origine de l’ouverture de l’angle CCC.
Fig. 4.28 – Ouverture de l’angle CCC due aux in-
teractions 1-5 entre les atomes de fluor (atomes
de carbone en noir, atomes de fluor en vert)
D’apre`s Bunn et Howells ces interactions 1-5 sont a` l’origine de la conformation he´lice pour la phase
cristalline du polyme`re PTFE. L’angle de torsion CCCC caracte´rise cette conformation en he´lice. Il
est e´galement semblable entre simulation et expe´rience. La distribution de l’angle de torsion CCCC est
repre´sente´e sur la figure 4.29. Cette distribution peut eˆtre mode´lise´e par une double gaussienne.
L’e´largissement des pics (e´cart type par rapport a` la moyenne : σ = 6.2˚ ) est bien visible autour des
valeurs + 16.4˚ et - 16.4˚ . Cet e´largissement peut traduire des imperfections dans les he´lices. Farmer et
Eby [128] ou Holt et Farmer [124, 125] ont en effet montre´ qu’il existait des de´fauts et des inversions
d’he´lice dans la structure cristalline. Les he´lices ont tendance a` se de´former et a` se placer en conforma-
tion trans avec l’augmentation de tempe´rature. Les deux pics sont dus au fait que les he´lices tournent
dans des sens oppose´s. Ces deux pics ont une meˆme aire, ce qui prouve que les proportions d’he´lices
gauche et droite restent identiques.
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Fig. 4.29 – Distribution de l’angle de tor-
sion CCCC pour la phase cristalline du
PTFE a` 273K, boˆıte de simulation A. Mo-
de´lisation des points obtenus par simulation
par une double gaussienne de centres -16.37˚
et 16.43˚ et de largeurs respectives 8.75˚ et
8.77˚ .
Le tableau 4.30 repre´sente les parame`tres de la
boˆıte de simulation obtenus a` l’e´quilibre a` T
= 273K. Ces parame`tres sont compare´s a` ceux
donne´s par Weeks et al [119].
Fig. 4.30 – Comparaison des parame`tres simule´s
et expe´rimentaux de la boˆıte de simulation A
Simulation Expe´rience
a (A˚) 18.63 ±0.01 19.298
b (A˚) 34.43 ±0.01 33.888
c (A˚) 17.23 ±0.00 16.900
α (˚ ) 89.92 ±0.06 90
β (˚ ) 90.06 ±0.07 90
γ (˚ ) 90.18 ±0.02 90
La boˆıte reste orthorhombique et les grandeurs a, b et c sont pratiquement constantes, la de´formation
maximale e´tant de 3.5% (parame`tre a). Ainsi le champ de forces optimise´ CFPTFE conserve la forme
de la boˆıte.
La masse volumique simule´e est identique a` la valeur expe´rimentale, ce qui valide le champ de forces
(tableau 4.31).
Simulation Expe´rience
ρ (kg.m−3) 2344.7 ±0.8 2344 Fig. 4.31 – Comparaison de la masse volu-mique a` 273K, boˆıte de simulation A
La boˆıte de simulation A a permis d’effectuer des tests rapides afin de de´terminer le champ de forces
qui conserve la masse volumique de la phase cristalline du PTFE a` 273K. Ce champ de forces CFPTFE
conserve la conformation he´lice et les parame`tres de la cellule unite´. Il faut maintenant ve´rifier que ce
champ de forces permet de retrouver d’autres grandeurs physiques du PTFE.
4.3.3 Simulation de la phase cristalline avec le champ de forces optimise´
Processus de simulation
Pour obtenir des valeurs plus pre´cises, il faut pouvoir re´aliser des moyennes statistiques sur un plus
grand nombre d’atomes. La taille de la boˆıte doit eˆtre augmente´e, ce qui rallonge les temps de calcul.
Pour ne pas avoir des temps trop longs, le calcul est mene´ de manie`re paralle`le sur des centres de calculs
puissants (l’IDRIS (Orsay) et le CINES (Montpellier)). La boˆıte de simulation est de´coupe´e en 8, en
divisant par deux chaque coˆte´ de la boˆıte. Un processeur est attribue´ a` chacune des petites boˆıtes, chaque
processeur e´tant en interaction avec les autres. Il faut donc cette fois que la boˆıte de simulation soit au
moins de 40 A˚ de coˆte´. La boˆıte de simulation B (tableau 4.32) contient 6× 12× 3 unite´s de la cellule
orthorhombique du PTFE, soit 144 mole´cules (16848 atomes).
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a (A˚) b (A˚) c (A˚) α β γ ρ a` 273K Atomes
57.894 67.776 50.7 90˚ 90˚ 90˚ 2344 kg.m−3-3 16848
Fig. 4.32 – Boˆıte de simulation B du PTFE en phase II (ρ : masse volumique), d’apre`s Weeks et al
[119]
Le pas de temps est optimise´ afin de diminuer la dure´e du calcul. Plus le pas de temps ∆t est e´leve´,
moins il faudra de nombre de pas n pour parvenir a` un temps de simulation donne´ tsim, puisque :
tsim = n ·∆t. Cependant le pas de temps ne peut pas de´passer la pe´riode minimale de vibrations des
mole´cules, afin d’assurer la stabilite´ de la simulation.
La technique admise pour optimiser le pas de temps est de comparer les fluctuations de l’e´nergie
totale avec les fluctuations de l’e´nergie potentielle. La diffe´rence ne doit pas de´passer une certaine valeur,
ici prise arbitrairement e´gale a` 1.5% de l’e´nergie totale. Nous re´alisons 5 simulations dans l’ensemble
microcanonique (volume et e´nergie constants : N,V,E), pour un pas de 0.5 ; 1 ; 2 ; 2.5 et 4 fs, avec un
nombre de pas respectivement de 2000 ; 1000 ; 500 ; 400 et 250 pas, afin d’avoir un meˆme temps total de
simulation (1ps). Les re´sultats sont reporte´s dans le tableau 4.33. Le pas de temps choisi pour l’ensemble
de la simulation sera : 2 fs.
∆t (fs) 0.5 1 2 2.5 4
fluctuations (%) 0.8 0.81 1.15 1.61 4.38
Fig. 4.33 – Optimisation du pas de temps
La simulation de la phase cristalline du PTFE de´bute par une minimisation e´nerge´tique a` volume
constant (EM-V) durant 5 ps. La boˆıte de simulation est ensuite thermalise´e a` T=273K dans l’ensemble
canonique (NVT) durant 40 ps, puis dans l’ensemble isotherme-isobare (NPT) durant quelques centaines
de ps. La taille de la boˆıte de simulation B diffe`re par rapport a` la boˆıte de simulation A. Il convient
alors de changer les parame`tres d’Ewald pour maintenir la convergence du potentiel e´lectrostatique. Ces
parame`tres d’Ewald B sont donne´s par : α = 0.29 A˚−1, Rc = 10 A˚, Kmax = 14.
Discussion de la conformation en he´lice
De la meˆme manie`re que pre´ce´demment, nous comparons les valeurs des angles CCC, CCF, FCF et
CCCC entre simulation et expe´rience.
Type d’angle θsim (deg) σ θexp (deg)
C-C-C 115.8 2.4 114.6
F-C-C 107.9 2.7 108.4
F-C-F 109.3 2.5 108.5
Type de torsion τsim (deg) σ τexp (deg)
C-C-C-C ±16.4 6.3 ±16.5
Fig. 4.34 – Comparaison des angles covalents
et de torsion simule´s et expe´rimentaux, pour
la phase cristalline du PTFE a` 273K, boˆıte de
simulation B
Comme attendu, la diffe´rence reste faible. L’angle CCC est ouvert et la conformation he´lice (carac-
te´rise´e par l’angle de torsion CCCC) est maintenue. La distribution de l’angle de torsion CCCC est
identique a` celle obtenue sur la figure 4.29. La conformation de la mole´cule est bien conserve´e par le
champ de forces CFPTFE applique´ a` la boˆıte de simulation B.
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Parame`tres de la cellule unite´
Le tableau 4.35 montre que la boˆıte de simulation B est conserve´e apre`s dynamique mole´culaire avec
le champs de forces CFPTFE . La variation maximale est de 3% (parame`tre a).
Simulation Expe´rience
a (A˚) 56.04 ±0.00 57.894
b (A˚) 68.42 ±0.00 67.776
c (A˚) 51.68 ±0.00 50.7
α (˚ ) 89.97 ±0.00 90
β (˚ ) 90.07 ±0.01 90
γ (˚ ) 90.62 ±0.00 90
Fig. 4.35 – Comparaison des parame`tres si-
mule´s et expe´rimentaux de la boˆıte de simula-
tion B
Masse volumique simule´e a` 273 K
La masse volumique simule´e est e´gale a` la valeur expe´rimentale a` 0.5% preˆt, d’apre`s les valeurs du
tableau 4.36.
Simulation Expe´rience
ρ (kg.m−3) 2353.0 ±1.3 2344 Fig. 4.36 – Comparaison de la masse volu-mique a` 273K, boˆıte de simulation B
Le champ de forces CFPTFE , applique´ a` la boˆıte de simulation B, conserve la masse volumique du
PTFE a` 273K, la conformation en he´lice des chaˆınes et la forme de la boˆıte.
Diffractogramme simule´ a` 273 K
Pour comparer la structure cristalline simule´e a` la structure expe´rimentale, nous utilisons le spectre
de diffractions X. Le logiciel « Discus » [135, 136] est capable de calculer un tel spectre a` partir des
coordonne´es atomiques d’une structure de´finie. Les configurations obtenues a` l’e´quilibre sont utilise´es
pour calculer le diffractogramme lie´ a` la structure simule´e. Nous comparons ensuite ce spectre simule´
au spectre de rayons X expe´rimental [119] (T=273K), sur la figure 4.37.
Fig. 4.37 – Comparaison du diffractogramme simule´ (en
rouge) et expe´rimental (en noir) a` 273K
• La bosse centre´e en 2θ = 36˚ sur le spectre
simule´ est due aux 3 pics a` 35.2˚ , 36.2˚ et 37˚
sur le spectre expe´rimental. L’e´paulement
observe´ vers 37.5˚ est explique´ par le pic de
faible intensite´ autour de cet angle.
• La bosse situe´e autour de 2θ = 41˚ corres-
pond au pic a` 41.5˚ e´largi. Les e´paulements
de chaque coˆte´ de la bosse sont dus aux pics
a` 39.5˚ et 42.5˚ .
• En revanche la bosse centre´e en 32.5˚ ne se
retrouve pas sur le spectre expe´rimental. Ce
serait probablement un de´calage du double
pic observe´ a` 31.5˚ .
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Le diffractogramme simule´ est d’autant plus pre´cis que la taille de la boˆıte de simulation est im-
portante. La boˆıte de simulation B est large (coˆte´ ∼ 50 A˚). Malgre´ cela, nous pouvons constater sur
le spectre simule´ un e´largissement et une superposition des pics de diffraction. L’accord entre spectre
simule´ et expe´rimental sur la position des pics est bon. Le champs de forces CFPTFE conserve bien la
structure de la phase II du PTFE.
Conclusion : re´sultats de la simulation du PTFE en phase cristalline (II)
Le champ de forces conserve la masse volumique a` 273 K . Les valeurs simule´es sont 2344.7 ±0.8
kg.m−3 pour la boˆıte de simulation A et 2353.0 ±1.3 kg.m−3 pour la boˆıte de simulation B, compare´es
a` une valeur expe´rimentale de 2344.0 kg.m−3. Il semble donc que l’erreur augmente le´ge`rement
lorsque la taille de la boˆıte de simulation augmente. Cependant l’erreur sur la masse volumique est
au maximum de 0.5%, ce qui reste excellent.
La conformation en he´lice et la forme de la boˆıte de simulation sont e´galement conserve´es dans les
deux cas. De plus la simulation du diffractogramme X, effectue´ sur la boˆıte de simulation B, montre
un bon accord entre simulation et expe´rience.
Apre`s avoir travaille´ sur la phase cristalline du PTFE, le champ de forces est soumis a` un test sur
la phase amorphe. Nous cherchons en particulier a` regarder si nous retrouvons la tempe´rature de
transition vitreuse du polyme`re.
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4.4 E´tude de la phase amorphe du PTFE
4.4.1 Construction par me´thode hybride PMC/DM
Le pivot de Monte-Carlo (PMC)
Simuler la phase amorphe d’un polyme`re est couˆteux en temps de calcul. Les temps de relaxation des
chaˆınes sont de l’ordre de la seconde pour la plupart des polyme`res [137] alors que l’ordre de grandeur
d’un temps de simulation en dynamique mole´culaire est la nanoseconde. Il est donc ne´cessaire d’em-
ployer une autre technique de simulation pour l’e´tude de la phase amorphe du PTFE, afin de diminuer
le temps de calcul consacre´ a` la relaxation du polyme`re.
Plusieurs algorithmes ont e´te´ de´veloppe´s dans le but de diminuer le temps de calcul : ”reptation
moves” [138], ”configuration bias algorithms” [139] ou ”concerted rotation algorithms” [140]. La technique
la plus rapide (d’apre`s [141]) est ”reptation moves”, de´crite par Vacatello et al [138]. Cette technique
consiste a` couper artificiellement une liaison a` l’extre´mite´ de la chaˆıne et a` la de´placer a` l’autre extre´mite´.
Cependant un tel algorithme peut changer la nature de la mole´cule de´s que celle ci se complique. Cette
technique se limite donc aux chaˆınes simples. Pour des chaˆınes plus complexes, il existe l’algorithme
dit du pivot de Monte-Carlo [142]. Une partie de la mole´cule subit une rotation ale´atoire par rapport a`
l’autre, autour de la liaison reliant les deux parties. Pour chaque variation, le logiciel calcule l’e´nergie
totale de la mole´cule et la compare a` la configuration pre´ce´dente, en utilisant le crite`re de Me´tropolis
pour conserver ou rejeter la nouvelle configuration (figure 4.38).
Fig. 4.38 – Principe du Pivot de Monte-Carlo
Soient Fa, l’e´nergie de l’ancienne configuration et
Fn, l’e´nergie de la nouvelle configuration : ∆F=
Fn-Fa. Le crite`re de Me´tropolis indique que, si
exp(−∆FkBT ) > Rn , avec Rn : nombre ale´atoire tel
que : 0 ≤ Rn < 1, alors la nouvelle configura-
tion est accepte´e. Sinon, l’ancienne configuration
est conserve´e. L’ope´ration est re´pe´te´e un grand
nombre de fois afin de balayer le maximum de
configurations possibles.
Il existe une limite au pivot de Monte-Carlo dans le cas des phases denses, pour lesquelles les inter-
actions dues aux autres chaˆınes bloquent les rotations si la partie de la chaˆıne qui a tourne´ se retrouve
dans un volume exclu.
Pour e´viter cela, il est possible d’utiliser l’algorithme ”bridging”, de´veloppe´ par Pant et Theodorou
[143]. Cependant nous retrouvons les limitations du ”reptation moves” pour des longues chaˆınes.
Auhl et al [141] ont de´veloppe´ leur propre technique. Ils ont choisi de ge´ne´rer un ensemble de chaˆınes
place´es ale´atoirement dans une boˆıte de simulation. Ils ont alors introduit le volume exclu a` l’aide d’un
potentiel en cosinus qui permet de passer ensuite au potentiel de Lennard-Jones sans faire diverger le
calcul. Brown et al [144] ont montre´ que cet algorithme de´forme les chaˆınes et doit donc eˆtre adapte´e.
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Nous utilisons une autre technique connue sous le nom de me´thode hybride PMC/DM. Cette technique
a e´te´ de´veloppe´e par Neyertz et Brown [145]. Elle est base´e sur le pivot de Monte Carlo [146], couple´
a` la dynamique mole´culaire. Elle a de´ja` e´te´ utilise´e avec succe`s pour l’e´tude de la phase amorphe du
poly(e´thyle`ne oxyde) (PEO) [147].
Principe de la me´thode hybride PMC/DM
Cette technique utilise la dynamique mole´culaire en intercalant apre`s un certain nombre de pas des
e´tapes du type pivot de Monte-Carlo. De´s que la mole´cule passe dans une nouvelle configuration, il
se pose le proble`me du volume exclu. Pour e´viter cet e´cueil, Neyertz et Brown [145] propose d’utiliser
l’hypothe`se de Flory [148], re´sume´e par la figure 4.39.
⇓
D’apre`s l’hypothe`se de Flory, nous conside´rons
uniquement la mole´cule a` laquelle appartient
l’atome pour lequel est calcule´ l’e´nergie locale.
⇓
Fig. 4.39 – Principe de l’hypothe`se de Flory
Dans le cas d’un polyme`re dans l’e´tat fondu,
Flory [148] a montre´ que, pour calculer la diffe´-
rence d’e´nergie entre deux configurations, il suffit
de sommer un nombre restreint d’interactions.
Pour un atome donne´, le potentiel applique´ a`
cet atome sera la somme des interactions sur un
certain nombre d’atomes voisins de l’atome e´tudie´.
Le volume auparavant exclu n’entre plus en jeu
dans le calcul. Cette hypothe`se peut eˆtre explique´e
par le fait que les interactions entre un atome et
son environnement sont dues principalement aux
atomes voisins. Les interactions dues aux atomes
lointains vont eˆtre e´crante´es par les interactions a`
courte distance.
Cette hypothe`se de Flory est aussi nomme´e : ”l’approximation d’e´nergie locale”. En effet l’e´nergie
est calcule´e au voisinage de l’atome e´tudie´. Pour quantifier ce voisinage, nous choisissons le nombre de
liaisons se´parant l’atome e´tudie´ du dernier atome pris en compte dans le calcul du potentiel applique´ a`
l’atome e´tudie´. Ce nombre se nomme : NBICUT. La figure 4.40 repre´sente un NBICUT e´gal a` 4.
Fig. 4.40 – Atomes pris en compte
pour NBICUT=4. Atome e´tudie´ : cercle
plein noir, atomes pris en compte :
cercle vide surligne´.
Recherche du NBICUT
Avant de travailler avec l’hypothe`se de Flory, il faut la valider dans le cas du polyme`re e´tudie´.
Pour cela, nous simulons les configurations en phase amorphe de petits oligome`res du PTFE par la
me´thode hybride PMC/DM. Les configurations obtenues sont ensuite compare´es a` celles de´termine´es
par dynamique mole´culaire.
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Les grandeurs caracte´ristiques utilise´es pour comparer deux configurations sont :
– Le pourcentage d’angle de torsion CCCC en position ”trans” : %trans. La configuration des atomes
CCCC est dite ”trans” lorsque l’angle de torsion forme´ par les 4 atomes est compris entre -60˚ et
+60˚ .
– La valeur moyenne du carre´ du rayon de giration : <S2>. Le carre´ du rayon de giration est la
somme sur l’ensemble des atomes du syste`me du carre´ des distances entre le centre de masse ~rcom




i=1(~ri − ~rcom)2 >temps
Nt
(4.10)
– La valeur moyenne du carre´ de la distance entre les 2 extre´mite´s de la mole´cule : <R2>. Soient
~r1 et ~rnb (nb : nombre de liaisons du squelette) les 2 extre´mite´s de la mole´cule, le carre´ moyen de
la distance entre ces extre´mite´s est donne´e par :
< R2 >=< (~r1 − ~rnb)2 >temps (4.11)
Ces valeurs sont moyenne´es sur la dure´e totale de la simulation <>temps, lorsque les mole´cules sont
de´corre´le´es de leur configuration initiale.
Le temps de de´corre´lation est le temps qu’il faut a` la mole´cule pour parvenir a` une configuration
inde´pendante de sa configuration initiale.
Soit ~R(t) le vecteur reliant les deux extre´mite´s de la mole´cule : ~R(t) = ~r1(t) − ~rnb (t), le temps de de´corre´lation est
de´fini comme le temps au bout duquel la fonction CR(∆t) (e´quation 4.12) s’annule.
CR(∆t) =
< (~R2(t) · ~R2(t + ∆t)) > − < ~R2 >2temps
< ~R4 >temps − < ~R2 >2temps
(4.12)
Il peut aussi eˆtre conside´re´ comme le temps au bout duquel la fonction CRscalaire(∆t) (e´quation 4.13) s’annule.
CRscalaire(∆t) =
< (~R(t) · ~R(t + ∆t)) > − < ~R2 >temps
< ~R2 >temps − < ~R2 >temps
(4.13)
La plupart du temps, ces deux temps sont diffe´rents. Le plus cohe´rent est alors de prendre le temps maximal comme
temps de de´corre´lation. Le graphique caracte´ristique du temps de de´corre´lation est repre´sente´ sur la figure 4.41.
Fig. 4.41 – Graphique caracte´ristique
du temps de de´corre´lation
Les grandeurs %trans, <S2> et <R2> sont alors moyenne´es sur une dure´e allant de τd jusqu’a` la fin
de la simulation.
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Les 4 mole´cules e´tudie´es sont des oligome`res du PTFE de 20, 30, 40 et 50 atomes de carbone.
D’apre`s l’hypothe`se de Flory, la simulation par me´thode hybride est applique´e sur une unique mole´cule. La simulation
est re´alise´e dans l’ensemble canonique NVT durant 5 ns.
La simulation par dynamique mole´culaire est re´alise´e avec une boˆıte contenant 27 mole´cules. Elle se de´compose en
quatre phases :
– La minimisation e´nerge´tique a` volume constant EM-V 5 ps (2500 pas a` 2 fs.pas−1) permet d’e´loigner les atomes
trop proches par construction.
– La me´thode hybride PMC/DM est ensuite applique´e sur la boˆıte de 27 chaˆınes durant 100 ps afin d’avoir de´corre´-
lation des structures de de´part (T=800K). Nous utilisons donc une technique ve´rifie´e a` posteriori.
– La configuration est une nouvelle fois minimise´e avec un potentiel intermole´culaire totalement re´pulsif (Weeks-
Chandler-Andersen). Ce potentiel re´pulsif e´loigne les atomes qui pourraient se chevaucher a` la fin de la me´thode
hybride. En effet si l’e´nergie est observe´e localement, deux chaˆınes (ou deux parties d’une longue chaˆıne) peuvent se
recouvrir sans que le calcul diverge. En revanche lorsque le potentiel total est applique´ a` l’ensemble de la mole´cule,
les parties imbrique´es donnent de tre`s hautes e´nergies qui peuvent faire diverger le calcul.
– A la fin de cette e´tape (typiquement de l’ordre de 20 ps), il est possible d’appliquer une dynamique mole´culaire NpT
durant 1ns avec le potentiel intermole´culaire constitue´ du potentiel de Van der Waals et du potentiel e´lectrostatique.
Il faut attendre que la structure soit de´corre´le´e de toutes les ope´rations pre´ce´dentes avant de calculer les grandeurs
caracte´ristiques de la configuration de la mole´cule %trans, <S2> et <R2>.
Dans les deux cas (simulation par me´thode hybride ou par dynamique mole´culaire), la tempe´rature
de simulation est supe´rieure a` la tempe´rature de fusion. Nous sommes ainsi certains d’eˆtre dans l’e´tat
fondu du PTFE et donc de tous les oligome`res du PTFE.
Les valeurs de tempe´ratures de fusion pour un perfluoroalcane a` 6, 10, 16 et 20 carbones et de masse
volumique pour 6 et 10 carbones sont donne´es par Physical data of oligomers IV-4,5 [149]. Les valeurs de
masse volumique pour 16 et 20 carbones sont de´duites de la publication de Cui et al [117]. Ces donne´es
sont rassemble´es dans le tableau 4.42.
NC Tf (K) ρ (kg.m−3)
6 191 1699.5 (293K)
10 309 1770 (318K)
16 402 1600 (450K)
20 438 1000 (600K)
Fig. 4.42 – Tempe´ratures de fusion Tf et masses vo-
lumiques ρ de petits perfluoroalcanes. NC repre´sente
le nombre de carbones du squelette [149], [117]
Une fois ve´rifie´e, l’hypothe`se de Flory va permettre de calculer rapidement la configuration du po-
lyme`re PTFE en phase amorphe. La tempe´rature de fusion du PTFE est de 609K. La tempe´rature de
simulation choisie est alors T = 800K.
Les tableau 4.43 et tableau 4.44 permettent de comparer les valeurs de´termine´es par me´thode hybride
et par dynamique mole´culaire.
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Mole´cule NBICUT τd Intervalle de %trans <S2> <R2>
(ps) moyenne (ps) (A˚2) (A˚2)
C20F42 4 50 60-1000 39.4(4.2) 30(3) 181(28)
5 170 180-1000 43.8(5.1) 46(1) 359(17)
6 280 300-1000 41.8(3.1) 43(1) 328(11)
C30F62 4 110 120-1000 45.0(4.0) 40(6) 234(42)
5 190 200-1000 42.6(2.6) 85(2) 673(35)
6 90 100-1000 46.3(0.8) 81(3) 618(43)
C40F82 4 90 100-1000 41.6(2.5) 62(4) 386(31)
5 210 215-5000 47.7(1.8) 122(3) 907(37)
6 360 370-5000 45.1(1.7) 128(3) 997(38)
C50F102 4 110 110-1000 40.6(2.2) 74(3) 447(24)
5 210 220-5000 47.4(1.5) 166(6) 1212(69)
6 610 620-5000 46.0(2.0) 166(6) 1217(63)
C100F202 4 130 135-1000 41.3(0.7) 107(9) 620(101)
5 200 220-5000 48.8(0.4) 381(22) 2553(183)
6 440 450-5000 47.1(0.4) 399(20) 2626(189)
Fig. 4.43 – Temps de de´corre´lation, pourcentage de conformation trans, carre´ moyen du rayon de giration
et de la distance aux extre´mite´s de diffe´rents oligome`res du PTFE en phase amorphe (T=800K) par
me´thode hybride PMC/DM. L’erreur standard est donne´e entre parenthe`ses.
Mole´cule Nombre τd Intervalle de <ρ> <p> %trans <S2> <R2>
d’atomes (ps) moyenne (ps) (kg.m−3) (bar) (A˚2) (A˚2)
C20F42 1674 460 455-1000 1575(3) 9(20) 44.9(0.9) 44(2) 344(4)
C30F62 2484 3010 3100-10000 1636(2) 1(4) 46.8(0.3) 83(1) 653(8)
C40F82 3294 3730 3750-9000 1667(3) 2(5) 47.1(0.3) 129(2) 1001(34)
C50F102 4104 2300 2300-6500 1680(2) 3(5) 47.4(0.5) 176(3) 1323(21)
Fig. 4.44 – Temps de de´corre´lation, masse volumique moyenne, pression moyenne, pourcentage de
conformation trans, carre´ moyen du rayon de giration et de la distance aux extre´mite´s de diffe´rents
oligome`res du PTFE en phase amorphe (T=800K) par dynamique mole´culaire. L’erreur standard est
donne´e entre parenthe`ses.
La distance aux extre´mite´s divise´e par la longueur totale du squelette de la chaˆıne donne le taux
caracte´ristique Cnb (e´quation 4.14).
Cnb =
< R2 >
(nb − 1)· < l2 > (4.14)
Avec :
nb Nombre d’atomes du squelette
< l2 > Carre´ moyen de la distance entre 2 atomes du squelette < l2 >=< CC2 >
< R2 > Carre´ moyen de la distance aux extre´mite´s
Ce taux caracte´ristique est souvent utilise´ pour e´tudier la configuration d’une mole´cule. Ce taux en
fonction de la taille du perfluoroalcane est repre´sente´ sur le graphique 4.45. Les courbes sont mode´lise´es
par l’e´quation suivante :






C∞ Taux caracte´ristique pour une chaˆıne infinie
Nous calculons C∞ dans chaque cas (tableau 4.46).
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Fig. 4.45 – Taux caracte´ristique en fonction de la







Fig. 4.46 – Taux caracte´ristique d’une chaˆıne in-
finie de PTFE a` 800K. L’erreur est donne´e entre
parenthe`ses.
En comparant les valeurs de´termine´es par me´thode hybride NBICUT=5 et 6 avec les re´sultats de
dynamique mole´culaire, nous pouvons constater que les valeurs de C∞ sont e´quivalentes. Il en est de
meˆme pour les grandeurs %trans, <S2> et <R2>. Il est moins couˆteux en temps de calcul d’utiliser
un NBICUT de 5, ce qui signifie qu’il suffira pour chaque atome de prendre simplement en compte les
interactions avec ses 5 atomes voisins situe´s sur le squelette.
4.4.2 Simulation de la phase amorphe a` 800K
De´termination de la taille de la boˆıte de simulation
Les simulations de DM a` T=800K ont e´te´ mene´es sur les oligome`res a` 20, 30, 40 et 50 atomes de
carbone pour l’e´tude du NBICUT. Il est possible de de´terminer la masse volumique a` l’e´quilibre pour
chaque mole´cule.
A tempe´rature fixe´e, la masse volumique a la meˆme loi de variation que le taux caracte´ristique :






ρ∞ Masse volumique pour une chaˆıne infinie
Fig. 4.47 – Masse volumique en fonction de l’inverse
de la taille du perfluoroalcane. Les points sont obtenus
par simulation
Le trace´ de la masse volumique en fonction de l’inverse
du nombre de carbones constituant le squelette (figure
ci-contre) donne, par re´gression line´aire, ρ∞ = 1753.6
±3.8 kg.m−3. La mole´cule construite a un squelette de
1500 carbones. Nous prenons pour la masse volumique
la valeur : ρ1500C = 1750 kg.m−3. Pour parvenir a`
cette masse volumique, la boˆıte de simulation utilise´e
est cubique de coˆte´ 41.45 A˚.
162
Dynamique mole´culaire sur la chaˆıne PTFE, repre´sentative du squelette du Nafion 4.4
Processus de simulation
La structure initiale du PTFE en phase amorphe est construite a` T = 800K > Tf = 609K, tempe´-
rature pour laquelle le PTFE se situe en phase liquide donc totalement amorphe.
La mole´cule, de 4502 atomes (1500 carbones, 3002 fluors), est construite par l’interme´diaire du logiciel
Alchemy. La me´thode hybride est applique´e a` cette mole´cule, en utilisant l’hypothe`se de Flory [148],
pre´ce´demment valide´e pour un NBICUT optimal de 5. Le calcul est lance´ dans l’ensemble canonique
durant 100 ps. La boˆıte est dimensionne´e telle que sa masse volumique soit de 1750 kg.m−3 a` 800 K.
Les parame`tres de la boˆıte de simulation note´e C sont donne´s par le tableau 4.48.
a (A˚) b (A˚) c (A˚) α β γ ρ a` 800K Atomes
41.45 41.45 41.45 90˚ 90˚ 90˚ 1750 kg.m−3 4502
Fig. 4.48 – Boˆıte de simulation C du PTFE en phase amorphe a` T=800K
Fig. 4.49 – PTFE en phase amorphe T=800K apre`s relaxa-
tion NPT durant 1ns
Apre`s de´corre´lation de la mole´cule,
le potentiel total est introduit a` vo-
lume constant EM-V durant 20 ps,
en utilisant le potentiel de Weeks-
Chandler-Andersen, purement re´pulsif,
afin de ne pas faire diverger le calcul.
Le syste`me total relaxe par dynamique
mole´culaire a` NPT durant 1 ns avec le
potentiel de Lennard-Jones et les inter-
actions e´lectrostatiques. Les parame`tres
d’Ewald sont : α= 0.257 A˚−1, Rc = 8 A˚,
Kmax = 10. La mole´cule ainsi obtenue
est repre´sente´e sur la figure ci-contre.
Pour ve´rifier la reproductibilite´ des re´-
sultats, le protocole est lance´ sur 9
boˆıtes de simulation C. Ces 9 simula-
tions sont nume´rote´es de 1 a` 9.
Discussion de la conformation en he´lice a` 800K
D’apre`s la litte´rature [119, 113], La conformation en he´lice est bien de´finie pour la phase cristalline
du PTFE. Cependant il n’existe que peu de donne´es concernant la phase amorphe.
La dynamique mole´culaire nous permet d’avoir une indication sur la configuration du polyme`re
en phase amorphe. Cette e´tude est re´alise´e sur les 9 simulations. Les re´sultats sont identiques. Nous
choisissons de pre´senter les re´sultats issus de la simulation 5.




Fig. 4.50 – Valeurs moyennes des angles
CCC, FCC et FCF simule´s (T=800K)
Les valeurs des angles CCC, FCC et FCF a` l’e´quilibre
sont note´es dans le tableau ci-contre.
L’angle CCC est ouvert, comme nous l’avions de´ja`
constate´ pour le PTFE cristallin. Il semble donc que les
interactions de Van der Waals 1-5 de´crites par Bunn et
Howells [113] jouent toujours un roˆle en phase amorphe.
Cette hypothe`se se confirme par l’e´tude de l’angle de
torsion CCCC. La figure 4.52 repre´sente la distribution
de cet angle de torsion.
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Fig. 4.51 – Distribution de l’angle de torsion CCCC pour le
PTFE en phase amorphe (T=800K)
Fig. 4.52 – Mode´lisation de l’angle de torsion CCCC sur
[-60˚ ,60˚ ] par une gaussienne unique gu (vert clair) ou par
deux gaussiennes g1+g2 (noir)
La mole´cule a a` priori une forte densite´
de probabilite´ autour de 0˚ (confor-
mation trans). Cela peut s’interpre´ter
en mode´lisant la distribution sur
l’intervalle [-60˚ ,60˚ ] par une unique
gaussienne. La largeur de cette gaus-
sienne est d’environ 30˚ mais elle
mode´lise mal le maximum, qui semble
en re´alite´ plus plat que la gaussienne
propose´e.
Nous utilisons une double gaussienne.
Les centres des deux gaussiennes sont
situe´s en -12.1˚ et 12.1˚ , proches des
valeurs -16.5˚ et +16.5˚ , qui sont les
angles majoritairement pre´sents en
phase cristalline II (273K) [119]. Ces
angles caracte´risent la conformation
en he´lice de la mole´cule, due aux
interactions 1-5 entre fluors.
De plus, la distribution admet deux
autres pics a` + 120˚ et - 120˚ . Le pic
a` 120˚ (respectivement -120˚ ), carac-
te´ristique d’une conformation de´cale´e
droite (respectivement gauche), posse`de
un e´paulement visible vers +90˚ (res-
pectivement -90˚ ), ce qui est confirme´
en mode´lisant la courbe sur l’intervalle
[60˚ ,160˚ ] (respectivement [-160˚ ,-60˚ ])
par une double gaussienne. La confor-
mation gauche (ou droite) semble donc
se de´caler d’un angle d’environ 30˚ sans
doute toujours sous l’effet des interac-
tions de Van der Waals 1-5.
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Masse volumique a` 800K
Les 9 protocoles nous permettent de re´aliser une e´tude statistique de la masse volumique a` 800K.






























Fig. 4.53 – Masse volumique du PTFE amorphe a` 800K pour 9 simulations de´corre´le´es
La masse volumique moyenne a` 800K vaut 1764.3 kg.m−3. L’e´cart type est infe´rieur a` 1% de la
valeur, ce qui prouve que la masse volumique reste la meˆme quelque soit la configuration initiale. Le
champ de forces est donc tre`s stable. Cette valeur est tout a` fait en accord avec le re´sultat pre´ce´dent :
ρ∞ = 1753.6 ±3.8 kg.m−3 obtenu pour des oligome`res du PTFE de 20, 30, 40 et 50 carbones. Le champ
de forces est transposable entre petits et grands alcanes perfluore´s.
Taux caracte´ristique a` 800K
Apre`s avoir de´corre´le´ la mole´cule par la me´thode PMC/DM durant 5 ns (ensemble canonique), nous
de´terminons le taux caracte´ristique Cnb du PTFE, de´fini par l’e´quation 4.15. Ce taux caracte´rise la
conformation de la mole´cule, et est accessible expe´rimentalement [150].
Dans le cas de notre mole´cule, les valeurs de´termine´es pour le calcul du taux caracte´ristique sont :
nb − 1 = 1499
< R2 > = 42500 ± 1700 A˚2
< λ2 > = 2.473 A˚2
Donc : Cnb = 11.5 ± 0.5 a` 800K
Le mode`le de Smith et al [114] donne un taux caracte´ristique de 9.8 a` 600K, et expe´rimentalement,
ce taux vaut : 8 ± 2.5 a` 600K [150]. Ces valeurs sont le´ge`rement plus faibles que celles obtenues lors
de la simulation. Le taux augmente avec la distance aux extre´mite´s. Il est donc cohe´rent qu’il soit plus
e´leve´ a` plus haute tempe´rature.
4.4.3 Descente en tempe´rature sur la phase amorphe de 800K a` 10K
Processus de simulation
Une fois la configuration mise a` l’e´quilibre a` 800K, nous lanc¸ons une diminution de tempe´rature de
800K a` 10K, dans le but de de´terminer la tempe´rature de transition vitreuse.
La descente en tempe´rature est re´alise´e dans l’ensemble isotherme-isobare NPT durant 7.9 ns. Le
seul parame`tre qui varie lors de cette simulation est la tempe´rature et le taux de variation est de : -0.1
K.ps−1. Les autres parame`tres sont inchange´s par rapport a` la stabilisation a` 800K.
Les grandeurs expe´rimentales que nous comparons aux re´sultats de simulation sont issues de Physical
constants of fluoropolymers [133].
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Masse volumique a` 300K
Lors de la descente en tempe´rature, la simulation atteint 300K. Nous extrayons la configuration
obtenue pour la stabiliser durant 1 ns et ainsi calculer la masse volumique a` l’e´quilibre.






























Fig. 4.54 – Masse volumique du PTFE amorphe a` 300K pour 9 simulations de´corre´le´es
La masse volumique simule´e a` 300K vaut 2098.5 ± 14.0 kg.m−3. Elle est donc en accord a` 4.9% pre`s
avec la valeur ”expe´rimentale” : 2000 kg.m−3 [133]. Cet e´cart est important mais il faut noter que la
valeur ”expe´rimentale” n’est pas une valeur mesure´e mais une valeur obtenue par analogie.
Conformation en he´lice a` 300K
A 800K, la distribution de l’angle de torsion CCCC est mode´lise´e par une double gaussienne entre
-60˚ et 60˚ . Les centres de cette double gaussienne sont situe´s a` -12.0˚ et 12.0˚ . Nous avons interpre´te´
cette gaussienne en l’attribuant a` la part de la conformation en he´lice du PTFE qui subsiste sur la
chaˆıne a` 800K, le reste de la chaˆıne e´tant en conformation ”all-trans”.
A 300K, ces deux pics sont beaucoup mieux de´finis et le´ge`rement de´cale´s (figure 4.55). Les angles de
torsion sont centre´s autour des valeurs : -13.6˚ et 13.1˚ . La mole´cule semble donc acque´rir une confor-
mation en he´lice, proche de la phase cristalline II.
Nous pouvons comparer sur la figure 4.56 la distribution de l’angle de torsion CCCC sur [-60˚ ,60˚ ]
pour le PTFE amorphe a` 800K, amorphe a` 300K et cristallin en phase II (273K).
La diffe´rence entre la phase amorphe a` 300K et la phase cristalline II a` 273K est visible. Les pics
caracte´ristiques de la conformation he´lice vers 16.5˚ et -16.5˚ sont plus e´largis dans le cas de la phase
amorphe. Pour quantifier le degre´ d’he´licite´, nous calculons l’inte´grale de la distribution de torsion sur
l’intervalle [-60˚ ,0˚ ] puis [0 ,60˚ ] (tableau 4.57).
Fig. 4.55 – Distribution de l’angle de torsion
CCCC pour le PTFE en phase amorphe : com-
paraison T = 300K et T = 800K
Fig. 4.56 – Distribution de l’angle de torsion
CCCC pour le PTFE sur l’intervalle [-60˚ ,60˚ ] :
comparaison entre phase amorphe T = 300K et T
= 800K et phase cristalline II T = 273K
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Probabilite´ Probabilite´
[-60˚ ,0˚ ] (%) [0˚ ,60˚ ] (%)
PTFE cristal 50.03 49.97
Boˆıte B, 273K
PTFE amorphe 300K, 40.79 29.66
simulation 1
Simulation 2 39.71 30.60
Simulation 3 36.85 34.41
Simulation 4 38.14 34.46
Simulation 5 35.31 36.24
Simulation 6 38.11 35.28
Simulation 7 37.64 33.99
Simulation 8 37.61 33.20
Simulation 9 37.57 34.47
Moyenne 37.97 ±1.57 33.59 ±2.14
Fig. 4.57 – Probabilite´ de
trouver l’angle de torsion
entre -60˚ et 0˚ ou entre 0˚ et
60˚ pour le PTFE dans l’e´tat
cristallin a` 273K (phase II)
ou dans l’e´tat amorphe a`
300K
D’apre`s le tableau 4.57, il semble que la conformation he´lice soit bien pre´sente dans l’e´tat amorphe a`
300K. Nous sommes ainsi partis de l’e´tat amorphe a` 800K et, en simulant une descente en tempe´rature
a` 300K, la distribution d’angle de torsion tends vers celle attendue pour la phase cristalline II a` 273K.
Tempe´rature de transition vitreuse
La tempe´rature de transition vitreuse est de´termine´e par la rupture de pente du volume spe´cifique
Vs en fonction de la tempe´rature.
Il faut noter que nous nous attendons a` obtenir des valeurs supe´rieures a` l’expe´rience car le taux de
refroidissement posse`de dix ordres de grandeur d’e´cart entre expe´rience et simulation. Expe´rimentale-
ment, ce taux vaut typiquement : 10 K.s−1 contre 0,1 K.ps−1 = 1011 K.s−1 en DM. Or la tempe´rature de
transition vitreuse de´pend du taux de refroidissement. En effet la rupture de pente est due au mate´riau
qui ne re´pond plus assez vite aux sollicitations exte´rieures. Si la baisse de tempe´rature e´tait infiniment
lente il n’y aurait jamais rupture de pente. A l’inverse si cette variation est tre`s rapide, la rupture de
pente va apparaˆıtre rapidement. On aurait donc : Tgsim > Tgexp .
La Tg est calcule´e en utilisant une fonction de Heavyside pour mode´liser Vs = f(T). Nous conside´rons
que la courbe peut eˆtre approxime´e par deux droites :
y = a+ b · T siT < Tg
y = c+ d · T siT > Tg
Ce qui revient a` : y = (a+ b · T )× (1−H(T − Tg)) + (c+ d · T )×H(T − Tg) (4.17)
Nous employons une fonction plus douce que celle de Heavyside : S(T − Tg) = 12 (1 + T−Tgλ+|T−Tg| ) avec
λ une variable qui caracte´rise la largeur de la transition (λ=1). Nous de´finissons ainsi pour mode´liser la
courbe Vs=f(T) :
Vs = (a+ b · T )× (1− S(T − Tg)) + (c+ d · T )× S(T − Tg) (4.18)
Nous obtenons alors la Tg pour les 9 simulations.
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Fig. 4.58 – Volume spe´cifique
en fonction de la tempe´rature
pour 9 configuration initiales
de´corre´le´es






























Fig. 4.59 – Valeur de tempe´rature de transition vitreuse pour le PTFE amorphe pour 9 simulations
de´corre´le´es
Sur l’ensemble des re´sultats, l’e´cart type est tre`s faible (1%). La valeur de Tg obtenue par simulation
est en moyenne de 397.4 ±4.3 K. La valeur expe´rimentale est de 403 K [133]. La tempe´rature de transition
vitreuse simule´e est donc en parfait accord avec la valeur expe´rimentale.
Chaleur latente de fusion
La chaleur latente de fusion est estime´e a` partir de la diffe´rence entre l’enthalpie du PTFE en phase
cristalline a` T = Tf= 609K et l’enthalpie du PTFE en phase amorphe a` la meˆme tempe´rature. Or le
logiciel nous donne seulement acce`s a` l’e´nergie interne des mole´cules. Il faut donc prendre en compte un
terme supple´mentaire du a` la variation du volume.
H = U + P · V (4.19)
Avec :
H Enthalpie de la boˆıte
U E´nergie de la boˆıte
P Pression
V Volume de la boˆıte











Dynamique mole´culaire sur la chaˆıne PTFE, repre´sentative du squelette du Nafion 4.4
Il faut choisir les bonnes unite´s pour toutes les grandeurs. La pression P est en bar, la masse
volumique ρ est en kg.m−3. 105 · P/ρ est alors en J.kg−1 et 102 · P/ρ est en kJ.kg−1.
L’e´nergie U est donne´e en Joule par mol d’atomes.
– Phase amorphe : La boˆıte de simulation C contient 4502 atomes, pour une masse : mboiteC
=1.246.10−19 g.
U × 4502NA × 1mboiteC = U16.7 est en J.g−1 (ou en kJ.kg−1) avec NA =6.02.1023 mol−1.
– Phase cristalline : La boˆıte de simulation B contient 16848 atomes, pour une masse : mboiteB =
4.664.10−19 g.
Comme pour la phase amorphe : U × 16848NA × 1mboiteB = U16.7 est en J.g−1.
Enfin : h = U16.7 +
102·P
ρ donne l’enthalpie massique en kJ.kg
−1 pour la phase amorphe et pour la
phase cristalline.
On trace alors hcristal et hamorphe en fonction de la tempe´rature. Pour faciliter la lecture graphique,
nous pre´sentons une seule courbe hamorphe(T), issues de 9 descentes en tempe´rature du PTFE amorphe
de 800K a` 10K.
L’enthalpie hcristal(T) est de´termine´e de 803K a` 3K. Nous sommes partis de la configuration a`
l’e´quilibre obtenue a` 273K pour la boˆıte de simulation B et nous avons simule´ une monte´e et une
descente en tempe´rature applique´e a` cette configuration : Le taux de chauffage est de +0.1 K.ps−1
durant 5300 ps (NPT), donc le cristal passe de 273K a` 803K et le taux de refroidissement est de -0.1
K.ps−1 durant 2700 ps (NPT), donc le cristal passe de 273K a` 3K.
Fig. 4.60 – Enthalpie massique fonction de la
tempe´rature pour la phase cristalline (II) et la
phase amorphe du PTFE
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Fig. 4.61 – Valeur de chaleur latente a` la tempe´rature de fusion Tf = 609K pour le PTFE pour 9
simulations de´corre´le´es
La diffe´rence d’enthalpie massique entre phase cristalline et phase amorphe est nettement visible sur
les courbes de la figure 4.60. Le calcul de la chaleur latente de fusion se fait a` la tempe´rature de fusion :
Tf = 609K [133] (tableau 4.61).
La chaleur latente de fusion a pour valeur expe´rimentale : 82 kJ.kg−1 [133]. La valeur simule´e, e´gale
a` 98.5 ±2 kJ.kg−1, est donc en accord avec l’expe´rience a` 21% preˆt.
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Capacite´ calorifique
La capacite´ calorifique est de´termine´e par sa formule mathe´matique : Cp = (∂H∂t )P , ce qui donne en
terme massique : cmp = (
∂h
∂t )P . D’apre`s la litte´rature [133], elle varie e´norme´ment avec la tempe´rature,
ce qui ne semble pas le cas en simulation.
Nous mode´lisons la courbe h = f(T ) avec la fonction utilise´e pour le volume spe´cifique devrait
pouvoir e´galement eˆtre utilise´ dans le cas de l’enthalpie massique. The´oriquement l’enthalpie pre´sente une
rupture de pente autour de la Tg. Nous de´terminons la chaleur spe´cifique avant et apre`s la tempe´rature
de transition vitreuse. Les re´sultats sont note´s dans le tableau 4.63.
Fig. 4.62 – Simulation de la chaleur spe´cifique
massique pour le PTFE en phase amorphe
Simulation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moyenne E´cart type


































































































Fig. 4.63 – Capacite´ calorifique et tempe´rature de transition vitreuse simule´e pour la phase amorphe du
PTFE
La capacite´ calorifique expe´rimentale du PTFE est donne´e dans Physical constants of fluoropoly-
mers [133]. Elle est note´e en kJ.kg−1.K−1. Cependant la re´fe´rence [151], cite´e par [133], donne les meˆmes
valeurs mais en J.mol−1.K−1, ce qui semble plus cohe´rent. Il est alors possible de calculer cette valeur
en kJ.kg−1.K−1, afin d’avoir la meˆme unite´ que la valeur simule´e (tableau 4.64).
T Cp PTFE Cp PTFE Cp PTFE
(K) Cristal Amorphe Amorphe
(J.mol−1.K−1) (J.mol−1.K−1) (kJ.kg−1.K−1)
100 19.37 19.37 1.16
200 34.47 (35.59) (2.13)
300 45.09 51.42 3.08
400 53.81 59.24 3.55
500 61.62 66.05 3.955
605 67.88 69.54 4.16
700 73.3 72.69 4.35
Fig. 4.64 – Capacite´ calori-
fique expe´rimentale pour la
phase cristalline et la phase
amorphe du PTFE [133]
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Les grandeurs simule´es et expe´rimentales semblent assez e´loigne´es, en particulier a` haute tempe´rature.
Les valeurs expe´rimentales varient de 1.16 a` 3.08 kJ.kg−1.K−1 sur l’intervalle de tempe´rature [100K-
300K], ce qui n’est pas le cas pour les valeurs simule´es, e´gales en moyenne a` 1.005 kJ.kg−1.K−1. Sur l’in-
tervalle [500K-700K] les valeurs expe´rimentales sont pratiquement constantes (3.955 a` 4.35 kJ.kg−1.K−1).
La valeur simule´e est alors trois a` quatre fois plus faible que la valeur expe´rimentale.
La Tg de´termine´e par la rupture de pente de l’enthalpie massique est de 417.2 ±58.6 K. La valeur
est sensiblement identique a` celle issue de la mode´lisation du volume spe´cifique et elle est e´galement en
accord avec la valeur expe´rimentale (403K).
4.4.4 Conclusion : re´sultats de la simulation du PTFE en phase amorphe
La relaxation d’une chaˆıne de PTFE de 1500 atomes de carbone a e´te´ re´alise´e par me´thode hybride
PMC/DM, avec un NBICUT de 5. Les re´sultats de configuration obtenus sur des petits oligome`res
du PTFE ont montre´ la pertinence de cette approche pour obtenir des configurations initiales du
PTFE en phase amorphe a` 800K.
Le polyme`re PTFE en phase amorphe a d’abord e´te´ mis a` l’e´quilibre a` 800K, au dela` de sa
tempe´rature de fusion. Nous avons de´termine´ la masse volumique : 1764.3 ±9.3 kg.m−3 et le taux
caracte´ristique : Cnb = 11.5 ±0.5 du PTFE a` cette tempe´rature. Ces valeurs sont cohe´rentes avec les
donne´es obtenues pour de petites mole´cules.
Le polyme`re a ensuite subi une descente en tempe´rature de 800K a` 10K a` -0.1 K.ps−1, afin de de´ter-
miner la tempe´rature de transition vitreuse. Le re´sultat est de : 397.4 ±4.3 K, tre`s proche de la valeur
expe´rimentale : 403 K [133].
En comparant l’enthalpie de la phase cristalline et celle de la phase amorphe a` la tempe´rature de
fusion du PTFE (609K), il est possible de retrouver une valeur approche´e de la chaleur latente de
fusion : 99 ±1 kJ.kg−1 pour une valeur expe´rimentalement de 82 kJ.kg−1 [133].
Les re´sultats de chaleur spe´cifique ne sont en revanche pas satisfaisants. Les valeurs s’e´cartent des
donne´es expe´rimentales, en particulier a` haute tempe´rature.
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4.5 Conclusions et perspectives dans l’optique de de´velopper
un champ de forces pour le polyme`re Nafion
4.5.1 Re´sultats sur le PTFE
Le champ de forces CFPTFE que nous avons optimise´ pour la phase cristalline du PTFE donne des
re´sultats tre`s satisfaisants. La masse volumique a` 273 K est tre`s proche de la valeur expe´rimentale (1%
d’erreur). La conformation en he´lice est bien conserve´e, ce qui traduit la pertinence de notre potentiel
de torsion.
Le diffractogramme simule´ n’est pas assez pre´cis pour de´crire les pics expe´rimentaux. Ne´anmoins les
bosses obtenues sur le spectre simule´ sont situe´es aux niveaux des groupes de pics obtenus sur le spectre
expe´rimental. La simulation est donc en accord avec l’expe´rience.
Nous avons ensuite e´tudie´ le comportement de ce champ de forces sur la phase amorphe du PTFE.
Le champ de forces simule avec un tre`s bon accord la tempe´rature de transition vitreuse Tg = 403
K du polyme`re. La masse volumique du polyme`re amorphe est en accord a` 4.9% preˆt avec la valeur
expe´rimentale. La chaleur latente de fusion est supe´rieure de 21.0% a` la valeur expe´rimentale, ce qui
reste acceptable pour une telle grandeur, calcule´e a` partir de l’enthalpie de la phase cristalline et de
l’enthalpie de la phase amorphe du PTFE a` la tempe´rature de fusion Tf = 609 K.
Le champ de forces que nous avons de´crit pour le PTFE donne de bons re´sultats que ce soit pour la
phase cristalline (II) ou pour la phase amorphe du PTFE. Dans la litte´rature [120, 117, 112, 121, 116,
115, 122, 124], aucun champ de forces pour le PTFE n’a e´te´ e´tudie´ sur deux phases du polyme`re. Nous
nous appuyons sur ce champ de forces pour la suite de notre e´tude.
Les parame`tres de´termine´s pour le champ de forces du PTFE sont les parame`tres des atomes C et
F du squelette (CF2)n du Nafion. L’objectif est maintenant de de´terminer les parame`tres des atomes
C, F et O de la chaˆıne pendante, puis les parame`tres des atomes S, O et H a` l’extre´mite´ de la chaˆıne
pendante. Nous avons donc cherche´ a` optimiser un champ de forces pour le PFPE Krytox du fait de sa
proximite´ chimique avec la chaˆıne pendante du Nafion.
4.5.2 De´veloppement d’un champ de forces pour le PFPE
Pre´sentation du PFPE
Le PFPE est une mole´cule utilise´e comme lubrifiant. Il existe 4 types de PFPE : le Fomblin Y et
le Fomblin Z sont des mole´cules fabrique´es par l’entreprise Montefluos, le Demnum est de´veloppe´e par
Daikin et enfin le Krytox, fabrique´e par Du Pont [152]. Le PFPE Krytox est la mole´cule qui se rapproche
le plus de la chaˆıne pendante du Nafion. Sa formule est donne´e par :
CF3-CF2-CF2-O-[CF(-CF3)-CF2-O]n-CF2-CF3 avec 1 ≤ n ≤ 80
Champ de forces pour le PFPE Krytox
Nous reprenons les parame`tres de´termine´s pour le polyme`re PTFE (champ de forces CFPTFE) et
nous ajoutons de nouveaux parame`tres dus a` l’oxyge`ne.
Nous utilisons le champ de forces propose´ par Li et al [153, 154], qui reproduit les proprie´te´s d’e´qui-
libre de phase du perfluorome´thylpropyle´ther avec un excellent accord : Tempe´rature critique de 401.1
K contre 405.8 K expe´rimentalement et masse volumique critique de 0.0024 mol.cm−3 contre 0.0023
mol.cm−3 expe´rimentalement. Ce champ de forces a e´te´ de´veloppe´ sur une petite chaˆıne de perfluoroe´-
ther dans le but de cre´er un champ de forces complet et re´aliste pour les compose´s pefluoroe´thers. La
mole´cule simule´e est : CF3-CF2-CF2-O-CF3 et les auteurs choisissent un mode`le d’atomes unifie´s pour
CF3 et CF2.
Tous les parame`tres du champ de forces, mis sous la forme gmq, sont indique´s dans les tableaux 4.65,
4.66, 4.67, 4.68.
172







Fig. 4.65 – Parame`tres des liaisons covalentes CC
et CF (issus de CFPTFE) et CO (issus de Li et al
[153])
Type θ0 (deg) kθ (kJ.mol−1)
C-C-C (PTFE) 115.55 825.51
F-C-C (PTFE) 109.46 847.14
F-C-F (PTFE) 110.13 1139.07
F-Cterm-F (PTFE) 108.54 1117.1
C-C-O [153] 109.13 1021.48
C-O-C [153] 121.69 777.25
F-C-O [155] 109.5 1036.85
Fig. 4.66 – Parame`tres des angles covalents CCC,
FCC, FCF (issus de CFPTFE) et CCO et COC
(issus de Li et al [153])








Fig. 4.67 – Coefficients Cm des angles de tor-
sion CCCO et CCOC pour le potentiel de torsion,
d’apre`s Li et al [153]
Type σ (A˚) kB (K)
O [153] 3.0698 125
C (PTFE) 3.394 53.9
F (PTFE) 2.934 54.9
Fig. 4.68 – Parame`tres de Van der Waals pour C
et F, issus de CFPTFE, et pour O d’apre`s Li et al
[153]
Les liaisons covalentes sont conside´re´es rigides. Le potentiel est alors la somme d’un terme d’angles
covalents, d’un terme de torsion, d’un terme de Van der Waals et d’un terme e´lectrostatique. Il n’y
a pas de parame`tres pour l’angle FCO puisque Li et al ont adopte´ un mode`le d’atomes unifie´s pour
CF2. Nous prenons donc les parame`tres FCO issus d’un champ de forces ge´ne´rique CVFF (consistent
valence force field) [155]. Les interactions e´lectrostatiques et de Van der Waals entre 3 liaisons (interac-
tions 1-4) et moins ne sont pas prises en compte. Elles sont de´ja` inclues dans le potentiel intramole´culaire.
Nous calculons la distribution de charges partielles, par un calcul de chimie quantique dans la base





valeurs des charges sont donne´es en multiple de la charge e´le´mentaire : e = 1.6.10−19C (tableau 4.69).
Position Charge Charge Charge
de l’atome C F O








Les valeurs de charges partielles sont tre`s dif-
fe´rentes selon la position de l’atome sur la mo-
le´cule. Pour une mole´cule de PFPE Krytox
simule´e, nous devons attribuer la charge par-
tielle a` chaque atome en fonction de sa posi-
tion.
Fig. 4.69 – Charges partielles des atomes C,
F et O sur la mole´cule C14O4F30 ($) (calcul
de chimie quantique dans la base B3LYP/6-
31G**)
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De´termination du NBICUT
Afin de minimiser le temps de calcul, nous prenons une petite mole´cule a` 3 unite´s de re´pe´tition :
(*) CF3-CF2-CF2-O-[CF(-CF3)-CF2-O]3-CF2-CF3
Nous comparons le rayon de giration <S2> et la distance aux extre´mite´s <R2> apre`s la de´corre´la-
tion (de´fini par le temps de de´corre´lation τd) pour NBICUT = 4, 5 et 6 et en DM. Cette comparaison
est re´alise´e a` T = 300 K car la mole´cule e´tudie´e est effectivement liquide a` cette tempe´rature et sa
tempe´rature d’e´bullition est de l’ordre de 400 K [152]. Nous observons e´galement le comportement des
mole´cules a` 600 K. D’apre`s les donne´es de Del Pesco [156] : ρ(300K) = 1835 kg.m−3 et ρ(600K) = 1220
kg.m−3.
La taille des boˆıtes doit eˆtre deux fois plus grande que le rayon de coupure des parame`tres d’Ewald
(annexe B : Principes de la DM, p.187). Ce rayon de coupure est d’environ 10 A˚ (tableau 4.72). Nous
devons pour cela avoir 27 mole´cules par boˆıte de simulation. Le tableau 4.70 re´sume les parame`tres pour
les deux boˆıtes de simulation.
T (K) a (A˚) b (A˚) c (A˚) α β γ ρ (kg.m−3) Atomes
300 26.986 26.986 26.986 90˚ 90˚ 90˚ 1835 1296
600 30.920 30.920 30.920 90˚ 90˚ 90˚ 1220 1296
Fig. 4.70 – Boˆıte de simulation a` 300 K et 600K du PFPE n=3 (*) en phase amorphe (ρ : masse
volumique)
Les re´sultats obtenus a` 300K et 600K par la me´thode PMC/DM et par la DM sont compare´s dans
le tableau 4.71.
T = 300 K
NBICUT τd Intervalle de <S2> <R2>
(ps) moyenne (ps) (A˚2) (A˚2)
4 150 158-998 91.8 (16.6) 16.7 (0.9)
5 95 98-998 24.3 (1.1) 12 (0.2
6 190 198-1018 127.4 (1.9) 18.7 (0.1)
DM 2598-4998 114.5 (0.5) 18.1 (0.1)
T = 600 K
NBICUT τd Intervalle de <S2> <R2>
(ps) moyenne (ps) (A˚2) (A˚2)
4 75 78-998 93.1 (5.0) 16.7 (0.3)
5 65 68-1098 45.6 (3.8) 13.5 (0.4)
6 95 98-998 117 (2.9) 18.4 (0.2)
7 110 118-998 80.8 (8.6) 16 (0.5)
DM 418-798 115.4 (0.7) 18.2 (0.0)
Fig. 4.71 – Temps de de´corre´lation, carre´ moyen du rayon de giration et de la distance aux extre´mite´s
du PFPE en phase amorphe a` T = 300K et T=600K. L’erreur standard est donne´e entre parenthe`ses.
Les re´sultats obtenus par la me´thode PMC/DM sont tre`s proches des re´sultats de DM pour NBICUT
= 6. Nous utilisons donc cette valeur pour e´tudier le PFPE Krytox.
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Simulation de la masse volumique
Nous avons choisi d’e´tudier une mole´cule Krytox a` 34 unite´s de re´pe´tition. Les donne´s expe´rimen-
tales qui se rapportent a` cette mole´cule sont nombreuses [156, 157]. Nous connaissons notamment la
chaleur spe´cifique pour un Krytox de poids mole´culaire 6000 g.mol−1 (n = 34) : A 373 K, Cp = 1.025
kJ.kg−1.K−1, mais aussi la masse volumique : 1770 kg.m−3 a` 373 K pour n = 34.
Les simulations ont e´te´ mene´es a` 300 K et 373 K. La boˆıte de simulation est cubique de coˆte´ L. Le
tableau 4.72 donne les valeurs trouve´es pour la taille des boˆıtes de simulation et les parame`tres d’Ewald.
T (K) ρ (kg.m−3) L (A˚) α Rc (A˚) Kmax
300 1900 34.648 0.21 11.6 7
373 1770 35.480 0.21 11.9 7
Fig. 4.72 – Taille des boˆıtes de simulation et parame`tres d’Ewald pour la simulation du PFPE a` 300 K
et 373 K
Les valeurs de´termine´es pour les masses volumiques a` l’e´quilibre sont donne´es par le tableau 4.73.
T (K) 300 373
ρ simulation (kg.m−3) 1989.7 1973.1
ρ expe´rience (kg.m−3) 1900 1770
E´cart + 4.7 % + 11.5 %
Fig. 4.73 – Comparaison entre masse volumique simule´e et expe´rimentale pour le champ de forces du
PFPE
Les densite´s simule´es et expe´rimentales sont tre`s e´loigne´es a` 373 K. L’accord est meilleur a` 300 K.
Il reste a` optimiser le champ de forces. Il nous faut e´tudier l’influence des nouveaux parame`tres sur la
densite´ afin de diminuer l’erreur entre simulation et expe´rience. Pour cela il nous faut e´tudier d’autres
champs de forces tels ceux propose´s par Smith et al [158], Johansson et al [159] et Kamei et al [155].
4.5.3 Perspectives pour la simulation du Nafion
Les parame`tres du squelette du Nafion ont e´te´ bien de´termine´s par l’optimisation d’un champ de
forces CFPTFE pour le PTFE.
Le champ de forces pour le PFPE reste a` optimiser avec le meˆme protocole que celui re´alise´ pour la
phase amorphe du Nafion. Pour tester le champ de forces du PFPE Krytox, il apparaˆıt ne´cessaire
d’e´tudier la mole´cule en fonction de son poids mole´culaire afin de comparer les valeurs simule´es aux
donne´es expe´rimentales. Del Pesco [156] a en effet de´termine´ la masse volumique de 273K a` 373 K
en fonction du poids mole´culaire. Staccione et al [160] ont e´galement mene´ une e´tude de la capacite´
calorifique en fonction du poids mole´culaire.
Il faut enfin de´velopper un champ de forces pour l’acide triflique. Les parame`tres de´termine´s pour
cette mole´cule permettent de terminer le de´veloppement du champ de forces pour le Nafion. Une fois
tous les parame`tres de´finis pour le polyme`re Nafion, il reste a` s’assurer que le champ de forces de´cri les
proprie´te´s expe´rimentales du Nafion. La masse volumique du Nafion est de 2050 kg.m−3 a` 300 K [30],




Lorsqu’il est hydrate´, le Nafion posse`de une conductivite´ e´leve´e (σ ∼ 10−2S.cm−1) qui en fait l’e´lec-
trolyte de re´fe´rence pour la pile a` combustible. Cette conductivite´ diminue puis chute fortement lorsque
le polyme`re s’asse`che. Cette proprie´te´ du Nafion est encore mal comprise. Le proble`me est en effet tre`s
vaste. Il est ne´cessaire de connaˆıtre la structure du polyme`re, les changements de structure avec l’hy-
dratation et bien entendu il faut e´tablir les relations entre structure et proprie´te´s de transport protonique.
Nous nous sommes inte´resse´s a` ce dernier aspect du proble`me en travaillant sur le comportement
de l’eau dans le Nafion a` l’e´chelle mole´culaire. Par spectrome´trie infrarouge, nous avons analyse´ les
interactions des mole´cules d’eau avec les groupes constitutifs du polyme`re.
De nombreuses e´tudes de spectrome´trie IR ont de´ja` e´te´ mene´es pour traiter l’hydratation du Nafion.
Nous avons propose´ un traitement des spectres IR a` l’aide d’un protocole d’analyse original, qui n’a
jamais e´te´ re´alise´ pour le polyme`re Nafion. Chaque me´canisme d’hydratation posse`de une signature IR,
c’est a` dire un spectre caracte´ristique. A chaque taux d’hydratation, la somme de ces spectres donne le
spectre d’hydratation du Nafion. Nous sommes donc partis des spectres d’hydratation du Nafion pour
en de´duire les spectres repre´sentatifs de chaque me´canisme.
Nous avons mesure´ 60 spectres d’hydratation sur toute la gamme de RH de 0% a` 100%. Nous avons
de´compose´ tous les spectres sur une base de 5 spectres, caracte´ristiques de 5 me´canismes d’hydratation.
Le premier me´canisme consiste en l’ionisation des groupes sulfoniques : SO3H + H2O→ SO−...3 H3O+.
Les deuxie`mes et troisie`mes me´canismes sont interpre´te´s comme l’e´loignement du proton par rapport







me´canisme 3−→ SO−...3 H2O...H3O+. Le quatrie`me me´canisme repre´sente l’ajout d’eau ”bulk”dans
la membrane. Enfin il reste a` interpre´ter le cinquie`me me´canisme. Une telle de´composition nous permet
de connaˆıtre pre´cise´ment l’e´tat des mole´cules d’eau dans la membrane a` chaque taux d’hydratation.
A RH = 0%, la membrane contient λ = 5.3 mole´cules d’eau par site sulfone´. Les groupes sulfoniques
sont ionise´s a` 80% et les ions hydronium sont tre`s lie´s aux ions sulfonates. La fin de l’ionisation est tre`s
rapide et a lieu de`s 3% d’hydratation (λ = 6.0). Par la suite les ions hydronium s’e´loignent des ions
sulfonates et les interactions ioniques semblent disparaˆıtre vers 60% d’hydratation (λ = 9.0). Les mole´-
cules d’eau commencent a` devenir de type ”bulk” a` RH = 40% (λ = 7.8). La part d’eau ”bulk” augmente
jusqu’a` RH = 100% (λ = 24.0), avec une remonte´e tre`s brusque en fin d’hydratation, accompagne´e de
l’apparition du me´canisme 5.
Les groupes sulfoniques SO3H semblent avoir un roˆle pre´ponde´rant lors de l’hydratation du Nafion.
Ayant lieu a` basse hydratation, l’ionisation des SO3H (me´canisme 1) re´clame la majorite´ des mole´cules
d’eau absorbe´es et la forme convexe de sa courbe de sorption λ1 = f(RH) rappelle la forme convexe de
la courbe de sorption totale de la membrane. Ce me´canisme se termine a` λ = 6.0. Or de λ = 0 a` 6, la
conductivite´ augmente fortement, puis cette augmentation est beaucoup plus faible au dela` de λ = 6.
Nous avons alors associe´ ce comportement au fait que tous les groupes sulfoniques doivent eˆtre dissocie´s
pour avoir diffusion du proton, probablement assure´e par le me´canisme de Grotthuss.
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Ensuite, pour λ = 6 a` 9, la re´organisation des liaisons H autour des ions (me´canismes 2 et 3), in-
terpre´te´e comme une diminution des interactions entre le proton et les groupes sulfonates, n’a que tre`s
peu d’effets sur la conductivite´. En revanche, a` une e´chelle mole´culaire, les coefficients de diffusion de
l’eau ”localise´e (2-4 A˚)” et ”`a longue distance (1-2 nm)” augmentent avec λ. Il est cohe´rent que l’ajout
de mole´cules d’eau favorisent la diffusion de l’eau dans la membrane, qui est de moins en moins freine´e
par les interactions avec les groupes ioniques.
Enfin, a` haute hydratation λ ≥ 9, une partie de l’eau absorbe´e est ”bulk” dans la membrane. Ce
nouveau me´canisme ne fait pas varier la conductivite´. En revanche, nous pouvons le relier au coefficient
de diffusion locale, qui atteint une valeur proche de celle de l’eau ”bulk” pour λ = 10.
Les re´sultats de´termine´s par IR nous permettent donc d’avoir une ve´ritable ”photographie” de la
membrane a` l’e´chelle mole´culaire, et ce a` tous les taux d’hydratation.
De nombreuses perspectives se de´gagent de ce travail. Il reste dans un premier temps a` qualifier
puis quantifier le cinquie`me spectre de base, afin de de´terminer le me´canisme qui se de´roule a` haute
hydratation.
De plus, notre e´tude de´bute pour des valeurs de λ ' 5. Or de nombreux phe´nome`nes (variation de
la conductivite´, variation du coefficients de diffusion de l’eau) se de´roulent a` des valeurs infe´rieures. Il
est donc ne´cessaire d’aller sonder les λ < 5 par spectrome´trie IR, en asse´chant de manie`re plus forte le
polyme`re.
Nous avons cherche´ a` mener une e´tude de dynamique mole´culaire, comple´mentaire a` la spectrome´trie
IR. Les interactions mole´culaires entre l’eau et les groupes constitutifs du Nafion peuvent en effet eˆtre
mode´lises par la DM. De nombreux travaux ont de´ja` e´te´ re´alise´s mais aucun auteur n’a de´veloppe´ un
champ de forces propre au polyme`re Nafion.
Nous avons choisi un protocole pre´cis pour de´terminer les parame`tres du Nafion. La mode´lisation
du polyme`re passe par l’e´tude de mole´cules plus simples dont nous optimisons a` chaque fois le champ
de forces. Nous avons ainsi teste´ un champ de forces pour le polyte´trafluoroe´thyle`ne (PTFE), repre´sen-
tatif du squelette du Nafion. De tre`s bons re´sultats, en accord avec les donne´es expe´rimentales, ont e´te´
obtenus sur la phase cristalline II et la phase amorphe du PTFE : densite´, tempe´rature de transition
vitreuse, chaleur latente de fusion.
Il reste a` faire un travail identique sur le PFPE afin de de´terminer le champ de forces lie´ aux atomes
de la chaˆıne pendante puis sur l’acide triflique pour les atomes S, O et H a` l’extre´mite´ des chaˆınes
pendantes. Ces diffe´rentes e´tudes sont longues mais indispensables pour de´terminer un champ de forces
optimise´ pour le polyme`re Nafion.
La dernie`re e´tape sera l’ajout de mole´cules d’eau dans la boˆıte de simulation. Le comportement des
mole´cules d’eau pourra ainsi eˆtre traite´ par dynamique mole´culaire. Ces re´sultats seront a` comparer aux
me´canismes d’hydratation obtenus par spectrome´trie IR.
L’analyse des spectres IR peut eˆtre applique´e a` d’autres membranes, comme nous l’avons fait sur la
membrane Nafion-ZrP.
La membrane Nafion-ZrP est une membrane hybride, de´veloppe´e dans le but d’ame´liorer la teneur en
eau et ainsi la conductivite´ de la membrane a` basse hydratation. Le phosphate de zirconium : Zr(HPO4)2
est un compose´ hygroscopique et conducteur. Plusieurs e´tudes comparatives de sorption, conductivite´ et
performances en pile ont e´te´ re´alise´e entre membranes Nafion avec et sans ZrP. Les re´sultats de´termine´s
sont contradictoires et ne permettent pas de conclure.
Nous avons mene´ une e´tude de spectrome´trie IR a` l’aide du protocole d’analyse utilise´ pour le
Nafion, ceci afin de comparer les me´canismes d’hydratation de la membrane Nafion-ZrP avec ceux de la
membrane Nafion.
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Dans un premier temps, nous avons caracte´rise´ le ZrP. Ce compose´ posse`de en effet plusieurs phases :
une phase amorphe et deux phases cristallise´es α et γ. La structure de ce compose´ de´pend alors forte-
ment des conditions ope´ratoires et il est essentiel de savoir sous quelle forme il a e´te´ synthe´tise´ dans la
membrane. Par RMN du solide et diffraction de rayons X, nous avons montre´ que le ZrP e´tait majori-
tairement amorphe dans notre membrane.
Ensuite nous avons re´alise´ 40 spectres d’hydratation sur une gamme de 0% a` 95% en RH. Nous
avons extrait de ces spectres des me´canismes identiques a` ceux qui ont lieu dans la membrane sans ZrP.
Un nouveau spectre de base apparaˆıt, caracte´ristique de l’hydratation du compose´ ZrP. Ce me´canisme
a lieu en de´but d’hydratation et sature vers RH = 25%, seuil auquel il mobilise environ 0.5 mole´cules
d’eau par groupe sulfone´ (7% du λtot = 7.2).
Les seuils d’hydratation des autres me´canismes sont e´quivalents a` ceux de´termine´s pour la membrane
sans ZrP. Seule l’ionisation des groupes sulfoniques se termine a` un taux d’hydratation le´ge`rement su-
pe´rieur a` celui du Nafion. Nous avons attribue´ cette diffe´rence a` l’absorption d’eau par le compose´ ZrP,
qui ne participe pas au me´canisme de dissociation de SO3H.
Ces re´sultats montrent que la pre´sence de ZrP, bien que ce compose´ capte une partie de l’eau ab-
sorbe´e, n’a qu’une tre`s faible influence sur les interactions mole´culaires au sein de la membrane. Ce
re´sultat nous a permis d’interpre´ter l’absence d’ame´lioration de la conductivite´ observe´e dans la litte´ra-
ture. Ainsi l’ajout du compose´ ZrP n’atteint pas l’objectif fixe´. Ne´anmoins, les performances en pile sont
meilleures a` basse hydratation. Cet effet est peut-eˆtre un simple effet me´canique, le ZrP renforcerait la
tenue me´canique de la membrane.
Cette e´tude peut eˆtre comple´te´e par une analyse identique de l’hydratation de la membrane Nafion-
ZrP a` 80˚ C, tempe´rature de fonctionnement de la pile a` combustible. Il est e´galement instructif de sonder





Annexe A : Principes de la
spectrome´trie infrarouge (IR)
Nous nous inte´ressons tout d’abord au phe´nome`ne d’absorption du rayonnement dans le cas simple
d’une mole´cule diatomique. Nous explicitons les e´tats d’e´nergie d’une telle mole´cule au repos puis nous
calculons sa probabilite´ de transition lors d’une interaction avec une onde e´lectromagne´tique de type
rayonnement IR [161, 162, 163]. Nous expliquons pour finir en quoi consiste la technique de spectrome´trie
infrarouge par transforme´e de Fourier [66].
E´tats d’e´nergie d’une mole´cule diatomique au repos
De´terminer les e´tats d’e´nergie de la mole´cule revient a` re´soudre l’e´quation de Schro¨dinger :
H |ψ(q, r) >= E · |ψ(q, r) > (4.21)
Avec :
H Hamiltonien de la mole´cule
E E´nergie propre de la mole´cule
|ψ(q, r) > Fonction d’onde de la mole´cule,
fonction des coordonne´es nucle´aires q
et e´lectroniques r
La description quantique d’une mole´cule diatomique est un proble`me complexe, du fait des inter-
actions entre toutes ses particules : noyaux et e´lectrons. L’Hamiltonien total de la mole´cule est ainsi
la somme d’un Hamiltonien nucle´aire, un Hamiltonien e´lectronique et un Hamiltonien d’interactions
noyaux-e´lectrons.
Approximation de Born-Oppenheimer
La masse d’un e´lectron est tre`s faible par rapport a` celle du noyau. Le mouvement e´lectronique
est donc beaucoup plus rapide que celui du noyau, ce qui permet de se´parer les deux mouvements. La
fonction d’onde est donne´e par le produit de la fonction d’onde nucle´aire |φ(q) > et de la fonction d’onde
e´lectronique |χ(r, q) > de de´pendance parame´trique en q :
|ψ(q, r) >= |φ(q) > ·|χ(r, q) > (4.22)
Cette approximation fondamentale est nomme´e approximation adiabatique ou approximation de
Born-Oppenheimer.
L’e´nergie totale de la mole´cule est alors la somme des e´nergies e´lectroniques et nucle´aires. La distance
entre niveaux d’e´nergies e´lectroniques est de l’ordre de 4 eV tandis que la distance entre les niveaux
d’e´nergies nucle´aires varient entre 5.10−3 et 0.4 eV [162].
En spectrome´trie infrarouge, l’e´nergie de l’onde e´lectromagne´tique envoye´e est comprise entre 5.10−2
et 0.5 eV (tableau 4.74). Cette e´nergie est trop faible pour exciter les e´tats e´lectroniques de la mole´cule,
qui reste donc dans son niveau e´lectronique fondamental. En revanche nous sommes dans le domaine
d’e´nergies des niveaux nucle´aires. Nous rappelons dans la suite la de´termination mathe´matique des
niveaux nucle´aires pour une mole´cule diatomique.
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ν λ ν˜ E
(Hz) (nm) (cm−1) (J) (eV)
1.20 1013 25000 400 8 10−21 0.05
1.20 1014 2500 4000 8 10−20 0.5
Fig. 4.74 – Ordres de grandeur du rayonnement in-
frarouge en termes de fre´quence ν, longueur d’onde
λ, nombre d’ondes ν˜ = ν/c et e´nergie E
Re´solution de l’e´quation de Schro¨dinger pour l’Hamiltonien nucle´aire
Fig. 4.75 – Potentiel d’interaction
V(r) entre deux atomes A1 et A2. Le
minimum V=-V0 est atteint pour r=re
Nous nous inte´ressons aux e´tats nucle´aires de la mole´cule
diatomique A1-A2.
Dans l’approximation de Born-Oppenheimer, le proble`me
revient a` e´tudier le mouvement des deux noyaux, de masse
m1 et m2 qui interagissent entre eux par le potentiel V(r)
dont la forme est repre´sente´e sur la figure 4.75.
La mole´cule peut eˆtre assimile´e a` une particule de masse re´duite m = m1·m2m1+m2 qui se de´place dans le




+ V (R) (4.23)
Avec :
~P Ope´rateur impulsion de la particule de masse m
R Ope´rateur position de la particule
V (R) Ope´rateur potentiel central exerce´ sur la particule




|φ(r) >= E · |φ(r) > (4.24)








φ(r) = E · φ(r) (4.25)
Ecrivons le de´veloppement limite´ du potentiel V(r) autour de sa position d’e´quilibre re :










· (r − re)3 + . . . (4.26)
Si l’amplitude du mouvement reste faible, nous pouvons conside´rer que les termes d’ordre supe´rieur
a` 2 sont ne´gligeables par rapport aux deux premiers termes du potentiel. Cette hypothe`se est appele´e













· (r − re)2
)
φ(r) = E′ · φ(r) (4.27)
Cette e´quation est celle d’un oscillateur harmonique a` une dimension dont les niveaux de vibration














Perturbation par une onde e´lectromagne´tique
Nous envoyons une onde e´lectromagne´tique sur la mole´cule diatomique A1-A2, de moment dipolaire
~µ.
Fig. 4.76 – Onde e´lectromagne´tique plane
Prenons le cas d’une onde e´lectromagne´tique sinuso¨ıdale
plane de vecteur d’onde ~k, de champ e´lectrique ~E, de
champ magne´tique ~B et de pulsation ω = c k (figure 4.76).
D’apre`s les e´quations de Maxwell, il existe un potentiel
vecteur ~A tel que ~E = −∂ ~A∂t et ~B = rot( ~A)
L’Hamiltonien total de la mole´cule s’e´crit alors [161] :
H = H0 +W (t) (4.28)
H0 correspond a` l’Hamiltonien de la mole´cule diatomique au repos : H0 = P
2
2m + V (R)
W (t) est la perturbation due a` l’onde e´lectromagne´tique. Cette perturbation peut s’e´crire en fonction
du moment dipolaire ~µ de la mole´cule [161, 163] :
W (~r, t) = −~µ(~r, t) · ~E(t) (4.29)
Nous cherchons maintenant a` calculer la probabilite´ de transition entre deux e´tats |φi > et |φf >,
qui correspond a` la probabilite´ d’absorption du rayonnement IR. Cette probabilite´ est proportionnelle
a` |Wif |2 [161, 163].
|Wif |2 = | < φf |W (t)|φi > |2 = | < φf |~µ · ~E|φi > |2 (4.30)
Or, au voisinage de la position d’e´quilibre :





· (r − re) + . . . (4.31)
Donc :




· (r − re) · ~E|φi > |2 (4.32)
D’apre`s l’e´quation 4.32, il faut que le moment dipolaire varie avec la position des atomes de la mo-
le´cule pour qu’il y ait absorption d’e´nergie.
Conclusion : conditions pour avoir absorption IR par une mo-
le´cule
Pour avoir absorption IR, il ne suffit pas que la fre´quence de l’onde e´lectromagne´tique soit e´gale a` la
diffe´rence d’e´nergie entre deux e´tats (condition de Kirchhoff) : ωIR = ωif =
Ef−Ei
h¯ , il faut aussi que
le moment dipolaire de la mole´cule varie avec la position des atomes (e´quation 4.32).
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Spectrome´trie infrarouge par Transforme´e de Fourier (IRTF)
Rappel sur l’interfe´rome`tre de Michelson
Soit une onde monochromatique de
nombre d’ondes ν˜ et d’intensite´ S(ν˜), en-
voye´e sur un interfe´rome`tre de Michelson.
L’onde, au contact d’une se´paratrice, est
se´pare´e en deux ondes d’e´gale amplitude
(F.I) et (F.II) dont le trajet optique va eˆtre
de´cale´ d’une distance δ, appele´e diffe´rence
de marche. Les deux ondes sont recombi-
ne´es en sortie de l’interfe´rome`tre (F.III),
et il se cre´e alors un phe´nome`ne d’interfe´-
rences. L’intensite´ de l’onde qui en re´sulte
I(ν˜, δ) est donne´e par l’e´quation 4.33.
I(ν˜, δ) = S(ν˜) · (1 + e2ipiν˜δ) (4.33)
Fig. 4.77 – Sche´ma de l’interfe´rome`tre de
Michelson (dans le visible, en spectrome´-
trie IR, les lentilles sont remplace´es par
des miroirs afin de ne pas absorber le fais-
ceau IR)
Si l’onde est polychromatique, l’intensite´ totale Itot(δ) est la somme des intensite´s dues a` chaque




S(ν˜) · (1 + e2ipiν˜δ) dν˜ = I0 + ∫ ∞
0
S(ν˜) · e2ipiν˜δdν˜
Itot(δ) = I0 + TF (S(ν˜)) (4.34)
Pour de´terminer S(ν˜), il suffit de re´aliser la transforme´e de Fourier inverse de Itot(δ)− I0.
Notons que la TF de S(ν˜) vaut exactement :
∫∞
−∞ S(ν˜) · e2ipiν˜δdν˜. La fonction S(ν˜) est nulle sur
l’intervalle [−∞, 0], ce qui valide l’e´quation 4.34.
Mesure du spectre d’absorption par IRTF
Nous voulons mesurer le spectre d’absorption d’un e´chantillon. Dans un premier temps, il faut re´a-
liser le spectre de la source infrarouge, donc sans e´chantillon. Ce spectre est nomme´ ”background” :
Ibackground(ν˜). Dans un deuxie`me temps, nous intercalons l’e´chantillon, de transmittance T (ν˜). L’inten-
site´ apre`s l’e´chantillon vaut alors : It(ν˜) = T (ν˜) · Ibackground(ν˜).
Soient Itotbackground(δ) et I
tot
t (δ) les intensite´s rec¸ues par le de´tecteur respectivement sans et avec
l’e´chantillon, l’absorbance de l’e´chantillon se calcule selon l’e´quation :
A(ν˜) = − log T (ν˜)
= − log
(




La transforme´e de Fourier est donc l’ope´ration mathe´matique qui permet de remonter a` l’ab-
sorbance. La re´solution en nombre d’ondes d’un tel spectrome`tre ∆ν˜ est donne´e par la distance
maximale que peut prendre la diffe´rence de marche δmax, telle que : ∆ν˜ = 2δmax .
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Annexe B : Principes de la
dynamique mole´culaire (DM)
Objectifs et base de la dynamique mole´culaire
En toute rigueur, l’e´tude comple`te d’un syste`me complexe ne´cessite la re´solution de l’e´quation de
Schro¨dinger de´pendante du temps, pour un ensemble constitue´ de noyaux et d’e´lectrons. Cependant cela
demanderait une puissance de calcul beaucoup trop importante. Il nous faut donc nous limiter a` une
approche classique de la dynamique du syste`me.
La dynamique mole´culaire (DM) est un outil comple´mentaire aux donne´es expe´rimentales. Les re´-
sultats expe´rimentaux peuvent eˆtre sujets a` diffe´rentes interpre´tations. La DM vient alors apporter un
regard comple´mentaire, qui aura pour but de valider une interpre´tation plutoˆt qu’une autre. De plus, la
DM permet de tester des phe´nome`nes a` des conditions de tempe´rature ou de pression qui sont hors de
porte´e des laboratoires. La DM a alors un caracte`re pre´dictif.
La dynamique mole´culaire est base´e sur le principe fondamental de la dynamique, dont l’e´quation
est la suivante : Soit un atome i de masse mi soumis a` des forces exte´rieures ~F exti , son acce´le´ration ~ai
est donne´e par l’e´quation 4.36 :
mi · ~ai =
∑
~F exti (4.36)
Les forces exte´rieures ~F exti qui s’appliquent sur un atome sont dues aux liaisons et aux autres atomes
qui l’entourent. Ces forces de´rivent toutes d’un potentiel Vi selon l’e´quation 4.37 :
~F exti = − ~grad(Vi) (4.37)
Nous pouvons distinguer deux grandes familles de potentiels : les potentiels lie´s et les potentiels non






atomes i et j
Soit un atome i en interaction avec l’atome j par une liaison covalente, nous
conside´rons que la distance est constante entre ces deux atomes et vaut : | ~rij | = b0.
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Potentiel angulaire
Fig. 4.79 – Angle
θijk entre trois
atomes i, j et k
Trois atomes i, j et k lie´s par deux liaisons covalentes forment un angle θijk ce
qui se traduit mathe´matiquement par un potentiel contraignant les atomes a`
rester dans une position les uns par rapport aux autres. Ce potentiel peut eˆtre




· kθ · (cos(θijk)− cos(θ0))2 (4.38)
Avec :
θ0 Angle a` l’e´quilibre entre les atomes i, j et k en rad
kθ Constante de couplage en kJ.mol−1
caracte´ristique des atomes i, j et k
Potentiel de torsion
Fig. 4.80 – Angle de
torsion τijkl entre les
atomes i, j, k et l
Soient quatre atomes i, j, k et l relie´s line´airement par trois liaisons covalentes.
Les liaisons i − j et k − l peuvent tourner l’une par rapport a` l’autre d’une
angle τijkl autour de l’axe cre´e´ par la liaison j − k. Cette rotation est plus
ou moins permise selon l’encombrement ste´rique des groupements de part et
d’autres de la liaison. Il existe un potentiel de torsion, dont la formule est




Cm · cosm(τijkl) (4.39)
Cm sont les constantes de couplage caracte´ristiques des atomes i, j, k et l,
donne´es en J.mol−1.
Pour un atome donne´, le potentiel lie´ de cet atome est la somme du potentiel angulaire et du potentiel
de torsion. Il faut donc s’inte´resser aux trois voisins lie´s a` cet atome. Les atomes plus e´loigne´s sur la
chaˆıne, ou appartenant a` une autre mole´cule, ne sont pas pris en compte dans le calcul du potentiel lie´.
Ils vont eˆtre comptabilise´s dans le cas du potentiel non lie´.
Potentiels non lie´s
Potentiel e´lectrostatique
Fig. 4.81 – Interac-
tion e´lectrostatique
entre deux atomes
i et j de charges
partielles qi et qj
La charge partielle d’un atome i est sujette a` la force e´lectrostatique cre´e´e
par la charge partielle d’un atome j environnant, situe´ a` la distance rij . Le
potentiel e´lectrostatique est alors de´fini par l’e´quation 4.40.
φelec(rij) =
qi · qj
4pi0 · rij (4.40)
qi Charge partielle de l’atome i en multiple de la
charge e´le´mentaire : e = 1.6.10−19 C
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Potentiel de Van der Waals
Il existe une force d’attraction entre deux atomes i et j,
couple´e a` une force re´pulsive due a` l’encombrement ste´-
rique des atomes, ce qui peut s’e´crire sous forme d’un
terme attractif et d’un terme re´pulsif. L’interaction est dite
de type Van der Waals. Les termes attractifs et re´pulsifs
peuvent prendre plusieurs formes, dont les plus connues
sont le potentiel de Lennard-Jones et le potentiel de Bu-
ckingham.
Fig. 4.82 – Interaction de type Van der
Waals entre deux atomes i et j












σij Distance a` laquelle le potentiel s’annule, caracte´ristique des atomes i et j en A˚
ij Valeur minimale du potentiel, caracte´ristique des atomes i et j en K
Potentiel de Buckingham :








A, B, C coefficients caracte´ristique des atomes i et j A en eV, B en A˚, C en eV.A˚6
Le potentiel non lie´ est la somme du potentiel e´lectrostatique et du potentiel de Lennard-Jones (ou
de Buckingham).
Potentiel total
Soit un atome i donne´, le potentiel total φtot applique´ sur cet atome est donne´e par l’e´quation 4.43.
φtot = φangle + φtorsion + φelectro + φvdw (4.43)
Potentiel de Van der Waals : parame`tres croise´s
Les parame`tres des interactions de Van der Waals entre deux atomes i et j de types diffe´rents sont
calcule´s par des re`gles pre´cises a` partir des parame`tres des atomes inde´pendants. Les deux plus communes
















ii · jj (4.45)
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Potentiel de torsion : interactions 1-4
Lors de la de´termination des parame`tres pour l’angle de torsion, nous
pouvons choisir de prendre en compte ou pas les interactions ”non-
lie´es” (interactions e´lectrostatiques et interactions de Van der Waals)
dans le potentiel entre les atomes distants de 3 liaisons. Si ces inter-
actions sont prises en compte, il ne faudra pas les sommer a` nouveau
dans le potentiel total. Lorsque nous extrayons le potentiel de torsion
d’une publication, il faut donc faire attention a` voir comment l’auteur
a de´termine´ son potentiel de torsion, avec ou sans les interactions 1-4
(figure 4.83).
Fig. 4.83 – Interactions 1-4 sur
une chaˆıne d’atomes
Potentiel e´lectrostatique, approche d’Ewald
Pour les potentiels non lie´s, il est ne´cessaire d’arreˆter le calcul a` une distance finie. Comme les inter-
actions de Van der Waals de´croissent plus rapidement que les interactions e´lectrostatiques, un rayon de
coupure assurant la convergence du terme e´lectrostatique est aussi suffisant pour le terme de Van der
Waals. En revanche l’emploi d’une troncature sphe´rique entraˆıne une singularite´ des de´rive´es de l’e´nergie
potentielle a` la frontie`re.
Pour calculer le terme e´lectrostatique, Ewald [164, 165] propose une me´thode beaucoup plus rigou-
reuse. L’ide´e de base est de de´composer le potentiel en une somme dans l’espace re´el et une somme dans
l’espace re´ciproque.
































• Le premier terme correspond a` une somme dans l’espace re´ciproque sur les vecteurs ~k, α est un
parame`tre positif caracte´risant la largeur de la distribution de charge gaussienne entourant chaque charge
ponctuelle du syste`me.
• Le second terme correspond a` une somme dans l’espace direct, erfc(x) est la fonction erreur com-
ple´mentaire 1-erf(x).
• Les troisie`me et quatrie`me contributions sont correctives, car la somme dans l’espace re´ciproque
porte sur toutes les paires atomiques, incluant par conse´quent les termes 1-2 (atomes lie´s par une liaison
covalente) et 1-3 (atomes lie´s par un angle de valence).
Soit N le nombre de particules formant le syste`me, la somme d’Ewald demande environ N2 ope´rations.
Ce couˆt peut eˆtre re´duit a` N3/2 graˆce a` une optimisation de la largeur de la distribution gaussienne α,
du nombre de vecteurs (valeur maximale : Kmax) et de la troncature des interactions dans l’espace direct
Rc. Il faudra donc calculer ces trois parame`tres : α, Kmax, Rc pour chaque simulation, afin d’optimiser
la dure´e de simulation.
Champs de forces
Chaque potentiel est de´fini par un jeu de parame`tres : b0, θ0 et kθ pour la liaison covalente et le
potentiel angulaire, les coefficients Cm pour le potentiel de torsion, les charges partielles pour le potentiel
e´lectrostatique et les grandeurs σij , ij ou A, B, C pour le potentiel de Van der Waals. Or ces parame`tres
sont fonction des atomes conside´re´s. Ainsi les diffe´rents parame`tres que requiert chaque potentiel sont
de´finis par des listes de constantes, appele´es champs de force.
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Il existe de tre`s nombreux champs de forces, de´veloppe´s en fonction des mole´cules a` e´tudier. Citons
par exemple les champs de forces ge´ne´riques : TRIPOS [123], UFF (Universal Force Field) [132] ou
Dreiding [28]. TRIPOS et Dreiding sont utilise´s dans le cas de mole´cules organiques et biologiques. UFF
peut en principe s’appliquer a` toutes les mole´cules puisque ses parame`tres sont exclusivement base´s sur
l’e´le´ment, son hybridation et sa connectivite´.
Algorithme de calcul
Algorithme de Leap-Frog
Le calcul de la trajectoire se fait par inte´gration nume´rique du principe fondamental de la dynamique.
Cette inte´gration repose sur une me´thode de diffe´rence finie, utilisant le pas de temps ∆t. Ge´ne´ralement,








) = ~vi(t− ∆t2 ) + ∆t · ~ai(t)(4.49)
~ri(t+ ∆t) = ~ri(t) + ∆t · ~vi(t+ ∆t2 )(4.50)
Avec :
Vi(t) Potentiel d’interaction
Epi(t) E´nergie potentielle de l’atome i
mi Masse de l’atome i
~ai(t) Acce´le´ration de l’atome i
~vi(t) vitesse de l’atome i
~ri(t) Position de l’atome i
L’e´nergie potentielle de l’atome i a` l’instant t est la somme de tous les potentiels d’interactions qui
s’appliquent sur l’atome i a` cet instant. En de´rivant cette e´nergie, l’acce´le´ration de cet atome s’en de´duit.
Ainsi il suffit d’avoir la position et la vitesse de chaque atome a` un instant t0 pour en de´duire leurs
positions et leurs vitesses aux instants ulte´rieurs.
Choix du pas de temps ∆t
Il faut que le pas de temps choisi soit infe´rieur a` la plus petite pe´riode caracte´ristique du mouvement
des atomes. Ici, la fre´quence maximale est due a` la vibration d’e´longation de l’eau : 3600 cm−1, soit
1014 Hz [35]. Il est donc ne´cessaire de prendre un pas de temps plus faible : 1 fs (10−15 s). Cependant
nous utilisons des valeurs constantes pour toutes les liaisons. En particulier la liaison O-H ne pourra
pas vibrer dans ce mode`le. La vibration de de´formation la plus rapide est celle de l’angle H-O-H de la
mole´cule d’eau. La vibration de de´formation de H-O-H est situe´e a` 1640 cm−1, soit 5.1013 Hz. Un pas
de 1 fs est donc toujours acceptable mais il est pre´fe´rable d’optimiser le pas de temps afin de minimiser
le temps de simulation.
Position et vitesse initiale des atomes
Pour de´terminer la position initiale des atomes, deux cas se pre´sentent. Si la simulation porte sur un
cristal, nous prenons comme structure de de´part celle de´termine´e expe´rimentalement. La situation en
phase amorphe est plus complique´e, nous en discutons lors de l’e´tude de la phase amorphe du PTFE.
Ensuite les vitesses initiales sont attribue´es, en fixant la tempe´rature de l’expe´rience et en faisant
en sorte que ces vitesses suivent une loi gaussienne centre´e sur la tempe´rature impose´e par l’utilisateur.






Nmi · ~vi2 = 32kBT ·(3N−NC) (4.51)
Avec :
kB Constante de Boltzman
NC Nombre de contraintes sur le syste`me
N Nombre total d’atomes
3N-NC Nombre total de degre´s de liberte´
Cette e´quation de´finit la tempe´rature. Soit T0 la tempe´rature de´sire´e pour la simulation, le controˆle
de la tempe´rature mesure´e T(t) est de´crit par :
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T˙ (t) = − 1
τT
· (T (t)− T0) (4.52) Avec :
τT Temps caracte´ristique de relaxation
Plus le temps de relaxation est faible, plus la tempe´rature va eˆtre contrainte a` tendre rapidement vers
T0. De la meˆme manie`re il est possible de controˆler le tenseur de pression P(t) en utilisant la grandeur :
(˙h)(t), qui repre´sente la variation temporelle de la taille et de la forme de la boˆıte.




τP Temps caracte´ristique de relaxation
µ Constante pre´de´finie
P0 Tenseur de pression de´sire´
Pour eˆtre le plus proche possible des conditions expe´rimentales, il est ne´cessaire d’avoir des temps
de relaxation faibles. Cependant si ces derniers sont trop courts alors que les variations de tempe´rature
et pression sont importantes, le syste`me diverge.
Comparaison aux valeurs expe´rimentales
Les trajectoires de´termine´es par la dynamique mole´culaire sont utilise´es pour e´valuer les proprie´te´s
statiques et dynamiques par des moyennes temporelles, qui co¨ıncident avec les moyennes statistiques
pour des syste`mes ergodiques.
Soit A une proprie´te´ quelconque :
lim
t→∞At =< A > (4.54)
Avec :
At Moyenne temporelle
<A> Moyenne d’ensemble statistique
Pour pouvoir corre´ler les proprie´te´s du syste`me microscopique avec celles de la phase macroscopique,
il est indispensable de ve´rifier que les atomes n’interagissent pas avec leur propre image. Dans la pratique,
on a recours aux conditions de limites pe´riodiques, qui consistent a` re´pliquer l’ensemble fini de particules
re´parties dans une boˆıte selon les trois directions de l’espace.
Fig. 4.84 – Approximation de l’image
minimale pour la particule (i) (en vert)
Le caracte`re pseudo infini du syste`me ainsi ge´ne´re´ nous
contraint a` effectuer certaines approximations quant aux
traitements des interactions. En particulier l’approximation
dite de l’image minimale suppose que chaque particule i de
la cellule centrale interagit avec l’image la plus proche de
toutes les autres particules j.
Sur la figure 4.84, la boˆıte rouge repre´sente la boˆıte de de´part
qui a e´te´ re´plique´e dans tout l’espace. La boˆıte en pointille´
correspond a` la convention de l’image minimale pour la par-
ticule (i). Les seules particules prises en compte dans le calcul
du potentiel applique´ a` (i) sont celles situe´es a` l’inte´rieur de
cette boˆıte et contenues dans la sphe`re de troncature pour le
calcul des potentiels non lie´s. Nous notons que la sphe`re de
troncature aura toujours un rayon Rc infe´rieur a` la moitie´
de la distance du plus petit coˆte´ de la boˆıte. Ce rayon sera
identique pour le potentiel de Van der Waals et le potentiel
e´lectrostatique.
Tous les parame`tres : pas de temps ∆t, rayon de coupure de Van der Waals, parame`tres d’Ewald (α,
Kmax, Rc), temps caracte´ristique de relaxation τ , tempe´rature T0 et pression P0, doivent eˆtre fournis
au logiciel de simulation.
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